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UN HABITAT DU PREMIER AGE DU FER A SACY
(VAL D'OISE)

Th. AMALOU, R. MARTINEZ et A. PEGEON *

INTRODUCTION

En 1980, des prospections de surface révélérent a
Sagy au lieu dit “'Les Culs Froids’’ des vestiges et
d'hypothétiques structures protohistoriques. Au
regard du matériel recueilli, I'ensemble paraissait se
rattacher au Bronze final ou au Premier Age du Fer.

Face aux risques potentiels de destruction du site par
les travaux agricoles, il était urgent d’évaluer le degré
exact de la menace.

D’autre part, il était intéressant - dans un cadre pro-
blématique plus large, concernant la fin de I’Age du
Bronze et le Premier Age du Fer régional - de répon-
dre aux questions relatives a la nature de I'occupa-
tion protohistorique ainsi que sa situation chronologi-
que la plus fine possible.

C’est avec cette double problématique qu’une série
de sondages archéologiques furent réalisés en 1982
(1).

I. LE SITE

- Topographie et nature des sols

Le site est implanté sur un plateau, en forme d’épe-
ron, d'une superficie d’environ un hectare. L'éperon
est déterminé par une indentation de la bordure nord
du Bray de Longuesse.

Le sol est constitué d'un sable calcaire rendzini-
forme.

Il s’agit donc d’un site de hauteur qui domine une val-
lée drainée par une petite riviere nommée |’ Aubette,
affluent de la Seine.

- Géologie

Le gisement se situe sur le flanc nord de I'anticlinal
érodé de Vigny, plus connu sous le nom de "'Bray de
Longuesse’’.

Les terrains présentent ici une flexure.

Cet éperon correspond a un compartiment affaissé et
basculé de la dalle de calcaire lutétien. Ce bloc bas-
culé présente une surface d’érosion qui tranche en
biseau la série stratigraphique du sommet du lutétien
moyen.

Le sous-sol du site est donc constitué d'une alter-
nance de strates tendres : gres calcaires faiblement
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Fig. 1 : Sagy (95) - “Les Culs Froids”. Plan de situation.

consolidés, et de strates dures : calcaires grossiers
d’épaisseurs variables dont la moyenne semble se
situer autour d’'un metre.

L’occupation proprement dite a été précédée par une
phase d’érosion.

Le substrat lutétien, débarrassé partiellement du sol
pédologique rendziniforme originel, présente une
série de rides correspondant aux bancs durs et de
""fossés’’ relatifs (irrégularités naturelles) paralleles
aux vides, correspondant aux bancs tendres.

(1) Le sondage a été effectué avec la collaboration de J.-M. Lardy,
géologue D.D.E., M. Wabon du service départemental d’ Archéolo-
gie du Val d'Oise, A. Le Guern, J.-L. Lombardo, J. Degros et J. Tar-
réte de la D.R.A.P.. Nous tenons & remercier tout particulierement
M. Paris, agriculteur & Sagy qui nous a autorisé avec beaucoup de
compréhension et d'intérét, a fouiller sur ses terres.
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Il. NATURE DES DECOUVERTES

Aucune structure archéologique proprement dite n’a
été mise au jour.

Les concentrations de vestiges lithiques, osseux et
céramiques apparus en surface, se sont révélées lors
de la fouille, étre non liées intrinséquement & une
structure d’origine anthropique.

En effet, comme le précise I'analyse géologique du
terrain, les vestiges archéologiques sont répartis
dans les irrégularités naturelles correspondant aux
bancs tendres.

Si ces dernieéres ont dans un premier temps posé
quelques problémes d’interprétation, elles sont mani-
festement en relation avec la phase d’érosion de
I"éperon.

Les vestiges mis au jour ont donc été a |’origine pié-
gés par les irrégularités naturelles du terrain. Celles-ci
atteignent des profondeurs moyennes de 30 cm au-
dessous du niveau des labours.

Deux sondages (Z1 et Z2) d’environ 560 m? ont été
menés sur un méme ensemble d’irrégularités naturel-
les.

La répartition spatiale du matériel évoque des
niveaux détritiques : absence d’'organisation et frag-
mentation assez importante des vestiges.

L’homogénéité du matériel pose probléme. Si des
collages entre des tessons de céramique de diffée-
rents niveaux (il s'agit ici de niveaux artificiels ou
passes mécaniques) vont dans le sens d'un remplis-
sage archéologique rapide, les bouleversements
occasionnés par les labours empéchent toute pondé-
ration.

Une composition hétérogéne du matériel n’est donc
pas exclue.

Cependant, c’est sur le postulat d'une homogénéité
du matériel que nous en proposerons plus loin
I’analyse.

Signalons qu’un troisitme sondage (Z3) extréme-
ment limité dans I'espace, n’a livré aucun élément
structural et assez peu de mobilier.

Si aucune structure archéologique n’a été fouillée, en
revanche la quantité et la nature du matériel (niveaux
dépotoirs liés a une zdne de rejet) indique clairement
I'existence d'un habitat.

Par ailleurs, la campagne de prospections au sol de
1983 a révélé des structures archéologiques fort
probables (2) a proximité des zones sondées.

(2) En effet, des labours particulierement profonds semblent
avoir révélé des ''structures de combustion’’. Taches de sédi-
ment noiratre contenant de nombreux silex et des pierres calcai-
res bralés associés a de la céramique et des ossements.
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ll. LE MATERIEL ARCHEOLOGIQUE

A I'exception du matériel métallique, I'ensemble du
matériel présenté ici provient du remplissage des irré-
gularités naturelles fouillées.

Comme nous I'avons montré plus haut, I"homogé-
néité du matériel n'est pas entierement garantie.

Nous allons en faire une présentation thématique, et
mettrons précisément en lumiére les aspects chrono-
logiques (3).

A) LE MATERIEL METALLIQUE

On dispose de quelques éléments métalliques trou-
vés en prospection de surface a proximité immé-
diate, du périmétre de fouille.

Il semble indiquer un mé&me contexte chronologique
Bronze final Ill.

Il n’est cependant pas exclu que ces éléments perdu-
rent dans le Premier Age du Fer.

I.l. Fragment d’aileron en bronze qui appartient trés

probablement & une hache a ailerons médians ou
subterminaux.

1.2. Partie distale d’un outil en bronze, peut-étre une
hache a ailerons (Bronze final Ill).

1.3. Epingle a téte bitronconique et sommet concave
(Fig. 2). Cette épingle qui a déja fait I'objet d'une
publication (4) présente un décor par incisions.

—

2
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Fig. 2 : Sagy “Les Culs Froids”’. Epingle en bronze.

(3) Nous remercions particulierement J.-C. Blanchet pour I'aide
précieuse qu'il nous a apportée lors de I'identification du matériel
métallique et céramique.

(4) Le vocabulaire que nous employons pour la description des for-
mes est emprunté a I'ouvrage d’'H. Balfet, M.-F. Fauvet-Berthelot
et S. Monzon : "'Pour la normalisation de la description de la pote-
rie’" Paris, CNRS, 1983

La partie supérieure de la tige est décorée de fins
chevrons limités en bas par un motif en "dent de
loup”’.

- Longueur totale : 60 mm
-0 delatéte : 4,2 mm
- O de la tige : 2,5 mm

Cet objet se rattache au groupe S défini par A.
Audouze et J.C. Courtois (1970) et qui est daté du
Bronze final llib.

B) LA CERAMIQUE
L’ensemble de la céramique est trés fragmenté.

Un comptage effectué aprés les opérations de recol-
lage indique un total d’environ 800 tessons.

L’état de conservation est assez bon. En effet, la plu-
part des tessons présente encore une forte résis-
tance mécanique.

Peu de formes partielles ou complétes, sont reconsti-
tuables. En revanche, on dispose d’'un nombre assez
important de tessons décorés.

Faute d'une meilleure approche, on peut distinguer
empiriguement deux groupes de céramique.

On reconnait ainsi - sur la base des traitements de
surfaces, de I'épaisseur des tessons, des dégrais-
sants et parfois des formes - une céramique d’aspect
grossier et une céramique relativement fine.

1. LA CERAMIQUE D’'ASPECT GROSSIER

1.1. Caractéristiques

Dans cette catégorie, on peut intégrer cing formes
partielles ainsi qu’une série de bords, de tessons
décorés et de fonds.

L’essentiel de la céramique présente les caractéristi-
gues suivantes :

- Le traitement de surface est sommaire, des traces
de lissage sont trés souvent visibles.

- L'épaisseur des tessons a la panse est comprise
entre 6 et 10 mm.

- Les dégraissants visibles a I'ceil nu (le calibre varie
en moyenne de 2 a 3 mm) sont systématiquement
une combinaison silex-calcaire (brlé ou non) ou silex
chamotte.

- La cuisson enfin est globalement oxydante sur la
presque totalité des éléments retenus.

1.2. Les formes

Sur les cing formes reconstituables partiellement, on
reconnait d'une part trois récipients ouverts, dont le
diameétre a |'ouverture est assez grand. Il est compris
entre 22 cm et 28 cm. Les profils décrits sont assez
mous.

D’autre part, deux récipients ouverts de plus petit
diametre : I'ouverture est située aux alentours de
10 cm.

a) fig. 3, n° 4

- Diamétre approximatif a I'ouverture : 28 cm
Epaisseur de la panse : 8 mm

- Récipient de forme ovoide (pot). Bord présentant un
Iéger évasement. Le profil général est mou.

La levre est décorée par des impressions digitées
obliques.

La panse présente également un décor constitué
d’une ligne d’'impressions digitées.

- Dégraissants : nombreuses inclusions de silex (cali-
bre compris entre 2 et 3 mm) associé a de rares
inclusions d’éléments calcaires.

- Traces d’égalisage visibles et joints de colombins
facilement déterminables.

- Cuisson :

couleur de la paroi extérieure : orange
couleur de la tranche : gris-brun
couleur de la paroi intérieure : marron.

b) fig. 3, n° 5

- Diameétre approximatif a I'ouverture : 22 cm.
Epaisseur de la panse : 1 cm.

- Récipient de forme ovoide (pot). Bord présentant un
léger évasement. Lévre arrondie.

- Profil général mou.

- Dégraissants : rares silex, nombreuses inclusions
de chamotte et de caicaire.

- Surface d’aspect plutot lisse (usure ?).
- Joints de colombins déterminables.

- Cuisson :

couleur de la paroi extérieure : rouge-orangé
couleur de la tranche : rouge-orangé
couleur de la paroi intérieure : rouge-orangé.

c)fig. 3, n° 1

- Diameétre approximatif : 22 cm.
Epaisseur de la panse : 9 mm.

- Récipient de forme ouverte.

Lévre aplatie formant un léger bourrelet & I'extérieur
et a l'intérieur.

Une ligne incisée souligne le bourrelet extérieur.

- Dégraissants : aspect relativement épuré. Nom-
breuses inclusions de silex (petits calibres inférieurs a
1 mm) associé a des inclusions de chamotte.

- Surface d’aspect trés lisse a l'intérieur
(polissage ?).

Colombins difficilement déterminables.

- Cuisson :

couleur de la paroi extérieure : brun-marron

couleur de la tranche : brun

couleur de la paroi intérieure : brun.

d) fig. 3, n° 2

- Diameétre approximatif : 10 cm.

Epaisseur de la panse : 6 mm.

- Récipient de forme ouverte.

Bord Iégérement rentrant : point d’inflexion.
Levre arrondie.

- Dégraissants : assez difficile a déterminer. Cha-
motte associée a des inclusions de calcaire brilé.
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'Fig. 4 : Sagy "’Les Culs Froids”’. La céramique.

Fig. 3 : Sagy ""Les Culs Froids”’. La céramique.
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- Surface présentant un aspect relativement lissé
(usure ?).

Joints de colombins déterminables.

- Cuisson :

couleur de la paroi extérieure : rouge

couleur de la tranche : rouge-gris

couleur de la paroi intérieure : gris-brun.

e) fig. 3, n° 3

- Diamétre approximatif : 8 cm.
Epaisseur de la panse : 1 cm.

- Petit récipient de forme ouverte.
Bord droit. Lévre d’aspect plutot arrondie.

- Dégraissants : gros éléments de chamotte (calibre
de 2 ou 3 mm) abondants et quelques inclusions de
silex.

- Cuisson :

couleur de la paroi extérieure : rouge avec les traces
d’une pellicule noire (enduit ?)

couleur de la tranche : grise

couleur de la paroi intérieure : brun.

- Aspects trés irréguliers des parois intérieures et
extérieures (boursouflures dues aux inclusions).
Certaines brillances apparaissent par endroits
(usure ?).

1.3. Les bords

Inclinaison : les bords sont majoritairement droits ou
légérement sortants. Un seul bord semble étre ren-
trant (fig. 3, n°® 2).

Les lévres sont plutdt arrondies, parfois légérement
aplaties. Nombreuses sont celles qui présentent des
impressions digitées et possédent de ce fait un bour-
relet extérieur et/ou intérieur (fig. 5, n® 1 a 7). On
note également deux bords dont la lévre est pincee
(fig. 7, n° 1 et n® 2).

1.4. Les décors
On dispose de dix-huit tessons décorés.

1.4.1. Les décors plastiques

- Cordons digités (fig. 5, n® 7 4 11)

lls sont au nombre de cing. Deux semblent se situer a
la liaison col/panse (fig. 5, n°® 7 et 8).

- Cordon incisé (fig. 5, n°® 6)

Série d'incisions obliques, sur cordon, réalisées a
I’aide d'un outil.

7.4.2. Impressions digitées appliquées directement
sur la panse (fig. 5, n° 1, 2, 3, 4).

7.4.3. Incisions obliques appliquées directement sur
la panse & I'aide d'un outil (fig. 5, n°® 5).

1.4.4. Impressions digitées appliquées sur la levre
(fig. 5, n° 1 a 7).
1.5. Les fonds (fig. 11)

71.5.1. (fig. 11, n° 2) Seul fond complet. Le diame-
tre est de 16 cm. Malheureusement, il présente une
faible hauteur de panse. Cependant le profil semble
étre simple. L'épaisseur varie de 1 4 1,5 cm.

228

L’intérieur présente de nombreuses impressions digi-
tées, liées trés certainement a la technique de mon-
tage.

1.5.2. (fig. 11, n°® 1) Fragment de fond dont le dia-
métre approximatif est de 18 cm.

L’épaisseur de la partie mesurable est de 1,5 cm.
La encore l'inclinaison de la panse n’est pas mesura-
ble sur une hauteur significative.

Le pied a un profil [égérement rentrant.

N

1.5.3. Fragments de fonds a profils rentrants (fig.
12, n° 4 et 3) ou légérement rentrants (fig. 12,
n° 1 et2).

Les épaisseurs varient de 1 cm.

2. LA CERAMIQUE FINE

2.1. Caractéristiques

Cette catégorie comprend différentes formes partiel-
les : assiettes, bols, micro-vases, ainsi qu’une série
de bords, de tessons décorés et de fonds.

L’essentiel de la céramique présente les caractéristi-
qgues suivantes :

- Traitement de surface '‘soigné’’, lissage général
sinon polissage.

- L'épaisseur des tessons est comprise entre 2 et
5/6 cm.

- Le dégraissant est généralement invisible a I'ceil nu.
- La cuisson est dans la plupart des cas réductrice.

2.2. Les formes
Quatre formes partielles sont reconstituables.

2.2.1. Les assiettes a marli

On en compte deux dont le diamétre a I'ouverture est
déterminable mais dont I orientation reste hypothéti-
que ou approximative et quatre petits fragments de
bords.

a) fig. 4, n° 1

- Assiette & marli dont le diametre a I'ouverture
atteint approximativement 20 cm (+ 2 cm). Le marli
mesure 1,5 cm de longueur.

- L’épaisseur au départ de la panse est de 5 mm.

- Dégraissants assez peu visibles.

On distingue quelques inclusions de calcaire de 1 a
2 mm de calibre.

- La surface extérieure lissée présente des boursou-
flures.

Le traitement de surface est beaucoup plus soigné a
I'intérieur ; on a une surface lissée presque continue.

- La cuisson est réductrice. Couleur noire uniforme.

b) fig. 4, n° 2

- Assiette a marli d'un diamétre approximatif de
22 cm a l'ouverture. L'épaisseur au départ de la
panse est de 5 mm. Le marli mesure 2,3 cm de lon-
gueur.

- En ce qui concerne les dégraissants, le traitement

Fig. 5 : Sagy ""Les Culs Froids’’. La céramique décorée.
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Fig. 7 : Sagy “Les Culs Froids”’. La céramique décorée.
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de surface, la cuisson, les caractéristiques sont les
mémes que pour |'assiette décrite précédemment.
c¢) fragments de bords d’assiettes a marli

fig. 10, n° 11

- Longueur du marli : 1,5 cm.
Epaisseur au départ de la panse : 1,45 mm.

- Dégraissant peu visible. Fines inclusions.
- Surface extérieure et intérieure lisse.

- Cuisson :

couleur de la paroi extérieure : rouge-orangé
couleur de la tranche : noire

couleur de la paroi intérieure : marron-bleu.

fig. 10, n° 10

- Longueur du marli : 1,6 cm.
Epaisseur au départ de la panse : 4 mm.

- Dégraissant peu visible. Fines inclusions calcaires
de calibre d'environ 0,5 mm.

- Surface extérieure et intérieure lisse.

- Cuisson :

couleur de la paroi extérieure : orange
couleur de la tranche : brun

couleur de la paroi intérieure : marron-beige.
fig. 10, n°® 12

- Lévre arrondie.

- Longueur du marli : 1,1 cm.
Epaisseur de la panse : 4,5 cm.

- Dégraissant peu visible. Rares inclusions calcaires
de calibre d’environ 0,8 mm.

- Lissage soigné a l'intérieur.

2.2.2. Petit bo/
fig. 4, n° 4
- Diamétre a I'ouverture : 10 cm.

Hauteur : 5,8 cm.
Epaisseur a la panse : 4 mm.

- Bord rentrant. Lévre amincie.

- Dégraissants : difficile a déterminer. On note quel-
ques fines inclusions de calcaire.

- Polissage général des parois : surface lisse continue
et brillances externes.

- Cuisson :

couleur de la paroi extérieure : marron-brun
couleur de la tranche : noire

couleur de la paroi intérieure : marron-brun.

2.2.3. Ecuelle

fig. 4, n° 5

- Diametre a I'ouverture : 18 cm.
Epaisseur au départ de la panse : 4 mm.

- Forme légérement évasée.

- Dégraissant : éléments calcaires de calibre d’envi-
ron 1T mm.

- Polissage général.

2.2.4.
fig. 4 ° 3

- Récipient dont le diamétre a I'ouverture est de
19 cm.
Epaisseur de la panse : 4,5 mm.

- Lévre légérement éversée.

- Dégraissants peu visibles : quelques rares éléments
de calcaires.

- Cuisson :

couleur de la paroi extérieure : marron-brun
couleur de la tranche : brun

couleur de la paroi intérieure : marron-brun.

2.3. Les bords

L'inclinaison n’est pas toujours déterminable. Des
assiettes & marli et un nombre assez important de
tessons présentent des bords sortants (fig. 78,
n° 4, 5 et 7 et fig. 10, n° 5 a 13).

On a également ces bords rentrants qui dans certains
cas semblent correspondre a des micro-vases (fig. 9,
n° 11 a 12). Bien que leur diamétre a |'ouverture ne
soit pas mesurable.

On note enfin quelques bords droits.

Les levres sont : fréquemment biseautées (fig. 10,
n° 5 a 9), amincies ou (fig. 10, n° 1 a 4).

2.4. Les décors

2.4.1. Les cannelures (fig. 7, n° 1 a 7)

Ce sont les décors les plus fréguents. lls se compo-
sent de deux ou trois lignes cannelées. lls sont situés
3 la liaison col/panse (fig. 7, n°® 1, 2, 3, 7) et sur la
panse (fig. 7, n°® 4, 5, 6).

2.4.2. Les incisions obliques

- Fig. 7, n® 10 : cordon incisé situé a la liaison col
panse.

- Fig. 7, n® 11 : ligne d’incisions obliques surmon-
tées de deux cannelures.

- Fig. 7, n°® 12 : double ligne de cannelures bordant
une série d'incisions obliques.

2.4.3. Décors au peigne & quatre ou cinq dents
(fig. 7, n® 8 et 9)

2.5. Les fonds (fig. 12, n°® 5 et 6)

On dispose seulement de deux fragments de fonds
plats dont le diamétre n’est pas calculable.

Le profil est simple.

2.6. Eléments additionnels

2.6.1. Anse (fig. 14, n° 6)

2.6.2. Pied (fig. 14, n° b) appartenant sans doute
a un vase tripode.

3. AUTRE MATERIEL CERAMIQUE

3.1. Peson (fig. 13)

Contrepoids de métier a tisser ou peson, presque
complet.

Il est de forme sub-ovalaire et de section circulaire.
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Fig. 8 : Sagy “Les Culs Froids”’. Les bords céramiques.
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Fig. 10 : Sagy “Les Culs Froids"
Les bords céramiques.

10cm

Fig. 9 : Sagy "'Les Culs Froids”. Les bords céramiques.

Fig. 12 : Sagy "’Les Culs Froids”. Les fonds céramiques.
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On distingue une large impression faite au doigt prés
de labase.

Il est réalisé dans de |’argile. Cuisson oxydante irré-
guliere.

3.2. Les fusaioles

Elles sont de 3 types :

a) (fig. 14, n°® 3 et n® 4)

Fusaioles piriformes de couleur brun/marron.
b) (fig. 14, n° 1)

Fusaiole sub-circulaire de couleur brun/gris.

c) (fig. 14, n°® 2)
Fusaiole a base concave couleur brune uniforme.

On connait bien ce type de fusaiole sur plusieurs
sites hallstattiens (Longueil-Ste-Marie, Vix, etc.).

3.3. Jeton (fig. 14, n° 7)

Il présente une rainure périphérique. Son diamétre
estde 1,5 cm.

3.4. Torchis

D’assez nombreux fragments de torches présentant
des empreintes de clayonnage ont été découverts.

Ceci va dans le sens de la proximité d’un habitat.

C) LE LITHIOUE (fig. 15)

La encore, on dispose de peu d’éléments. Le total est
de 80 artefacts. Le matériau utilisé est un silex de
craie présentant une patine blanche systématique.

L’essentiel de I'industrie lithique est constitué de pro-
duits de débitage. lls proviennent de nucléi polyédri-
ques de petite taille et d'un rognon décortiqué.

Les éclats de petits et trés petits modules prédomi-
nent, on en compte respectivement 26 et 27. On a
également huit éclats de taille moyenne dont deux
présentent une plage corticale.

En ce qui concerne I'outillage, on dispose de cinqg pié-
ces.

1) 2 grattoirs sur éclat a front rectiligne (fig. 15,
n° 6),

2) 1 éclat laminaire épais, présentant des retouches
abruptes (fig. 15, n° 1),

3) 2 petites lames présentant des retouches obliques
ou peut-étre des traces d’utilisation (fig. 15, n® 3 et
7).

D) LA FAUNE

On dispose d’une série numériquement trop faible
{environ cinquante ossements) pour que |I'ensemble
ait une signification statistique.

On peut se contenter de noter la présence d’animaux
domestiques : bovidés, suidés, ovicapridés.

Il faut également mentionner la découverte d’un bois
de chute de chevreuil.
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COMPARAISON ET CHRONOLOGIE

Nous avons essayé d’intégrer les quelques formes
céramiques et surtout les éléments décorés a la chro-
nologie du Premier Age du Fer élaborée par J.C. Blan-
chet pour le nord de la France et la Picardie (Blanchet
1984).

L’'examen de la céramique grossiére (fragments de
jarres ou autres vases a provision) évoque fort bien la
période |l du Premier Age du Fer. L'ovoide a décor
digité sur panse et a profil mou (fig. 2, n° 4) se
retrouve dans la nécropole a incinération de Moru
dans I'QOise (Blanchet et Fitte 1978) qui est bien daté
de la période Il. Ce type de vase est également pré-
sent a Chartrette en Seine-et-Marne (Degros-
Guffroy-Tarréte 1976) sur un site hallstatt moyen.

Les principaux thémes décoratifs rencontrés sur la
céramique d’aspect grossier sont également - en
grande partie - les caractéristiques des jarres de
Choisy-au-Bac durant la période Il. Ce sont les cor-
dons horizontaux digités appliqués sur la panse ou a
la liaison col/panse, ainsi que les bords impression-

nes.

D’autres indices évoqueraient plutot la période Il :
décor digité sur panse, cordon incisé, décor au pei-
gne a 4 ou 5 dents. Le décor au peigne a 5 dents
(fig. 7, n° 8) qui évoque un peu un motif ondé n’est
pas sans rappeler un tesson décoré au peigne a 5
dents trouvé sur le site de Louvres (95) daté de la
période lll (phase IV de Choisy-au-Bac) (Tarréte
1979).

La céramique fine fait également penser a la fin de la
période Il et au début de la période Il : écuelle caré-
née, décoré cannelé, vase tripode (?) présents dans
la phase Il de Choisy-au-Bac et écuelle & panse gal-
bée que I'on retrouve dans la phase | du méme site.

Comme sur les autres sites du Premier Age du Fer de
Nord Picardie, on observe a travers la céramique de
Sagy une forte tradition du Bronze final lllb. Comme
|'attestent les assiettes a marli, les décors cannelés
et le fragment d'anse de tasse.

Ceci étant, I'ensemble céramique que nous venons
de présenter, s’il est bien homogéne, indique mani-
festement la période Il de Choisy-au-Bac et probable-
ment les débuts de la période lll. Peut-étre s’agit-il
d’'une phase de transition entre la période Il et la
période Il ?

La série dont nous disposons n’est pas suffisamment
importante quantitativement et qualitativement pour
que |'on puisse répondre plus précisément.

CONCLUSION

Le matériel céramique de Sagy atteste la présence
d’un habitat de la période Il du Premier Age du Fer
selon la chronologie définie par J.C. Blanchet (Blan-
chet 1984).

C’est la premiére fois qu’un habitat de cette phase de
I’Age de Fer est mis en évidence a I'ouest de I'lle de
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Fig. 14 : Sagy ""Les Culs Froids”. Les fusaioles, bracelet et jeton.
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Fig. 15 : Sagy ""Les Culs Froids”’. Les silex taillés.

France. En effet, aucune étude exhaustive des sites
et du matériel provenant de prospections de surface
ou de fouilles anciennes n’a jusqu’a ce jour été réa-
lisé dans le Val d’'Oise.

Seul le site de Louvres (95) a fait I'objet de fouilles
récentes mais limitées, et indique la phase IV de
Choisy-au-Bac.

En ce qui concerne le degré de prospection du site, la
fouille a montré que les travaux aratoires avaient

occasionnés des bouleversements assez importants
des niveaux archéologiques.

Ce sont ces mémes travaux qui sont a |'origine, en
1983, du repérage - lors de prospections de surface -
de structures anthropiques en relation évidente avec
I'occupation du Premier Age du Fer.

Il est clair qu’une nouvelle intervention archéologique
serait souhaitable.
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