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L’ARTISANAT DE LA TERRE CUITE A PARIS.
CARREAUX ET PAVEMENTS PARISIENS

Catherine BRUT *

Cet article est extrait des recherches sur les artisans parisiens de la terre cuite (Catherine Brut, 1997) et d'une
synthese des découvertes rédigée pour le catalogue de I'exposition Tl tempo ritrovato qui sest tenue au Musée de la
Céramique de Spezzano (Italie) en 1998, complété par les dernieres recherches archéologiques, notamment dans I'ancien

réfectoire du couvent des Cordeliers en 2002.

PARIS AU MOYEN AGE: PORTRAIT D’UNE
VILLE

Paris au Moyen Age est en plein développement.
Ville la plus peuplée d’Europe, elle attire artisans,
commercants, banquiers lombards et étudiants
venus de toute la chrétienté. Notre-Dame est
construite, de nouvelles églises se batissent, maisons
et hotels voient le jour. Beaucoup de ces monuments
ont disparu, d’autres sont conservés dont les sols
sont rarement ceux d’origine. Usés au fil des siecles,
ils ont été le plus souvent changés et remplacés
ou récupérés a l'occasion de démolitions ou de
transformations. Ce sont les fouilles archéologiques
qui laissent surgir le plus souvent ces anciens
témoins.

Paris, au Moyen Age, c’est d’abord la Cité. La
petite ile, cceur de la ville, est a la fois le siege du
pouvoir religieux et du pouvoir royal. A lest, la
cathédrale Notre-Dame et le quartier canonial
abritent évéque et chapitre. A Touest, le Palais,
demeure des rois jusqu’a Charles V, abrite les
grandes institutions royales et depuis saint Louis
(Louis IX), la Sainte-Chapelle. La Seine qui I'enserre
et la protege, permet aux bateaux de l'accoster et de
la ravitailler alors que deux ponts, le “Grand-Pont”
et le “Petit-Pont”, la relient au nord, a la rive droite
et au sud, a la rive gauche.

Sur la rive gauche, “1’Outre-Petit-Pont” au-dela
du petit bras de la Seine, s’élevait I'ancienne ville
gallo-romaine qui descendait les pentes de la
“Montagne-Sainte-Genevieve”. Elle subsiste dans
des monuments encore visibles, les “Thermes de
Cluny” ou les arénes de Lutece. Les grandes abbayes
fondées par les rois mérovingiens, celle de Sainte-
Genevieve, patronne de Paris, ou de Saint-Germain
des Prés s’y développent. A compter des XI" et XII'
siecles, les étudiants, quittant le cloitre de Notre-
Dame, viennent s’y installer lui donnant son nom
de quartier Latin en le transformant en p6le culturel
de la ville.
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Sur la rive droite, “1’Outre-Grant-Pont”, la
ville médiévale voit s’'inscrire les deux premicres
enceintes de la ville commergante. Les premiers
marchands, attirés par les grandes foires et les
marchés la font prospérer. Les artisans y créent
leur quartier ou ils se regroupent par profession,
comme les bouchers, les potiers, de terre ou d’étain,
les tanneurs, ou par origine comme les juifs ou les
riches marchands lombards qui laissent leur nom a
la rue qu’ils habitent.

A la périphérie de la ville médiévale, au-dela
des enceintes, ce sont les faubourgs et les bourgs:
“Saint-Martin”, “Saint-Laurent” au nord, “Saint-
Germain des Prés” au sud-ouest ou “Saint-Marcel”
au sud-est. Ces petites agglomérations médiévales
possédaient quelquefois leurs propres remparts et
leurs propres artisanats. Elles seront unies a Paris au
fur et a mesure de l'extension de la ville et subsistent
dans le nom de certaines rues ou de quartiers.

Cette ville qui s’est développée au fil des siecles
a connu une intense activité de construction. Tous
les matériaux pouvaient se trouver a Paris. De
grands maitres d’ceuvre y travaillaient, Etienne
de Bonneuil, Nicolas de Chaumes, des tailleurs
de pierre, des carriers, magons, charpentiers,
forgerons, tuiliers et couvreurs s’activaient dans le
Paris médiéval ou arrivaient de leur province natale
pour y chercher du travail. Dans son sous-sol, Paris
possédait tous les matériaux nécessaires. La pierre a
batir, le calcaire, était extraite des carrieres de la rive
gauche, le platre des carricres de la rive droite et
notamment de Montmartre. La terre a cuire, quant
a elle, provenait des bancs d’argile plastique et
d’alluvions.

L’ARTISANAT DE LA TERRE CUITE A PARIS

Potiers et tuiliers sont alors deux meétiers
distincts. L’étude de leur implantation est, a ce point
de vue, significative. Si le potier fabrique la vaisselle
culinaire, quotidien de I'homme médiéval, le tuilier,
lui, va s’occuper de sa maison, des tuiles pour son
toit, des pavements de terre cuite pour les sols des
plus riches.

Le métier de potiers de terre est mentionné dans
les textes a compter du XIII siecle. En 1268, le prévot
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royal Etienne Boileau recueille les statuts de plus de
cent un métiers parisiens, recueil connu sous le nom
de Livre des métiers (LESPINASSE & BONNARDOT, 1879).
La plupart des métiers y sont représentés et touchent
des activités aussi variées que l’alimentation,
I’habillement, I’armement, le batiment, les métiers
d’art et de luxe ou les ustensiles de cuisine. Plus
que le consommateur, ces réglements sont destinés
surtout a protéger I’artisan. Le reglement des potiers
de terre figure au titre LXXIV et comprend quinze
articles qui exposent ses droits et ses devoirs. Si
aucun four de potier médiéval n'a été retrouvé
jusqu’a présent a Paris, I'étude de I'implantation
des potiers de terre a partir de la toponymie et
de l’'examen des livres d’imposition de la fin du
XIII" siecle permet de les situer dans les différents
secteurs de la ville médiévale (Brut, 1997).
Les artisans sont installés alors dans les zones
périphériques liées a la fois aux grands axes de
circulation facilitant 1’approvisionnement et a la
proximité de la ville et des marchés pour rendre
plus aisés le transport et la commercialisation de
leurs produits.

LES TUILERIES PARISIENNES

Si contrairement aux potiers de terre, les tuiliers
ou les paveurs ne sont pas mentionnés dans le livre
des métiers c’est que les tuileries dépendent encore
a cette époque, comme aux siecles précédents,
des grands domaines ecclésiastiques, abbayes ou
collégiales. Les livres d’imposition de la fin du
XIII® siecle permettent d’en situer leur activité.
Deux grands poles de fabrication fournissent Paris,
I'un sur la rive gauche, du coté de l'abbaye de
Saint-Germain des Prés, 'autre sur la rive droite,
a proximité de Saint-Germain 1’Auxerrois. Pour ce
demier, le toponyme de “Tuileries” a été conservé
dans le jardin qui s’étend a l'ouest du Louvre.
Chassés peu a peu, ils disparaitront sous Frangois I
En 1577 Henri III interdira définitivement la
fabrication des tuiles dans Paris « pour la salubrité
de l'air de la ville ».

Si les tuiles a rebord de tradition romaine, les
tequlae, sont encore utilisées au débutdu Moyen Age,
elles laissent la place aux tuiles plates, munies d'un
crochet de suspension, qui deviennent fréquentes
dans le courant du XIII' siécle. Leur fabrication a
peu varié jusqu’au début de ce siecle. Deux argiles
étaient utilisées, marne verte et limon de plateau
qui, apres leur extraction de la carriére, hivernaient
dans une fosse afin que la pluie, le gel et le soleil les
rendent friables. Au printemps, le limon et l'argile
étaient mélangés dans un trou pratiqué dans le sol
puis pétris. Le mouleur remplissait alors des cadres
de bois dans lesquels la terre était écrasée d"un coup
de tirette. La forme retirée, les tuiles étaient lissées
ou « cultivées » avec les doigts. Le crochet, moulé

dans l’encoche située au sommet du moule, était
rabattu et modelé entre le pouce et le majeur. Les
tuiles étaient mises a sécher a plat, sur une aire de
terre battue sablée puis ramassées le soir et rangées
de chant. Elles séchaient ainsi pendant un an.
Venait alors la cuisson (VINCENT, 1986, p. 275 et 276).
A Tépoque médiévale, certaines tuiles étaient
enduites sur la moitié de la longueur opposée au
crochet d'une glagure a base d’oxydes de plomb et
de cuivre. Cette surface ou « pureau » correspondait
a la partie non couverte par la rangée de tuiles
suivantes et donc exposée aux intempéries.

LES CARREAUX DE PAVEMENT

Les carreaux de pavement obéissent a des
principes similaires de fabrication, la constante
étant l'utilisation d'un moule et la production de
type industriel. Il faut en effet plusieurs milliers de
carreaux pour recouvrir un sol et les tuileries étaient
parfaitement adaptées a ce type de fabrication.

Au début du Moyen Age, les sols, a l'image
de ce que I'on connait de I'art romain, sont le plus
souvent encore, soit en opus tesselatum, mosaiques
de petits cubes de pierres colorés utilisés pour
former des figures soit en opus sectile, assemblage
de plaques de marbre ou de calcaire soigneusement
polies et découpées de facon a former des motifs
géométriques. Des fragments de ces plaques ont été
mis au jour lors des fouilles archéologiques dans
I'ancienne église prieurale de Saint-Martin-des-
Champs, a I'emplacement de la basilique funéraire
mérovingienne (Brut, 1996, p.88). A partir du
XII° siecle et au début du XIII' siecle, se répand
l'usage de carreaux de terre cuite a découpe
géométrique. Recouverts d'une glagure jaune ou
verte, ils s’emboitent les uns dans les autres lors de
la pose.

Les carreaux a découpe de mosaique sont rares
a Paris (fig. 1). Les deux seuls sites a en avoir livré
sont 'abbaye de Saint-Germain des Prés, avec des
carreaux découverts a proximité de I'abbatiale et le
prieuré de Saint-Martin des Champs, avec ceux qui
ontété mis au jour dans 1'église prieurale (CATALOGUE
D'EXPOSITION, 1998, p.16 et17; Norton, 1992,
p. 80 et 81). Ces pavements ont été fabriqués a partir
d’un module préformé qui a été découpé en des
motifs géométriques carrés, triangles, losanges et
carreaux a découpe arrondie. Emboités et combinés,
ils forment des panneaux répétitifs. Les carreaux
jaunes sont obtenus par la pose d’un engobe blanc et
d’une glagure translucide. Les carreaux de couleur
verte ou brun noir par la pose d'une glagure a base
d’oxydes de plomb avec ajout de cuivre ou de
manganese. La forme, a partir d'un module de base,
est obtenue par incision du carreau avant cuisson.
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Carrcaux de pavement

Fig. 1: plan de Paris au Moyen Age avec 'emplacement
des paveurs parisiens d’apres les Livres de la Taille. Lieux
de découverte des pavements: Saint-Germain-des-Prés,
le Louvre et Saint-Martin-des-Champs (dessin Catherine
Brur).

Vers le milieu du XIII' siécle, se répand 1'usage
du carreau bicolore a incrustation dont le motif
d’engobe jaune se détache sur le fond d’argile rouge.
Cette technique va se répandre tres rapidement et,
a compter de la fin du XIII" siécle et au XIV® siecle,
les carreaux vont orner les sols non seulement des
cathédrales ou des grandes abbayes mais aussi des
églises, des chateaux ou méme des demeures aisées.
Leur usage sera ainsi général, avec des variantes

régionales, jusqu’a la fin du Moyen Age.

Les découvertes de carreaux de pavement restent
cependant rares et exceptionnelles a Paris. Les
niveaux de circulation anciens, malmenés par les
multiples travaux dont la ville a été 1'objet subsistent
rarement. Lorsque, par bonheur, 'un d’eux peut étre
mis au jour, il doit étre démonté quand il n"a pas déja
recu de coups de pioche malheureux. De plus, le
peu d’intérét porté a ces petits « carrés d’histoire »,
dont les motifs sont le plus souvent trés usés,
difficiles a lire et que beaucoup confondent avec des
tuiles explique la relative faiblesse des collections
parisiennes dans ce domaine. Enfin, matériaux liés
aux batiments qui les enferment, ils ont souvent été
vendus pour remploi comme cela se pratique encore
de nos jours dans les campagnes. Il est également
évident que ces pavements de terre cuite étant
réservés a une élite, les demeures modestes n’en
possédaient pas. Seuls les batiments importants,
chateaux ou abbayes pouvaientcommander et payer
les artisans pour cette fabrication. Les commandes
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étaient spécifiques car il n’existait pas a proprement
parler de fabricants de carreaux et I'on s’adressait
au tuilier pour couvrir son toit et revétir son sol.

La technique de fabrication des carreaux historiés

La technique la plus utilisée pour la fabrication
de carreaux de pavement a incrustation comprend
toute une série d’opérations, similaires a celle des
tuiles. L'argile est formée dans un moule sans
fond a quatre cotés selon des modules variables.
Un premier séchage, d'une durée d’environ vingt-
quatre heures, rend le carré d’argile manipulable
sans déformation. Vient alors limpression du
motif, différent selon les lieux de découvertes et
probablement de fabrication, mais répondant a
la méme technique de base, l'application d'une
estampe de bois sur laquelle est sculpté en relief le
décor a imprimer. Le motif laissé en creux dans la
pate atteint une profondeur d'un a cinq millimetres.
Il est rempli d’une argilejaune plus ou moins liquide.
Le carreau est alors découpé et mis a sa forme
définitive. Le profil est légerement biseauté pour un
ajustement sans joints apparents lors de la pose. Le
dernier séchage peut durer plusieurs semaines. Les
carreaux sont alors glagurés a cru au moyen d'une
glacure a I'oxyde de plomb naturellement jaunatre
a laquelle l'artisan peut ajouter de I'oxyde de cuivre
ou de manganese. La combinaison de cette glagure
et de l'argile employée comme support donne les
différentes couleurs que 1’on rencontre, le rouge, le
jaune, le vert ou le brun noir. La cuisson, d'une durée
de deux a trois jours, est faite dans un four, d’abord
a température moyenne afin d’éliminer I’humidité
encore contenue dans la pate puis a température
élevée pour permettre la vitrification de la glagure.

Des variantes techniques peuvent se rencontrer.
Elles tiennent a l'utilisation des argiles. En effet
les carreaux historiés sont réalisés dans une
argile illitique dont la quantité de quartz est plus
importante et qui donne a la cuisson une teinte
rouge. Une argile plus commune, similaire a
celle utilisée pour les tuiles, était utilisée pour les
carreaux unis verts. Il semble que, pour économiser
l'argile rouge, on ait utilisé une technique mixte
avec comme support une argile a tuile recouverte
d’une mince couche d’argile illitique qui, elle, a été
estampée. C’est la technique utilisée pour certains
carreaux trouvés au prieuré de Saint-Martin-des-
Champs (Brut, 1999, p. 230). Les carreaux trouveés
au college cistercien des Bernardins, utilisent
une argile a tuile recouverte d'une argile blanche
estampée et d'un engobe d’argile rouge. Les motifs
sont en plus soulignés par une incision (Brut, 1993).
D’autres carreaux dont le motif se détache en rouge
sur fond jaune utilisent une argile sableuse claire
qui a été estampée. L'engobe n’est plus blanc mais
rouge.
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Les motifs utilisés

Les motifs parisiens, pour le X1 siecle,
s’inspirent de I'héraldique royale: il s’agit, la plupart
du temps, de motifs attachés a la couronne de
France. La fleur de lys fut adoptée comme embleme
par Louis VII et le chateau de Castille apporté par
Blanche, femme de Louis VIII. La marguerite a cinq
ou a six pétales évoque, quant a elle, Marguerite
de Provence, épouse de Louis IX (saint Louis). Les
motifs géométriques sont des triangles emboités,
des chevrons, le bandé héraldique ou des fasces
vivrées. Les motifs végétaux, des quatre-feuilles,
quintefeuilles ou marguerites a six pétales. Les
animaux s’inspirent du bestiaire, lions passants,
aigles aux ailes déployées ou buffles. Un sonneur
de trompe qui sert de rabatteur, un ou deux chiens
poursuivant un cerf ou un sanglier et un chasseur
font partie d’'une composition représentant une
scéne de chasse. Rares sont les carreaux portant
des inscriptions. A Paris, les seuls connus sont des
carreaux retrouvés dans des remblais de démolition,
rue du Pont Louis Philippe (fig.2), et dont la
provenance ne semble pas parisienne (Brur, 1995).

Le module des carreaux

Le module le plus fréquent est d'un format
carré compris entre 11 et 18 centimetres de coté.
A partir de ce module, des incisions avant cuisson
permettaient d’obtenir des carreaux de petit format,
de 5 a9 centimetres. Les modules rectangulaires ont
été peu utilisés, sauf pour les carreaux de bordure.
Le carreau de pavement le plus courant au XIII' siecle
est un carreau de 12 a 13 cm de co6té pour une
épaisseur maximale de 2 centimeétres. Ce module
peut étre incisé avant cuisson divisant le carreau
en quatre petits modules qui pourront étre séparés
lors de la pose du pavement. L'estampe est alors a
motif quadripartite, et les carreaux ainsi obtenus,
plus petits, mesurent 6 cm de coté. Les quatre
motifs utilisés sont alors le chateau, la fleur de lys,
la quintefeuille et le bandé héraldique comme ceux
retrouvés dans les “Grandes Salles” du prieuré de
Saint-Martin-des-Champs (fig. 3).

D’autres modules existent, un module plus petit,
de 11,5 cm pour les carreaux de l'abbaye Saint-
Victor (fig. 4), plus grand, de 14 cm et de 16 cm pour
des carreaux trouvé rue du Pont Louis Philippe
(tig. 2), de 18 cm de coOté, incisés en quatre avec
comme motifs la fleur de lys, la quintefeuille, le
lion a senestre et le chdteau de Castille donnant des
carreaux de 9 cm de c6té pour certains pavements
de Saint-Martin-des-Champs.

Le format rectangulaire a également été utilisé.
Des carreaux de 7,5 cm sont obtenus a partir d'un
module rectangulaire de 15 cm de long incisé avant
cuisson.

Fig.2: carreaux de pavements avec inscription et
pampres découverts en remblai au 10 de la rue du Pont
Louis Philippe (IV* arrondissement). Ils n’appartiennent
probablement pas a la production parisienne (photo. Jean-
Luc GODARD).
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Fig.3: ancien prieuré Saint-Martin-des-Champs
(IIT* arrondissement). Pavement des “Grandes Salles”,
découvert en 1998 au fond d’une tranchée dans l'aile
“Saint-Martin” du Musée des Arts et Métiers (photo Marc
PATURANGE).

Les plus anciens carreaux a incrustation ont un
format compris entre 12 et 13 cm. C’est le module
des carreaux parisiens de la fin du XIII€ siecle, ceux
du Louvre, de Saint-Germain-des-Prés ou de Saint-
Martin-des-Champs.

Fig. 4: carreaux de pavement découverts en 1931 a
I'emplacement de l'ancienne abbaye Saint-Victor. Ils
ne semblent pas appartenir a la production parisienne
(dessin Catherine BRUT).

LES PAVEURS PARISIENS

Si nous savons peu de chose de I'organisation
du métier de paveur, le caractere industriel de
la fabrication des carreaux de terre cuite était
sans aucun doute affaire de spécialistes, méme
si un méme atelier fabriquait a la fois les tuiles,
les carreaux, peut-étre des briques et parfois des
poteries. A I'inverse il semble que les potiers n’aient
pas fabriqué de terres cuites architecturales.

A Paris, quatre paveurs, pour certains également
tuiliers, sont mentionnés a la fin du XTI siecle:
Maitre Gilles dans le quartier Saint-Germain;
Raoul, pres du Louvre; Robert, en face de I’abbaye
de Saint-Martin-des-Champs et Guillaume, proche
de 1'église Saint-Sauveur (Brut, 1997, p. 56 et 5%).

Si le bourg Saint-Germain possédait ses propres
tuiliers, la production de carreaux de pavement en
terre cuite ne semble spécifique qu’a un seul d’entre
eux, Maitre Gilles, dit le paveur. La plus ancienne
mention date de 1278, acte dans lequel il est désigné
avec Agnes sa femme, la plus récente de 1292 ou il
est cité comme contribuable dans le Livre de la Taille
(GtrAUD, 1837). Son fils, Guérin, est tuilier en 1296
dans la méme paroisse (MICHELSON, 1958). Maitre
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Gilles aurait donc exercé avec certitude au moins
de 1278 a4 1296 et fournit Paris en carreaux a cette
époque. Son fils a-t-il repris sa fonction de paveur?
Aucun texte ne permet de 'affirmer.

Cette période d’activité correspondrait a la
fabrication des carreaux de pavement de la salle
capitulaire de l’abbaye de Saint-Germain-des-
Prés, édifiée par I'abbé Gérard de Moret vers 1273.
Des carreaux, mis au jour en 1877, provenant
probablement de l'église ou des batiments
conventuels, pourraient également avoir été
fabriqués par cet atelier.

Les fouilles archéologiques attestent cependant
I'existence de plusieurs productions. Les plus
anciens carreaux glagurés proviendraient d'un
atelier actif vers 1240 (NortoN, 1992, p. 85). Il est
probable qu’il s’agissait également dun atelier
proche de 'abbaye mais dont nous ne savons rien.

La tuilerie de Raoul, le paveur, était située
entre la porte Saint-Honoré et les “Quinze-Vingts”.
Cet artisan est signalé dans le Livre de la Taille de
1292 dans la paroisse Saint-Eustache alors qu'une
Aveline, « fame » Raoul, le « pavéeur » loge dans
la rue Froit-Mantel toute proche. Certains carreaux
ou carrelage découverts lors des fouilles du chateau
du Louvre pourraient lui étre attribués. S’il existe
en effet quelques similitudes avec les carreaux
de Saint-Germain-des-Prés, notamment pour les
carreaux historiés portant une fleur de lys, quelques
différences sont a noter. Le Louvre compte plus
de carreaux décorés et n'a pas fourni d’éléments
mosaiqués, ce qui renforcerait I'idée d'un atelier
différent de celui de Saint-Germain-des-Prés et,
peut-étre, légerement plus tardif. Si maitre Gilles
exerce vers 1275, Raoul aurait pu travailler au
Louvre a I'avénement de Philippe le Bel ou lors des
embellissements qu'il fit entreprendre au chateau et
dont témoignent les chapiteaux découverts lors des
fouilles archéologiques de 1983 et datés des environs
de 1300 (FLeury & KrEUTA, 1989, p. 51). D’autres sites
de la périphérie parisienne, Argenteuil (Val-d’Oise)
ou Vincennes (Val-de-Marne), ont livré des carreaux
similaires.

Le troisieme paveur résidant rue Guérin Boucel,
en face de l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs,
est mentionné en 1297 (MICHAELSON, 1962), et en
1313 (BucHon, 1831). Des carreaux de pavement,
différents de ceux de Saint-Germain ou du “Vieux
Louvre” ont été mis au jour dans I'église et dans
le cloitre de 1’abbatiale. S'ils accusent des époques
différentes, il est possible que certains d’entre eux
puissent étre attribués a cet atelier.

Le quatriéme paveur, Guillaume, est cité
également dans le Livre de la Taille en 1313 dans la
rue Saint-Sauveur mais aucune production ne peut
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lui étre attribuée, d’autant que dans son cas aucune
tuilerie n’est signalée dans ce quartier. Un fragment
de carreau a cependant été découvert dans le
remblai d'une cave datée de la premiere moitié du
XIV" siecle (fig. 5) a proximité de l’ancienne église
de cette paroisse (Brut, 2002, p. 21).

Fig.5: carreaux de pavements découverts dans le
comblement d"une cave abandonnée au XIV¢ siecle, située
au 34 rue Greneta (II* arrondissement), dans 1’ancienne
paroisse Saint-Sauveur (photo Marc PATURANGE).

Cetteliste estloin d’étre exhaustive et ne concerne
que la fin du XIII® et le début du XIV" siecle, mais il
convient de souligner le peu de mentions relatives
a ce métier. Ces ateliers ont peut-étre fonctionné
successivement, répondant a des commandes
ponctuelles des grands abbés batisseurs ou du
roi pour son chateau. A compter du XIV® siecle,
plusieurs mentions de transport de carreaux sur de
longues distances et la présence de paveurs de la
capitale jusqu’en Angleterre éclairent la diffusion
que cet artisanat parisien va connaitre au-dela de
ses frontieres, en Bourgogne et jusque dans le Midi
de la France.

L'INDUSTRIE DE LA TERRE CUITE

La production des carreaux de pavement de
méme que celles des tuiles va devenir dans le
courant du XIV® siecle et au siécle suivant un
placement lucratif pour les riches notables de la
ville. Les fabriques comptent de nombreux ouvriers.
Ainsi Jean de Mes, sergent de la ville, au début du
XV* siecle possede une tuilerie de 160 a 200 ouvriers
(FAVIER, 1974, p. 325). Les tuiliers sontnombreux mais
aucune mention n’est faite de fabricant de carreaux.
Quelquefois sont cités des marchands mais I’origine
de leur marchandise n’est pas identifiable.

Au milieu du XIV* siécle, Paris, comme toute
I'Europe, est frappée par la Grande Peste qui
l'atteint en 1347 et 1348. La ville va perdre une
grande partie de sa population. Les artisans sont
décimés et beaucoup disparaissent touchés par le

fléau. Charles VI meurt en 1422. Paris est, a partir de
cette date, délaissée par les rois. La ville est occupée
par les Anglais de 1420 a 1436. Les rois résident a
Bourges, Chinon, Tours, Amboise et Blois. Lors
de leurs séjours parisiens, délaissant le palais du
Louvre, ils résident a I’hotel du “Petit Musc” ou a
I'hotel des “Tournelles”. Francois 1" (1515-1547)
décide, en 1526, son retour dans la capitale. La
Renaissance parisienne prend alors son essor. La
grosse tour du Louvre, qui restera 'embléme de la
puissance des rois de France, est rasée. Commence
alors la transformation du vieux chateau en un vaste
palais inspiré par l'art italien mis au goft frangais.

De nouvelles techniques qui vont concurrencer
les glacures apparaissent. Les premiers témoins de
carreaux de faience proviennent du remblai des
fossés du “Vieux Louvre”. Ce sont des carreaux
a couverte blanche, bleue, jaune ou verte dont les
motifs ont trait a ’héraldique royale, fleur de lys
ou marguerite (Brut, 2000). Si la faience est tres
répandue dans le Sud de la France, elle n"apparait
que tardivement dans le Nord et notamment a
Paris ou elle ne va réellement voir le jour qu’au
XVTI siecle et se diffuser plus largement a compter
du XVII'siécle. C’est Henri IV qui va en développer
Iindustrie en facilitant l’établissement de
manufactures en province et a Paris (FRANKLIN, réed.
1987).

Si la mention de la fabrication des carreaux de
pavement est absente des reglements des métiers
parisiens aux siécles précédents, ils apparaitront au
début du XVII siecle. En 1607, Henri IV confirme les
reglements des potiers de terre appelés également
carreleurs. Le pavage des salles avec le petit et le
grand carreau de terre cuite leur est réservé. Les
rares pavements découverts datant des débuts de la
Renaissance proviennent du réfectoire du couvent
des Cordeliers (fig. 6). Ce sont des carreaux de 16 cm
de coté, sans décor, et des briquettes utilisées pour
les bordures.

Fig. 6: relevé du pavement du réfectoire de l’ancien
couvent des Cordeliers, a Paris, en juin 2002. Le batiment
fut achevé au début du XVI© siecle (photo Catherine Brur).

LES DECOUVERTES PARISIENNES

Sur les milliers de pavements qui devaient
exister au Moyen Age dans tout le Nord de la
France peu subsistent et a Paris seules les fouilles
archéologiques ont permis de les connaitre. Les
carreaux historiés furent dans un premier temps
des objets de collection a part entiere et nombre de
musées possedent des séries de carreaux dont les
provenances restent quelquefois problématiques.
Les sites parisiens, ot des sols en place ont été
retrouvés, sont extrémement rares. Aucun n’est
visible a 'heure actuelle. Ils ont été démontés, les
carreaux ont été réassemblés, ou les sites bien plus
simplement remblayés.

Le premier inventaire des carreaux de pavement
a été commencé par Christopher Norton, a partir
des collections du Musée Carnavalet, musée ou a été
déposé le mobilier des fouilles parisiennes anciennes
(NortoN, 1992). Ce travail, commencé dans les
années 80, répertorie les carreaux des sites parisiens
ainsi que les exemplaires de provenance non
parisienne déposés au musée. D’autres collections
comptent des carreaux parisiens, dont le Musée
national du Moyen Age qui présente dans sa cour
des carreaux assemblés et montés en un panneau.
Ils furent découverts en 1856 rue du Sommerard,
a proximité de l'hotel que les abbés de Cluny
possédaient a Paris. Il s’agit de la plus ancienne
découverte parisienne connue. Malheureusement
aucun détail, plan ou relevé de cette découverte
n’est conservé.

Lors de travaux ou de fouilles archéologiques,
il peut arriver que des carreaux isolés soient mis
au jour. En 1992, des travaux de reconnaissance
au 10 de la rue du Pont Louis Philippe, dans le
IVe arrondissement (fig. 2), permettent d’étudier
un certain nombre de carreaux retrouvés dans
une benne par l'architecte sans que la provenance
exacte n’en soit clairement déterminée (Brur, 1995).
Quelques découvertes sont tres isolées comme ce
fragment de carreau historié découvert en 2000 dans
le remblai d’une cave médiévale, rue Grénéta dans
le III¢ arrondissement (Brut, 2002). Quelquefois des
carreaux sont utilisés noyés dans des sols de platre
et sont reconnus lors du démontage comme ce fut le
cas, en 1990, rue de Poissy (V* arrondissement) dans
un niveau de sol du college des Bernardins (Brur,
1993). A I’abbaye de Sainte-Geneviéve, ce sont des
carreaux médiévaux historiés, utilisés en remploi
dans un niveau plus récent, qui sont découverts lors
de travaux en 1996 (ARCHEOLOGIA, 1996, p. 4 et 5).

Les seuls pavements découverts en place ne
concernent que quelquessites et rares sontles relevés
conservés pour les fouilles anciennes. Entre 1877 et
1882, Théodore Vacquer met au jour le pavement
de la salle capitulaire de Saint-Germain-des-Prés
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(fig. 7). Neuf panneaux restitués a partir des
exemplaires les mieux conservés sont présentés
au Musée Carnavalet. Les relevés de l'archéologue
permettent une restitution de 1’ensemble, réalisée
derniérement par Francoise Lagarde a partir des
notes de fouille conservées a la Bibliotheque historique
de la Ville de Paris (Papiers VACQUER, ms 227 et I
tempo ritrovato, 1998, p. 70).

Saint-Germain des Prés, salle capitulaire
restitution partieile d'aprés Vacquer @ ms. 227 £ 384

Dessin et restitution 080807,

Fig. 7: restitution du pavement de la salle capitulaire
de l'ancienne abbaye Saint-Germain-des-Prés, mise au
jour entre 1873 et 1882, a partir des relevés de Théodore
Vaquer (dessin Frangoise LAGARDE).

D’autres découvertes interviennent a la fin du
XIXe siecle, notamment en 1877, a proximité de la
tour “Jean sans Peur”, seul vestige de 1’ancien hotel
des ducs de Bourgogne. Aucun relevé ou description
de cette découverte n’existe et les carreaux sont
dispersés dans différents musées ou collections.

En 1923, al’emplacement de 1’ancien chapitre du
prieuré de Saint-Martin-des-Champs (actuellement
Musée des arts et technigues, 11I° arrondissement), les
archéologues arriverent trop tard pour dessiner
le pavement en place. Une partie des carreaux
gisait sur le rebord de la tranchée. Un croquis des
vestiges en place fut réalisé malheureusement
peu exploitable pour en restituer le dessin et 190
carreaux furent recueillis dont quelques uns sont
conservés au Musée Carnavalet (NORTON, 1992,
p. 112).

En 1931, des pavements sont identifiés a I’abbaye
Saint-Victor, prés de la Place Jussieu dans le V¢
arrondissement (fig. 4). Aucun plan ou relevé n’est
conservé. Les dessins publiés et les carreaux ont
permis de constater qu’il s’agissait probablement
d’une production non parisienne. Les motifs,
d’apres Christopher Norton, sont proches de
carreaux trouvés a Rouen (Seine-Maritime) ou au
chateau de Brie-Comte-Rcbert (Seine-et-Marne) et
indiqueraient une origine normande (NortoN, 1992,
p- 107).

Il faut attendre les fouilles menées en 1984 au
chateau du Louvre pour redécouvrir le pavement
de la tour de la Taillerie déja dégagé au siecle
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dernier par Adolphe Berty (Berty, 1866) et qui, fort
heureusement, n’avait pas été démonté en raison
de son état (FLEURY, 1990). Un relevé tres précis
en est alors effectué (fig. 8). Les 312 carreaux sont
démontés et restaurés et leur étude, malgré 1'état
tres dégradé des carreaux historiés, permet une
restitution partielle du pavement de la tour (fig. 9).
Des carreaux isolés dans les remblais des fossés, des
restes de pavements a carreaux unis ou des carreaux
noyés dans des sols de platre sont également mis au
jour lors du dégagement des vestiges du chateau.

C’est lors des fouilles archéologiques de 1993-
1994 puis de 1998-1999, dans l'ancien prieuré de
Saint-Martin-des-Champs que les découvertes
de carreaux et de pavements furent les plus
importantes. En 1994, dans la nef de l'église
prieurale une petite superficie de carrelage put étre
relevée dans la zone séparant le chceur des moines
de la nef proprement dite (Brut, 1999). Au début de
l'année 1998, une étroite tranchée consécutive aux
travaux d’aménagement du Musée des Arts et Métiers
permet dans un premier temps de repérer et puis de
relever une série de pavements du Bas Moyen Age
a 'emplacement des anciens cloitres, I'équivalent
des pavements découverts a Saint-Germain-des-
Prés au siecle dernier. Les carreaux historiés, ornés
de motifs héraldiques alternaient avec des carreaux
unis, verts ou jaunes, disposés en tapis a 45°. Le
pavement est laissé en place, protégé et la tranchée
remblayée. Enfin en 1999, les aménagements dans
le square au chevet de I'église mettent au jour les
vestiges du dernier pavement de la chapelle Notre-
Dame de I'Infirmerie datable du XV siecle (Brut &
Prig, 2001). II était conservé au niveau du chceur
sur une longueur de plus de 7 m et une largeur de
3 m (fig. 10). Il se présente comme une succession
de bandes a cinq carreaux obliques séparés par des
lignes de la largeur d'un carreau. Les carreaux vert
foncé ou jaunes alternent avec les carreaux historiés
dont les motifs sont répartis selon leur disposition
dans le pavement: fleurs de lys en oblique et motifs
géométriques dans les bandes, scéne de chasse et
fleur de lys droite dans les lignes a un carreau. Le
pavement, démonté puis restauré est conservé en
caisses (fig. 11).

Pendant 1’été 2002, c’est dans le réfectoire du
grand couvent des Cordeliers que fut reconnu un
pavement dans des sondages préparatoires a la
fouille (Brur & PoignanT, 2003). Le pavement n’est
conservé que dans la partie orientale de I'édifice,
la moitié occidentale ayant beaucoup souffert des
aménagements et des restaurations contemporaines
(fig. 6). Sa disposition présente une bordure, sur
une largeur de 1,45m, de briques rectangulaires
(de 23 x 10/11 x 5 cm) posées a plat qui longe les
murs du réfectoire au nord et au sud. Dans la partie
centrale, des carreaux (de 16/17 cm de coté pour
2,5/3 cm d’épaisseur) sont agencés en ligne a un

TOUR DE LA TAILLERIE

CARRELAGE

Fig. 8: plan de restitution du pavement de la tour de la
Taillerie, au Louvre (dessin Frangoise LAGARDE).

Fig. 9: fouille du Louvre. démontage du pavement de la
tour de la Taillerie, en 1984 (photo Francoise LAGARDE).

Fig.10: ancien prieuré Saint-Martin-des-Champs.
Dernier pavement de la chapelle Notre-Dame de
I'Infirmerie avant son démontage en 1999 (photo
Catherine Brur).

carreau séparant deux tapis de carreaux disposés
en diagonale. Le premier, du coté de la bordure de
brique, mesure 1,56 m de large et le second 1,45 m.
Entre les supports hexagonaux des piliers centraux,
'agencement n’est pas restituable dans la mesure ou
le sol est détruit par des constructions postérieures.
Différentes hypotheses de restitution sont possibles
mais seule la fouille d’'une zone non perturbée
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Fig. 11: restitution du pavement de la chapelle Notre-Dame de I'Infirmerie, XV* siecle. 1 - sonneur; 2 - chien; 3 - cerf;
4 - chasseur; 5 - sanglier; 6 et 7 - fleurs de lys; 8 a 12 - motifs géométriques et végétaux (dessin Frangoise LAGARDE).
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Fig. 12: ancien prieuré Saint-Martin-des-Champs a Paris.
Pavement de la salle 3 des “Grandes Salles” (dessin
Frangoise LAGARDE).

permettrait d’examiner le pavement en place. Les
seules restitutions possibles, en dehors d"une fouille
exhaustive ne peuvent étre liées qu’a une réflexion
sur l'aspect fonctionnel ou décoratif du pavement.
L'aspect fonctionnel prend en compte la circulation a
l'intérieur d’un réfectoire franciscain, la disposition
des tables ou méme les rituels qui y avait lieu comme
les déplacements des moines. Des études ont été
réalisées dans ce sens pour d’autres établissements
religieux. La comparaison reste évidemment délicate
d’autant qu’il s’agit d’ordres religieux différents ou
méme d’époques différentes. Une étude a ainsi été
réalisée pour le réfectoire de I’abbaye de Saint-Jean-
des-Vignes de Soissons (Aisne) a partir des textes
du Coutumier (MaiNgs & BONDE, a paraitre). Elle
souligne I'importance que prend la hiérarchie dans
la disposition intérieure des tables, de la place de
’abbé qui siege a l'opposé de 'acces aux cuisines et
de la circulation des moines. Aux Cordeliers, ’acces
aux cuisines s’ouvre dans le mur nord, a I'ouest de
la chaire du lecteur. Il est possible que les bandes
de briques le long des murs et de chaque coté de
’axe central indiquent les axes de circulation dans
le réfectoire, ce qui nécessiterait un retour le long
du mur est afin de faire communiquer ces deux

12,5/12,5
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Fig. 13: ancien prieuré Saint-Martin-des-Champs a Paris.
Pavement de la salle 4 des “Grandes Salles” (dessin
Francoise LAGARDE).

espaces. Les tapis de carreaux matérialiseraient
l'emplacement des tables. Il est a noter que les
réfectoires a deux étages comme c’est le cas de
Soissons sont interprétés comme la reproduction
du coenaculum a Jérusalem ou s’est déroulée la Cene
au cours de laquelle Jésus et les Apotres partagerent
le Dernier Repas et ol1 ces derniers requrent I'Esprit
Saint a la Pentecote. Le réfectoire des Cordeliers,
également a plusieurs étages, pourrait répondre
a ce méme désir d’identification ce qui témoigne
d’une réflexion quant a l’architecture du batiment
et de tous les éléments qui le composent y compris
probablement pour son pavement.

Les carreaux étaient posés sur un lit de mortier
de chaux. Le sol de préparation est un lit de platre
directement posé sur la terre. Aucun élément
ne vient préciser la datation si ce n’est cette pose
directe sur les niveaux de terre tassés qui indiquent
une installation apres l'achévement du réfectoire
(la facade est achevée en 1506) ou en tous les cas
de sa premiere phase de construction. Si une fouille
extensivedecesoldevaitavoirlieu,ilseraitintéressant
d’inclure une étude par thermoluminescence. Cette
méthode a été utilisée avec succes pour la datation

de tuiles retrouvées en place dans la couverture de
la cathédrale de Meaux avec une marge de plus ou
moins 51 ans. La méthode, basée sur I'effet cumulatif
de l'irradiation sur la structure cristalline est en
constant perfectionnement et pourrait apporter des
informations quant a la date de fabrication de la
terre cuite.

Siles pavements sont rares, s'ils disparaissent un
peu plus a chaque nouvelle tranchée, ceux qui les
ont posés restent encore peu connus. Les quelques
pavements observés permettent seuls d’en apprécier
le travail. Les pavements de Saint-Germain-des-
Prés ou celui du Louvre, montrent le soin apporté
a la pose de ces tapis colorés ot s'imbriquent et se
marient carreaux verts, jaunes et rouges rythmés
par des carreaux historiés. Pour les cloitres de Saint-
Martin-des-Champs, ces tapis varient utilisant des
motifs et des modules de carreaux différents (fig. 12
et 13).

C’est dans les grandes abbayes, celles de
Saint-Germain-des-Prés, de Saint-Victor ou de
Saint-Martin-des-Champs que les découvertes
de pavements restent les plus spectaculaires. La
multiplication des fouilles archéologiques, ces
dernieres années dans la capitale, a permis de mettre
au jour, ou de repérer, certains de ces sols. Une plus
grande surveillance de ces niveaux dans les fouilles
urbaines permettrait probablement un plus grand
nombre de découvertes pour ces niveaux fragiles
et bien prés de la surface que de simples travaux
d’aménagement peuvent faire disparaitre a tout
jamais.
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