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INTRODUCTION

Le matériel trés fragmenté a été, pour l'essentiel,
extrait des coupes stratigraphiques; pratiquement
aucun contexte n’a donc été fouillé intégralement
(excepté quelques uns dans la zone correspondant
a la rampe d’acces au parking souterrain de la mai-
rie). Un tableau de comptage s’avérerait inutile
pour en retirer quelque renseignement que ce soit.
Il ne peut donc rendre compte de la fonction des
endroits ot les fragments ont été trouvés. Cette
étude a été menée dans le but de jeter des bases
pour des recherches ultérieures. Aucune fouille de
contexte médiéval postérieur a I'époque mérovin-
gienne n’ayant jamais été réalisée dans la région
proche, les renseignements ont été obtenus unique-
ment sur des tessons récoltés lors de cette cam-
pagne. Les comparaisons ont donc été établies avec
des céramiques provenant de sites relativement
distants.

TECHNOLOGIE

Aprés observation a la loupe de chaque tesson,
quatre types de pates ont pu étre différenciés. Ils
ont été déterminés par les inclusions visibles conte-
nus dans chacune d’elle.

PATE A
- Sable fin

PATE B
- sable contenant de gros grains de quartz poly-
édriques ainsi que de moyens grains de silice

PATE AB
- sable contenant des grains de silice moyens et
polyédriques

PATE C

- sable contenant des grains de silice roulés. Cette
production est vraisemblablement originaire des
environs d’Amiens ol ce type d’argile est exploité
depuis I'époque romaine.

Aucun des différents modes de cuisson (oxydant,
réducteur, oxydo-réducteur) n’est a mettre en rela-

tion directe avec un des types de pate reconnus. La
seule conclusion que nous pouvons tirer est la per-
sistance des types de pate A et AB du Xle siecle jus-
qu’au XIXe siecle.

L’obtention des trois types de pate (A, B, AB) a pu
se faire de deux fagons possibles : soit une épura-
tion plus ou moins fine de I'argile B pour obtenir la
pate A ou AB; soit un ajout de quartz a l'argile AB
afin d’obtenir la pate B et inversement une épura-
tion de AB afin d’obtenir la pate A. Quoiqu’il en
soit, il semble que ces trois dernieres argiles soient
locales. Il ne sera possible d’affirmer une prove-
nance différente qu’aprés un analyse chimique ou
simplement une lame mince dans un échantillon de
chaque bassin d’argiles de la région.

MORPHOLOGIE

Nous avons différencié 9 types de « lévre en ban-
deau ». Nous n’avons pu donner de datation abso-
lue pour chacun d’eux bien que l'analyse dendro-
chronologique ait apporté un terminus post ou ante
quem a l'apparition de plusieurs profils. Il s’agit,
notamment, de ceux découverts dans le fossé le
long du chemin, rue du Maréchal Foch (1058 PCN)
et ceux mis au jour au nord de la place de I'Hotel de
ville (1151 PCN). Nous présentons parallelement a
ces cols en bandeau un type de levre triangulaire
moulurée (type 10) qui parait étre typique de la
région abbevilloise. Des profils semblables, dans
des contextes de datation similaire, ont été mis au
jour I'abbaye de Moreaucourt (Somme).

Les types 2 a 5 et 7 a 9 sont appelés couramment
« proto-bandeau ». En raison des similitudes de
forme, nous avons présenté tous les profils dans la
méme catégorie « levre en bandeau ».

Il semble que le type 5 (fig. 1) soit le plus précoce de
toute la série; sans doute apparait-il au cours du
IXe siécle, peut-étre méme plus tot. Il est probable
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Fig. 1 : lévre en bandeau de type 5.

qu’il s’agit d’'une subsistance de forme depuis le
VlIlIe siecle. Il est associé dans les contextes fouillés
a Abbeville a des formes de lévre que ’on rencontre
du IXe siécle au Xle siécle (HARNAY, 1995).
L’absence de profil complet ne nous permet pas
d’apprécier le développement de la panse. En effet,
dans son évolution, ce genre de « marmite « passe
d’une panse ovoide a une panse globulaire
(Recherches sur Tours, p. 111). Certains tessons de ce
type proviennent de niveaux comprenant des
sépultures et selon les données historiques, 1'église
Saint-Georges I n’est attestée au plus tot qu’au
XIe siecle. La nature homogene de la couche tour-
beuse laisse a penser qu'il ne peut s’agir exclusive-
ment de matériel résiduel provenant d'un apport
contemporain des inhumations mais que la quasi
totalité des céramiques recueillies appartenait a des
contextes antérieurs perturbés par le cimetiere.

L'absence totale de fouilles a Abbeville concernant
cette période a nécessité également la recherche
d’exemplaires de comparaison dans des régions
relativement éloignées. Les traditions locales, pré-
sentant sans doute des caractéristiques propres,
restent dong, a ce jour, presque totalement incon-
nues.

Le type 7 (fig. 2) tardif est encore présent a Paris au
XIlIe siecle (BRUT et LAGARDE, 1993, p. 108, fig. 7,2)
et dans ’Aisne a Hargicourt, au milieu du méme
siecle (BAYARD et MANTEL, 1989, p. 142, fig. 136).
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Fig. 2 : levre en bandeau de type 7.

Tous les autres types sont assurément présents des
la fin du XIe siecle excepté le type 10, plus tardif.
Dans les stratigraphies observées, le profil 10 appa-
rait légérement apres le profil 1. Il est évident que
la faible quantité de céramique recueillie ne permet
pas de l'affirmer catégoriquement.

Quelques levres appartenant a des « formes
ouvertes profondes » ont également été mises au
jour dans des contextes du Xlle siecle. Certaines de
ces céramiques présentent un dégraissant coquillé.

Des exemplaires similaires ont été découvert a
Dury (Somme), dans des contextes de la méme
époque. Peut-étre sont-ils une variante locale de ce
qui est couramment appelé « pot de poéle « en
Alsace (MINNE, 1977) et dont de nombreux témoins
ont été découverts a Beauvais au cours des fouilles
de ces derniéres années dans des contextes de data-
tion similaire. Il s’agit de formes ouvertes destinées
vraisemblablement a la cuisson des aliments,
contrairement a la fonction d’élément réfractaire
qui leur est attribuée dans I'Est de la France
(DELOFERE ef alii, 1991, p. 244).

TYPE 1

- levre nettement séparée du col par un ergot dans
sa partie inférieure (fig. 3);

- la partie médiane est toujours concave a l'inté-

rieur;
- la partie supérieure peut présenter un ergot inter-

ne ou étre épaissie.

——— ——7
Fig. 3 : levre en bandeau de type 1.

TYPE 2

- levre nettement séparée du col (fig. 4);
- lévre trés nettement éversée;
- semblable a LB 18 (Dury, « le Moulin »).

Fig. 4 : levre en bandeau de type 2.

TYPE 3

- séparation lévre- col marquée par une cannelure
(fig. 5);

- partie supérieure de la lévre éversée (section qua-
drangulaire ou en crochet);

- partie médiane de la levre légerement rentrante;
- semblable a LB 16 et LB 18 (Dury, « le Moulin »).

Fig. 5 : levre en bandeau de type 3.

TYPE 4

- levre différenciée du col par un épaississement;

- partie supérieure inclinée vers l'extérieur et mar-
quée d'un ergot a 'extérieur (fig. 6);

- semblable & LB 6 (Dury, «le Moulin »).
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Fig. 6 : levre en bandeau de type 4.

TYPE 5

- levre et col séparés par un décalage de leur axe
vertical (fig. 1);

- totalité de la lévre épaissie et marquée dans sa
partie médiane d'une ondulation;

- partie supérieure de la léevre marquée ou non
d’une gouttiere;

- semblable & LB 4 (Dury, « le Moulin »).

TYPE 6
- lévre distinguée du col par une carene (fig. 7);
- levre rentrante;

- partie supérieure légérement épaissie a I'intérieur
et marquée d’'un ergot a I'extérieur.
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Fig. 7 : levre en bandeau de type 6.

TYPE 7

- lévre séparée du col par un léger ergot (fig. 2);

- partie supérieure épaissie en boudin;

- semblable a fig. 39, PL. 7 (p. 108) de 4, rue collé-
giale a Paris. (XIIIe siecle).

TYPE 8

- levre séparée du col court par un décalage de leur
axe vertical et marquée d'un léger ergot (fig. 8);

- levre épaissie;

- partie supérieure marquée d'un léger ergot a I'ex-
térieur ou épaissie en boudin.

/L

TYPE 9

- levre épaissie, de section quadrangulaire et mar-
quée d'une tres légere ondulation (fig. 9);
- semblable 4 LB 4 et LB 15 (Dury, « le Moulin »).

Fig. 9 : 1évre en bandeau de type 9.

TYPE 10

- lévre triangulaire moulurée séparée du col par un
simple changement d’axe a environ 90 ° (fig. 10);

- 1évre s’épaississant du bas vers le haut;

- partie supérieure trés large débordant vers I'exté-
rieur et vers l'intérieur.

- =
o~

D

_/

Fig. 10 : levre triangulaire moulurée de type 10.

DECOR

La majorité des profils a levre en bandeau appar-
tient & des oules. Plusieurs d’entre elles présentent
des traces de peintures comme il est trés courant
d’en rencontrer dans le Beauvaisis et a Paris du
IXe siecle au XIVe siécle. Les décors sont réalisés au
pinceau. Ils ne présentent pas de croisillons (orne-
ment typique des IXe et Xe siécles dans le
Beauvaisis (FRICHET, 1988). Néanmoins, la peinture
n’a jamais représenté dans le Nord de la France et
dans les Flandres, qu'un faible pourcentage des
ornements. A Baralle (Pas-de-Calais), par exemple,
elle ne représente que 2,2 % (JACQUEs, 1976, p. 81).
Il est a noter également que, dans ces régions, les
décors peints sont quasi absents des le Xle siecle
(LEMAN, 1972, p. 192). Ces indices nous permettent
d’envisager 1'hypothése de la précocité (antérieur
au Xlle siecle) des exemplaires découverts lors de
ces fouilles sans pouvoir les attribuer aux périodes
les plus anciennes (IX-Xe siecles).

Fig. 8 : 1évre en bandeau de type 8.
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Fig. 11 : céramique provenant des tranchées du pont aux Brouettes, du sud-ouest de la place de l’Hétql de ville, du nord-

est de la place de I'Hétel de ville.

Plusieurs levres portent un motif d’ondulations sur
leur partie centrale. Nous n’avons pas trouvé
d’exemplaires de comparaison plus proche qu’a
Beauvais. Ces décors sont présents sur des cruches
ou des pichets datables du XIIe siecle (DELOFFRE et
alii, 1992, p. 243). Ces derniers se situent a la transi-
tion entre les pichets de la fin du Xle siecle et les
pichets « hautement décorés » du XllIIe siecle. Les
cordons appliqués sur la panse ainsi que le profil
général -qui annonce ceux des siecles suivants- en
sont la preuve. Ce décor d’ondulations a été ren-
contré, a Abbeville, sur des céramiques a col de
type 1 et a profil de transition entre les types 1 et 7.
La simplicité des profils de ces céramiques mises
au jour a Abbeville (oule simple) ainsi que les
décors rudimentaires nous incitent a les dater du
Xlle siecle ou de l'extréme fin du Xle siecle. Les
résultats dendrochronologiques confortent cette
hypothese.

Ce décor d’ondulations a également été observé sur
I'épaule d'un exemplaire présentant un profil de
type 10.

CATALOGUE CERAMIQUE

Liste des abréviations
H. = hauteur

H. C. = hauteur conservée

D. M. = diametre maximal

D. M. C. = diametre maximal conservé

D. O. = diametre a I'ouverture ou I'embouchure

Les dimensions sont exprimées en millimetres.

Nous avons appelé « pot » chacune des levres qui
n’étaient pas attribuables a une forme bien déter-
minée.

La présentation des différents fragments est réali-
sée par tranchée, suivant 'ordre dans lequel elles
ont été fouillées.

TRANCHEE PAB
UsS. 1

N° inv. 68 - Pot de poéle de grande taille (fig. 11).
Pate sableuse A & dégraissant coquillé, grise a cceur
séparée de la surface marron ocre par une frange
marron clair.

Levre rentrante élargie vers l'extérieur, plate au
sommet.

H.C. =31

Datation : Xlle siecle.

N° inv. 69 - Pot de poéle de grande taille (fig. 11).

Pate sableuse A a dégraissant coquillé, grise; surfa-
ce marron clair.

Levre rentrante élargie vers l'extérieur, plate au
sommet.

H.C.=3L

Datation : Xlle siecle.

N° inv. 70 - Pichet (fig. 11).

Pate sableuse A, blanche; surface marron-orange
avec quelques taches de glagure verte.

Levre quadrangulaire épaissie vers l'extérieur et
décorée de guillochis.

D.O.=113; H.C. =35.

Datation : contexte Xlle siecle.

N°inv. 71 - Pot (fig. 11)

Pate sableuse A, gris clair; surface gris-rosatre (plus
foncée a l'extérieur).

Levre épaissie vers l'extérieur et décorée de deux
rainures.

D.0O.=147; H. C. =31.

Datation : Xle siecle - XIle siecle.

TRANCHEE PSO
U.S. 10

N°inv. 7 - Pot (fig. 11).

Pate sableuse A, beige a coeur; surface gris-ocre.
Lévre de section quadrangulaire, éversée a 1'hori-
zontale.

Levre en bandeau type 3.

D.O.=140; H. C. = 39.

Datation : Xle siecle - Xlle siecle.

TRANCHEE PNE
US.1

N¢ inv. 44 - Pot (fig. 11).

Pate sableuse B a laquelle du gravier a été ajouté,
blanche; surface créeme décorée de ligne peintes
ocre.

Levre éversée divisée en deux par une rainure.
D.0O.=117; D. M. C. = 143; H. C. = 50.

Datation : Xe siecle - XIle siecle.

N°inv. 49 - Pot (fig. 11).

Pate sableuse A, créme; surface marron clair déco-
rée de bandes peintes.

Levre éversée, de section quadrangulaire, avec une
gouttiere pour un couvercle.

D.O.=140; D. M. C.=165; H. C. = 55.

Datation : Xe siecle - XIle siecle.

N¢ inv. 45 - Pot (fig. 11).
Pate sableuse A, beige a cceur; surface gris marron
Levre éversée de section quadrangulaire avec gout-
tiere pour un couvercle.

D.0O.=110; D. M. C.=130; H. C. = 34.
Datation : Xe siécle - XIle siecle.

NF¢ inv. 46 - Pot de poéle de grande taille (fig. 11).
Pate sableuse A a dégraissant coquillé.

Leévre rentrante légerement élargie sur le dessus.
D.0O.=156; H. C. = 23.

Datation : XIle siecle.

TRANCHEE PL. LIB.
U.S.17

N¢ inv. 2 - Oule (fig. 12).

Pate sableuse B, cceur gris séparé de la surface gris-
brun par une frange rougeatre.

Leévre en bandeau type 1.

D.O.=140; H. C. = 37.

Datation : Xle siecle - XIIe siecle.

U.S. 18

N° inv. 3 - Assiette carénée (fig. 12).

Pate sableuse A, noire; surface noire.

Levre de section rectangulaire, éversée a I’horizontale.
D. O.=210; H. C. = 46.

Datation : XIVe siécle - XVe siecle.

N° inv. 4 - Col de pichet (fig. 12).

Pate sableuse A, rouge-orange; surface extérieure
glagurée orange avec quelques points verts.

Lévre marquée par un épaississement a I'extérieur.
D.0O.=90; H. C. = 86.

Datation : XIVe siecle - XVe siecle.

U.S. 29

N¢inv. 1 - Oule (fig. 12).

Péte sableuse A, rougeatre; surface noire.

Lévre en bandeau type 1, décorée d’ondulations
réalisées au peigne.

D. O. =210; H. C. = 40.

Datation : XIe siecle - XIle siecle.

TRANCHEE RMF
US. 1

N¢ inv. 5 - Oule (fig. 12).

Pate sableuse B, grise; surface grise avec trace de
rubéfaction.

Epaule décorée de traces de peinture.

D.0O.=140; H. C. = 14.

Datation : Xe siecle - début Xlle siecle.

N° inv. 6 - Pot (fig. 12).

Pate sableuse B, grise; surface gris-beige, décorée
de peinture.

Levre en crochet présentant une légere gouttiere a
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Fig. 12 : céramiques provenant des tranchées de la place de la Libération et de la rue du maréchal Foch.

son sommet.
D.O.=165; H. C. =33.
Datation : Xe siécle - début Xlle siecle.

TRANCHEE PNO
U.S.2

NP° inv. 63 - Pot (fig. 13).

Pate sableuse A, gris clair; surface créme a l'inté-
rieur, grise a I'extérieur.

Traces de peinture sur la lévre et I'épaule.

Lévre éversée, de section quadrangulaire, a bord
concave et gouttiere sur le sommet.

H.C.=27.

Datation : Xe siecle - premiére moitié Xlle siecle.

NP° inv. 64 - Pot (fig. 13).

Pate sableuse A, grise a cceur séparée de la surface
créme par une frange rosatre.

Leévre éversée divisée en deux par une rainure.
H.C. =24

Datation : VIIle siecle - premiére moitié Xle siecle.

N° inv. 47 - Pot (fig. 13).

Pate sableuse AB, noire; surface grise.

Leévre éversée, bandeau type 5, gouttiere au sommet.
D.0.=178; H. C. = 26.

Datation : Xe siecle - premiere moitié XIle siecle.

N° inv. 62 - Pot (fig. 13).
Pate sableuse AB, blanc-créme; surface grise.
Leévre éversée de section quadrangulaire.

D.O.=145; H.C. = 29.
Datation : Xe siécle - premiére moitié Xlle siecle.

NP° inv. 55 - Pot (fig. 13).

Pate sableuse A, cceur gris séparé de la surface marron
par une frange orange; surface légérement grésée.
Lévre éversée en crochet avec une gouttiere pour le
couvercle.

D.0O.=133; H. C.=24.

Datation : Xe siécle - premiere moitié Xlle siecle.

NP° inv. 56 - Pot (fig. 13).

Pate sableuse AB, grise; surface creme.

Levre de section quadrangulaire légérement pen-
dante marquée d’une ondulation et d’une gouttiere
D.O.=146; H.C. = 34.

Datation : Xe siécle - premiere moitié Xlle siecle.

N° inv. 61 - Pot (fig. 13).

Pate sableuse A, gris-marron; surface noire.

Leévre éversée légérement pendante marquée d'une
gouttiere. .

D.0O.=179; H. C. = 35.

Datation : Xe siecle - premiere moitié Xlle siecle.

NP° inv. 66 - Pot (fig. 13).

Pate sableuse A, rose ocre; surface créme a l'inté-
rieur, gris-marron a l'extérieur, noire sur la levre.
Levre éversée, de section quadrangulaire, légere-
ment pendante, marquée d’une gouttiere.
D.O.=157; H. C. =33.

Datation : Xe siecle - premiere moitié Xlle siecle.
N° inv. 65 - Pot (fig. 13).
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Fig. 13 : céramiques provenant de I'US 2 de la tranchée nord de la place de I'Hoétel de ville.
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Pate sableuse A, noire; surface gris clair.

Leévre éversée, de section quadrangulaire, 1égere-
ment pendante, marquée d'une gouttiere.
D.0O.=162; H. C. =36.

Datation : IXe siecle - XIe siecle.

N° inv. 53 - Pot (fig. 13).

Pate sableuse A, jaune-orange; surface marron-or.
Lévre éversée, de section quadrangulaire, marquée
d’une gouttiére.

D.0.=133; H. C. = 23.

Datation : IXe siecle - Xle siecle.

N° inv. 57 - Pot (fig. 13).

Pate sableuse A, gris-orange; surface gris-marron.
Lévre éversée a I'horizontale et dont I'extrémité est
épaissie vers le bas.

D.0O.=110; H. C. = 26.

Datation : IXe siecle - Xle siecle.

NP° inv. 48 - Pot (fig. 13).

Pate sableuse A, rosatre; surface beige.

Levre éversée, de section quadrangulaire, marquée
d’une gouttiere.

D.0O.=154; H. C. = 28.

Datation : IXe siecle - Xle siecle.

NP° inv. 59 - Oule (fig. 13).

Pate sableuse AB, beige rosatre; surface grise,
créme par endroits.

Leévre en bandeau type 4.

D. O.=150; H. C. = 36.

Datation : Xe siécle - premiére moitié XIle siecle.

NP° inv. 58 - Oule (fig. 13).

Pate sableuse A, gris foncé; surface gris foncé et
gris-marron.

Leévre en bandeau type 1.

D. O.=200; H. C. =3,83.

Datation : Xe siécle - premiére moitié Xlle siecle.

NP° inv. 67 - Oule (fig. 13).

Pate sableuse A, cceur gris séparé de la surface mar-
ron-ocre par une frange orange.

Lévre en bandeau en transition entre les types 1 et 7.
D.0.=178; H. C. =48.

Datation : Xe siecle - premiere moitié XIle siecle.

N° inv. 60 - Pot (fig. 13).

PAte sableuse A, marron-ocre; surface noire.
Leévre épaissie présentant une gouttiere.
D.0O.=122; H. C. =32.

Datation : Xe siecle - premiére moitié Xlle siecle.

N° inv. 54 - Pichet? (fig. 13).
Pate sableuse A, gris clair; surface gris clair.
Leévre éversée.

D.O.=10; H. C. =40.
Datation : Xe siécle - premiére moitié Xlle siecle.

NF° inv. 52 - Pot (fig. 13).

Pate sableuse A, grise; surface grise.
Levre éversée légerement épaissie.
D.O.=164;D. M. C. =176; H. C. = 48.
Datation : début IXe siécle - Xle siecle.

NP° inv. 51 - Pot (fig. 13).

PAte sableuse B, rosatre; surface marron-creme.
Lévre éversée, de section quadrangulaire, marquée
d’une gouttiere.

D.0O.=117;D. M. C. =130; H. C. = 40.

Datation : début IXe siécle - Xle siecle.

NPe inv. 50 - Pot (fig. 13).

Pate sableuse B, blanche; surface créme, traces de
peinture sur I'épaule.

Levre éversée marquée d'une ondulation et d'une
gouttiere.

D.0.=131;D. M. C. =169; H. C. = 46.

Datation : début IXe siecle - Xle siécle.

TRANCHEE PHVE
U.S. 20

N° inv. 74 - Pichet (fig. 14).

Pate sableuse A, rouge-orange; surface intérieure
orange-créme, surface extérieure glagurée jaune.
Levre épaissie vers I'extérieur; col marqué de deux
ondulations.

D.0.=122; H.C. =98.

Datation : fin XIIIe siecle - XIVe siecle.

NP° inv. 75 - Pichet (fig. 14).

Pate sableuse A, rouge; surface intérieure grise,
surface extérieure glagurée vert olive.

Leévre légerement éversée et épaissie; col décoré
d’écailles obtenues en pressant obliquement des
boulettes d’argile contre la paroi.

D.0O.=124; H. C. =41.

Datation : fin XIIIe siecle - XIVe siecle.
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Fig. 14 : céramiques provenant de la fosse dépotoir de la
tranchée a l'est de la place de 'Hotel de ville.

RAMPE DU PARKING SOUTERRAIN
US. 4

N° inv. 76 - Oule (fig. 15).

Pate sableuse A, créme; surface noire (rubéfaction).
Lévre en bandeau type 1.

D.O.=145; H. C. = 38.

Datation : XIle siecle.

N° inv. 77 - Cruche? (fig. 15).

Pate sableuse AB, marron-orange; surface marron-
ocre.

Lévre en bandeau a la transition entre 1 et 4; anse
accrochée directement au col.

D.O.=211; H. C. =56.

Datation : XIIe siecle.

N° inv. 78 - Pot de poéle de grande taille (fig. 15).
Pate sableuse A a dégraissant coquillé, grise; surfa-
ce marron-ocre.

Levre rentrante élargie vers l'extérieur, plate au

sommet.
D.O.=210; H. C. =48.

Datation : XIle siecle.

UusS. 11

N° inv. 16 - Pichet (fig. 15).

Pate sableuse A, noire; surface noire (rubéfaction
postérieure).

Levre marquée par une légere ondulation.
D.O.=125; H. C. =52.

Datation : XIVe siecle - XVe siécle.

N° inv. 28 - Fragment de pichet (fig. 15).

Pate sableuse A, orange; glagure extérieure vert-
jaunatre. ’
Panse décorée de bandeaux verts-olives appliqués
a la corne et décorés a la molette.

Datation : XIVe siécle - XVe siecle.

US. 13

N° inv. 19 - Pichet (fig. 15).

Pate sableuse A, grise; surface orange marquée de
points de glagure verte.

Lévre épaissie vers l'extérieur marquée d"une gouttie-
re au sommet et séparée du col par une ondulation.
D.O.=100; H. C. = 33.

Datation : XIVe siecle - XVe siecle.
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Fig. 15 : céramiques de 'entrée du parking souterrain.

U.S. 23
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U.S. 23

N° inv. 11 - QOule (fig. 15).

Pate sableuse B, rose-orange, grise a cceur; surface
extérieure glagurée (mal) verdatre.

Lévre en bandeau type 5.

D.O.=120; H. C. =41.

Datation : XIle siécle - début XlIIe siecle.

U.S. 227

N© inv. 38 - Ecumoire (fig. 16).

Pate sableuse A, orange; surface orange-ocre.
Levre éversée avec orifices pour la suspension.
Bas de la panse marquée d'une ondulation.

Traces de glagures sur la surface extérieure prove-
nant de la paroi du four.

D.0.=300; H. C. =191

Datation : XVIIe siécle - XVIIle siecle.

U.S. 33

NP° inv. 18 - Oule (fig. 16).

Pate sableuse B, créme; surface créme, grains de
quartz apparents en surface.

Lévre en bandeau type 8.

D.0O.=140; D. M. C.=150; H. C. = 39.

Datation : Xe siécle - XIIe siecle.

U.S. 227

N° inv. 17 - Oule (fig. 16).

Pate sableuse B, blanc grisatre; surface extérieure
grise.

Levre éversée en crochet, marquée d'une gouttiere
a son sommet.

Panse flammulée.

D.O.=140; H. C. = 24.

Datation : Xe siecle - XIle siecle.

U.S. 35

NP° inv. 12 - Pot (fig. 17).

Pate finement épurée, créme; surface creme.

Lévre éversée, haut bandeau marqué par une
ondulation.

Surface flammulée.

Lévre en bandeau type 3.

D.O.=200; H. C. = 44.

Datation : XIle siecle.

NP° inv. 15 - Oule (fig. 17).

Pate sableuse A, créme; surface gris-créme.
Lévre en bandeau type 7.

D.O.=160; H. C. = 39.

Datation : XIle siecle.

N° inv. 13 - Oule (fig. 17).
Pate sableuse A, orange-créme; surface gris-creme.
Levre en bandeau type 6.
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Fig. 16 : céramiques provenant de la nouvelle entrée du parking souterrain.

D.O.=110; H. C. =27.
Datation : XIIe siécle.

N° inv. 14 - Pot (fig. 17).

Pate sableuse AB, intégralement rose-orange.
Levre épaissie vers 'extérieur légerement rentrante
D.0O.=130; D. M. C.=156; H. C. = 33.

Datation : XIle siecle.

N° inv. 23 - Oule (fig. 17).

Pate sableuse AB, gris-beige; surface grise.
Lévre en bandeau type 5.

D.0.=150; D. M. C. =170; H. C. = 42.
Datation : Xle siécle - XIle siecle.

U.S. 45

N° inv. 9 - Oule (fig. 17).

Pate sableuse C, rougeatre; surface noire.
Leévre en bandeau type 10.

Epaule décorée d'une ondulation.
D.O.=210; D. M. C. =220; H. C. =50.
Datation : XIle siecle.

N° inv. 8 - Pot (fig. 17).

Pate sableuse B, gris clair; surface gris-métal.
Levre éversée légerement pendante.
D.0O.=180;D. M. C. =220; H. C. = 37.
Datation : XIle siecle.

NP° inv. 10 - Oule (fig. 17).

Pate sableuse C, intégralement brun-orangg.
Leévre en bandeau type 10.

D.0.=180;D. M. C. =224; H. C. = 67.
Datation : XIIe siecle.

U.S. 51

NP° inv. 26 - Oule (fig. 17).

Pate sableuse B, blanc-créme, marron vers la surface.
Levre en bandeau type 8.

D.0O.=150; D. M. C.=160; H. C. = 36.

Datation : XIle siecle.

U.S. 54

N° inv. 21 - Pichet (fig. 18).

Pate sableuse B, blanc-créme; surface jaune-orange
Levre éversée de section quadrangulaire.
Séparation col/épaule marquée d'un ressaut.
Traces de peinture sur la levre et le ressaut.
D.0.=90; H. C. = 50.

Datation : XIle siecle.

N° inv. 29 - Fragment de pichet (fig. 18).

Pate sableuse A, marron-créme; surface extérieure
glagurée jaune-orange.

Panse décorée de bandeaux appliqués avec traces
de pouce et de casiers réalisés a la molette.
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Fig. 17 : céramiques provenant de la zone délimitée par I'emprise de la nouvelle entrée du parking souterrain.
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Fig. 18 : céramiques provenant de la nouvelle entrée du parking souterrain.

Datation : XIle siecle.

N°¢ inv. 24 - Oule (fig. 18).

Pate sableuse A, créme; surface beige-rosatre et col
gris-noir lissé.

Leévre en bandeau a la transition entre le type 1 et le
type 7.

D.0O.=122; D. M. C.=135; H. C. = 45.

Datation : XlIIe siecle.

N¢ inv. 25 - Oule (fig. 18).

Pate sableuse A épurée, gris-souris; surface gris clair.
Levre en bandeau type 9.

D.0O.=150; D. M. C. =160; H. C. = 36.

Datation : Xle siecle - XIle siecle.

U.S. 70

N¢ inv. 27 - Pot (fig. 18).

Pate sableuse A, blanc; surface créme.
Lévre éversée a I'horizontale.
D.0O.=130; D. M.C.=152; H. C. = 28.
Datation : XIIe siecle.

U.S. 100

N° inv. 39 - Plat (fig. 18).

Pate sableuse A, orange; surface extérieure orange,
surface intérieure glagurée marron.

Lévre éversée a I'horizontale.

D. O.=300; H. C. = 63.

Datation : XVlIe siecle - XVlIle siecle.

TRANCHEE PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
U.5.40

N° inv. 30 (non dessiné) - Coquemar.

Pate sableuse A, orange; surface orange.

Leévre éversée glacurée jaune verdatre a l'intérieur.
Panse décorée de deux rainures.

D.O.=200; D. M. =310; H. C. = 147.

Datation : XVe siécle.

CONCLUSION

Le mobilier a permis de différencier quatre types de
pates et d’établir leur continuité a travers les siecles
ainsi que de préciser la provenance locale des céra-
miques qu’elles composent.

La quantité importante de céramique datable du
Xle siecle - XIle siecle nous a autorisé a établir une
typologie des « céramiques a levre en bandeau »
présentes dans la région. Neuf types ont ainsi pu
étre distingués.

Certaines céramiques du haut Moyen Age, par leur
simple présence, ont également permis de corrobo-
rer ce que les écrits nous apprenaient, a savoir 1'oc-
cupation d’Abbatis Villa des le IXe siecle. Des
constructions en bois ont été reconnues, conservées
dans des niveaux tourbeux profonds qui n’ont pu
étre appréhendés (Station de pompage). Ainsi, si le
cceur d’Abbeville faisait un jour 1'objet de fouilles

en aire ouverte, la dendrochronologie associée a la
stratigraphie pourrait aider a une meilleure connais-
sance et datation de la céramique médiévale.

Cette étude est certes incompléte mais, apres cette
premiere fouille, elle pourra servir de point de
départ & une recherche plus compléte concernant la
céramique médiévale a Abbeville et dans ses envi-
rons.
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