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OBSERVATIONS SUR LE MATERIAU CERAMIQUE
DE LA CULTURE DE CERNY ET DU CHASSEEN
PROVENANT DE SITES DE LA MOYENNE VALLEE DE L’OISE

Claude CONSTANTIN *

Résumé

Des échantillons du matériau céramique d’un site de la Culture de Cerny et de trois sites chasséens de la
moyenne vallée de 1'Oise nous donnent a I'occasion d’observer une maitrise nouvelle des températures de
cuisson permettant d’obtenir un début de vitrification des tessons et des vases d'une solidité accrue.
L'emploi de matériaux locaux largement disponibles a proximité des sites, tant pour la ressource argileuse
que pour le dégraissant n’est pas en contradiction, pour ce dernier, avec I'évolution culturelle des pratiques
techniques connues a une échelle régionale plus vaste.

Abstract

Pottery samples from one Cerny Culture site and three Chasséen sites in the Oise valley are examined.
From the Cerny onwards one notes a new mastery of firing temperatures, producing sherds in an early stage
of vitrification and vessels of greater solidity. The use of local materials widely available near the sites, both
for clay and temper, is not in contradiction as far as the latter is concerned with the cultural development of
technical practices observed on a broader regional scale.

Nous nous proposons ici de rendre compte

0 5 10km
d’observations effectuées sur le matériau céramique T
de quatre sites de la moyenne vallée de 1’Oise. L'un e
d’eux, Lacroix-Saint-Ouen (Oise) appartient a la N [

culture de Cerny et les trois autres, Choisy-au-Bac,
Jonquieres et Catenoy, aussi dans le département
de 1’Oise, datent du Chasséen. Les deux premiers
sont des sites de la vallée alluviale de 'Oise et les
deux autres sont situés aux sommets de buttes, a
2,5 et 8 kilometres de cette riviere (fig. 1). La
distance maximale entre ces trois sites est de
25 kilometres et les trois premiers occupent un
territoire de moins de 10 kilometres de longueur, ce
qui assure le caractére régional des observations
effectuées. Nous nous proposons de caractériser
le matériau céramique de chacun des sites des
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Fig. 1: localisation des sites. 1 - Lacroix-Saint-Ouen ;

points de vue du dégraissant ajouté, de la ressource
argileuse et de la cuisson et de discerner une
éventuelle évolution technique au cours de la période
étudide.

Les tessons ont été examinés a la loupe binoculaire
et en lames minces au microscope pétrographique.

LACROIX-SAINT-OUEN, “LE PRE DES ILES” II

Le site se trouve, a proximité de 1'Oise, sur la
basse terrasse et sur une tres légere éminence
séparant d’anciens chenaux colmatés de cette riviere
(PRODEO, 1992 ; ALIX ET PRODEO, 1994). Le matériel
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2 - Choisy-au-Bac; 3 - Jonquiéres ; 4 - Catenoy (Dessin
Gérard MONTHEL).

étudié ici appartient a une occupation datant du
Cerny ancien (PRODEO et al., 1997, figures 10 et 11).

Vingt-trois tessons ont été examinés, confiés par
Frédéric Prodéo qui en a réalisé 1'échantillonnage.
Le matériel du site n’étant pas abondant ce lot peut
étre considéré comme représentatif.

DESCRIPTION GENERALE DES ECHANTILLONS
Epaisseur
Les épaisseurs varient de 4 a 12 mm mais, le

plus souvent, elles se situent entre 5 et 8 mm.
L'épaisseur moyenne est 7 mm (tab. I).
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Solidité

La plupart des tessons peuvent étre qualifiés de
« durs ». Ils sont difficiles, voire trés difficiles a
casser a la main ce qui les distingue nettement de la
production plus ancienne de la méme région
(Rubané et Groupe de Villeneuve-Saint-Germain).

Couleurs

La surface extérieure est le plus souvent de
couleur claire : gris, ocre, brun et rarement gris
foncé. La surface intérieure est dans les mémes tons
mais plus souvent grise que la surface extérieure.
L'intérieur de la paroi est, dans 90 % des cas, noir a
gris foncé et rarement brun.

Etat de la surface

Les surfaces extérieure et intérieure sont
presque toujours trés bien lissées et sans aspérités.
Un polissage éventuel n’a pas été conservé (ou vu).

Nature du dégraissant

Dans plus de la moitié des cas (12, soit environ
52 %) le dégraissant est constitué d’os calciné pilé.
Dans cinq cas il s’agit de calcaire a nummulites. Un
tesson présente des vacuoles qui peuvent résulter
de la disparition du méme calcaire par le lavage

Tab. I — Lacroix Saint-Ouen. Description des échantillons.

des ruissellements. Un tesson est dégraissé au silex
et un autre par des fragments d’une roche de type
quartzite. Trois tessons ne comportent aucun
dégraissant ajouté volontairement dans la ressource
argileuse elle-méme (tab. I).

Quantité de dégraissant

Elle est, en général, de quantité moyenne mais
dépasse cependant 20 % en volume pour un quart
environ des échantillons (marqués + sur le tab. I).
Par ailleurs, pour les tessons dégraissés a 1'os, la
quantité de dégraissant est, dans les deux tiers des
cas, trés faible et nous pouvons nous demander
dans ce cas-la §'il s’agit d’un ajout volontaire dans
la terre utilisée pour monter le vase correspondant
ou bien si le potier n’a pas utilisé une terre non
dégraissée remélangée avec un petit stock résiduel
de terre effectivement dégraissé a 1’os.

Taille du dégraissant

La taille (maximum hors fragment anormal
isolé, plus gros) des grains de dégraissant se répartit,
selon les tessons entre 1 et 2,5 mm (tab. I).

Vitrification

Sur une épaisseur plus ou moins fine et plus
souvent sur la face externe nous observons une

Dégraissant
Epaisseur Calcaire a Os Autre Quantité Taille [Ressource Vitrification
(mm) nummulites (mm) | argileuse

01 8 X 1 1 X
02 6 absent 1 X
03 5 X + 1 1 X
04 5 X + 1,5 1 X
05 6 X + 2,5 1 X
06 4 X 25 1 X
07 6 X 1 1 X
08 9 X 2 1 X
09 8 X 1 1 X
10 vacuoles 2 ! X
11 11 X 2 1 X
12 4 X + 2 1 X
13 5 X 1 1 X
14 6 absent X
15 7 X 1 1 X
16 5 quartzite + 2.5

17 12 silex + 2,5 X
18 7 X 1 1 X
19 6 X 1 1 X
20 6 X 1 1 X
21 9 absent 1

22 X 2 il X
23 7 X 15 1 X
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vitrification du matériau. Elle se reconnait dans les
cassures a un aspect fondu, lisse, brillant, tendant a
développer une structure cellulaire. Vingt et un des
vingt-trois échantillons présentent cette vitrifica-
tion. Les deux tessons qui en sont dépourvus
restent les seuls a n’avoir subi aucune phase
oxydante pendant la cuisson.

Minéraux associés a la ressource argileuse

Mis a part les deux tessons décrits séparément
ci-dessous, tous les autres sont réalisés a 1'aide de
la méme ressource argileuse caractérisée par la
présence d'un cortége de grains de quartz sub-
anguleux a sub-émoussés et dont la taille est de
l'ordre de 0,1 a 0,4 mm avec une moyenne aux
alentours de 0,2/0,25 mm (ressource 1 du tab. I).

TESSONS PARTICULIERS
Echantillons étrangers a la production standard
Echantillon 14

Aucun dégraissant n'a été ajouté. La présence
de nombreux quartz anguleux trés petits (moins de
0,05 mm) fait penser a l'utilisation d'une terre
loessique.

Echantillon 16

Le dégraissant est formé de fragments de roche
constitués de quartz a extinction roulante imbri-
qués associés a quelques micas (biotite). Les élé-
ments non plastiques présents dans le matériau
argileux sont de méme nature : quartz, mica et rares
plagioclases. Ce dégraissant évoque un quartzite a
biotite. Ce tesson pourrait provenir de régions plus
nordiques, périphériques du massif des Ardennes.

Echantillon 17

Le dégraissant est constitué de petits blocs de
silex et la ressource argileuse ne comporte que
de rares grains de quartz ainsi que des nodules
ferrugineux.

Tessons portant des décors ou présentant des
éléments de forme

Quatre tessons portent chacun un décor. Pour
les deux décors de rangées d’'impression au
poingon, I'un (n° 5) est dégraissé a la nummulite et
l'autre (n° 15) a l'os. Les deux tessons (n° 4 et 20)
décorés de rangées d’impressions d'une courte
spatule sont dégraissés a 1'os.

Les deux tessons appartenant a des plats a pain
sont dégraissés 1'un a I'os (n° 11) et l'autre (n° 10),

treés probablement a la nummulite (tesson vacuolé).
Ces deux tessons sont oxydés a cceur.

SYNTHESE TECHNIQUE

Témoignant d’une standardisation de Ila
production, 20 des 23 échantillons sont fabriqués a
l'aide du méme sédiment argileux. Il ne s’agit pas
d’un limon, mais d’une ressource provenant d"une
couche géologique dans laquelle une argile, non
marneuse, est mélangée a des grains de quartz de
granulométrie triée. Il peut s’agir d'une des argiles
de 1'étage Yprésien, ou bien l'argile sparnacienne
(Yprésien inférieur) ou bien de l'argile de Laon
(Yprésien supérieur).

Le calcaire a nummulites du dégraissant
comporte des grains de quartz, ce qui correspond
au calcaire sableux a nummulites du Lutétien
inférieur qui couronne les buttes témoins de la
région. La ressource argileuse et le dégraissant a
nummulites sont immédiatement accessibles a
quelques centaines de metres du site, sur les pentes
du “Mont Saint-Pierre” qui bordent l'autre rive de
I'Oise.

Une caractéristique essentielle de la production
est la maitrise d’une cuisson comportant le plus
souvent une phase terminale oxydante menée
a une température suffisamment élevée pour
provoquer la vitrification d"une couche superficielle
d’épaisseur variable. Il en résulte une solidité
remarquable du matériel céramique. Nous revien-
drons sur cet aspect dans la conclusion.

CHOISY-AU-BAC, “LE CONFLUENT”

Le site se trouve a l'intérieur de la confluence
Qise-Aisne, sur la basse terrasse, en zone actuelle-
ment inondable. Le matériel céramique appartient
au Chasséen ancien de la région (PRODEO, 1994).
Nous avons, a la demande de Frédéric Prodéo,
examiné 70 tessons qui correspondent a la totalité
des éléments de forme découverts ainsi que 9 perles
en terre cuite.

DESCRIPTION GENERALE DES ECHANTILLONS
Epaisseur

Les épaisseurs se distribuent selon une double
population. Le groupe le plus nombreux obéit a
une dispersion naturelle entre 4 et 7/8 mm avec
une moyenne de 55 mm; a ce groupe, il faut
ajouter une quinzaine d’échantillons dont les
épaisseurs sont régulierement réparties entre 8 et
14 mm. La moyenne générale est 6,5 mm (tab. II,
page suivante).



RAP 2003 - N° 3/4 ; Claude CONSTANTIN Céramique néolithique de la Moyenne vallée de I'Oise ——

Dégraissant

Epaisseur
(mm)

Calcaire a
nummulites

Quantité Taille
(mm)

Ressource
argileuse

Vitrification
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tableau II (suite)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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36
37
38
39
40
41
42
43
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46
47
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49
50
ol
b2
58
54
55
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Tab. II : Choisy-au-Bac ; description des échantillons
Solidité

Un certain nombre de tessons ont été répertoriés
comme « tres durs ». Ils sont, a I'état de petits
tessons, presque impossibles a casser a la main.

Couleurs

Les couleurs dominantes sont le rose, le gris
(parfois le noir) dans un peu plus de la moiti€ des
cas aussi bien pour les faces externes et internes
que pour l'intérieur de la paroi. Cette derniere et les
deux surfaces externes et internes sont, dans
environ la moitié des cas, de la méme couleur
et, dans l’autre moitié, présente un effet de
« sandwich » quand l'intérieur reste gris ou noir.

Etat de la surface

Dans la plupart des cas la surface apparait
comme tres soigneusement lissée. Il est tres probable
qu’elle a été polie, mais la présence quasi-systéma-
tique d'une fine couche de calcaire déposée au
cours de l’enfouissement ne permet pas de s’en
assurer.

Nature du dégraissant

Dans la presque totalité des cas le dégraissant
est constitué de fragments de calcaire a nummulites
qui ont été pilés. Les quatre tessons qui different
sont décrits séparément., plus loin

Quantité de dégraissant
(pour le cas du dégraissant a la nummulite)

La quantité de dégraissant est le plus souvent
élevée (20 a 30 % en volume) par rapport a ce qui
est observé le plus souvent pour des céramiques
protohistoriques. Les cas ou cette quantité est tres

élevée (jusqu’a 40 %) sont mentionnés dans le
tableau II par le signe +. Exceptionnelles sont les
occurrences ol cette quantité est faible, rarement
inférieure a 15 %.

Taille du dégraissant
(pour le cas du dégraissant a la nummulite)

Les tailles maximales de dégraissant (tab. II) se
répartissent selon une dispersion naturelle entre
1 et 3 mm.

Vitrification

Nous observons fréquemment (dans environ
30 % des cas) lors de I'examen a la loupe binoculaire,
un début de vitrification qui se manifeste par un
aspect vitreux du matériau dans les cassures
fraiches et par la présence de petites fentes de
rétraction.

Minéraux associés au fond argileux

Tous les échantillons (a 'exception éventuelle
de tessons décrits séparément) comportent des
quartz anguleux en quantité variable (taille allant
de 0,05 a 0,3 mm) ainsi que des nodules arrondis
d’oxyde de fer (taille de 0,05 a 0,1 mm).

TESSONS PARTICULIERS
Echantillon 8

Le sédiment argileux comporte de nombreux
quartz anguleux ou en esquille de 0,025 a 0,150 mm.
Nous distinguons des nodules argileux tres chargés
en fragments d’oxyde de fer qui montrent une
certaine hétérogénéité du matériau. De rares micas
blancs sont également présents. Le sédiment utilisé
est, trés probablement, un limon des plateaux.
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Echantillon 63

Il s’agit exactement du méme sédiment que
I’échantillon 8 mais nous distinguons, en plus,
quelques fragments d’os calciné pilé de taille
proche du millimetre. Ce type de dégraissant
renvoie a des ensembles du groupe de Villeneuve-
Saint-Germain ou de la Culture de Cerny. Les
échantillons 8 et 63 sont probablement des éléments
résiduels, étrangers a I'occupation principale.

Echantillons 42, 48 et 67

Ces échantillons sont élaborés a l'aide d’une
ressource argileuse trés proche ou identique a celle
utilisée pour la production standard, mais ils se
distinguent par la présence d'une imprégnation
marquée, probablement postérieure a la fabrication,
d’oxydes de fer dans les fissures du matériau. De
plus, le dégraissant a la nummulite est absent dans
les échantillons 48 et 67. Enfin, de rares fragments
de silex existent dans les échantillons 42 et 67. Nous
hésitons a en faire un dégraissant volontaire mais
cette solution ne peut étre exclue si I'on se souvient
que ce type de dégraissant est utilisé sur certains
sites du Chasséen de 'Oise (MARTINEZ & DAVID,
1991).

Si ces trois échantillons, par plusieurs caracteres,
peuvent étre raccordés sans difficulté au méme
horizon chronologique que le reste de la céramique
nous hésitons, a cause de caracteres spécifiques tres
minoritaires, a les associer a la production standard
du site et nous y voyons, plus volontiers, des
importations ou, peut-étre, des intrusions légerement
diachrones.

SYNTHESE TECHNIQUE

En éliminant cinq tessons qui ont été décrits
séparément, la totalité des autres échantillons est
fabriquée a 'aide du méme sédiment argileux et a
l'aide du méme dégraissant. Il s’agit donc dune
production tres standardisée.

Le sédiment argileux (ressource 1 du tab. II)
n‘est pas un limon mais une ressource provenant
d’une couche géologique dans laquelle une argile,
non marneuse, est mélangée a des grains de quartz
de granulométrie triée. Il peut s’agir d'une des argi-
les des étages yprésiens qui sont présentes a proxi-
mité du site, ou bien l'argile sparnacienne (Yprésien
inférieur) ou bien l'argile de Laon (Yprésien supé-
rieur) et nous pourrions peut-étre l'établir en com-
parant le matériau argileux des échantillons avec
ceux de prélevements effectués dans ces couches.

Les nummulites du dégraissant, quant a elles,
sont abondantes dans les étages du Lutétien inférieur
et moyen.

Ces ressources sont toutes accessibles sur les
pentes et le sommet du “Mont Ganelon”, sur l'autre
rive de 1’Oise, a moins de 800 métres du site.

Les observations que nous pouvons faire tant
sur le dégraissant que sur 'atmosphere de cuisson
montrent une certaine variabilité : taille et quantité
de dégraissant peu standardisées et atmosphere de
cuisson variable d'une piece a I'autre bien que les
produits oxydés a cceur (presque un tiers) ou oxydés
en partie (plus de 40 %) puissent étre considérés
comme relativement abondants.

Afin de dégager des impératifs techniques ou
des spécificités fonctionnelles nous pouvons tenter
d’établir des corrélations entre les caracteres
descriptifs étudiés dans la premiere partie. En
s’intéressant aux échantillons présentant un début
de vitrification, nous ne pouvons les corréler ni
avec une taille de dégraissant, ni avec une épaisseur,
ni avec un type de couleur particuliere. Nous
pouvons donc en déduire que ces tessons, qui
présentent un début de vitrification, ne nécessitent
pas une préparation particuliere. Il y a tout lieu
de croire que la cuisson permet d’atteindre, régu-
lierement des températures qui sont de 'ordre de
grandeur de la température du début de vitrification
du matériau argileux utilisé. Rien ne distingue ni
dans la préparation, ni dans l'atmosphere de
cuisson les tessons vitrifiés de ceux qui ne le sont
pas et cela laisse a penser que seules des différences
de températures, aléatoires et habituelles, d'un
vase a l'autre, a I'intérieur du dispositif de cuisson,
expliquent que des tessons soient vitrifiés, tandis
que d’autres ne le sont pas encore. Ces différences
sont sans conséquence réelle sur la solidité moyenne
des produits et I'important est ’ordre de grandeur
de la température atteinte, celle du début de la
vitrification. L'obtention d’une telle température
semble donc entrainer peu de contraintes tant a
I'étape de préparation de la pate qu’en ce qui
concerne l’atmosphére de cuisson. C’est la tempé-
rature atteinte qui permet d’obtenir des produits
d’une grande solidité.

LES PERLES EN TERRE CUITE

Nous avons examiné 9 perles en céramique
provenant du méme site. Bien qu’il ne soit pas
possible de les briser pour en examiner la cassure,
ni d'y réaliser des lames minces, I'examen de la
surface a la loupe a permis d’identifier I'emploi du
dégraissant a la nummulite dans tous les cas. Les
couleurs, quant a elles, bien que variées, sont tout
a fait dans les mémes tons que sur les vases. La
fabrication des perles s’est donc faite selon le méme
processus que celle des récipients.

JONQUIERES, “LE MONT D’HUETTE”

Le site occupe le sommet de la butte tertiaire, a
2,5 km de la vallée de 1'Oise (BLANCHET & PETIT,
1972). Le matériel céramique appartient au
Chasséen ancien de la région (LASSERRE, 1984 ;
BLANCHET & BURNEZ, 1984).

Quarante et un tessons sont été examinés. Treize
d’entre eux (n° 1 a 13 sur le tableau III) nous ont été
fournis par Jean-Claude Blanchet. Il s’agit de
tessons décorés dont des vases supports (fig. 2). Ils
proviennent des secteurs I, X, XVII et, pour la moitié,
du secteur XIV. Les vingt-huit suivants sont issus
d’un échantillonnage que nous avons sélectionné
nous-mémes parmi environ 1 800 tessons provenant
des secteurs I, X et XIV. Cet échantillonnage, effectué
par examen a l'ceil et a la loupe binoculaire, a
permis de constituer des groupes qui nous semblaient
représentatifs, définis principalement sur la base
du dégraissant (nature, quantité, grosseur, présences
de vacuoles), de la couleur de l'intérieur de la paroi
et d’'une éventuelle vitrification. Nous pouvons
considérer 'échantillon étudié ici comme tout a fait
représentatif pour les secteurs I, X et XIV.

DESCRIPTION GENERALE DES ECHANTILLONS
Epaisseur

Elle varie de 4 a 9 mm pour une moyenne de
6 mm (tab. III).

Solidité

Il s’agit d’un matériel qui peut étre qualifié de
solide comme celui des deux sites précédents.

Couleurs

La surface externe est, le plus souvent, brun
clair & brun rose, parfois beige, grise et rarement
noire. La surface interne se situe dans les mémes
tons mais, plus souvent (dans 20 % des cas environ),
gris foncé a noir. Dans les deux tiers des cas une
partie interne de I'épaisseur de la paroi reste gris
foncé a noire, le reste de 'épaisseur ayant la méme
couleur que les surfaces.

Etat de la surface

Les surfaces internes et externes sont toujours
soigneusement lissées et sans aspérités ni traces
d’égalisation. Un éventuel polissage n’a pas été observe.
Nature du dégraissant

Les deux tiers des tessons sont dégraissés a 'aide

de calcaire a nummulites constitué d'une agglomé-
ration de calcaire contenant des grains de quartz et
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de nummulites. Dans certains cas le calcaire en
cours de dissolution se présente sous forme d'une
poudre blanche contenant des grains de quartz. 11
est trés probable que les tessons totalement vacuolés
ont été dégraissés avec la méme roche qui a
completement disparu par le lavage du ruissellement,
ce qui porterait a 85 % la proportion de tessons
comportant ce dégraissant.

Six tessons sont dégraissés a I'aide de silex.
Quantité de dégraissant

Elle est tres fréquemment élevée (20 a 30 % en
volume). Le signe +, sur le tableau III, fait état de
cette fréquence.

Taille du dégraissant

Les grains de dégraissant sont assez fins : toujours
moins de 3 mm et trés souvent de 1 a 1,5 mm en ce
qui concerne la taille maximale (tab. III).

Vitrification

Comme sur les deux sites précédents, nous
notons la présence d'une couche vitrifiée, ici sur au
moins 70 % des tessons quand nous avons pu faire
cette observation. Cette couche s’étend a partir des
surfaces sur une épaisseur variable mais, pour
environ 40 % des tessons, c’est la totalité de 1'épaisseur
qui a subi un début de vitrification. Les tessons ne
présentant aucune vitrification sont fréquemment
de couleur gris a noir a l'intérieur de la paroi, ce qui
témoigne d’une relation entre la vitrification et
l'intensité de la phase finale oxydante de la cuisson.

Minéraux associés a la ressource argileuse

Mis a part un tesson (n° 9) décrit séparément,
ci-apres, tous les autres sont réalisés a l'aide d'une
méme ressource argileuse (ressource 1, tab. III)
dont la caractéristique principale est de comporter
des grains de quartz sub-anguleux a sub-émoussés
de 0,15 a 0,30 mm. Certains d’entre eux comportent,
en plus, des grains plus petits dont la taille descend
jusqu’a 0,05 mm environ.

TESSONS PARTICULIERS
Echantillon étranger a la production standard
Echantillon 9

Ce tesson est le seul du lot examiné dont la
ressource argileuse, différente, est exempte de toute
inclusion de grain de quartz. Le dégraissant cependant
est encore constitué de calcaire a nummulites. I
s’agit d’un vase support (fig. 3).
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Dégraissant
Epaisseur | Calcaire a Autre Quantité Taille | Ressource Vitrification Secteur de
(mm) nummulites (mm) | argileuse fouille
001 4 vacuoles + 1,5 1 X1V
002 5 X 1 1 XVII
003 6 X + 1,5 1 XIV
004 6 X + 1,5 1 |
005 8 vacuoles + 1,5 1 X
006 8 vacuoles 1 1 I
007 4 X 1 1 X1V
008 6 vacuoles + 1 gl X X1V
009 X + 1 X X1V
010 X + 1,5 1 X1V
011 X + 1 1 1
012 X + 1 1 X1V
013 X 15 1 XVII
021 6 X + 1,5 1 X |
022 6 X + 1 1
023 5 X + 1 1 1
024 5 X + 1 1 X X1V
025 5 X + 2 1 X X1V
031 6 X + 2 1 1
032 7 X + 3 1 X I
041 8 silex + 3 1 I
042 7 silex + 3 1 X
043 9 silex + 2 1 X I
051 4 vacuoles + 1,5 1 X X
052 6 X + 1,5 1 X X1V
053 9 X + 2 1 X I
054 5 vacuoles + 2 1 X
071 6 X + 2 1 X X
072 5 X + 1,5 1 X X
073 5 X + 2 1
081 5 X + 1 1 X X
082 6 vacuoles + 2 1 X XIV
091 6 vacuoles + 1 1 X1V
092 7 vacuoles il 1 X1V
093 5 X 1 1 X X1V
101 4 vacuoles 1 1 X X1V
102 4 X + 1 1 X X1V
103 4 X 1 1 X X1V
131 silex 2 1 X1V
132 6 X silex 1 1 X X1V
133 5 silex 1,5 1 X X1V

Fig. 2 : Jonquieres. Tessons étudiés comportant une forme ou un décor. Les numéros correspondent a ceux du tableau ITI.

Tab. 1T : Jonquieres. Descriptions des échantillons.

Tessons comportant des décors ou/et présentant
une forme identifiable

Vases comportant un décor de sillons

Si I'on peut hésiter sur 'appartenance culturelle
(Chasséen ou Epi-Rossen) des n°® 6 et 7, en revanche
le numéro 1 se place clairement a I'Epi-Rossen
(fig. 2). Le n° 7 ne s’écarte pas de la production
standard du site. Les deux autres tessons ont été
élaborés a I'aide d’une ressource argileuse semblable

a celle qui y est utilisée. Nous ne pouvons, cependant,
préciser le type de dégraissant employé, entierement
vacuolé, qui reste certainement un matériel calcaire,
malgré tout.

Vases comportant un unique décor de boutons au
repoussé

IIs sont semblables aux autres tessons du site
(n° 2 a4, fig. 2).

11
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Le vase a poignée a été réalisé a l'aide de la
méme ressource argileuse et comporte un dégraissant
calcaire vacuolé (n° 5, fig. 2).

Vases supports

La encore, les vases ne s’écartent pas de la
production standard (n° 10 a 13, fig. 2). Nous ne
pouvons préciser plus particuliérement la nature du
dégraissant du numéro 8, (fig. 2), sauf d’indiquer
qu’il s’agit de calcaire vacuolé. D'une fagon générale
les vases supports, et également les autres tessons
décorés, comportent un dégraissant tres finement
divisé, le plus souvent inférieur a 1 mm.

SYNTHESE TECHNIQUE

La production céramique de Jonquieres apparait
comme tres standardisée, la ressource argileuse
évoque, par son cortege de quartz, une argile
sparnacienne. Nous avons effectué, pour contrdler
ce point, un prélevement dans les couches sparna-
ciennes sur le flanc nord du site, a moins de 500 m
de ce dernier. Elle comportait un double cortege de
grains de quartz. Le plus important possede des
grains de 0,1 a 0,25 mm de taille et un cortege
secondaire, moins bien représenté, correspond a
des grains de 0,05 mm. Ces remarques demeurent
conformes aux tailles observées sur les tessons.

Le dégraissant principal, le calcaire a nummulite,
est, quant a lui, présent sur le sommet du site dans
la couche sommitale du Lutétien inférieur.

La production céramique du site de Jonquieres
présente les mémes caractéristiques techniques que
celles des deux sites déja examinés ci-dessus : cela
permet de réaliser par la maitrise de températures
suffisamment élevées, souvent jusqu’a I'obtention
d’un début de vitrification, des vases de grande
solidité. Comme a Choisy-au-Bac nous constatons,
de plus, une grande standardisation de la production
du point de vue des ressources utilisées, pour le
dégraissant ajouté et, plus encore, pour la ressource
argileuse.

CATENOY, “LE CAMP DE CESAR”

Le site occupe le sommet d'une butte tertiaire, a
8 km environ de la rive droite de la vallée de I'Oise.
Nous avons examiné 17 tessons provenant tous du
secteur 4 lorsque l'origine spatiale en est connue
(soit pour 12 tessons). Plusieurs coupes effectuées
dans ce secteur (BLANCHET ef al., 1984) montrent
une stratification de I'ensemble chasséen en quatre
couches : 5a, la plus récente, a 5d la plus ancienne.
Nous ne possédons l'attribution des tessons aux
différentes couches que pour une partie d’entre
eux.

DESCRIPTION GENERALE DES ECHANTILLONS
Epaisseur

Les épaisseurs sont comprises entre 4 et 9 mm,
avec une moyenne de 6 mm (tab. IV).

Solidité

Comme ceux des sites précédents la plupart des
tessons peuvent étre qualifiés de « durs ».

Couleurs

Elles sont claires pour les deux surfaces interne
et externe, dans les tons ocre, rose, brun clair et gris
clair, trés rarement noir. La surface interne est un
peu plus souvent grise que la surface externe.
L'intérieur de la paroi reste, en partie, gris foncé a
noir, sur une épaisseur variable, dans la moitié des
cas.

Ftat de la surface

Les surfaces externes et internes sont soigneuse-
ment lissées.

Nature du dégraissant

Dans plus de la moitié des cas (9 sur 17) le
dégraissant est constitué de calcaire a nummulites
et dans plus du tiers des cas (6 sur 17) de fragments
de coquilles. Il reste deux tessons dégraissés, I'un a
l'aide de fragments de silex, l'autre de brins de
mousse (tab. IV). Ce dernier tesson (n° 1) comporte
de nombreuses vacuoles cylindriques de quelques
millimetres de long, a section circulaire de 0,1 a
0,15 mm de diameétre qui sont caractéristiques de
I'emploi d’'une mousse comme dégraissant
(CourtOls & CONSTANTIN, 1984 ; CONSTANTIN &
KUpPER, 2002).

Quantité de dégraissant

Elle est le plus souvent élevée (tessons marqués
+ sur le tableau 1V), soit plus de 20 % en volume.

Taille du dégraissant

Elle est toujours inférieure a 3 mm et dans la
moitié des cas inférieure a 1 mm (tab. IV).

Vitrification

Ce phénomene est visible, comme sur les sites
précédemment étudiés, et observable sur la moitié
des tessons. Dans un tiers des cas c’est la totalité
de I’épaisseur qui a subi un début de vitrification
(tab. IV).
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Fig. 3 : Catenoy. Tessons étudiés comportant une forme ou un décor. Les numéros correspondent a ceux du tableau IV.

Dégraissant
Epaisseur Calcaire a coquilles  Autre Quantité Taille | Ressource Vitrification
(mm) nummulites (mm) argileuse
01 5 mousse
02 5 X + 2 2
03 6 X + 1 1
04 5 X 1
05 X + 1 1
06 5 X + 1 2
07 5 X + 1 1 X
08 6 X 1 1 X
09 4 silex 2 1 X
10 5 X + 2 1 X
iEL 7 X + 1 1 X
12 X % 2.5 1 X
13 5 X + 1 1 X
14 4 X + 1 1 X
15 8 X + 3 2
16 9 X + 3 2
17 8 X + 3 2

Tab. IV : Catenoy. Description des échantillons. Nous ignorons le secteur de provenance des tessons 1,7, 8, 10 et 11, 15;

les autres proviennent du secteur IV.
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Minéraux associés a la ressource argileuse

De ce point de vue, nous pouvons distinguer
deux types de ressource :
- pour la premiere, la plus fréquente, l'argile
comprend des grains de quartz sub-anguleux a
sub-émoussés de 0,04 a 0,2 mm (ressource 1). De
plus, cette argile montre un fond important de
calcaire micritique ;
- pour la seconde argile utilisée (ressource 2), seuls
sont présents des grains de quartz, également sub-
anguleux a sub-émoussés, mais de plus petite taille
que sur la premiere ressource: 0,02 a 0,1 mm.
Plusieurs tessons pour lesquels des ressources
argileuses différentes ont été utilisées sont décrits
séparément ci-dessous.

TESSONS PARTICULIERS
Tessons étrangers a la production standard
Echantillon 1

Il s’agit du tesson dégraissé a 1'aide de mousse
(fig. 3-1). La ressource argileuse comporte des
grains de quartz, bien triés (0, 04 a 0,1 mm), et
quelques fins micas.

Echantillon 4

Bien que comportant un dégraissant a la
coquille, mais en beaucoup plus faible quantité que
les autres ayant le méme dégraissant, il s’écarte de
la production standard par la présence de grains
de quartz anguleux, parfois allongés, de tres fine
granulométrie : 0,02 a 0,06 mm qui font penser a
l'utilisation d’une terre lcessique.

Tessons portant des décors ou des éléments de
forme

Le tesson n° 1 comporte un décor qui appartient
clairement a I’horizon Epi-Rossen (fig. 3) dont il
comporte le dégraissant trés souvent caractéris-
tique de mousse (CONSTANTIN & KUIPER, 2002). 11
s’écarte, par la ressource argileuse utilisée de la
production standard et peut donc avoir ét€ importé.

Le tesson n° 4, qui s’écarte également de la
production standard, pourrait aussi avoir été
importé. Il est difficile de trouver des paralleles au
décor qu'il porte (fig. 3).

Les deux tessons appartenant a des vases
supports (n° 3 et 5, fig. 3) sont tout a fait semblables
a la production majoritaire. Enfin, les tessons 2 et 6
(fig. 3) dégraissés le premier a la coquille et le
second au calcaire 8 nummulites ont été fabriqués a
l’aide des deux ressources argileuses habituelles sur
le site.

SYNTHESE TECHNIQUE

La production céramique de Catenoy apparait
moins standardisée que celles des sites précédents
dans la mesure ol nous avons, ici, utilisation de
deux ressources argileuses et de deux types de
dégraissant. Bien qu’elle ne soit pas totale, il faut
constater une certaine corrélation entre, d"une part,
I'utilisation d’une argile marneuse associée au
dégraissant de calcaire a nummulites et, d’autre
part, une argile yprésienne associée au dégraissant
a la coquille. Les données dont nous disposons sur
l'origine stratigraphique des tessons ne sont
malheureusement pas assez précises pour pouvoir
relier ces deux productions a la stratigraphie des
ensembles chasséens du site.

Toutes ces ressources sont accessibles dans
I'environnement immédiat du site, sur le sommet
et sur les pentes du “Mont César” a moins de 500 m
du site. Les argiles marneuses peuvent, en effet,
peut-étre provenir des couches du Thanétien
supérieur et la deuxieéme ressource argileuse des
couches yprésienne (argile de Laon ou argile
sparnacienne). Le calcaire a nummulites et les
coquillages (a structure stratifiée évoquant Ostrea)
sont présents également dans le Lutétien pour le
premier et dans le Thanétien ou 1"Yprésien pour les
seconds.

Du point de vue de la cuisson, nous nous
trouvons dans le méme univers technique que sur
les sites précédents : cuisson fréquemment terminée
par une phase oxydante au vu des couleurs super-
ficielles des produits et températures de cuisson
permettant un début de la vitrification qui s’étend,
dans un tiers des cas, sur I'épaisseur entiere des
tessons.

SYNTHESE
REMARQUES TECHNIQUES
Une production bien caractérisée

La production céramique des quatre sites
examinés présente une unité certaine qui est
caractérisable dans les domaines les plus importants
de la chaine technique :

- les argiles yprésiennes sont utilisées pour la quasi
totalité de la production (87 a 97 %) sur trois sites.
Seule la céramique de Catenoy est fabriquée en
majorité a I'aide d’un sédiment marneux (d’origine
thanétienne ?), une notable partie (30 %) étant encore
réalisée a I'aide de la méme ressource que celle des
trois autres gisements ;

- sur les quatre sites le calcaire a nummulites est
utilisé comme dégraissant : 94 et 88 % des vases a
Choisy-au-Bac et Jonquiéres et 53 % a Catenoy. A
Lacroix-Saint-Ouen sur le seul site Cerny examiné

ici, cette proportion n’est que de 22 % et 1'os domine ;
- sur les trois sites chasséens la quantité de dégrais-
sant présente dans la pate, peut-étre qualifiée
d’abondante (plus de 25 a 30 % du volume) dans
67 a 77 % des tessons ;

- sur tous les sites le dégraissant est finement divisé,
ne dépassant qu’exceptionnellement la taille de
25a3mm;

- la cuisson est terminée par une phase oxydante,
dont témoignent les couleurs claires des surfaces
sur les quatre sites, ceci pour la majorité des tes-
sons ;

- concernant encore la cuisson, nous constatons un
début de vitrification, affectant la couche superfi-
cielle des tessons, ceci sur les quatre sites. Si elle
semble moins générale a Choisy-au-Bac (27 % des
tessons concernés), elle est quasi courante sur les
autres et concerne plus de 90 % des tessons a
Lacroix-Saint-Ouen ;

- cette cuisson a pour résultat une céramique qui
peut étre qualifiée de tres solide par rapport aux
productions antérieures du Rubané récent du
Bassin parisien et du Groupe de Villeneuve-Saint-
Germain.

Au total nous voyons donc se manifester ici une
technique céramique utilisant un nombre limité de
ressources (argiles et dégraissants) et mettant en
ceuvre une cuisson trés maitrisée.

Du point de vue des ressources utilisées nous
avons vu sur les quatre sites qu’elles appartiennent
toujours a I’environnement immédiat (de I'ordre de
100 a 1000 metres) qui semble donc tres bien connu
de leurs habitants et exploité avec maitrise. Sur
I'uniformité des ressources utilisées, il est cependant
un point sur lequel il est difficile de se prononcer :
cette uniformité résulte-elle d'un choix technique
raisonné qui a orienté les fabricants vers ces
ressources a cause de leurs qualités intrinseques
pour réaliser des vases ou bien faut-il simplement
l'attribuer a 'uniformité géologique tertiaire de la
région étudiée, I'emploi de mémes ressources d'un
site a I'autre résultant alors de la répétition oppor-
tuniste de 1’emploi de ressources abondantes
localement ? Quoi qu’il en soit, et nous savons qu'’il
est possible d’obtenir de bons matériaux céra-
miques avec des ressources tres diverses, le résultat
est 1a : une production de céramique tres solide est
obtenue avec succes

Une production standardisée

Nous venons de voir les points forts communs
de la céramique des quatre sites examinés mais,
pour aller plus loin, sur deux de ces sites apparte-
nant au Chasséen (Choisy-au-Bac et Jonquieres), il
nous semble qu’il soit possible de parler dune
production réellement standardisée: une méme
ressource argileuse y est utilisée pour plus de 95 %
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des tessons et un méme dégraissant pour plus de
90 % de ceux-ci ; la quantité de dégraissant finement
pilé caractérise plus de 70 % de la production
et la cuisson oxydante, qui permet un début de
vitrification, y est tres commune. Ces mémes
ressources et pratiques sont mises en ceuvre pour
réaliser 'ensemble des vases y compris les éléments
si particuliers représentés par les plats a pain et les
vases-supports. Une seule chaine opératoire est
mise en ceuvre pour fabriquer la totalité de la
panoplie céramique. Au vu de l'uniformité de ces
pratiques et de la maitrise d"un processus de cuisson
a haute température (cf. ci-dessous) une question
mérite, & nos yeux, d’étre posée bien que nous
n’ayons pas ici les moyens d’y répondre : devons-
nous considérer que la production villageoise de la
céramique reste, comme nous pouvons probablement
le supposer pour les périodes précédentes (RRBP et
VSG), une pratique de chaque maisonnée, de
chaque famille, ou bien qu'un pas nouveau est
franchi, cette production devenant désormais celle
d’un groupe spécialisé d’artisans ?

Il est clair qu’il n’est pas possible de répondre
ici a cette question, mais elle mérite d’étre examinée
par une étude fine (et longue) de la totalité de la
céramique d’'un site bien fouillé afin d’y discerner,
dans tous les domaines (techniques, formes,
décors), des variations, des écarts qui, par leur rareté
ou, au contraire, leur abondance permettraient
d’appréhender le nombre des individus ayant
fabriqué des poteries et de le comparer au nombre
de familles constituant la communauté villageoise.

Un progrés important dans la technique de cuisson
des céramiques des la culture de Cerny

Si ce progres a déja été observé (CONSTANTIN,
1997), les études réalisées ici sur les quatre sites
permettent de mesurer mieux la généralité de cette
pratique nouvelle.

Nous voyons bien, sur le matériel de ces sites, la
présence générale et non pas anecdotique de deux
caractéristiques de la cuisson :

- la présence sur la majorité des tessons (quand
cette observation a pu étre faite) d'un début de
vitrification superficielle. A Jonquieres et a Catenoy
cette amorce de vitrification concerne la totalité de
I'épaisseur des tessons sur respectivement 40 % et
environ un tiers d’entre eux ;

- la maitrise d"une phase finale oxydante de la cuisson
dont témoignent les couleurs majoritairement brun
a ocre clair des surfaces (il s’agit surtout des surfaces
externes, les surfaces internes étant, bien stir, moins
ventilées au cours de la cuisson). D'une fagon
générale, nous rappellerons également la couleur
majoritairement brun a rouge des vases de la
Culture de Cerny qui s’opposent aux gris et noirs
des productions antérieures.
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Parmi les vases examinés ici quelques uns
présentent cependant des surfaces gris foncé a noir
mais ils sont en faible proportion : moins de 10 %
sur trois sites mais pres de la moitié a Choisy-au-
Bac. Il n’est pas possible de préciser si ces vases ont
fait I’objet d'une cuisson peu oxydante volontaire
ol méme s’ils ont subi un noircissement par un
procédé postérieur a la cuisson elle-méme.

A la question de savoir s'il existe une corrélation
entre la vitrification et l'atmosphére de cuisson
oxydante finale, 'examen des tessons permet de
répondre positivement mais il ne s’agit pas dune
corrélation forte : nous constatons simplement par
exemple a Lacroix-Saint-Ouen et a Catenoy que les
tessons de couleur superficielle gris foncé ou noir
sont nettement moins souvent vitrifiés, mais certains
(un tiers) le sont. De méme, nous observons, par
exemple a Choisy-au-Bac et a Jonquieres, que les
tessons de couleur superficielle rose ou brun sont
plus souvent vitrifiés que les autres.

Le début de vitrification nécessite, en tout cas,
'obtention de températures suffisamment élevées.
Deux études céramologiques nous permettent
d’avoir une idée des températures atteintes.

Tite et Maniatis (1976) étudient des céramiques
de différentes périodes protohistoriques d’Irak,
fabriquées le plus souvent a partir d’une ressource
argileuse calcaire. Constatant la présence courante
de tessons présentant un début de vitrification, ils
recuisent des tessons des mémes lots ne présentant
pas ce phénomene. Sur ceux-ci, ils observent un
début de vitrification a partir de 850° C. Pour
les tessons a pdate non calcaire il faut monter a
950-1 000° C pour obtenir le méme phénomene.

Stimmel, Heimann et Hancock (1982) étudient,
pour leur part, des céramiques indiennes (800-1 500
AD) de la vallée du Mississipi comportant un
important dégraissant (30 % ou plus) a la coquille
sur lesquels ils observent des débuts de vitrification.
Une étude en diffraction aux rayons X de ces
tessons permet d’identifier le quartz, la calcite et la
géhlénite dans tous les échantillons. La géhlénite
est un silicate de calcium et d’aluminium formé a
haute température a partir de la calcite, du quartz
et de l'argile. Les références a des expérimentations
(HEIMANN & MAGGETI, 1981) leur permettent
de connaitre la température de formation de la
géhlénite : a partir de 800° C.

Pour leur part, Echallier et Méry (1992) établissent
que le tout début de formation de la géhlénite se
situe au-dessus de 750° C.

Toutes ces données permettent donc d’affirmer
que sur les quatre sites examinés ici les fabricants

de la céramique ont maitrisé des températures de
cuisson de I'ordre de 800-850 °C qui leur ont permis
d’obtenir des produits dont la solidité était assurée
par un début de vitrification de la pate. Dans I'état
actuel de la recherche, nous ignorons quel type de
dispositif de cuisson ils ont employé. Nous pouvons
présumer qu’il s’agit de véritables fours construits
mais aucune évidence archéologique ne permet
actuellement de s’en assurer.

Si, comme le suggerent les articles examinés
ci-dessus, I'emploi d 'une ressource argileuse calcaire
ou de dégraissant calcaire abondant a pu faciliter la
vitrification, ce n’est cependant pas une condition
indispensable puisque tous les tessons du site de
Lacroix-Saint-Ouen dégraissés a 1'aide d’os pilé et
réalisés a l'aide d'une ressource argileuse non
calcaire, présentent aussi ce début de vitrification

(cf. tab. 1).

Enfin, la phase finale, souvent oxydante de la
cuisson, ne semble pas elle-méme, non plus, une
nécessité technique pour obtenir cette transformation
comme en témoigne la vitrification de tessons
restés noirs. Il faut plutét voir dans cette oxydation
terminale le désir d’obtenir des produits de couleur
rose a brun clair ou beige.

En conclusion, nous pouvons avancer que la
caractéristique essentielle de la céramique obtenue
réside, grace a l'obtention d'une température qui
approche celle de la vitrification, en sa solidité bien
supérieure vis a vis des productions du début du
Néolithique en Bassin parisien. Il s’agit la d'un
changement technique important dont les consé-
quences pratiques ne sont pas négligeables.
L'examen de séries de céramique de la Culture de
Cerny nous montre que ce changement technique
dans la cuisson apparait pendant cette culture dont
une partie des produits céramiques présente une
solidité sans équivalent dans le Rubané récent du
Bassin parisien et le Groupe de Villeneuve-Saint-
Germain. A nos yeux, les autres changements
constatés entre ces deux périodes anciennes, puis la
Culture de Cerny et le Chasséen et qui concernent
les types de ressources argileuses et de dégraissants
utilisés, sont moins importants techniquement
étant donné ce que nous savons de la versatilité de
ces matériaux.

REMARQUES CHRONOLOGIQUES

Nous pouvons dresser un bilan chronologique
rapide des quelques connaissances que nous avons
de la technique céramique dans le méme trongon
de la moyenne vallée de 1'Oise ol se trouvent les
quatre sites étudiés ici.
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Rubané récent du Bassin parisien

Nous ne possédons pas de données sur la
ressource argileuse mais uniquement sur le
dégraissant, pour les sites de Longueil-Sainte-
Marie, “Le Champ des Morts” et Pontpoint, “Le
Joncoy” (PRODEO, 1992). Les dégraissants utilisés
sont le sable calcaire et la coquille auxquels il
faut ajouter 1'os pilé a raison de 7 % des vases,
seulement sur le second site.

Le Groupe de Villeneuve-Saint-Germain

Il existe des données mais uniquement pour le
dégraissant en ce qui concerne les quatre sites de
Longueil-Sainte-Marie, “Le Barrage” (KUHAR,
1999), Longueil-Sainte-Marie, “La Butte de Rhuys
11”7 (ProDEO, 1995), Lacroix-Saint-Ouen, “Le Pré
des Iles I” (PRODEO, 1992) et Longueil-Sainte-Marie,
“La Butte de Rhuys II” (PRODEO, 1992 ; BOsTYN et al.,
1993).

Sur I’ensemble de ces sites le sable calcaire est le
plus utilisé (50 % des vases environ) suivi par la
coquille (35 % environ), la chamotte (10 % environ)
et 'os (5 % environ) présent sur les trois derniers
sites. Quelques tessons dégraissés au calcaire ou au
silex peuvent étre intrusifs.

Culture de Cerny

Le site étudié ici, Lacroix-Saint-Ouen, “Le Pré
des Tles” appartient a I'étape ancienne de la Culture
de Cerny, ou Cerny type éponyme (PRODEO et al.,
1997). C’est des cette étape ou nous voyons appa-
raitre les changements notables qui vont caractériser
la production céramique du Néolithique moyen :

- utilisation systématique des argiles tertiaires ;

- a cette premiere étape du Cerny : dégraissant a
1’0os majoritaire et, secondairement, dégraissant au
calcaire 8 nummulites, présents souvent en grande
quantité et en fine granulométrie ;

- cuisson souvent oxydante dans sa phase finale et a
température suffisamment élevée pour provoquer
un début de vitrification superficielle des tessons.

La seconde étape de la Culture de Cerny (ou Cerny
type Barbuise) est beaucoup moins documentée. A
Verberie, “Les Brouillards” les quelques tessons
décorés connus possédent un dégraissant au calcaire
a nummulites (PRODEO et al., 1997, figure 12 - 2).

L’Epi-Reessen

Quatre des tessons examinés peuvent appartenir
a I'Epi-Reessen. Il s’agit des tessons 1, 6, et 7 de la
figure 2 et du tesson 1 de la figure 3. Cette apparte-
nance est certaine pour deux d’entre eux (1, figure 2
et 1, figure 3) et probable pour les deux autres.

Nous constatons que le tesson de Catenoy
(fig. 3-1), probablement importé sur le site, est
dégraissé avec de la mousse ce qui est typique de
cet ensemble culturel dans le Nord du Bassin
parisien et en Belgique (CONSTANTIN & KUIPER,
2002). Cependant, les 3 tessons de Jonquieres (1, 6
et 7, figure 2) sont fabriqués a l'aide de la méme
ressource argileuse que le matériel chasséen du site
et dégraissés également au calcaire a nummulites,
ceci avec certitude pour le n° 1 et trés probablement
(présence de vacuoles résultant de la dissolution
du calcaire) pour lesn°® 6 et 7.

Le Chasséen

Deux périodisations du Chasséen de 'Oise ont
été proposées (BLANCHET & MARTINEZ, 1986 ;
CONSTANTIN & BLANCHET, 1998). Jointes aux
remarques de Prodéo (1994) concernant le site de
Choisy-au-Bac, nous considérons qu’appartiennent
a I'étape ancienne du Chasséen de cette région les
sites de Jonquieres et de Choisy-au-Bac étudié ici.
Dans un proche environnement se trouve le site de
Compiegne, “Le Coq Galleux” (ToupEet, 1980) dont
I'enceinte appartient également a 1’étape ancienne
(BLANCHET & MARTINEZ, 1986).

A cette période, la méme méthode de cuisson
acquise par la Culture de Cerny continue d’étre
mise en ceuvre. De méme, les argiles tertiaires sont
uniformément utilisées. Le dégraissant de calcaire
a nummulites, comme a la seconde étape de la
Culture de Cerny est massivement utilisé sur les
deux sites étudiés et il en est de méme a Compiegne,
“Le Coq Galleux” (Touper, 1980). D'une facon
générale, la technique céramique devient tres
standardisée.

Nous pouvons considérer que les tessons de
Catenoy étudiés appartiennent plutdt aux étapes
suivantes du Chasséen de I'Oise. Bien que nous ne
connaissions pas l'origine stratigraphique de tous
ces tessons, la plus grande partie de ceux pour
lesquels nous avons cette précision appartiennent
aux niveaux 5 a a 5 ¢, plus récents que l'étape
ancienne (BLANCHET & MARTINEZ, 1986). La
nouveauté, sur ce site, est 'emploi de la coquille
comme dégraissant dans prés d"un tiers des cas. On
retrouve ici la méme montée tardive de l'usage de
ce dégraissant notée dans les couches récentes du
site bien documenté de Boury-en-Vexin (MARTINEZ
& DaviD, 1991) situé, lui aussi dans I’Oise, a une
quarantaine de kilometres au nord-ouest de la
région étudiée ici. Malgré cette évolution semblable
dans la moyenne vallée de 1'Oise et a Boury-en-
Vexin il faut cependant souligner une importante
différence pour les étapes anciennes du Chasséen.
Si, dans la moyenne vallée de I'Oise, le dégraissant
de calcaire a nummulites est quasiment le seul
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utilisé, il est absent a Boury-en-Vexin ou c’est le
silex qui tient sa place (MARTINEZ & DaviD, 1991).
Dans la moyenne vallée de I'Oise, ce dernier type
de dégraissant est absent ou rare : deux cas douteux
a Choisy-au-Bac, 15 % des tessons a Jonquieres et
un seul cas (sur 17) a Catenoy. Nous avons suggéré
ailleurs (CONSTANTIN & Kuiper, 2002) 1'existence
d’un groupe régional du Chasséen utilisant ce type
de dégraissant qui occuperait la vallée de la Seine
entre I'Oise et Rouen.

Nous soulignerons, pour terminer, que I'évolution
discernée dans la technique céramique de la
moyenne vallée de 1'Oise, si elle peut présenter des
aspects locaux qui restent a mesurer par une étude
sur une plus grande région, notamment par le
caractere spécifique local de certaines ressources
(argiles tertiaires, calcaire 8 nummulites), ne s’integre
pas moins a une évolution générale, a proprement
parler culturelle, concernant une grande partie du
Bassin parisien ? Nous nous limiterons, ici, a une
comparaison avec la région proche et bien
documentée de la vallée de 1’ Aisne.

Les similitudes évolutives entre les deux
régions s'imposent :
- au Rubané et pendant le Groupe de Villeneuve-
Saint-Germain, utilisation importante des limons
de débordements comme ressource argileuse
(CONSTANTIN, 1975), utilisation de coquilles pilées et
de sable calcaire (alluvionnaire) comme dégraissant,
avec emploi également de 'os pilé a partir du groupe
de Villeneuve-Saint-Germain (durant le Rubané
c’est uniquement la céramique du Limbourg qui est
dégraissée a l'aide d’os). La cuisson est rarement
oxydante ;
- avec la Culture de Cerny le méme important
changement technique concerne les deux régions :
maitrise de cuisson a plus haute température
permettant d’amorcer la vitrification des céramiques,
cuisson le plus souvent oxydante, large utilisation
de l'os pilé puis du calcaire a nummulites pendant
les deux étapes successives de cette culture
(CONSTANTIN, 1992) ;
- pour la période suivante la comparaison est
moins justifiée puisque la vallée de l’Aisne se
rapproche plus a l'aire de la culture de Michelsberg
qu'au Chasséen (DuBouLOz, 1998). La céramique
est dans la vallée de I’Aisne dégraissée principale-
ment a la coquille et au calcaire (dont le calcaire a
nummulites) et assez rarement au silex. L'emploi
de la coquille est plus ancien dans la vallée de
I’Aisne que dans celle de 1'Oise ot, a la méme
époque, le calcaire a nummulites est presque
l'unique dégraissant. Et nous pouvons nous
demander si I'apparition plus tardive de la coquille
comme dégraissant notée a Catenoy (cf. ci-dessus)
et bien observée, un peu plus a 1'ouest a Boury-en-
Vexin (MARTINEZ & DAvID, 1991) n’est pas I'expression

d’influences de la Culture de Michelsberg sur les
frontiéres sud-occidentales de son aire de diffusion.
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