EXAMEN DU MATERIAU CERAMIQUE
DE JONQUIERES ET DE CATENOY (OISE)

L. COURTOIS et C. CONSTANTIN

EXAMEN DU MATERIAU CERAMIQUE
DE QUELQUES TESSONS POST-ROSSENIENS

7 échantillons de céramique attribués, sur la base du
décor a I’horizon post-rossenien, dont 6 proviennent
de Jonquiéres et un de Catenoy, ont été étudiés ainsi
qu’un vase d’attribution culturelle incertaine (échan-
tillon J 5) provenant également de Jonquigéres.
On s’est d'abord efforcé de caractériser les matériaux
utilisés, puis de tenter de répondre a deux questions :
I'ensemble des 7 tessons post-rosseniens
présentent-ils, du point de vue du matériau, des
caractéristiques communes qui pourraient éventuelle-
ment étre propres au matériau céramique de cet hori-
zon ?

- les 7 tessons provenant de Jonquiéres peuvent-ils,
sur la base du matériau étre distingués de la produc-
tion de céramique chasséenne du site ?

| — DESCRIPTION DES MATERIAUX UTILES
(Tableau 1)

1) Ressource argileuse.

Types 1 et 3 : le fond argileux comporte des gru-
meaux qui se distinguent par leur couleur plus claire
ou plus foncée. L'ensemble présente alors un aspect
chamotté bien qu’il ne comporte pas de chamotte a
proprement parler. Le fond argileux, y compris les
grumeaux, comprend des minéraux naturellement
mélangés a I'argile, toujours des grains de quartz (gra-
nulométrie 0,05 a 0,25 mm) et parfois de la glauco-
nie.

Cette ressource argileuse évoque un sédiment rema-
nié, ayant subi en surface une évolution de type pédo-
génétique.

L'échantillon provenant de Catenoy est constitué
d’un matériau argileux (Type 3) proche du type 1 par
sa nature mais qui ne peut étre considéré comme de
méme origine.

Type 2 : il s’agit d'un sédiment argilo-sableux
contenant naturellement de trés nombreux grains de
quartz dont la granulométrie est de |'ordre de 0,05 &
0,25 mm. Il ne comporte pas de grumeaux. |l n’est
pas exclu que ce sédiment soit de méme origine géo-
logique que la ressource argileuse de Type 1, qui pour
sa part a subi des remaniements supplémentaires déja
soulignés.

2) Dégraissant principal.

Il s’agit du matériau non plastique, qui, présent en
plus grande quantité, que d’autres minéraux ou

roches fait office de dégraissant, qu'il ait ajouté
volontairement, ou qu’il soit naturellement présent
dans la ressource argileuse. On distingue :

- le calcaire qui dans trois cas sur quatre a pu étre
identifié : il s’agit de nummulites (échantillons J 2 a
J 4). L'échantillon J 1 comporte, en outre, de nom-
breuses vacuoles parfois remplies d'une poudre blan-
che, qui résulte de la dissolution par le ruissellement
des grains de dégraissants calcaire.

- le quartz présent naturellement dans la ressource
argileuse fait office de dégraissant dans 3 cas (J 5 a
J 7).

- I’échantillon C 1 comporte de trés nombreuses
vacuoles qui constituent les empreintes du dégrais-
sant utilisé et qui a disparu, ou bien au cours de la
cuisson, ou bien ultérieurement. Ces vacuoles sont
cylindriques de 1 a quelques mm de long, a section
circulaire ou ovale (diamétre 0,1 a 0,15 mm) et
contiennent quelquefois un "‘squelette’’ blanc jauné-
tre pulvérulent évoquant parfois une tige creuse. Ces
vacuoles ne sont pas sans évoquer le dégraissant,
d’origine animale ou végétale, et qui laisse le méme
type d’empreinte, utilisé couramment dans le matériel
post-rossenien de Berry-au-Bac (Aisne) (J. Dubouloz
communication personnelle).

Il - HOMOGENEITE DU MATERIEL ?
COMPARAISON AVEC LE CHASSEEN.

1) Le matériel examiné est-il homogeéne ?

Les 8 tessons examinés peuvent étre rangés en trois
groupes distincts :

- le tesson post-rossenien de Catenoy (C 1) se distin-
gue nettement des tessons de Jonquieres par la pré-
sence non identifié qui laisse des alvéoles creuses
cylindriques. Ce type de dégraissant a déja été identi-
fié dans le matériel post-rossenien de Berry-au-Bac
(Aisne).

- le vase non décoré comportant une anse de grande
taille en ruban large (J 5) se distingue des autres tes-
sons de Jonquiéres par le type de ressource argileuse.

- un méme type d’argile (type 1) a été utilisé pour la
fabrication des vases ayant fourni des échantillons
J1,J2,J3,J4,J6etd 7. Cetyped’argile contient
naturellement des grains de quartz qui constituent le
dégraissant unique des échantillons J 6 et J 7 tandis
que des fragments de nummulites ont été volontaire-
ment ajoutés aux échantillons J 1 a J 4. Cette diffé-
rence ne nous semble pas suffisante pour faire éclater
ce groupe en deux ensembles hétérogénes. Il faut
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d’ailleurs prendre en compte l'unité décorative et
morphologique de ce groupe.

Cependant si cette unité existe, le caractere évidem-
ment local de |'argile et du type de dégraissant ajouté
(les nummulites existent dans le lutétien inférieur qui
constitue la couche supérieure du plateau) ne permet
pas de dégager pour les 6 échantillons concernés, un
ensemble de caractéristiques ayant une valeur cultu-
relle & un échelon plus grand que la microrégion.

2) Comparaison avec le matériel chasséen
de Jonquieres

En attendant les résultats complets de I'étude en
cours concernant le matériel chasséen de Jonquiéres,

on peut déja, malgré tout, faire état d'un résultat
important : la grande majorité de la céramique com-
mune chasséenne de Jonquiéres posséde des carac-
téristiques qui permettent de la différencier nettement
des échantillons J 1 aJ 4, J 6 etJ 7, de méme que du
vase J 5. Cette céramique commune est trés standar-
disée, elle est caractérisée par I'emploi d'une argile
provenant d’une couche non remaniée dont la struc-
ture aprés cuisson présente encore un aspect fluidal
trés marqué et par |'utilisation comme dégraissant de
fragments de nummulites. Ces fragments sont de
plus grande taille et en plus grande quantité que dans
les tessons post-rosseniens. |l faudra compléter
I’étude par I'examen du matériel chasséen décoré du
site pour conclure définitivement sur le caractére spé-
cifique, a Jonquiéres, du matériel post-rossenien.

ECHANTILLON EXAMEN A L'CEIL ET A LA LOUPE BINOCULAIRE
N©° FIGURE EPAISSEUR COULEUR DEGRAISSANT

mm Exr. PAROIS INT QUANT. GRANUL. TYPE

mm
J 1 1-1 4 Br G-Br Br 1-2 Calcaire + vacuoles
J2 1-2 5 Br.R. N N PEU 1 Calcaire
J3 1-3 6 B N B 12 Calcaire (nummulites)
J4a 1-4 B N N 1-2 Calcaire (nummulites)
J 15 1-5 8 N N N BP Quartz
J6 1-6 4 Br Br Br BP Quartz
J7 1-7 6 G.Br N G.Br Quartz
G 1-C1 5] G.Br Br G.Br Vacuoles cylindriques
Tableau |

Légendes du tableau | :

COULEUR : EXT, INT : Couleur dominante sur les surfaces extérieures et intérieures

PAROIS : Couleur du noyau non oxydé dans |'épaisseur de la paroi

Br : Brun

R : Rouge

N : Noir

G : Gris

DEGRAISSANT : BP : Beaucoup

ISOTROPIE : Les argiles A (anisotropes), n'ont pas eu leur réseau cristallin complétement détruit au cours du chauffage.

EXAMEN EN LAME MINCE
SURFACE TYPE D'ARGILE ISOTROPIE DEGRAISSANT PRINCIPAL AUTRES MINERAUX
dégradé 1 A Calcaire Quartz, Glauconie, meuliere
1 A Calcaire (Nummulites) Quartz, Glauconie
1 A Nummulites Quartz
1 A Nummulites Quartz
lissée 2 A Quartz Silexoides
farineuse 1 A Quartz Glauconie
lissée 1 A Quartz Grains calcaires .
lissée 3 A Vacuoles Quartz, Silexoide, Glauconie,
Feldspath

254

~

e

REVUE ARCHEOLOGIQUE DE PICARDIE N° 1-2, 1984.

: Formes céramiques analysées. J1 & J7, Jonquiéres (J5, niveau supérieur) et C1, Catenoy (Oise).

Fig. 1
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