JJ—

Trimestriel - N° 3/4 1998 - 200 F

* Le camp tardenoisien de Tigny (Aisne)

* Un grenier a grains du lI° siecle & Amiens (Somme)

* Un atelier de potier mérovingien a Soissons (Aisne)



Revue archéologique de Picardie N° 3/4-1998

LE MOBILIER EN BRONZE DU SITE GAULOIS DE
VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN (AISNE)
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Résumé

Bien qu'ils ne représentent qu'une proportion trés faible du mobilier métallique exhumé, les objets en bronze
de Villeneuve-Saint-Germain constituent un ensemble intéressant, d'une grande diversité et comportant
quelques éléments peu fréquents dans notre région. Son étude confirme I'appartenance du site a la phase du

La Téne D 2.

Abstract

The bronze objects of Villeneuve-Saint-Germain, few in the proportion to the total number of excavated metal
items, raise up real interest as a widely-diversified set which includes some exhibits rarely found in our
region. Its study confirms a date for the site in the La Téne D2 period.

Le présent article n’est pas un inventaire exhaustif
des objets en bronze (1) recueillis sur le site de
Villeneuve-Saint-Germain. Il présente seulement
les objets manufacturés les plus significatifs et les
plus facilement identifiables (2). Il ne prend pas en
compte les nombreux déchets de découpe, les rési-
dus de fonte ou les scories qui ont déja été évoqués
dans un article publié naguere dans cette méme
revue (DEBORD, 1993) et qui témoignent de l'activi-
té locale d’artisans bronziers. Le mobilier en bron-
ze ne représente qu’une partie infime de I’abondant
mobilier métallique recueilli, mais il est d'une gran-
de diversité.

LES ELEMENTS DE VAISSELLE TARDO-
REPUBLICAINE

FIG.1,1-5t. 375D, a-7 cm (3) - Hauteur : 46 mm
- Poids : 69,9 g.

Applique en forme de buste de Jupiter, de style hel-
lénistique, torse nu, la téte légérement tournée a
gauche, portant une chlamyde sur 1'épaule gauche.
Elle formait la base de I'anse d’une cruche pirifor-
me de type Ornavasso-Ruvo (voir fig 2, 1), type
défini par Christiane Boube (1991, p. 34-36) qui en
avait déja inventorié neuf exemplaires (4). Elle
porte a l'arriere, au sommet de la téte, une
encoche garnie de plomb (?) dont la fonction
pourrait correspondre a un dispositif destiné a
épancher le trop plein de la brasure servant a la
fixation de l'anse directement sur la panse (5).
L'applique n’aurait, dans ce cas, qu'une fonction
décorative. Notre exemplaire semble trés proche de

celui de Cortone (Museo dell’ Academia Etrusca) et de
celui de Castiglione della Pescaia visible au Musée
archéologique de Grossetto (BOuBg, 1991, p. 34,
fig. 2 et 4). Une applique de méme hauteur que la

(1) - Par mesure de simplification, nous désignons par le
mot “bronze” différents alliages base cuivre qui peuvent
étre de composition trés différente.

(2) - Les numéros de structures affectés de la lettre D cor-
respondent aux fouilles effectuées sous la responsabilité
de J. Debord, ceux affectés de la lettre U correspondent
aux fouilles de 'URA 12 du CNRS.

(3) - Les profondeurs sont indiquées par rapport a la sur-
face du décapage. Le niveau du sol antique devait se
trouver sensiblement au niveau du sol actuel. La couche
enlevée au décapage (qui correspond a la couche pertur-
bée par les labours) atteint environ 40 cm.

(4) - C’est en se fondant sur une mauvaise photographie,
qui plus est, reproduite a 'envers, parue dans un ouvra-
ge collectif (Archéologie d’une vallée, 1991, p. 116) que cet
auteur a classé notre exemplaire parmi les bases d’anses
d’urnes bitronconiques de type Piatra Neamt qui sont
modelées en forme de buste masculin toujours trés frus-
te (BOUBE, 1991, p. 30, n° 11). Il y a donc lieu de le sup-
primer de cette liste et de 1'ajouter a la liste 4, p. 36.

(5) - Nous tenons a remercier Michel Feugere qui a bien
voulu nous faire part de ses observations quant a 1'utili-
té de cette encoche.

* 37, rue Paul Bezangon,
F - 02160 SOUPIR
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nodtre a été trouvée en 1891 a Paris, 42, rue Saint-
Jacques (Les bronzes antiques de Paris, catalogue
d’exposition, Paris, 1989, p. 112, n°® 46). Le petit
nombre d’exemplaires connus ne permet pas d’étre
affirmatif quant a l'origine de ce type de cruches,
mais il ne semble pas déraisonnable d’en situer le
centre de diffusion en Italie centrale. En France, les
trois provenances actuellement répertoriées sont
les suivantes :

- Saint-Germainmont (Ardennes) : partie médiane
de I'anse;

- Paris (Seine) : 1 applique;

- Villeneuve-Saint-Germain (Aisne) : 1 applique.

Quelques exemplaires ont été découverts dans des
tombes, notamment dans deux sépultures
d’Ornavasso particulierement riches en mobilier et
que Raffaele de Marinis date des années 70-25 av.
J.-C. (1975, p. 354). En ce qui concerne notre exem-
plaire, il provient d'un dépotoir de bronzier ou il
voisinait avec d’autres déchets manifestement des-
tinés a la refonte. Il faut tenir compte qu’il s’agit 1a
d’un mobilier de prestige que 'on conservait pen-
dant au moins une génération. Sa présence dans un
dépotoir suppose donc une date de rejet assez tar-
dive qui ne doit pas se situer avant les années
50/40 au plus tot.

FIG. 1, 2 - St. 406/7 D - Longueur : 30 mm -
Largeur : 15 mm - Epaisseur : 1 mm

Support de cruche. Ces petits objets étaient fixés
par brasure, au nombre de trois, a la périphérie du
fond (voir fig. 2, 2), mais la courbure du bord exter-
ne, qui indique ici un diametre approximatif de
80 mm, ne correspond pas forcément a celle de la
base du récipient. Sa forme est bien celle des sup-
ports de cruches de type Ornavasso, mais il ne
semble pas que l'on puisse actuellement établir
avec certitude une relation typologique entre
cruches et supports (BOUBE, 1991, p. 44)

FIG. 1, 3 - St. 83-F4-C18 D

Fragment du corps d’une passoire replié plusieurs
fois sur lui-méme de telle sorte que ni la forme du
bassin, ni le décor réalisé par les perforations, ne
peuvent étre restitués.

FIG. 1, 4 - St. 144 U (FP.V.A. 4/1976, p. 81 et pl. 67)

Fragment d'un poucier de passoire. Il s’agit ici de la
partie qui était fixée sur le corps du récipient par
deux branches & face incurvée et dont les extrémi-
tés évoquent une téte de palmipede. Ces branches
sont disposées symétriquement par rapport a une
partie centrale qui se rétrécit avant de s’épanouir a
nouveau en forme de queue d’aronde (partie man-
quante). L'arrondi de la face incurvée indique un

diametre a l'ouverture de la passoire d’environ
87 mm.

FIG. 1, 5 - St. 341 U, moitié sud

Fragment d’un poussier de passoire. Seul demeure
le corps qui s’épanouit en queue d’aronde (dont
I'une des branches est cassée).

FIG. 1, 6 - St. 251 D - Longueur : 40 mm

Doigtier de passoire. Il a conservé la petite plaquet-
te de tdle quadrangulaire qui assurait sa fixation
par soudure au corps de la passoire (voir fig 2, 4). Il
se compose de deux crochets de taille différente qui
se rejoignent pour former une courte tige reposant
sur la plaquette.

FIG.1,7-5t.392D

Fragment de doigtier. La tige centrale et le crochet
inférieur sont incomplets.

L'ensemble poucier-doigtier formait 1'organe de
préhension de la passoire tel qu'il apparait sur les
figures 2, 4 et 2, 5. L'origine italique de ces objets ne
fait guere de doute, sans, toutefois, que I'on puisse
exclure totalement 'existence d’ateliers sur certains
oppida de 'Europe celtique (GUILLAUMET, 1991). La
datation actuellement admise pour ces passoires va
de la fin du Ile s. av. J.-C. a I'époque de Tibere
(GUILLAUMET, op. cit.). A Besangon, un poucier pro-
vient d’une fosse ayant livré un échantillon de bois
daté par la dendrochronologie de 109 av. ].-C. envi-
ron, soit une fourchette entre 120/105, si I'on tient
compte de la durée d’utilisation de ces objets et
d’une imprécision de quelques années quant a la
date d’abattage du bois (FEUGERE, 1994, p. 147). En
revanche, deux doigtiers ont été exhumés au cours
des fouilles de la colline de la cathédrale a Bale, site
attribuable au La Téne D2 et a la période augus-
téenne (FURGER-GUNTI, 1979, pl. 6, n° 75 et pl. 15,
n°® 232).

FIG. 1, 8 - St. 052 D - Longueur actuelle : 123 mm -
Epaisseur de la tige : 3 mm

Extrémité serpentiforme d'un manche de poélon de
type Aylesford terminée par une téte d’oiseau
aquatique. Cette tige de section ronde, qui prolon-
geait un manche plat (voir fig. 2, 3), a été déformée,
mais les points d'inflexion précédant la téte d’ana-
tidé et qui constituaient le crochet terminal demeu-
rent bien visibles, permettant de restituer la forme
originale. Le type d’Aylesford est la variante la plus
tardive de ces récipients d’origine italique. Si cer-
tains exemplaires peuvent étre antérieurs au milieu
du ler s. av. J.-C. (Manching), d’autres proviennent
de tombes aristocratiques comportant des éléments

Fig. 1 : éléments de vaisselle tardo-républicaine.

1 - Applique de cruche de type Ornavasso-Ruvo ; 2 - Support de cruche ; 3 - Fragment de passoire ; 4 et 5 - Fragments de
poucier de passoire ; 6 - Doigtier de passoire ; 7 - Fragment de doigtier ; 8 - Extrémité d'un manche de poélon de type
Aylesford.
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tardifs qui montrent que les derniers poélons de ce
type ont dii disparaitre au début de l'époque
augustéenne (FEUGERE, DE MARINIS, 1991, p. 108).

ELEMENTS DE PREHENSION NON IDENTIFIES

FIG.3, 1 - St. 74C. F05 D (a -20 cm) - Longueur :
61 mm - Epaisseur : 3 mm

Petit manche plat, de section trapézoidale, a termi-
naison annulaire. L'autre extrémité s’achéve par
deux petites branches a face incurvée dont la
concavité indique qu’elles s’adaptaient sur un objet
d’un diameétre de 130 mm environ. De quel objet
pouvait-il s’agir? On pourrait penser a un miroir
dont nous possédons plusieurs fragments (voir ci-
aprés). Mais sa forme ne semble pas s’intégrer dans
la typologie connue de ces accessoires. Faudrait-il
alors envisager la vaisselle? Ce pourrait étre un
poélon avec manche a trou de suspension rond,
forme fréquente en Gaule aprés la Conquéte
(TaSSINARI, 1978, p. 103). Il s’agirait alors d"un objet
confectionné en deux parties, le manche étant coulé
a part. Il a été régularisé a la lime dont les traces
demeurent bien visibles. Le bord extérieur de 1’an-
neau terminal est irrégulier et le trou de suspension
(?) est légérement ovalaire (13,7x14,5 mm). Il s’agit
trés probablement d'une production locale.

FIG. 3,2 -5t.349 D

La base plate de ce petit fragment montre qu’elle ne
pouvait pas s’appliquer sur la surface courbe d'un
récipient. Elle devait appartenir a une poignée
annulaire semblable a celles qui existent a
Manching (Jacosl, 1974, pl. 37, n° 625 a 628).

Fig.3:1- Manche a terminaison annulaire ; 2 - Fragment
de poignée annulaire (?).

LES MIROIRS

FIG. 4, 1 - Décapage 1982 D (surface du décapage) -
@ : 145 mm - épaisseur : 1,7 mm

Nous considérons comme miroir ce fragment de
disque dont la surface, légerement convexe, est
oxydée. Sous la patine apparait cependant, par
endroits, le métal blanc.

FIG.4, 2 - St. 144 U - @ : 150 mm env. - (EP.V.A.
4/1976, p. 81 et pl. 67).

Ces deux fragments ont une face soigneusement
polie. Contrairement a celui décrit ci-dessus, ils ont
conservé leur pouvoir réfléchissant.

FIG. 4, 3 - St 406 D, coupe 5 b - J : 130 mm env.

Ce petit fragment a lui aussi une face polie qui a
gardé son brillant.

Fig. 2 : Planche de comparaison. Les fleches indiquent les éléments présents a Villeneuve-Saint-Germain.

1 - Cruche de type Ornavasso-Ruvo (d’aprés Bousg, 1991, p. 33) ; 2 - Cruche de type Ornavasso-Montefiascone (d’apres
BOUBE, op. cit.) ; 3 - Poélon de type Aylesford (d’aprés FEUGERE et DE MARINIS, 1991, p. 99) ; 4 - Passoire d’aprés Reinecke
(GUILLAUMET, 1991, p. 89) ; 5 - Mode de préhension des passoires (d’apres GUILLAUMET, op. cit.).

Fig. 4 : fragments de miroirs.
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De tels fragments ont été recueillis sur I'oppidum de
Bibracte, d’autres en Boheme. Un petit disque com-
plet, d’'un diametre de 72 mm, provient du site de
la colline de Sainte-Blandine a Vienne (CHAPOTAT,
1970, p. 67 et pl. XI, n°® 12). La simplicité de ces
objets au La Téne final contraste avec la facture élé-
gante des miroirs importés des régions méditerra-
néennes aux périodes antérieures et montre qu’il
s’agit treés vraisemblablement de produits de fabri-
cation gauloise. Selon Pline (H.N. XXXIII, 45), le
miroir (speculum) était fait d’'un métal blanc, com-
posé de cuivre et d’étain, alliage tres cassant, ce qui
est le cas des fragments de Villeneuve-Saint-
Germain. On donnait a la surface métallique son

. poli et son brillant au moyen de poudre de pierre

ponce (RicH, 1861).
LES INSTRUMENTS DE CHIRURGIE

Le site a livré une dizaine d’instruments qui sont
généralement considérés comme pouvant se rap-
porter aux activités chirurgicales (fig. 5). Mais il
s’agit d’objets a usages multiples dont il est diffici-
le d’attribuer avec certitude 'emploi pour la seule
pratique médicale. Il faut y adjoindre d’autres
accessoires tels des fragments d’étuis ou une tablet-
te a broyer en schiste (fig. 6). Ces objets provien-
nent de structures différentes et n’appartiennent
donc pas a une trousse de médecin comme celles,
trouvées assez fréquemment, datant de la période
gallo-romaine. On peut citer, par exemple, la trous-
se d’oculiste provenant de Lyon, découverte dans
une tombe a incinération datée du dernier tiers du
ITe s. ap. J.-C. (ROULIERE-LAMBERT et al., 1994), ou la
trousse de médecin trouvée en 1880 avenue de
Choisy a Paris, datée, par des monnaies de Tetricus
Ier et second, vers 270 ap. J.-C. (Lutéce de César a
Clovis, Catalogue d’exposition, 1984, pl. 17 et
p. 227-229-231 et 232). Ces trousses ont livré des
objets semblables a ceux de notre site (curettes et
sondes, spatules, étuis ou fragments, tablettes a
broyer en pierre), mais aussi d’autres instruments
plus sophistiqués, ce qui ne saurait surprendre
compte tenu de I'écart de plus de deux siecles qui
sépare Villeneuve-Saint-Germain des gisements
précités. Deux sondes ont été trouvées sur le site
gaulois de Sainte-Blandine, a Vienne (CHAPOTAT, op.
cit.,, p. 68 et pl. XI, 7 et 8), une sonde/spatule pro-
vient du site de Bale-Usine a gaz (FURGER-GUNTI et
BERGER, 1980, p. 78, pl. 12, n® 270).

FIG. 5,1 -5t. 346 D - Longueur : 95 mm

On considere généralement comme sonde (specil-
lum) ce type d’instrument a usages multiples. Il se
compose d'un petit manche de section circulaire
dont une extrémité s'épaissit en forme d’olive (qui
pouvait servir de sonde, d’écarteur, de broyeur...),
'autre extrémité se terminant par une petite cuille-

re (pouvant servir a doser les poudres, a curer les
plaies...).

FIG. 5,2 -5t 380 D (a -75 cm) - Longueur : 97 mm

Instrument du méme type que le précédent, mais la
cuillére terminale est plus allongée (Longueur :
21 mm)

FIG. 5, 3 - Décapage 1982 D (surface) - Longueur :
105 mm

Méme type que les précédents. Cuillére terminale
étroite et longue (36 mm).

FIG. 5, 4 - 1982 D (terre de décapage) - Longueur :
115 mm

Méme type que les précédents. La section du
manche devient quadrangulaire a 15 mm environ
de la cuillére qui a une longueur de 34 mm. Cette
partie quadrangulaire est décorée de croisillons sur
toutes ses faces.

FIG. 5, 5 - 1982 D (terre de décapage) - Longueur :
112 mm

Méme type que les précédents. Le manche, légere-
ment déformé, s’épaissit a peine a son extrémité
qui se termine en arrondi. A 'autre extrémité, deux
étranglements isolent une olive précédant la cuille-
re qui est ovalaire et mesure 16 mm.

FIG. 5, 6 - St. 401 D (- 5 cm) - Longueur actuelle :
95 mm

Instrument incomplet, proche de ceux qui viennent
d’étre décrits. Mais, au lieu d’étre massif il est réa-
lisé a partir d’une tole de bronze, donc assez fragi-
le, ce qui interdit d’envisager l'utilisation du
manche comme broyeur. L'extrémité proximale de
ce dernier et une partie de la cuillére sont absentes.
A la téte de la cuillére demeure une matiere vitreu-
se qui obstruait le manche creux de telle sorte que
les produits récupérés ne s’introduisent pas dans
celui-ci.

FIG. 5, 7 - 82-F4-C8b D - Longueur actuelle : 73 mm

Partie proximale d’un manche creux réalisé a partir
d’une tole de bronze. Il s’agissait tres certainement
d’un instrument semblable a celui qui vient d’étre
décrit.

FIG. 5, 8 - 82.F4.C9 D (Surface) - Longueur : 110 mm
Spatule. Le petit manche, de faible section (J :

2 mm), a une extrémité arrondie soulignée par trois
incisions paralléles. La partie aplatie de la spatule

Fig. 5 : instruments se rapportant aux activités médicales.

125, 9 - Sondes/ curettes ; 6, 7, 10 - Cuilléres (servant a doser les poudres entrant dans la composition des médica-

ments ?) ; 8 - Spatule.

est plus longue que la partie cylindrique du
manche. Elle atteint 68 mm. Un tel instrument pou-
vait avoir différents usages : mélanger les médica-
ments, introduire le collyre pateux dans I'ceil,
appliquer le maquillage...

FIG. 5,9 -5t.397 D (a - 68 cm) - Longueur actuelle :
74 mm

Sonde semblable a celles décrites ci-dessus (5, 1 a
5, 5). Le manche est déformé et replié presqu’a
angle droit. Il est cassé et la cuillere manque.

FIG. 5, 10 - St. 249 U - Longueur : 82 mm (EP.V.A.
6/1978, p. 147 et pl. 83).

Tige plate se terminant par une cupule semi-circu-
laire de 10 mm de diametre. Cette sorte de petite
cuillere devait servir a manipuler de faibles quanti-
tés de poudres entrant dans la composition des
médicaments.

FIG. 6, 1 - St. 81.F2.C2 D - Longueur actuelle :
40mm - : 8 mm

Fragment d'un étui de rangement pour sonde ou
spatule. Nous ne voyons pas quelle autre fonction
nous pourrions attribuer a cette feuille de bronze
roulée en forme de tube serti a sa partie supérieure
d’'un ruban du méme métal d'une largeur de
10 mm. De tels fragments figuraient notamment

dans la trousse de médecin de ’avenue de Choisy.

FIG. 6, 2 - St. 137 D - Longueur actuelle : 15 mm -
J:10/11 mm

Fragment de méme nature que le précédent.

FIG.6, 3 - St. 82.F4.C1 D - Longueur actuelle :
16 mm-©: 11 mm

Fragment de méme nature que les deux précédents.

FIG. 6, 4 - St. 404 est D (a - 47 cm) - Longueur :
91 mm - Largeur : 51 mm - Epaisseur : 10 mm

Tablette a broyer en schiste a bords chanfreinés. Cet
accessoire est souvent présent dans les trousses de
médecins. La face la plus grande (face inférieure
sur le dessin) porte une légere cuvette de polissage
qui montre que cette tablette a été utilisée pour
broyer et malaxer les ingrédients entrant dans la
composition des médicaments ou des fards.

LES BALANCES

Elles sont représentées par leur fléau qui est muni
d’un anneau a chaque extrémité, permettant dy
accrocher les plateaux, et d'un anneau de suspen-
sion & sa partie centrale auquel était accrochée une
courte chaine servant de poignée. Il est générale-
ment admis que ces petites balances de précision
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Fig. 6 : 1 a 3 - Fragments d’étuis de rangement pour les sondes ou spatules ; 4 - Tablette a broyer.

étaient utilisées pour la pesée des métaux destinés
a la confection des monnaies. Mais elles sont aussi
l'indispensable instrument permettant la pesée et le
dosage des médicaments. Leur faible encombre-
ment permettait de les transporter facilement. Ces
objets sont présents sur de nombreux sites au La
Tene final. On en signale a Manching (Jacosi, 1974,
p- 85 et 86, pl. 29), a Bale-Usine a gaz (FURGER-
GUNTI et BERGER, p. 80, pl. 13, n°® 275), a Trisov
(BREN, 1966, p. 124), a Stradonitz (Pic, 1906, n° 10,
12,44, 80)...

FIG. 7,1-5t. 297 D - Longueur : 155 mm

Fléau de balance constitué d’une barre rigide, de
section circulaire, qui va s’amincissant a chaque
extrémité. Il est déformé.

FIG. 7, 2 - St. 391 D (a -17 cm.) Longueur actuelle :
150 mm

Fléau de balance de méme nature que le précédant.
Il est 1égerement déformé. Une extrémité manque.

FIG.7, 3 - Décapage 1982 D (Surface). Longueur
actuelle : 57 mm

Partie centrale d’un fléau de balance. Il est consti-
tué d’une mince tige de bronze (& : 1,3 mm) aplatie
en son milieu afin d’y aménager un trou de sus-

pension dans lequel passe un annelet.

FIG.7, 4 - 1982 D (Terre de décapage). Longueur :
154 mm

Fléau de balance complet et non déformé.

Fig. 7 : fléaux de balances.

LES ANNEAUX PASSE-GUIDE DE JOUGS

Ces objets n‘ont été trouvés souvent que sous
forme de pieces séparées qui n’auraient pas permis
d’en définir la fonction sans la découverte de
quelques éléments plus complets autorisant a les
interpréter comme étant des anneaux passe-guide.
C’est le cas des trouvailles des environs de
Mayence (DECHELETTE, 1914, p. 1195, fig. 510, n® 5
et 7), des découvertes de Karlstein, Ldkr.
Berchtesgaden (MENKE, 1968, p. 58-81) ou de la
tombe 13 du cimetiere de Hoppstrdadten-
Weiersbach, Kr. Birkenfeld (HAFFNER, 1969, p. 71-
127 et 1983, p. 250 et 252, fig. 25). Haffner date cette
sépulture “vers 50 avant notre ere” (1983, p. 250).

Quant a Menke, se référant aux objets semblables
trouvés a Manching, il considére I'exemplaire de
Karlstein comme appartenant a la phase du La
Tene D1. Des tiges en forme de balustre semblables
a celles que nous décrivons ci-dessous (8, 3 a 8, 6),
a téte émaillée ou a téte lisse, ont été trouvées sur
V'oppidum du Titelberg (METZLER, 1995, p. 318, pl.
165). Des pieces en cours de fabrication, provenant
du Mont Beuvray, sont visibles au musée des
Antiquités Nationales (BECK et GUILLAUMET, 1985,
p. 242, fig. 4). Récemment, Georges-Pierre Woimant
fouillait a Saint-Just-en-Chaussée (lieu-dit “Le
Rossignol”) un sanctuaire celtique en cours de des-
truction. I y mettait au jour différents éléments de
char, notamment des anneaux de jougs semblables
a ceux que nous évoquons ci-apres (WOIMANT,
1995, p. 417, fig. 311). Ce sanctuaire semble appar-
tenir a un vaste ensemble datable de La Tene D 1
jusqu’au début de la période romaine.

FIG.8, 1
Nous reproduisons ici, a titre de comparaison,

I'exemplaire de Karlstein d’aprés Menke (op. cit.,
p- 59, n° 1). Une base en forme de sellette est sur-

montée d’un anneau vertical divisé, a sa partie infé-
rieure, par une tige a profil de balustre.

FIG. 8, 2 - St. 342 U - (EPV.A. 7-8/1979-1980,
p. 161).

Base quadrangulaire (24X24 mm) d’'un anneau
passe-guide incurvée en forme de sellette. Elle a
conservé le départ des deux pointes en fer qui per-
mettaient sa fixation sur le joug en bois. De l'an-
neau qui la surmontait ne demeure que le départ
sur I'un des cotés.

FIG. 8, 3 - St. 224 D - Longueur actuelle : 41 mm

Elément d’anneau passe-guide : il s’agit de la tige
en forme de balustre. Téte lisse hémisphérique.
Trace de fracture a la base.

FIG. 8, 4 - St. 326 D, couche 10 - Longueur actuelle :
30 mm

Elément d’anneau passe-guide : tige en forme de
balustre a téte arrondie portant une décoration
d’émail rouge réalisée selon le principe des clous-

Fig. 8 : 1 - Pour comparaison, 'anneau passe-guide de Karlstein (d’aprés MENKE, 1968, p. 59) ; 2 a 6 - Eléments d’anneaux

passe-guide de jougs.
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rivets (v. infra). Trace de fracture a la base. Quoique
difficilement lisible, le décor semble se rattacher au
type 2a de Virginie Challet (a striures rayonnantes)
- (1992, p. 122},

FIG. 8, 5 - St. 370 D - Longueur actuelle : 27 mm

Elément d’anneau passe-guide : petite tige en
forme de balustre a téte hémisphérique lisse. Base
en forme de tronc de cdne qui devait s’insérer dans
I’anneau. Sa petite taille, sa minceur, rendaient cet
objet trés fragile et I'on peut s’interroger sur son
caractere fonctionnel.

FIG. 8, 6 - St. 053 D - Longueur actuelle : 13,5 mm

Elément d’anneau passe-guide : fragment de la tige
en forme de balustre dont il ne demeure que la téte
hémisphérique lisse soulignée de deux moulures et
le départ du corps.

CLOUS, RIVETS, AGRAFES...
CLOUS-RIVETS A TETE STRIEE ET EMAILLEE

Si les clous-rivets a téte émaillée sont présents sur
de nombreux oppida, ils ne s’y trouvent jamais en
grand nombre : quatorze a Manching (VAN ENDERT,
1991, pl. 37, n° 608 a 621), quatorze également au
Titelberg (METZLER, 1995, p. 320, pl. 166). Huit pro-
viennent du site de Heidetrank-Talenge, Oberursel,
Kr. Obertaunus, Taunus. Schlott (1985, p. 146) les
attribue au La Tene D1/D2. On peut encore citer les
exemplaires de Stradonitz ou celui de La pierre
d’Appel pour le contexte duquel le C 14 indique
une datation de 60 + 50 av. ].-C. Mais Alain Deyber
(1984, p. 215) estime que “la présence d'un trait de
catapulte dans le niveau de destruction s’oppose a
une date antérieure a 58 av. ].-C.”. Le Mont Beuvray
est le seul site d’Europe o1 'on a pu mettre en évi-
dence l'existence d’ateliers d’émailleurs. C’est dans
le quartier de la Céme-Chaudron que Bulliot
découvrait, en 1868, des pieces en bronze prétes a
étre émaillées ainsi que des déchets d’émail rouge
et des piéces en cours de fabrication (BuLLiOT, 1872
- BuLLIOT, 1875 - BECK et GUILLAUMET, 1985, p. 240-
241, fig. 3 - GUILLAUMET, 1996, p. 100). De tels objets
devaient avoir un réle spécifiquement décoratif
(pieces de harnachement, umbos de bouclier,
casques...). Toutefois, Virginie Challet (1992, p. 123)
signale la présence, a Manching, d’appliques en
tole de bronze décorées, au repoussé, de bossettes
en relief. Elles ont été réutilisées secondairement
pour étre fixées sur un autre support a l'aide de
clous-rivets émaillés, ce travail ayant été effectué
grossierement, sans tenir compte de la décoration
existante. La, le rdéle utilitaire semble bien l’avoir
emporté sur le role décoratif. Huit exemplaires ont
été recueillis au cours des fouilles de Villeneuve-

Saint-Germain. Il convient d’y ajouter 1'élément
d’anneau passe-guide signalé au paragraphe précé-
dent (fig. 8, 4, st. 326 D) ainsi que la cupule en bron-
ze de la fig. 10, 18 (v. infra), ce qui porte a dix le
nombre d’objets émaillés provenant du site.

FIG.9,1- St. 398 D - Longueur : 42 mm - & de la
téte : 8 mm

Type 1, var. la (selon la typologie établie par
Virginie Challet -op. cit., p. 120-123). La téte est divi-
sée en quatre quartiers égaux striés en chevrons. La
longue tige en bronze est de section circulaire vers
la téte et s’aplatit vers l'extrémité distale. Des traces
d’émail rouge demeurent visibles au fond des
striures de la téte. Morphologiquement, cet exem-
plaire est proche de celui du Titelberg représenté
sous le n° 14 dans la publication de Jeannot Metzler
(1995, p. 320, pl. 166).

FIG.9, 2 -5t. 408 D (- 35 cm) - Longueur : 8§ mm - &
de la téte : 6 mm

Rivet de type 1, var. 1a. La téte est divisée en quatre
quartiers a striures alternées avec quelques traces
trées discretes d’émail rouge. La tige en bronze est
de section ronde et de méme diametre (2, 4 mm.)
sur toute sa longueur.

FIG. 9, 3-1981 D (surface du décapage) - Longueur
actuelle : 11 mm - @ de la téte : 12, 5 mm

Type 1, var. 1a. Les quatre quartiers de la téte sont
striés profondément en chevrons. Traces trés nettes
d’émail rouge dans les sillons. De la tige en fer, il ne
demeure que la partie supérieure sur 2 mm envi-
ron.

FIG.9, 4 - 1981 D (surface du décapage) - J de la
téte : 14 mm - Epaisseur : 6 mm

Type 1, var. la. Téte divisée en quatre quartiers a
profondes striures alternées. Pas de traces visibles
d’émail. La tige a disparu, mais les traces de rouille
sur la face inférieure indiquent qu’elle était en fer.

FIG.9, 5 - St. 81.F2.C1b D - Longueur : 15 mm - &
de la téte : 9 mm

Type 1, var. la. Pas de vestige apparent d’émail
dans les striures alternées ornant les quatre quar-
tiers de la téte. La tige en fer, de section ronde, se
termine en pointe.

FIG.9, 6 - St. 82.F4.C10 D (- 10 cm) - Longueur
actuelle : 17, 5 mm - J de la téte : 8 mm

Type 1, var. 1a. La téte est subsphérique. Les quatre
quartiers sont ornés de profondes striures en che-

Fig. 9 : clous et rivets divers (les numéros 1 a 7 sont a téte émaillée).
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vron dont certaines conservent des traces discretes
d’émail rouge. La tige, incompléte, est en fer. Elle
semble de section quadrangulaire et devait se ter-
miner en pointe.

FIG.9, 7 - St. 405 D (- 18 cm) - Longueur actuelle :
9 mm - I de la téte : 16 mm

Pour ce clou-rivet qui appartient au type 2 de
Virginie Challet (op. cit) nous avons déterminé une
nouvelle variante : 2c. La téte, légérement bombée,
est divisée en six parties, une partie quadrillée
alternant avec une partie décorée de chevrons.
Traces d’émail incertaines. La tige est en fer.
Rongée par l'oxydation elle est incomplete. Les
variantes proposées par Virginie Challet reposent
sur le fait qu’il s’agit d'une alternance colorée entre
la surface de la téte laissée lisse et les quartiers
émaillés. Ici, I’alternance se fait au niveau des quar-
tiers eux-mémes alternativement quadrillés et
striés en chevrons. Cette alternance de stries a pu
correspondre, sur I'objet achevé, a une alternance
des reflets colorés (?).

FIG. 9, 8 - St. 390 ouest D (- 45 cm) - Longueur :
8 mm. - delatéte:9, 5 mm

Type 2. Peut-étre y aurait-il lieu de proposer une
nouvelle variante 2d pour ce rivet dont la téte est
divisée en huit parties lisses par huit sillons rayon-
nant depuis la zone centrale. Pas de trace d’émail
visible. Tige en bronze de section ronde (& : 3 mm).
On peut rapprocher cet exemplaire de certains
exemplaires de Manching (VAN ENDERT, op. cit.),
notamment des n°® 608, 610, 615, 620, 621..., pl. 37.

AUTRES CLOUS ET RIVETS DECORATIFS,
AGRAFES, CUPULES

FIG. 9,9 -5t.094 D - Longueur actuelle : 15 mm - &
de la téte : 17 mm

Clou en fer a large téte, légerement bombée, recou-
verte d'une mince t6le de bronze qui est repliée sur
la face interne. L'oxydation de la tige en fer a
conservé des traces de bois qui montrent que ces
clous devaient servir a la décoration de meubles
(coffres?).

FIG. 9, 10 - St. 135 sud-est D - Longueur actuelle :
15 mm - J de la téte : 25/27 mm

Méme type que le précédent.

FIG. 9, 11 - St. 167 D - Longueur actuelle : 9 mm - &
de la téte : 23/24, 5 mm

Méme type que les précédents.

FIG. 9, 12 - 5t. 182 D - Longueur actuelle : 12, 5 mm
- & de la téte : 24 mm

Méme type que les précédents. Des clous sem-
blables aux quatre que nous venons de mentionner
ont été trouvés sur le site de La Tene finale des
«Aulnes du Canada a Beauvais» (WOIMANT, 1990,
p- 87, n° 366 et 367).

FIG. 9,13 - St. 350 U - Longueur : 34 mm - & de la
téte : 10 mm

Clou décoratif a téte hémisphérique. La tige est en
fer.

FIG. 9, 14 - Décapage 1981 D (surface) - Longueur
actuelle : 16 mm - & de la téte : 11 mm

Méme type que le précédent. Tige en fer incomple-
te, de section ronde.

FIG.9, 15 - St. 81.F2.C5 D - Longueur actuelle :
18 mm - J de la téte : 9 mm

Clou (ou rivet?) a téte ogivale. Tige en fer de
section ronde.

FIG.9, 16 - St. 384 U - Longueur : 31 mm - & de la
téte : 8 mm

Clou a téte ogivale. Tige en fer.

FIG. 9, 17 - 5t. 393 U - Longueur actuelle : 13 mm -
O de la téte : 14 mm

Clou a téte hémisphérique. Tige en fer incomplete.

FIG. 9,18 - 5t. 391 D - Longueur : 31 mm - @ de la
téte : 7 mm

Clou a longue tige en fer. La téte en bronze est a
bord vertical et sommet légérement convexe,
presque plat.

FIG. 9, 19 - St. 393 D - Longueur actuelle : 25 mm -
@ delatéte:9, 5 mm

Clou a téte ogivale. Tige en fer (incomplete ?).

FIG. 9, 20 - 1982 D (terre de décapage) - Longueur
actuelle : 16 mm - @ de la téte : 8, 5 mm

Clou a téte ogivale. Tige en fer incomplete.

FIG. 9, 21 - St. 82.F4.C13b D - Longueur actuelle :
24 mm - J de la téte : 11 mm

Clou a téte hémisphérique. Tige en fer.

FIG. 9, 22 - St. 304 D - Longueur : 17 mm - @ de la
téte : 8 mm

Rivet a téte hémisphérique, légérement aplatie a
son sommet. La tige, en bronze, est de section qua-
drangulaire

FIG. 9, 23 - St. 166 U - Longueur actuelle : 21 mm -
@ maxi. de la téte : 13 mm

Clou (ou rivet?) a téte en forme de balustre. Tige en
fer.

FIG. 9, 24 - Décapage 1981 D (surface) - Longueur
actuelle : 16 mm - @ maxi. de la téte : 11 mm

Rivet a téte en forme de balustre. La tige en bronze
est cassée a son départ de la téte. Elle semble de sec-
tion quadrangulaire.

FIG. 9, 25 - St. 82.F4.C8 D (- 40 cm) - Longueur :
21, 5 mm - @ maxi de la téte : 12 mm

Rivet a téte en forme de balustre. La tige, en bron-
ze, est de section ronde.

FIG. 9, 25b - St. 81.F2.C5 D - Longueur actuelle :
19, 5 mm - & maxi. de la téte : 13 mm

Rivet a téte en forme de balustre. Tige en fer de sec-
tion quadrangulaire.

FIG. 9, 26 - 1982 D (terre de décapage) - Longueur
actuelle : 23 mm - & maxi. de la téte : 13 mm

Clou (ou rivet?) a téte en forme de balustre. Tige en
fer.

Les objets que nous venons de décrire (9, 13 a 9, 26)
devaient avoir un usage décoratif semblable a celui
des clous-rivets a téte émaillée.

FIG.9, 27 - St. 270 nord D - Longueur actuelle :
24 mm - J de la téte : 9 mm

Clou (ou rivet?) a téte légerement bombée. La tige
en bronze, de section quadrangulaire, est cassée a
20 mm de la téte.

FIG. 9, 28 - St. 066 nord D - Longueur : 23 mm - &
de la téte : 7 mm

Rivet a téte arrondie. La tige en bronze est de sec-
tion ronde. A 7 mm de la téte, elle porte un décor
de chevrons incisés occupant une bande de 3 mm
de hauteur.

FIG. 9, 29 - St. 83. F4.C19b D (- 15 cm) - Longueur
actuelle : 98 mm - & de la téte : 8 mm

Grand clou (?) incomplet. La tige est de section
ronde au départ de la téte et passe progressivement
a une section rectangulaire qui va s’amincissant
vers l'extrémité distale dont on ignore quelle pou-
vait étre la forme exacte.

FIG. 9, 30 - St. 81.F2.C3 D - Longueur actuelle :
7 mm - & de la téte : 10 mm

Clou a téte hémisphérique évidée. La tige est mince
et de section quadrangulaire. Elle est déformée et
incomplete.

FIG. 9, 31 - St. 82.F4.C6 D - Longueur actuelle :
4 mm - D de la téte : 8 mm

Clou de méme type que celui précédemment
décrit. La tige, de section ronde, est cassée au
départ de la téte.

FIG. 9, 32 - St. 402 D Longueur : 10 mm - J de la
téte : 7 mm

Méme type que les précédents. Tige de section qua-
drangulaire.

FIG. 9, 33 - St. 393 U - Longueur : 25 mm - & de la
téte : 6 mm

Méme type que les précédents. Longue tige de sec-
tion ronde.

FIG. 9, 34 - St. 133 D - Longueur : 25 mm - & de la
téte : 10 mm

Clou a téte plate et tige de section quadrangulaire.
La tige est légerement déformée.

FIG. 9, 35 - St. 270 nord D - Longueur : 26 mm - &
de la téte : 8 mm

Clou a téte plate et tige de section ronde.

FIG. 9, 36 - St. 224 D - Longueur : 23 mm - & de la
téte : 7 mm

Clou a téte plate et tige de section ronde.

FIG. 9, 37 - St. 379 D - Longueur : 14 mm - &J de la
téte : irrégulier (7 a 10 mm)

Clou a téte plate et tige de section ronde. La tige est
légerement déformée vers la pointe.

FIG. 9, 38 - St. 066 nord D - Longueur : 8 mm - & de
la téte : 17 mm

Clou a large téte plate et petite tige de section qua-
drangulaire.
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FIG. 9, 39 - St. 143 ouest D (couche 12) - Longueur :
7 mm - @ de la téte : 15 mm

Méme type que le précédent.

Les clous semblables aux deux que nous venons
d’énumérer devaient servir a fixer des appliques
comme celle de la fig. 13, 19. En effet, cette derniere
provient de la méme fosse que le clou de la figure
9, 38. Elle présente, a 8, 5 mm du bord, un trou de
fixation. Or, si 'on y insere la tige du clou, on
remarque que sa téte, dont le diametre est de
17 mm, est exactement tangente au rebord de la
plaquette. Il s’agit donc trés probablement du clou
qui servait a sa fixation.

FIG. 9, 40 - St. 394 D - Longueur actuelle : 19 mm
Tige de clou de section quadrangulaire.

FIG. 9, 41- St. 82.F4.C9 D - Longueur : 9 mm - © de
la téte : 5 mm

Petit clou a téte hémisphérique et courte tige de
section ronde.

FIG. 9, 42 - St. 182 D - Longueur : 15 mm - & de la
téte : 7 mm

Clou a téte arrondie. La forte oxydation ne permet
pas d’étre affirmatif quant a la section de la tige qui
semblerait quadrangulaire.

FIG. 9, 43 - St. 408 D - Longueur : 12 mm - & de la
téte : 3, 5 mm

Méme type que le précédent. Section de la tige
incertaine en raison de sa forte oxydation.

FIG. 9, 44 - St. 395 D - Longueur : 11 mm - Largeur
de la téte : 3 mm

Petit clou a téte subcubique et tige de section ronde.

FIG. 9, 45 - St. 143 ouest D (couche 12) - Longueur
actuelle : 16 mm - Largeur de la téte : 4 mm

Méme type que le précédent. La tige, de section
ronde, est incomplete.

FIG. 9, 46 - St. 402 D - Longueur : 19 mm - J de la
téte : 5 mm

Clou a téte arrondie et tige de section quadrangu-
laire.

FIG. 9, 47 - St. 402 D - Longueur : 15 mm - & de la
téte : 4 mm

Méme type.

FIG. 9, 48 - St. 402 D - Longueur : 17 mm - & de la
téte : 4 mm

Méme type.

FIG. 9, 49 - St. 82.F4.C1b D - Longueur : 11 mm - &
de la téte : 2 mm

Petit clou a téte subsphérique et tige fine, de section
circulaire.

FIG. 9, 50 - St. 395 D - Longueur : 9 mm - & de la
téte : 3 mm

Clou & téte arrondie et tige de section circulaire.

FIG. 9, 51 - St. 391 (- 10 cm) - Longueur : 10 mm - &
de la téte : 3 mm

Méme type.

FIG. 9, 52 - St. 82.F4.C10 D - Longueur : 8 mm - J
de la téte : 3 mm

Méme type.

FIG. 9, 53 - St. 394 D - Longueur : 8§ mm - & de la
téte : 4 mm

Méme type.

FIG. 9,54 - St. 394 D - Longueur : 13 mm - & de la
téte : 4 mm

Méme type.

FIG. 9, 55 - St. 83.F4.C13b D - Longueur : 11, 5 mm
- dela téte: 2 mm

Petit clou a téte plate peu marquée. La tige est de
section quadrangulaire au départ de la téte et passe
progressivement a une section circulaire vers la
pointe.

FIG. 10, 1 - St. 133 D - Longueur : 33 mm

Clou a tige de section quadrangulaire. La téte,
subrectangulaire, est formée par un aplatissement
de la tige qui a été recourbée a angle droit puis
repliée sur elle-méme.

FIG. 10, 2 - St. 133 D - Longueur : 18 mm

Fine tole de bronze fagonnée en forme de clou. La
tige est enroulée en cornet dont la partie supérieu-
re est repliée a angle droit pour former une téte
plate de contour irrégulier.

FIG. 10, 3 - St. 81.F2.C3 D - Longueur : 13 mm

Fig. 10 : clous, agrafes, cupules...
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Méme type que le précédent.

FIG. 10, 4 - St. 81.F2.C9 D - Longueur : 11 mm
Méme type.

FIG. 10, 5 - St. 81.F2.C3b D - Longueur actuelle :
11 mm

Méme type. La téte manque.

FIG. 10, 6 - St. 81.F2.C10 D - Longueur : 6 mm
Méme type.

FIG. 10, 7 - St. 390 est D - Longueur actuelle : 6 mm
Méme type. La tige est déformée.

FIG. 10, 8 - St. 393 D - Longueur actuelle : 5 mm
Méme type. La tige est déformée.

FIG. 10, 9 - St. 395 D - Longueur : 11 mm

Méme type.

FIG. 10, 10 - St. 398 D - Longueur actuelle : 5 mm
Méme type. La tige est déformée.

FIG. 10, 11 - St. 82.F4.C 10 b D - Longueur : 14 mm
Méme type.

FIG. 10, 12 - St. 83.F4.C13 b D - Longueur actuelle :
6 mm

Méme type. La tige est déformée.

La fragilité d’objets tels que ceux que nous venons
d’énumérer (fig. 10, 2 a 10, 12) interdit d’envisager
leur usage comme clou. L'aspect de ceux dont la
tige a été déformée peut laisser supposer leur
emploi comme rivets ou agrafes sur des supports
tels que du cuir ou du tissu.

FIG. 10, 13 - St. 133 D (- 20 cm) - Longueur : 84 mm

Grand clou a tige de section polygonale s’aplatis-
sant vers 1'extrémité proximale qui se courbe pour
former une sorte de téte.

FIG. 10, 14 - St. 81.F2.C10b D - Longueur actuelle :
33mm-J:12 mm

Objet en forme de poulie a gorge dont I'axe est tra-
versé par une tige en fer. La face inférieure, sur le
dessin, est 1égerement concave.

FIG. 10, 15 - St. 82.F1.C1 D (- 23 c¢m) - Hauteur :
8 mm-©: 13 mm

Objet en forme de poulie a gorge. La face supérieu-
re (du dessin) est concave. On remarque, en son
centre, la présence discrete d’oxyde de fer. La face
inférieure est plate et porte, sur presque toute sa
surface, des traces de rouille. Les traces d’oxyda-
tion du fer apparaissant de part et d’autre peuvent
laisser supposer que cet objet était traversé par une
tige en fer.

FIG. 10, 16 - St. 133 U (passe 3) - Hauteur : 8,5 mm
-©@:16 mm. (EP.V.A. 4/1976, pl. 67)

Objet en forme de poulie a gorge. La face supérieu-
re est concave. La face inférieure est plate. Elle
porte, en son centre, une petite cavité de 4 mm.
environ de profondeur dans laquelle devait s'insé-
rer une tige.

FIG. 10, 17 - St. 81.F2.C1b D - Longueur : 20 mm -
Largeur : 6,5 mm Hauteur : 10 mm - Epaisseur :
0,5 mm

Agrafe confectionnée dans une tole de bronze
découpée en forme de losange dont les extrémités
ont été repliées a angle droit. De tels objets, mais en
fer, sont fréquents (Jacosl, 1974, pl. 67-70 - FURGER-
GunTI, 1980, pl. 17, n° 388-396 - PERRIN, 1990, pl.
109, n° 414-418).

FIG. 10, 18 - St. 82.F4.C6 D - ¢ : 15 mm - Epaisseur :
3 mm

Disque plat, a rebord, perforé en son centre. De
I’émail rouge subsiste sur un c6té, montrant que la
cupule formée par le rebord était remplie par cette
matiére. La pastille de verre coloré devait étre
tenue solidaire du disque support par un petit rivet
comme le montrent les schémas proposés par
Virginie Challet (op. cit., p. 31, fig. 6).

FIG. 10, 19 - St. 404 est D - @ : 8 mm - Hauteur :
9 mm

Agrafe a téte ogivale. Cette structure a livré, entre
- 5 et - 37 cm, douze agrafes semblables. Ce type
d’objets, que Déchelette désigne sous I'appellation
de “boutons a griffe” (1927, p. 349-350 et fig. 358,
p. 348) existe dés le Hallstatt en Baviere et dans les
Hautes-Alpes (commune de Guillestre) ot il déco-
rait des ceintures de cuir (6). En ce qui concerne
notre site, la datation tardive ne fait pas de doute.
En effet, ces agrafes voisinaient avec des fragments

(6) - Déchelette estime que les sépultures de Guillestre ne
remontent pas au-dela du début de La Téne (p. 149,
note 6).

d’amphores républicaines, des monnaies en argent,
en bronze ou en potin, la tablette & broyer en schis-
te mentionnée ci-dessus (§ “Les instruments de chi-
rurgie”) et divers autres objets caractéristiques du
La Téne final.

FIG.10,20-5St. 135D - I : 9 mm - Hauteur : 5 mm

Agrafe du méme type que les précédentes, mais a
téte arrondie.

FIG. 10,21 - 5t. 120 U - @ : 15 mm (EP.V.A. 4/1976,
fig. 67)

Cupule en tole de bronze.

FIG. 10, 22 - St. 195 U - @ : 10 mm (FP.V.A. 6/1978,
p. 147 et fig. 84).

Méme type.

FIG. 10, 23 - 5t. 217 D - J : 15 mm

Méme type.

FIG. 10, 24 - St. 352 U - @ : 10 mm (FPV.A. 7-
8/1979-1980, p. 161, fig 16).

Méme type.

FIG. 10, 25 - St 352 U - @ : 9/10 mm (EP.V.A. 7-
8/1979-1980, p. 161, fig. 16).

Méme type.

FIG. 10, 26 - St. 360 U - @ : 11/12 mm (FEP.V.A. 7-
8/1979-1980, p. 161, fig. 16).

Méme type.

FIG. 10,27 -5t.81.F2.C1 D - J : 7 mm

Méme type.

FIG. 10, 28 - 5t. 81.F2.C3 D - @ : 17 mm

Méme type.

FIG. 10,29 - St. 81.F2.C3 D - J : 16 mm

Méme type.

FIG. 10, 30 - St. 81.F2.C3b D - I : 14 mm

Méme type. La cupule est emplie d'une matiere
blanchétre.

FIG. 10, 31 - St. 81.F2.C5 D - G : 7 mm
Méme type.

FIG. 10, 32 - St. 81.F2.C7 D - J : 16 mm

Méme type. La cupule est emplie d'une matiere
blanchatre.

FIG. 10, 33 - S5t. 81.F2.C11 D - & : 15 mm
Méme type.

FIG. 10, 34 - 1982,D, terre de décapage - & : 16 mm
Méme type.
L’AGRAFE EN FORME DE PALMETTE

FIG.11,1-5t. 314 D - Longueur : 53 mm - Largeur :
25 mm

Agrafe en forme de palmette. La partie supérieure
figure une palmette évoquée par une succession de
sillons disposés en chevrons. Aprés un étrangle-
ment, la partie inférieure, rectangulaire, forme un
passant mouluré qui se développe au revers. A mi-
hauteur du revers, existe un crochet qui est incom-
plet. La structure d’ott provient cet objet est située
dans une zone ou s’est construit un lotissement,
non loin du rempart, et qui n’a pu étre fouillée de
maniere satisfaisante. Toutefois, le mobilier
recueilli dans ce secteur ne semble pas différer de
celui des autres secteurs. Le site de Villeneuve-
Saint-Germain est actuellement le plus occidental
ayant livré ce genre d’agrafes, les deux autres
points de découverte en France étant Marloux et le
Mont Beuvray. Ces objets sont généralement consi-
dérés comme étant des agrafes de ceinturons
(DECHELETTE, 1914, p. 1241). Toutefois, dans un
article a paraitre (7), Dragan Bozic, qui étudie leur
fonction, leur typologie, leur chronologie et leur
distribution, estime que rien ne permet d’affirmer
actuellement qu’il s’agit bien d’éléments de cein-
tures. Joachim Werner (1963) pense que ces agrafes
seraient venues au nord des Alpes avec les
Romains et remarque que leur répartition suit les
grands oppida. En dépit de la carte de répartition
qu’il publie, il nie l'existence d'un type “Boien-
Pannonnien” et fait référence au site d’Aquileia,
dugquel le type aurait pu essaimer vers le nord. Ce
serait le résultat d’achats faits a Aquileia et en
Gaule cisalpine et le reflet de I'influence romaine en
Pannonie et en Bohéme (8). La carte que publie
Dorothea van Endert (op. cit., p. 26) complete celle
de Werner. Mais la liste des agrafes actuellement
connues, que vient d’établir Dragan Bozic et qu’il a
bien voulu nous communiquer, fait état d’autres
découvertes, inédites ou non répertoriées par ces

(7) - Arheoloski vestnik 49, 1998.

(8) - Nous tenons a remercier tout particulierement
Virginie Challet qui a bien voulu nous résumer en
Francais le texte allemand de Werner.
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deux auteurs. Le nombre de gisements s’éleve a
vingt-trois, faisant apparaitre une concentration en
Europe centrale.

AGRAFES EN FORME D’ANNEAU AVEC UN
PROLONGEMENT LATERAL MUNI D’UN
BOUTON

Ce type d’anneaux a pu servir d’agrafe de ceinture.
C’est I'usage qui lui est le plus souvent attribué.
Mais il peut aussi s’agir, parfois, de pieces de har-
nachement, comme le suggere Richard Boudet
pour des objets de morphologie assez semblable,
mais remontant a la fin du Ve/début du IVe siecle
av. notre ére (1990, p. 36 et fig. 12, p. 37). Nous
reproduisons ici (fig. 11, 4) la restitution proposée
par cet auteur. Ces objets existent en fer en nombre
relativement important sur notre site. En revanche,
nous ne possédons que deux petits fragments en
bronze.

FIG.11,2-5t. 54 U - @ : estimé a 40 mm environ -
Hauteur au niveau du bouton : 14 mm (FEP.V.A.
3/1975, p. 89 et pl. 38).

Il ne demeure qu'un fragment de I'anneau avec son
prolongement latéral muni d’un gros bouton sphé-
rique. Les dimensions importantes de cette piece
(le diameétre est, habituellement, inférieur a 30 mm)
inciteraient a y voir peut-étre un élément de harna-
chement plutdt qu'une agrafe de ceinture. Dans ce
cas, il pourrait s’agir aussi bien d’un objet apparte-
nant au La Téne ancien, dont un enclos existe sur le
site (DEBORD, 1981), qu’au La Téne D, s’agissant
d’une forme ayant perduré.

FIG. 11, 3 - St. 83.F4.C24b D - Hauteur au niveau du
bouton : 10 mm

Il ne subsiste qu'un fragment de la tige latérale sur-
montée de son bouton subsphérique.

Fig. 11 : 1 - Agrafe en forme de palmette ; 2 et 3 - agrafes de ceintures (ou piéces de harnachement ?) ; 4 - Piéce de harna-
chement de Saula a Lafrangaise (Tarn-et-Garonne), d’aprés Richard Boudet (1990, p. 37).

Fig. 12 : cornes bouletées.

LES CORNES BOULETEES

FIG. 12, 1 - 1981 D (terre de décapage) - Longueur
actuelle : 24 mm - Largeur : 40, 5 mm

Cet objet, incomplet, semble bien étre la représen-
tation tres stylisée d’une téte de bovidé a cornes
bouletées. Il est cassé au niveau d'un trou de fixa-
tion dont la présence permet un rapprochement
avec la téte de bovidé du musée de Vienne que
Déchelette a représenté dans son Manuel (1914,
p. 1512, fig. 691) et que Chapotat (op. cit., p. 143 et
pl. LVI, 11) considere comme un petit bronze d’ap-
plique. Sur le bronze de Vienne, le trou de fixation
est pratiqué a la hauteur du cou. Ici, le crane de
I'animal est évoqué par la partie verticale qui se
rétrécit 1égerement puis s’élargit a nouveau pour
représenter le mufle. C’est a ce niveau qu’a été
effectuée la perforation. La plaque de bronze qui
est repliée vers l'arriere pour revenir s’appliquer
sur la face, probablement au niveau du trou de fixa-
tion, laisse un passage de 3 mm. de largeur dans
lequel on pourrait imaginer le passage d'une extré-
mité d’anse. Cet objet pourrait donc étre interprété
comme l'attache d’anse d’un petit seau. En effet,
dans ce type d’attache, le passage de l’anse s’effec-
tue toujours a l'arriere de la piece, dans une cavité
ménagée a cet effet et la fixation se fait a I'aide d'un
rivet placé a la partie inférieure (Duvar, 1992,

p. 80).

FIG. 12, 2 - 1981 D (surface du décapage) -
Longueur actuelle : 40 mm

Longue corne bouletée en forme de S. De section
circulaire, elle est cassée a sa base, probablement au
niveau de sa jonction avec la téte. La longueur de
cette corne, sa forme, laissent supposer qu’elle
devait appartenir a une téte de style réaliste, dans
la lignée de la téte tres figurative trouvée a
Jasseines, dans I’Aube (LE CLERT, 1898, pl. XXVIII,
293).

FIG. 12, 3 - 1983b D (éboulis du rempart) -
Longueur actuelle : 34 mm

Partie médiane d’une corne du méme type que la
précédente, mais de section quadrangulaire.

Salomon Reinach remarque que le motif de la téte
de bovidé a cornes bouletées fait partie du réper-
toire décoratif des bronziers du La Tene final (1896,
p. 553-555). Alain Duval (op. cit., p. 81) souligne,
pour sa part, que si les tétes de bovidés a cornes
bouletées sont une constante de I'iconographie cel-
tique, elles ne sont pas caractéristiques d'une
époque “puisqu’on les trouve a La Tene moyenne,
a La Tene finale et jusqu’au ler siecle apres J.-C.”. 11
note que les tétes du La Téne final ou de I'époque
augustéenne sont d'un style réaliste, avec des
cornes bien marquées, ce qui nous incite a proposer
pour les objets de Villeneuve-Saint-Germain, au
moins pour les deux derniers décrits, une datation
tardive.

LES APPLIQUES

FIG. 13, 1 - St. 82.F4.C4 D (- 49 cm) - Longueur :
46 mm - Largeur : 25 mm - Epaisseur : 0, 5 mm

Cette applique ajourée est dotée d"un trou de fixa-
tion (o : 4 mm) a chaque extrémité. L'un d’eux a
conservé son rivet a téte légérement convexe munie
d’une tige de 6 mm. de longueur. Il s’agit vraisem-
blablement d’une applique de ceinture. En effet, le
rivet encore en place indique un support de 5 mm.
environ d’épaisseur, ce qui peut correspondre a
I'épaisseur d’une ceinture en cuir.

FIG. 13, 2 - St. 329 D (couche 5) - Longueur actuel-
le : 31 mm - Largeur maximale : 14 mm - Epaisseur :
0, 3 mm

Applique incompléte. L'une des extrémités porte
des traces de cassure au niveau d’'un croisillon.
L'extrémité opposée, demeurée intacte, est munie
d’un trou de fixation d’'un diametre de 2, 3 mm qui
devait laisser passage a un rivet. Les croisillons
sont munis de trous de diametre moindre et
devaient étre fixés par de petits clous. De telles
appliques devaient servir a la décoration de
meubles ou de coffrets.
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FIG. 13, 3 - St. 352 U - Longueur actuelle : 27 mm -
Largeur actuelle : 48 mm - Epaisseur : 0, 3 mm
(EP.V.A. 7-8/1979-1980, p. 161)

Applique incompléte ajourée symétriquement
dans une mince tole de bronze. Deux trous de fixa-
tion sont visibles.

FIG. 13, 4 - St. 288 D - Longueur : 43 mm - Largeur
maximale : 12, 5 mm - Epaisseur :0, 3 mm

Petite applique décorée au repoussé en forme de
palmette. A chaque extrémité, dans 1’axe de la ner-
vure médiane, existe un petit trou de fixation
entouré d’un bourrelet.

FIG. 13, 5 - St. 046 D - @ : 50 mm environ - Epais-
seur : 0, 2 mm

Fragment d’'une petite applique (circulaire?) a
décor curviligne exécuté au repoussé. Le fragment
est trop incomplet pour que le motif du décor puis-
se étre identifié.

FIG. 13,6 - St. 394 D - Longueur actuelle : 22 mm -
Epaisseur : 0, 2 mm

Fragment d’applique décoré au repoussé d'un
motif curviligne

FIG. 13, 7 - St. 394 D - Longueur actuelle : 10 mm -
Epaisseur : 0, 2 mm

Petit fragment d’applique décorée au repoussé.

FIG. 13, 8 - St. 394 D - Longueur actuelle : 33 mm -
Epaisseur :0, 2 mm

Fragment d’applique déformé. Il porte un décor
curviligne exécuté au repoussé.

FIG. 13, 9 - St. 81.F2.C14 D - Longueur actuelle :
13 mm - Epaisseur : 0, 2 mm

Petit fragment d’applique décoré au repoussé de
cercles et demi cercles concentriques.

FIG. 13, 10 - St. 53 U - Longueur actuelle : 23 mm -
Epaisseur : 0, 4 mm (FP.V.A. 3/1975, pl. 37).

Fragment de t6le portant un décor au repoussé en
forme de palmette.

FIG. 13, 11 - St. 81.F2.C9 D - Longueur : 12 mm -
Largeur : 11 mm -Epaisseur : 0, 8 mm

Fragment quadrilobé décoré au repoussé de cercles
concentriques.

FIG. 13, 12 - St. 212 D - Longueur : 33 mm -
Largeur : 27 mm - Epaisseur :0, 2 mm

Applique ovalaire décorée d'un grénetis périphé-
rique exécuté au repoussé. Elle porte une déchirure
au centre out devait se trouver un rivet de fixation.

FIG. 13, 13 - St. 81.F2.C14 D - @ : 15 mm - Epais—
seur : 0, 3 mm

Petite applique circulaire décorée d'un grenetis
périphérique. Elle a conservé son rivet central de
fixation.

FIG. 13, 14 - 1983b D (Eboulis du rempart. - 75 cm
par rapport a la surface des labours) - Dimensions
actuelles : 36x27 mm - Epaisseur : 0, 2 mm

Fragment irrégulier portant, en bordure, un décor
en échelle exécuté au repoussé.

FIG. 13, 15 - St. 56 U - Hauteur actuelle : 18 mm -
Largeur a la base : 17 mm - Epaisseur : 0, 4 mm
(EP.V.A. 3/1975, pl. 37).

Fragment de t6le triangulaire portant un décor cur-
viligne au repoussé encadré d'un grenetis.

FIG. 13, 16 - St. 142 (?) D - Longueur actuelle :
36 mm - Largeur maximale : 13 mm - Epaisseur :
0, 2 mm

Fragment de tdle triangulaire décoré, en bordure,
d’un fin grenetis exécuté au repoussé.

FIG. 13,17 - St. 212 D - Longueur actuelle : 22, 5 mm
- Largeur maximale : 11 mm - Epaisseur : 0,2 mm

Méme description que le précédent fragment. Ces
deux fragments pourraient étre des éléments de
fourreau.

FIG. 13, 18 - St. 135 sud-ouest D - Longueur actuel-
le : 45 mm - Largeur maximale : 19 mm - Epaisseur :
0,4 mm

La partie circulaire terminale de ce fragment est
percée d'un trou de fixation de 5 mm de diametre.
Ce trou est décentré.

FIG.13,19-St. 066 nord D - & : 70 mm - Epaisseur -
1 mm

Fragment de plaquette circulaire portant, a 8, 5 mm
du bord, un trou ovale (2, 8x2 mm) permettant la
fixation de cet objet qui devait donc étre une
applique. Remarquons que le clou a téte plate pro-
venant de la méme fosse (fig. 9, 38) s’insere parfai-
tement dans ce trou et que sa téte, dont le diametre

Fig. 13 : appliques diverses.
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est de 17 mm, est, dans ce cas, exactement tangente
au rebord de la plaquette. Il s’agit tres vraisembla-
blement d'un clou qui servait a sa fixation.

FIG. 13, 20 - St. 397 D - Largeur : 8 mm - Epaisseur :
0, 6 mm

Trois fragments de tdle de bronze découpée en
ruban et portant de petits trous de fixation. Ils
devaient étre appliqués sur des meubles ou des cof-
frets.

FIG. 13,21 st. 391 D - 36 mm x 36 mm - Epaisseur ;
0, 5 mm

Plaque quadrangulaire. Elle a conservé, en son
centre, un rivet de fixation en fer. Sur un c6té, une
incision est tracée parallelement au bord, a 10 mm
de celui-ci. Sur le c6té opposé, une autre incision
est située a 5 mm du bord.

FIG. 13, 22 - St. 012 D - Epaisseur : 0, 5 mm
Fragment de plaquette a découpe curviligne.

FIG. 13, 23 - 5t 374 D - Longueur actuelle : 45 mm -
Largeur maximale : 12 mm - Epaisseur : 1 mm

Plaquette découpée dans une feuille de bronze.
Corps a profil en forme de balustre. A la partie infé-
rieure, incompléte, se voit I'amorce d'un anneau.
La partie supérieure, trilobée, porte, en son centre,
un petit trou de fixation entouré d'un cercle de
8 mm. de diametre. Chaque lobe est marqué d'un
annelet de 3 mm. de diameétre. Un annelet sem-
blable est placé symétriquement, sous le grand
cercle.

LES ANSES (DE COFFRETS?)

FIG. 14, 1 - St. 329 D (couche 5) - Largeur : 65 mm -
Hauteur : 33 mm

De section quadrangulaire, elle forme un arc outre-
passé terminé par deux longs crochets de suspen-
sion, de section ronde, qui s’évasent légerement.

FIG. 14, 2 - St. 404 ouest D (- 120 cm) - Largeur :
35 mm - Hauteur : 14 mm

Arc en plein cintre, de section quadrangulaire, ter-
miné par des crochets de section ronde.

FIG. 14, 3 - St. 395 D (- 54 cm) - Largeur : 31 mm -
Hauteur : 14 mm

La tige, de section quadrangulaire, est plus épaisse
au centre. Les crochets de suspension sont légere-
ment rentrants et conservent la section quadrangu-

Fig. 14 : anses (de coffret ?).

laire de la tige. IIs semblent terminés par une petite
boule.

De petites anses semblables a celles que nous
venons de décrire, mais de provenance inconnue,
figurent dans les collections du musée de Vienne
(BOUCHER, 1971, p. 160-163)

LE FRAGMENT DE STATUE (?)

FIG. 15, 1- St. 394 D (- 37 cm) - Epaisseur : 3, 5 mm
(7 mm au niveau du bourrelet).

Ce petit fragment nous paraissait trés énigmatique
et nous remercions vivement Michel Feugere qui a
bien voulu l'examiner et nous faire part de ses sug-
gestions. Il pourrait s’agir d'un fragment de grande
statue en bronze, peut-étre au niveau d'une orbite.
En effet, 'épaisseur correspond a celle que l'on
observe sur les statues grandeur nature ou de taille
a peine réduite (1, 40 m environ). Se pose alors la
question de savoir quel pouvait étre le sujet d'un
bronze de grande taille sur un site aussi précoce :
dieu, héros, chef... ?

LE SOCLE DE STATUETTE

FIG. 15,2-5t. 175D - @ a la base : 23 mm - J au
sommet : 15/16 mm - Hauteur du socle : 11, 5 mm
- Hauteur totale actuelle : 13, 5 mm

Petit socle tronconique en bronze (épaisseur :
0, 8 mm) lesté de plomb. La partie supérieure forme
un plateau circulaire sur lequel demeure la trace

Fig. 15 : 1 - fragment de statue (?) ; 2 - Socle de statuette.

(environ 2 mm d’épaisseur) du plomb (ou de
I’étain?) qui servait a la fixation de la statuette. Sur
un cdté du socle, a 2,5 mm de la base, se voit un
trou ovale de 4, 5x3 mm. Sur le c6té opposé, la par-
tie en bronze a disparu, laissant a nu le noyau en

plomb.
PERLES ET ANNEAUX-PERLES

Cent soixante-dix-huit perles en matieres diverses
ont été trouvées a Villeneuve-Saint-Germain. Le
bronze y figure en deuxiéme place. Elles se répar-
tissent ainsi;

- verre : 89, soit 50 %,

- bronze : 58, soit 32, 58 %,

- fer : 21, soit 11, 80 %

- 0s ou bois de cervidés : 7, soit 3, 93 %,

- divers (calcaire, vertébre de poisson, fossile) : 3,
soit 1, 69 %.

FIG. 16, 1 - Ensemble de perles trouvées groupées
dans la structure 82.F4.C11 D. Deux sont en verre
translucide, les autres sont en bronze. L'intérét de
cet ensemble, qui devait appartenir a un méme col-
lier, est de montrer que les grands anneaux moulu-
rés doivent étre considérés comme des anneaux-
perles.

FIG. 16, 2 - Typologie des perles en bronze de
Villeneuve -Saint-Germain. Nous avons déterminé
onze types différents, avec deux sous-types pour le
type H:

- Type A : profil symétrique ; face externe arrondie.
- Type B : profil symétrique ; face externe angulaire.
- Type C : profil “en goutte d’eau” ; face externe
arrondie.

- Type D : profil “en goutte d’eau” ; face externe
angulaire.

- Type E : annulaire a profil symétrique.

- Type F : annulaire a profil “en goutte d’eau”.

- Type G : tubulaire.

- Type H, sous-type 1 : “en tonnelet”, moulurée.

- Type H, sous-type 2 : “en tonnelet”, lisse.

- Type I : @ moulure médiane.

- Type K : a moulures multiples.

- Type L : anneau-perle a moulures multiples.

CATALOGUE DES PERLES ET ANNEAUX-
PERLES EN BRONZE

1)-St. 053 D : type I - J ext. : 13 mm - & int. : 5 mm -
Epaisseur 16 mm

2)-5t. 073D : type D - @ ext. : 10, 5 mm - J int. : 5 mm -
Epaisseur :2,5/4 mm

3) - St. 129 U (EP.V.A. 4/1976,pl. 67) : type B - @ ext. :
13 mm - Jint. : 4 mm - Epaisseur : 6 mm

4)-5St.133 D : type H1 - D ext. : 8 mm - @ int. : 4 mm -
Epaisseur : 7 mm

5) - St. 260 D : type A - D ext. : 12 mm - & int. : 4 mm -
Epaisseur :5mm

6) - St. 342 U (EP.V.A. 7-8/1979-1980, p. 161) : type L - O
ext.: 28 mm - Jint. : 18 mm - Epaisseur : 10 mm

7) - St. 360 U (EP.V.A. 7-8/1979-1980, p. 161) : type B - &I
ext. : 13 mm - @ int. : 4 mm - Epaisseur 16 mm

8)-St. 375D : type B - D ext. : 8 mm - @ int. : 4 mm -
Epaisseur 13 mm

9) - St. 380 D : type A - @ ext. : 11 mm. - G int. : 4 mm. -
Epaisseur :4, 5 mm.

10) - St. 81.F2.C1 D : type F - @ ext. : 14, 5 mm - & int. :
9 mm - Epaisseur : 3/4 mm

11) - St. 81.F2.C3 D : type D - @ ext. : 13 mm - @ int. :
3 mm - Epaisseur 16/7 mm

12) - St 81.F2.C3b D : type C - J ext. : 14 mm - J int. :
6 mm - Epaisseur :4,5/6 mm

13) - 1981, terre de décapage, D : type I - D ext. : 6, 5 mm
-int. : 3 mm - Epaisseur : 2, 5 mm (La moulure média-
ne est ornée de stries transversales).

14) - St. 82.F4.C2 D : type A - @ ext. : 14 mm - & int. :
4 mm - Epaisseur : 8 mm

15) - St. 82.F4.C3b D : type B - O ext. : 11 mm - & int. :
5,5 mm - Epaisseur 15,5 mm

16) - St. 82.F4.C5 D : type E - D ext. : 12, 5 mm - @ int. :
7 mm - Epaisseur : 3 mm

17) - St. 82.F4.C5b D : type G - D ext. : 5 mm - @ int. :
5mm - Epaisseur 14 mm

18) - St. 82.F4.C6 D : type B - D ext. : 10 mm - @ int. : 4 mm
Epaisseur 14, 5 mm

19) - St. 82.F4.C9 D : type B - J ext. : 11 mm - G int. :
5mm - Epaisseur :5mm

20) - St. 82.F4.C10b D : type H2 - D ext. : 7 mm - J int. :
4 mm - Epaisseur :5mm
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21) - St. 82.F4.C11 D : type H2 - @ ext. : 8 mm - @ int. :
4 mm - Epaisseur :5/7 mm

22) - St. 82.F4.C11 D : type H2 - D ext. : 8 mm - @ int. :
4 mm - Epaisseur :6/7, 5 mm

23) - St. 82.F4.C11 D : type H2 - D ext. : 8 mm - @ int. :
4 mm - Epaisseur :6,5/7, 5 mm

24) - St. 82.F4.C11 D : type H2 - D ext. : 8 mm - O int. :
4 mm - Epaisseur :6,5/7, 5 mm

25) - St. 82.F4.C11 D : type I - @ ext. : 13 mm - & int. :
6, 5 mm - Epaisseur : 8 mm

26) - St. 82.F4.C11 D : type A - D ext. : 13, 5 mm - G int. :
5 mm - Epaisseur : 7 mm

27) - St. 82.F4.C11 D : type A - D ext. : 13, 5 mm - G int. :
5 mm - Epaisseur : 6 mm

28) - St. 82.F4.C11 D : type I - @ ext. : 13 mm - & int. :
4,5 mm - Epaisseur ;7 mm

29) - St. 82.F4.C11 D : type 1 - @ ext. : 14, 5 mm - @ int. :
5 mm - Epaisseur ;7 mm

30) - St. 82.F4.C11 D : type K - @ ext. : 15 mm - J int. :
4,5 mm - Epaisseur ;7 mm

31) - St. 82.F4.C11 D : type K - @ ext. : 16 mm - O int. :
4,5 mm - Epaisseur :7/9 mm

32) - St. 82.F4.C11 D : type K - @ ext. : 16 mm - G int. :
5 mm - Epaisseur :7/8 mm

33) - St. 82.F4.C11 D : type L - & ext. : 28 mm - @ int. :
17, 5 mm. - Epaisseur : 11 mm.

34) - St. 82.F4.C11 D : type L - @ ext. : 28 mm. - @ int. :
18 mm - Epaisseur : 11 mm

35)-St. 82.F1.C1 D : type D - @ ext. : 12, 5 mm - @ int. :
5 mm - Epaisseur : 6/7 mm

36)-St. 82.F5.C1 D : type A- D ext.: 9 mm - @ int. : 5 mm
- Epaisseur 14 mm

37)-5St. 390 est D : type H1 - @ ext. : 7 mm - J int. : 4 mm
= Epaisseur 17 mm

38) - St. 390 est D : type C - @ ext. : 9 mm - O int. : 4 mm
- Epaisseur : 4/5 mm

39)-5t.392 D : type H1 - ext. : 7 mm - & int. : 3 mm -
Epaisseur : 8 mm

40)-St. 392 D : type D - D ext. : 11 mm - J int. : 6 mm -
Epaisseur : 3/4 mm

41)-5St. 392 D : type D - D ext. : 11 mm - J int. : 6 mm -
Epaisseur : 3/5 mm

42)-St. 392D : type A- D ext. : 5 mm - D int. : 2 mm -
Epaisseur : 1, 5mm

43)-St. 393 D : type I - @ ext. : 10 mm - @ int. : 5 mm -
Epaisseur :3,5/4, 5 mm

44) - S5t. 393 D : type A - D ext. : 9 mm - J int. : 5 mm -
Epaisseur : 3, 5/4, 5 mm

45)-5t.394 D : type D - D ext. : 11 mm - @ int. : 4 mm -
Epaisseur :5mm

46) - St. 394 D : type H1 - @ ext. : 8 mm - @ int. : 4 mm -
Epaisseur 17 mm
47)-5t.394D : type D - D ext.: 10, 5mm - D int. : 5, 5 mm
- Epaisseur : 3/5 mm

48)-St. 394 D : type E - D ext. : 13 mm - D int. : 7 mm -
Epaisseur :3 mm

49)-5t. 395D : type H1 - @ ext. : 7 mm - @ int. : 4 mm -
Epaisseur : 5, 5 mm

50) - St. 401 D : type B - @ ext. : 12 mm - J int. : 5 mm -
Epaisseur 14 mm

51) - 1982 D, terre de décapage : type D - J ext. : 11 mm
- @ int. : 5 mm - Epaisseur : 4, 5/6 mm

52) - St. 404 est D : type B - @ ext. : 12 mm - J int. : 6 mm

- Epaisseur : 5 mm

F

b0
K

2

Fig. 16 : 1 - Ensemble de perles trouvées groupées ; 2 - Typologie des perles en bronze de Villeneuve-Saint-Germain.

53) - St. 404 est D (- 14 cm) : type B - D ext. : 13 mm - I
int. : 6 mm - Epaisseur : 8 mm

54) - St. 408 D : type I - @ ext. : 7 mm - J int. : 4 mm -
Epaisseur :5/6 mm

55) - St. 410 D (- 8 cm) : type B - & ext. : 14 mm - & int. :
5mm - Epaisseur : 8 mm

56) - St. 83.F4.C14b D (- 35 cm) : type H1 - @ ext. : 8 mm
-@int. : 3 mm - Epaisseur : 6 mm

57) - St. 416 D (sous I'empierrement) : type I - @ ext. :
12mm-Jint. : 5, 5 mm - Epaisseur :5, 5 mm

58) - St 428 D : type D - @ ext. : 11 mm - & int. : 5 mm -
Epaisseur :3/5 mm.

Ce catalogue indique leur répartition par struc-
tures. La figure 17 indique la répartition par types.

conservé en Gaule jusqu’a la fin de I'époque impé-
riale” et qu'on “en retrouve encore des dérivés a
I'époque franque” (1914, p. 1267-1268). Un exem-
plaire a été exhumé lors des fouilles du fanum des
“Chatelets” a Vendeuil-Caply (PrtoN, DiLLy, 1985,
fig. 19, 12).

FIG. 18, 4 - 1982 D (surface du décapage)

Bague ouverte dont les extrémités se terminent par
des enroulements en spirales. Les spires terminales
sont faites d’un fil de 1 mm de diamétre. A la base
des spires, le jonc s’élargit pour former une pla-
quette de 0, 5 mm d’épaisseur et 4 mm de largeur
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Fig. 17 : répartition des perles en bronze par types.

LES PARURES ANNULAIRES

BAGUES

FIG.18,1-5t.329D

Bague confectionnée dans un mince fil de bronze
(@ : 1 mm) dont les enroulements dessinent un cha-
ton spiraliforme. Le jong, trés oxydé, est incomplet.

FIG. 18, 2 - St. 82.F4.C10 D (- 10 cm)

Bague du méme type que la précédente (& du fil de
bronze : 0, 7 mm). Elle est déformée.

FIG. 18,3 - 5t. 136 D

Méme type que les deux précédentes. Il n’en
demeure que le chaton.

Déchelette signale que des bagues de ce type, en or,
proviennent de sépultures datées du La Tene IL

" r

Mais il souligne que ce modele “s’est peut-étre

dont la face externe est décorée de trois stries lon-
gitudinales. Cette forme existe a I’Age du Bronze.
Elle se présente alors sous la forme d'un ruban
dont les extrémités s’enroulent en spirales
(DECHELETTE, 1924, p. 333 et fig. 121, p. 313). Malgré
la présence de quelques structures de cette époque
sur le site (DEBORD, 1987), nous serions plutot ten-
tés d'y voir le témoignage de la perduration de cer-
taines formes qui se prolongent ou réapparaissent
bien longtemps apres leur création.

FIG.18,5-5t.251 D

Cet objet, en argent, semble bien étre une bague
coudée se rapprochant des exemplaires reproduits
par Déchelette (1914) notamment du n° 9 de la
fig. 544, p. 1266, provenant de Miinsingen. Selon
cet auteur il s’agit d'un type apparu des la fin du La
Tene I et dont la production subsiste au-dela.
L'ouverture de la tige, sur notre exemplaire, ne
parait pas accidentelle. En effet, les extrémités ne
présentent pas les arétes vives d'une cassure mais
semblent, au contraire, avoir été régularisées.
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Fig. 18 : bagues.

FIG. 18,6 - St. 136 D - @ int. : 18 mm - o de la tige :
2 mm

Bague spiraliforme. Il s’agit d"un type assez répan-
du au La Téne final.

LES BRACELETS (9)

FIG.19,1-St. 53 U - & int. : 61 mm - largeur de la
tige : 6 mm (EP.V.A. 3/1975, pl. 37)

Bracelet ouvert a tige mince rubanée décorée au
repoussé d'une rangée de perles. Les extrémités de
la tige sont arrondies. C’est le type B 8 de Patrick
Pion (1996, p. 151 et pl. 171)

FIG. 9, 2 - 1982 D (terre de décapage) - & int. :
52 mm - & ext. : 65 mm - Largeur de la tige : 9 mm

Fragment d'un bracelet tubulaire a tige lisse (type
B 7 de P. Pion, op. cit., p. 151 et pl. 170). La cassure
permet de voir, sur la partie droite du dessin, que la
fermeture se faisait par emboitement des extrémi-
tés I'une dans l'autre. Ces bracelets creux passent
souvent pour appartenir aux phases anciennes du
La Tene. Il s’agit pourtant d'un type que 'on trou-
ve assez fréquemment sur les sites du La Tene final.
Gabriel Chapotat le signale sur la colline Sainte
Blandine (1970, p. 53 et pl. II, 6). Quelques exem-
plaires proviennent du site de “l'Usine a gaz” a
Bale (FURGER-GUNTI, 1980, pl. 10). Isabelle Fauduet
en décrit un exemplaire trouvé dans une fosse d’ha-
bitat de la deuxiéme moitié du ler siecle av. J.-C. sur
l'oppidum romanisé d’Argentomagus a Saint-Marcel
(Indre) et note que cette variété est également pré-
sente & Levroux (1982, p. 14). On en signale encore
un exemplaire dans le dépdt de Larina (PERRIN,
1990, p. 45-46, n° 146, fig. 36-37). L'auteur le date du

La Tene D1. Il présente, semble-t-il, le méme syste-
me de fermeture que le noétre. Sur le plan régional,
on le trouve au fanum des “Chatelets” a Vendeuil-
Caply (PrtoN, DiLry, 1985, fig. 19, 8 et 29, 39). On
peut encore citer les exemplaires de Beauvais, “Les
Aulnes du Canada”, site daté d’une période proche
de la Conquéte (WOIMANT, 1990, fig. 360 et 361) ou
les fragments, ornés de fins décors gravés en
échelles ou en chevrons, provenant de l'oppidum de
Condé-sur- Suippe (PION et al., 1987).

FIG. 19,3 -5St. 154 D - @ ext. : 70 mm environ.

Petit fragment d’un bracelet du méme type que le
précédent.

FIG. 19, 4 - St. 82.F4.C2b D - @ int. : 62 mm

Fragment de bracelet a jonc lisse de section ovalai-
re (@ : 3x4 mm) présentant une protubérance. Ce
fragment ne représente que le quart environ de
cette parure et il n’est pas possible de dire combien
de protubérances ornaient le jonc, comment elles
étaient disposées et s’il s’agissait d'un bracelet
ouvert ou fermé.

FIG. 19, 5 - St. 392 D

Fragment de bracelet ouvert a jonc lisse de section
circulaire qui va s’amincissant vers l'extrémité qui

(9) - Cet article était déja rédigé lorsqu’est parue la publica-
tion des fouilles du sanctuaire de Fesques (Seine-
Maritime). Cette publication fait état de la découverte en
contexte de vingt-huit bracelets (ou fragments) en bronze
dont vingt sont a jonc creux. Parmi ces derniers, dix exem-
plaires sont sans décor, semblables en cela aux deux exem-
plaires de Villeneuve-Saint-Germain. Certains se ferment
par emboitement (Sophie DEVILLERS, 1998, p. 211-217).

Fig. 19 : bracelets.
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est arrondie (le diameétre du jonc passe progressive-
ment de 4, 5 mm a 3 mm). Ce fragment étant défor-
mé, le diametre du bracelet n’est pas déterminable.

FIG. 19, 6 - St. 329 D (couche du fond, c6té sud-est)
- @ : environ 40 mm

Bracelet ouvert incomplet. Jonc plat, de section
biconvexe (largeur : 5 mm - épaisseur maxi. :
2 mm), a extrémité arrondie. L'extrémité opposée
présente une surépaisseur dont la forte oxydation
ne permet pas de déterminer la nature. Ce bracelet
peut étre assimilé au type B 8 de P. Pion.

FIG. 19,7 -5t.372 D - & int. : 55 mm

Fragment de bracelet a jonc lisse de section ovalai-
re (J : 3x4 mm).

FIG. 19,8 -5t.333 D - @ int. : 55 mm

Fragment de bracelet a jonc lisse de section circu-
laire (@ : 2, 5 mm).

FIG. 19, 9 - St. 390 est D (- 95 cm)

Petit fragment de bracelet a jonc lisse de section cir-
culaire (@ : 2, 8 mm). Il est déformé.

FIG. 19, 10 - 5t. 398 D

Petit fragment de bracelet a tige torsadée. Il ne per-
met pas de déterminer quel pouvait étre le dia-
metre de cet objet. Le bracelet torsadé existe des les
phases du La Tene ancien sous la forme de bracelet
ouvert a petits tampons (DECHELETTE, 1914, fig. 519,
4 et 5). On le retrouve au La Tene final sous la
forme de bracelet fermé dont les extrémités sont
attachées I'une a I’autre par un double enroulement
spiralé (DECHELETTE, 1914, fig. 520, 2). Isabelle
Fauduet décrit un bracelet a tige torsadée dont les
extrémités, en crochet, s’entrecroisent et note que ce
type est surtout répandu au cours du Bas-Empire
(1982, p. 15 et pl. I, 5). Il n’est donc pas possible de
proposer une datation pour un simple fragment tel
que celui présenté ici.

FIG. 19, 11- St. 109 U (EP.V.A. 4/1976, pl. 67).

Fragment de bracelet a jonc lisse, de section ovalai-
re (O : 6x7 mm).

FIG. 19, 12 - St. 74c. FO5 D

Bracelet fermé a jonc filiforme dont les extrémités
étaient attachées 1'une a l'autre par des enroule-
ments en spirale dont un seul demeure (type B 5 de
P. Pion). Il est déformé et cassé au point de jonction
des extrémités. La tige, qui n’a qu'un millimetre de

diameétre au niveau de la fermeture, va s’épaissis-
sant vers le centre ou elle atteint un diametre de
deux millimeétres.

FIG. 19, 13 - St. 81.F2.C3b D

Méme type que le précédent, mais la tige est apla-
tie dans sa partie médiane et porte un décor poin-
conné. Une fibule en fer (incompléte) du type 5b 5
(DEBORD, 1996) est suspendue au jonc par un cro-
chet en bronze en forme de S.

FIG. 19, 14 - St. 390 est D (- 95 cm)

Bracelet filiforme, a décor poingonné, du méme
type que le précédent. Il est fragmenté et incom-
plet. Les enroulements spiralés manquent.

FIG. 19, 15 - St. 331 D

Méme type, mais incomplet. Il n’en demeure que
les attaches en spirales.

Ces bracelets filiformes dont les extrémités sont
fixées l'une a l'autre par des spirales terminales
sont présents sur de nombreux sites et constituent
I'un des types les plus courants du La Tene final.
Jean-Paul Guillaumet (1990, p. 161) envisage la pos-
sibilité de I'existence de deux séries, soit une série
ancienne - 120/- 80 et une série plus récente - 40/ +
10 avec des différences typologiques qui restent a
définir.

FIG. 19, 16 - St. 126 U (EP.V.A. 4/1976, pl. 67)

Bracelet spiraliforme a jonc gréle, lisse, de section
circulaire (type B 3 de P. Pion). Il s’agit, selon
Déchelette (1914, p. 1227-1228) d'une forme assez
tardive, rare au nord des Alpes. Un exemplaire, de
taille plus importante, est figuré sur le catalogue
des bronzes du musée de Troyes. Il a été trouvé a
Molins, canton de Brienne, arrondissement de Bar-
sur-Aube (LE CLERT, 1898, n° 366). Ce type existe
aussi sur le site de “Bale/Usine a gaz” (FURGER-
GunTi, 1980, pl. 10, 196).

LES TORQUES (?)

FIG. 25, 9 - St. 365 ouest D

Nous considérons comme appartenant a un torque
tubulaire ce fragment trés oxydé dont la faible
courbure indique un diametre d’environ 230 mm.

ANNEAUX DIVERS

FIG.20,1-St. 416 D (- 100 cm) - O ext. : 41 mm - &
int. : 23 mm

17 18

Fig. 20 : anneaux divers (les numéros 7 et 11 pourraient étre des bagues).

Gros anneau de section circulaire réguliere (O :
9 mm).

FIG. 20, 2 - St. 260 D - & ext. : 31/32 mm

Cet anneau, de section rhomboidale, présente une
usure trés prononcée sur les cotés diamétralement
opposés.

FIG. 20, 3-5t.291 D - J ext. : 31 mm
Fragment d’anneau de section ovalaire. Sa largeur
(6, 5a 7 mm) et son épaisseur (3, 2 a 4, 5 mm) sont

irrégulieres.

FIG. 20,4 -St. 379 D - @ ext. : 29 mm

Moitié d’un anneau de section biconvexe. Sa lar-
geur passe de 6 mm sur un coté a4 7, 5 mm sur le
cOté opposé. L'épaisseur est constante (3 mm).

FIG. 20, 5 - St. 82.F1.C1 D - @ ext. : 28 mm.

Anneau de section ovalaire. La face externe porte
une aréte médiane bien marquée. La largeur varie
de5 a7 mm etl’épaisseur de 4 a 5,4 mm. Ces varia-
tions semblent dues a une usure affectant les cotés
Opposés.

FIG. 20, 6 - 1984 D, fossé A (couche du fond) - @
ext. : 27 mm

Anneau ouvert.
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Fig. 20, 7 - St. 401 D - J ext. : env. 26 mm

Petit fragment d’un anneau (en bas argent?) de sec-
tion trapézoidale. L'épaisseur est constante (3 mm),
mais la largeur passe de 4 mm a 6 mm d'une extré-
mité a l'autre. Ce pourrait étre un fragment de
bague.

FIG. 20, 8 - 81. F3.C5 D - @ ext. : env. 25 mm

Petit fragment d’anneau de section ovalaire
(1, 8x2, 5 mm).

FIG. 20,9 - 82.F4.C4b D - @ ext. : env. 22 mm

Petit fragment d’anneau de section ovalaire
(3x3, 5 mm).

FIG. 20,10 -St. 394 D - g ext. : 22/23 mm - Largeur :
4 mm - Epaisseur : 2, 54 3 mm

Anneau de section thomboidale.

FIG. 20, 11 - St. 406, coupe 5b (- 20 cm) - & ext. :
22 mm - Largeur : 6 mm - Epaisseur : 3 mm

Fragment d’anneau (en bas argent?) a face externe
cannelée. Il pourrait s’agir d'une bague.

FIG. 20, 12 - St. 404 ouest D (- 140 cm) - O ext. :
20 mm - @ int. : 10, 5 mm - Largeur : 4 mm - Epais-
seur:4 a5, 5 mm

Anneau de section rhomboidale.

FIG. 20, 13 - St. 238 U - @ ext. : 20 mm (FP.VA.
6/1978, fig. 84).

Anneau oxydé, de largeur et d’épaisseur irrégu-
lieres.

FIG. 20, 14 - St. 012 D - @ ext. : 18 mm - & int. :
11/12 mm - Largeur : 4, 5 a 5, 5 mm - Epaisseur :
2,5a3, 6 mm

Anneau de section ovalaire.

FIG. 20, 15 - St. 81.F2.C2b D - @ ext. = 15 mm
Fragment d’anneau de section quadrangulaire.
FIG. 20, 16 - S5t. 053 D

FIG. 20, 17 - St. 379 D

FIG. 20, 18 - St. 393 D (- 93 cm)

FIG. 20, 19 - St. 83.F4.C28 D (- 60 cm)

FIG. 20, 20 - St. 404 est D (- 57 cm)

FIG. 20, 21 - St. 375 D

Il s’agit de six anneaux ployés de dimensions
diverses.

LES ROUELLES

Nous avons consacré nagueére (DEBORD, 1989) un
article aux rouelles trouvées au cours des fouilles
de Villeneuve-Saint-Germain et dont 23,71 %, soit
69 exemplaires, sont en bronze, le reste étant en
plomb (10). Nous rappellerons donc ici simplement
la typologie que nous avions alors établie pour les
rouelles en bronze en indiquant le nombre d’exem-
plaires de chaque type.

Type B1 : diametre supérieur a 40 mm. Présence de
8 ou 10 rayons. Il se subdivise en 5 sous-types :

- Bla - 8 rayons. Moyeu proéminent, totalement
évidé. Jante de section circulaire ou ovalaire. Il
s’agit d’une roue véritable que l'évidement du
moyeu permet de faire tourner sur un axe.

Deux exemplaires :

St. 81.F2.C2 D - @ : 50 mm - Epaisseur au moyeu :
26, 5 mm - Epaisseur de la jante : 4 mm - Epaisseur des
rayons : 2, 5 mm

St. 82.F4.C1 D - @ : 41 mm - Epaisseur au moyeu :
16, 5 mm - Epaisseur de la jante : 2/2, 5 mm - Epaisseur
des rayons : = 1 mm

- B1b - 8 rayons (pour 4 exemplaires) ou 10 rayons
(1 exemplaire). Moyeu proéminent, légerement
évidé a chaque extrémité. Jante de section aplatie
mais présentant une légere surépaisseur a la péri-
phérie.

Cinq exemplaires :

St. 81.F2.C1b D - @ : 44 mm - Epaisseur au moyeu :
12 mm - Epaisseur de la jante : 2/2, 5 mm - Epaisseur des
rayons : 2 mm

St. 81.F2.C6b D - Fragment avec le départ d’un rayon -
Epaisseur de la jante : 1 mm - Epaisseur des rayons :
<1lmm

St. 82.F4.C5b D - 10 rayons - @ : 50 mm - Epaisseur au
moyeu : 14, 5 mm - Epaisseur de la jante : 2 mm - Epais-
seur des rayons : 2 mm

St. 82.F4.C8 D - Petit fragment de jante - Epaisseur de la
jante : 2, 5 mm

1983 D, terre de décapage - @ : 44, 6 mm - Epaisseur au
moyeu : 17 mm - Epaisseur de la jante : 2 mm - Epaisseur
des rayons : <2 mm

- Blc - 8 rayons. Moyeu peu ou moyennement pro-
éminent, non évidé. Jante de section plate, sans sur-
épaisseur a la périphérie.

Huit exemplaires :

St. 350 nord D - Incompléte - @ : 55 mm - Epaisseur au
moyeu : 10 mm - Epaisseur de la jante : 1 mm - Epaisseur
des rayons : 1 mm

St. 81.F2.C2 D - Petit fragment de jante avec le départ
d’un rayon - Epaisseur de la jante : 2 mm

(10) - Deux exemplaires en bronze ont été retrouvés
depuis cette publication. Les nombres et pourcentage
publiés ici different donc légerement de ceux que nous
indiquions alors.

B1d

9
(o)
)

Fig. 21 : typologie des rouelles en bronze.

St. 81.F2.C2 D - Petit fragment de jante - Epaisseur de la
jante : 2 mm.

St. 81.F2.C3bD - o : 45 mm - Epaisseur au moyeu : 10 mm
- Epaisseur de la jante : 2 mm - Epaisseur des rayons :
2 mm

St. 81.F2.C4 D - Fragment de jante avec le départ d'un
rayon - Epaisseur de la jante : 1 mm - Epaisseur des
rayons : 2 mm

St. 81.F2.C10b D - @ : 43 mm - Epaisseur au moyeu :
5 mm - Epaisseur de la jante : 2 mm - Epaisseur des
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rayons : 1 mm

St. 82.F4.C8 D - Petit fragment de jante - Epaisseur de la
jante : 1 mm

St. 352 U - Fragment - @ : = 45 mm - Epaisseur au
moyeu :? - Epaisseur delajante:1, 5 mm - Epaisseur des
rayons : 1, 5 mm (FP.V.A. 7-8/1979-1980, fig 16, p. 161)

- B1d - 8 rayons. Moyeu proéminent, tres légere-
ment évidé a chaque extrémité. Jante de section
plate présentant, au pourtour, une surépaisseur
divisée par un sillon qui forme deux bourrelets
concentriques.

Onze exemplaires :

St. 81.F2.C1b D - @ : 44 mm - Epaisseur au moyeu : 8 mm
- Epaisseur de la jante : 2 mm - Epaisseur des rayons :
2 mm.

St. 81.F2.C2 D - Fragment avec le départ d’'un rayon -
Epaisseur de la jante : 2 mm. - Epaisseur des rayons :
<2 mm

1981 D, terre de décapage -  : 44 mm - Epalsseur au
moyeu : 9, 5 mm - Epaisseur de la jante : 2 mm - Epais-
seur des rayons : 2 mm

St. 82F4.C1 D - @ : 44 mm - Epaisseur au moyeu :
9, 5 mm - Epaisseur de la jante : 2 mm - Epaisseur des
rayons : < 2 mm

St. 82.F4.C2 D - Petit fragment de jante - Epaisseur de la
jante : 2 mm

St. 82. F4.C4 D - @ : 43 mm. - Epaisseur au moyeu :
10 mm - Epaisseur de la jante : 2 mm - Epaisseur des
rayons < 2 mm

St. 82.F4.C6 D - @ : 41, 5 mm - Epaisseur au moyeu :
10 mm - Epaisseur de la jante : 1, 5 mm - Epaisseur des
rayons : < 1, 5 mm

St. 82.F4.C6b D - O : 43, 5 mm - Epaisseur au moyeu :
7,5 mm - Epaisseur de la jante : 2 mm - Epaisseur des
rayons : < 2 mm

St. 82.F5.C2 D - Fragment de jante avec le départ de 4
rayons - & : 44, 5 mm - Epaisseur de la jante : 2 mm -
Epaisseur des rayons : 1 mm

1982 D, terre de décapage - Manque un fragment - & :
42 mm - Epaisseur au moyeu : 8 mm - Epaisseur de la
jante : 1, 3 mm - Epaisseur des rayons : 1, 5 mm

St 350 U - Incompleéte - & : 46 mm - Epaisseur au moyeu :
6 mm - Epaisseur de la jante : 3 mm Epaisseur des
rayons : 1 mm (EP.V.A. 7-8/1979-1980, fig. 16, p. 161).

- Ble - 8 rayons. Moyeu proéminent de facture tres
soignée, portant des reliefs figurant les frettes.
Deux exemplaires :

St. 046 D - Il ne demeure que le moyeu et le départ des
rayons - Epaisseur au moyeu : 18 mm

1981 D, surface du décapage - Il ne demeure que le
moyeu avec le départ des rayons - Epaisseur au moyeu :
18 mm - Epaisseur des rayons : 2 mm

- Un exemplaire, dont il ne demeure que le moyeu
et le départ des 8 rayons, n’est pas attribuable avec
précision a I'un ou l'autre des sous-types énumérés
ci-dessus.

St. 81.F2.C2 D - Epaisseur au moyeu : 9 mm - Epaisseur
des rayons : 2 mm

Type B2 : 4 rayons. Moyeu totalement évidé. Ce
type n’est représenté que par 1 exemplaire trouvé
en surface :

Lieu-dit “Les Gréves”, surface des labours - & : 26 mm
Epaisseur au moyeu : 6, 5 mm - Epaisseur de la jante :
1,2/1, 7 mm - Epaisseur des rayons : < 1, 2 mm

Type B3 : 4 rayons. Le diametre compris entre 15 et
17 mm. On distingue 2 sous-types :

- B3a - Moyeu faiblement marqué par un globule.
Trente-huit exemplaires :

St. 137 D - @ : 15 mm - Epaisseur au moyeu : 3 mm -
Epaisseur de la jante : 2 mm - Epaisseur des rayons :
2 mm

St. 270 nord D - @ : 15 mm - Epaisseur au moyeu :
2, 4 mm - Epaisseur de la jante : 2 mm - Epaisseur des
rayons : 2 mm

St. 81.F2.C1b D - @ : 16 mm - Epaisseur au moyeu : 3 mm
- Epaisseur de la jante : 2/2, 5 mm - Epaisseur des
rayons : 2 mm

St. 81.F2.C1b D - Fragment de jante avec un rayon -
Epaisseur de la jante : 3 mm - Epaisseur des rayons :
3 mm

St. 81.F2.C2 D - Petit fragment de jante - Epaisseur : 2 mm
St. 81.F2.C2 D - @ : 17 mm - Epaisseur au moyeu : 2 mm
- Epaisseur de la jante : 1/1, 5 mm - Epaisseur des
rayons : 1 mm

St. 81.F2.C2 D - Fragment de jante avec le départ d'un
rayon - Epaisseur de la jante : 1, 5 mm - Epaisseur des
rayons : 1, 5 mm

St. 81.F2.C4 D - @ : 15 mm - Epaisseur au moyeu :
3, 5 mm - Epaisseur de la jante : 2 mm - Epaisseur des
rayons : < 2 mm

St 81.F2.C6 D - @ : 16 mm - Epaisseur au moyeu : 2, 5 mm
- Epaisseur de la jante : 2 mm - Epaisseur des rayons :
<2mm

1981 D, surface du décapage - J : 16 mm - Epaisseur au
moyeu : 2, 5 mm - Epaisseur de la jante : 2, 5 mm - Epais-
seur des rayons : < 2, 5 mm

1981 D, surface du décapage - @ : 16 mm - Epaisseur au
moyeu : 2, 5 mm - Epaisseur de lajante : 2, 5 mm - Epais-
seur des rayons : < 2, 5 mm

1981 D, surface du décapage - @ : 16 mm - Epaisseur au
moyeu : 4 mm - Epaisseur de la jante : 2 mm - Epaisseur
des rayons : <2 mm

1981 D, surface du décapage - & : 16 mm - Epalsseur au
moyeu : 3 mm - Epaisseur de la jante : 2 mm - Epaisseur
des rayons : < 2 mm

1981 D, surface du décapage - J : 16 mm - Epalsseur au
moyeu : 3 mm - Epaisseur de la jante : 2 mm - Epaisseur
des rayons : <2 mm

1981 D, terre de décapage - @ : 15 mm - Epaisseur au
moyeu : 3 mm - Epaisseur de la jante : 2 mm - Epaisseur
des rayons : < 2 mm

St. 82.F4 D (surface) - @ : 15, 5 mm - Epalsseur au moyeu :
3 mm - Epaisseur de la jante : 2 mm - Epaisseur des
rayons : < 2 mm

St. 82. F4 D (surface) - @ : 17 mm - Epaisseur au moyeu :
3, 5 mm - Epaisseur de la jante : 2 mm - Epaisseur des
rayons : 2 mm

St. 82.F4.C1 D - Trés oxydée - @ : 16 mm - Epaisseur au
moyeu : 3, 5 mm - Epaisseur de la jante : 2, 5 mm - Epais-
seur des rayons : 2, 5 mm

St. 82.F4.C1 D - Incompleéte (il subsiste 1/4 seulement) -
@ :? - Epaisseur au moyeu : 3 mm - Epaisseur de la jante :
2 mm - Epaisseur des rayons : 2 mm

St. 82.F4.C1b D - @ : 16 mm - Epaisseur au moyeu :
~ 3 mm - Epaisseur de la jarite : = 2 mm - Epaisseur des
rayons : = 2 mm (la forte oxydation rend difficiles les
mesures qui demeurent approximatives)

St. 82.F4.Clb D - @ : 15, 5 mm - Epaisseur au moyeu :
3 mm - Epaisseur de la jante : 2 mm - Epaisseur des
rayons : < 2 mm

St. 82. F4.Clb D - @ : 15, 5 mm - Epaisseur au moyeu :
3 mm - Epaisseur de la jante : 2 mm - Epaisseur des
rayons : 2 mm.

St. 82.F4.Clb D - @ : 15, 5 mm - Epalsseur au moyeu :
3 mm - Epaisseur de la jante : 2 mm - Epaisseur des
rayons : < 2 mm

St. 82.F4.C2D - @ : 16 mm - Epalsseur au moyeu : 3 mm
- Epaisseur de la jante : 2 mm - Epaisseur des rayons :
<2mm

St. 82.F4.C2b D - @ : 15, 5 mm - Epaisseur au moyeu :
3 mm - Epaisseur de la jante : 2 mm - Epaisseur des
rayons : 2 mm

St. 82.F4.C3 D - @ : 16 mm - Epaisseur au moyeu :
3, 5 mm - Epaisseur de la jante : 3 mm Epaisseur des
rayons : < 3 mm

St. 82F4.C4b D - @ : 15, 5 mm - Epalsseur au moyeu :
3, 5 mm - Epaisseur de la jante; 2 mm - Epaisseur des
rayons : 2 mm.

St. 82.F4.C8 D - J : 15 mm. Epalsseur au moyeu : 3 mm.
- Epaisseur de la jante : 2 mm. - Epaisseur des rayons :
<2mm

St. 393 D - Fragment de jante avec départ d'un rayon -
@ :? - Epaisseur de la jante : 2, 5 mm - Epaisseur des
rayons : 2, 5 mm

St. 394 D - Oxydée. Manque un fragment - @ : 15, 5 mm
e Epalsseur au moyeu : = 3, 5 mm - Epaisseur de la jante :
1, 7 mm. - Epaisseur des rayons : 1, 7 mm

1982 D, terre de décapage - @ : 15, 5 mm - Epalsseur au
moyeu : 2, 8 mm - Epaisseur de la jante : 2 mm - Epais-
seur des rayons : <2 mm

1982 D, terre de décapage - & : 15, 5 mm - Epalsseur au
moyeu : 4 mm - Epaisseur de la jante : 2, 5 mm - Epais-
seur des rayons : < 2, 5 mm

1982 D, terre de décapage - @ : 15, 5 mm - Epalsseur du
moyeu : 3 mm - Epaisseur de la jante : 2 mm - Epaisseur
des rayons : 2 mm

1982 D, terre de décapage - & : 15, 5 mm - Epalsseur au
moyeu : 2 mm - Epaisseur de la jante : 2 mm - Epalsseur
des rayons : <2 mm.

1982 D, terre de décapage - @ : 15, 5 mm - Epalsseur au
moyeu : 2, 3 mm - Epaisseur de la jante : 2 mm - Epais-
seur des rayons : < 2 mm

1982 D, terre de décapage - @ : 15, 5 mm - Epaisseur au
moyeu : 2, 5 mm - Epaisseur de la jante : 1, 5/2 mm -
Epaisseur des rayons : 1, 5 mm

1982 D, terre de décapage - @ : 15, 5 mm - Epalsseur au
moyeu : 3 mm - Epaisseur de la jante : 2 mm - Epaisseur
des rayons : 2 mm

St. 410 D( 15 cm) - : 15,3 mm - Epalsseur au moyeu :
3 mm - Epaisseur de la jante : 1, 5 mm - Epaisseur des
rayons : 1, 5 mm

St. 83.F4.C15b D (- 5 cm) - I : 16 mm - Epaisseur au
moyeu : 2, 5 mm - Epaisseur de la jante : 2 mm - Epais-
seur des rayons : <2 mm

- B3b - Aucune trace de moyeu. Les faces semblent
avoir été limées.

Un exemplaire :

1982 D, terre de décapage - Epaisseur au moyeu : 2 mm -
Epaisseur de la jante : 1, 2/2, 2 mm - Epaisseur des
rayons : 1, 3/2, 2 mm

LES FIBULES

Elles ont déja fait 1'objet d'une publication exhaus-
tive dans un numéro récent de cette méme revue
(DEBORD, 1996). Nous n’en reprendrons donc pas

I'étude ici. Nous rappellerons simplement que sur
les quatre cent cinq exemplaires exhumés, trente-
cinq seulement sont en bronze et un en argent, I'en-
semble de ce mobilier formant un corpus tres
homogene qui s’intégre parfaitement dans la phase
du La Téne D 2. La présence d’exemplaires aban-
donnés en cours de fabrication témoigne de la pro-
duction locale d'une partie au moins de ces objets.
La figure 22 montre un échantillonnage des diffé-
rents types en bronze.

AIGUILLES, EPINGLES, POINCONS

FIG. 23, 1 - St. 375 D - Longueur actuelle : 51 mm
Aiguille cassée au niveau du chas.

FIG. 23, 2 - 5t 395 D (- 30 cm) - Longueur : 90 mm
Aiguille & chas compleéte.

FIG. 23, 3 - St. 82.F4.C4b D - Longueur : 81 mm
Méme type que la précédente.

FIG. 23, 4 - St. 27 U (EP.V.A. 3/1975, pl. 37) -
Longueur : 98 mm

Epingle (?). L'extrémité proximale est taillée en
double biseau. Le corps passe progressivement
d’une section quadrangulaire a une section circu-
laire vers la pointe.

FIG.23, 5 - 8t 83 U (EBV.A. 3/1975, pl. 37) -
Longueur : 69 mm

Poingon dont I'extrémité proximale est refermée en
anneau.

FIG. 23, 6 - 1975 U (anomalie 4, carré ZY-LVII, sec-
teur 5) (EP.V.A. 3/1975, pl. 37) - Longueur : 30 mm

Petite épingle a téte subsphérique.
FIG. 23, 7 - 5t. 034 D - Longueur : 47 mm

Poingon a corps de section hexagonale. La pointe,
qui passe progressivement a une section subcircu-
laire, conserve les traces trés nettes du limage mais
son extrémité présente, sur 2 mm. environ, un lus-
tré d"usage.

FIG. 23, 8 - St. 324 D (- 45 cm) - Longueur : 42 mm

Petit poingon & corps de section circulaire dont I'ex-
trémité proximale se termine en anneau

FIG. 23, 9 - St. 388 D (surface) - Longueur actuelle :
64 mm
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Fig. 22 : quelques exemples de fibules en bronze.
1-Type3c;2-Type5b1;3-Type7cla;4-Type7clb;5-Type8c;6-Type8a;7-type8b;8-Type9a;9 - Type 14a
(il convient d’ajouter a cet échantillonnage le type 2b 1 omis sur cette planche).

Fig. 23 : aiguilles, épingles et poingons.

Fragment de poingon a corps de section circulaire.
Il est cassé aux deux extrémités.

FIG. 23, 10 - St. 82.F4.C9 D - Longueur actuelle :
42 mm

Extrémité distale d’'un poingon a corps de section
quadrangulaire passant a une section circulaire
vers la pointe.

DIVERS

FIG. 24, 1 - St. 218 D - Longueur : 45 mm - Largeur :
9 mm - Hauteur maximale : 14 mm - Epaisseur du
métal : 2 mm - Dimensions de l'ouverture : 27x3,
5 mm

Entrée de fourreau a bord rectiligne. Thierry Lejars
remarque que “I'entrée du fourreau laténien est
rarement droite” (1994, p. 31). Les entrées droites
semblent apparaitre a la fin du La Tene D1 mais
sont plutdt caractéristiques du La Tene D2
(BRuNAUX et LAMBOT, 1987, p. 122).

FIG. 24, 2 - St. 27 U (FPV.A. 3/1975, pl. 38) -
Longueur : 25 mm

Petit marteau de section quadrangulaire. Il est
muni, vers la partie proximale, d’'une ouverture
rectangulaire (3x5 mm) destinée a 1’emmanche-
ment.

FIG. 24,3 - St. 286 D - Longueur actuelle : 57 mm -
O maxi. : 5, 5 mm

Ciseau incomplet a corps de section ronde aplati a
I'extrémité distale qui est cassée au dessus du tran-
chant. Le brusque rétrécissement qui se remarque a
la partie proximale (o : 4 mm) devait marquer le
départ d'une soie, dont il ne demeure que 3 mm,
destinée a 'emmanchement de cet outil.

FIG. 23, 4 - St. 242 sud D - Longueur : 82 mm

Couteau. La lame, a dos légérement convexe, est
trés oxydée. Le tranchant est sensiblement paralle-

le au dos. La soie plate a été protégée de 1'oxyda- g7
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Fig. 24 : objets divers.
1 - Entrée de fourreau ; 2 - marteau ; 3 - Ciseau ; 4 - Couteau ; 5 - Tourillon (?) ; 6 - Boucle ; 7 - Barette a décor poingon-
né ; 8 et 13 - Objets & usage indéterminé ; 9 - Fragment de torque ; 10 et 11 - Eléments en forme de gouttiere ; 12 - Grelot.

tion par le manche. Elle présente une encoche a son
extrémité et deux autres encoches, moins pronon-
cées, situées face a face sur les cotés.

FIG. 23, 5 - St. 053 D - Hauteur : 21 mm - Longueur
actuelle : 23 mm

Sorte de tourillon composé de deux axes perpendi-
culaires de section ronde. L’axe vertical, complet, a
son extrémité légerement bombée. L'axe horizontal
présente des traces de fracture.

FIG. 23, 6 - St. 136 D (surface) - Dimensions : 21x19
mm) - Longueur de I'ardillon : 18 mm

Petite boucle complete. Son ardillon a été découpé
dans une tble de bronze de 0, 5 mm d’épaisseur.

FIG. 23, 7 - St. 83.F4.C14 D (- 35 cm) - Longueur :
128 mm - Largeur maxi. de la partie décorée : 5 mm
- Largeur au niveau des trous de fixation : 7 mm -
Epaisseur maxi. : 2, 5 mm

Barrette & décor poingonné. Chaque extrémité a été
aplatie, provoquant un élargissement dans lequel a
été pratiqué un trou de fixation d’environ 3 mm. de
diametre.

FIG.23, 8 - St. 132 D - Longueur : 58, 5 mm -
Largeur maxi. : 7 mm - Epaisseur maxi. : 1, 8 mm

Objet a usage indéterminé.

FIG. 23, 9 - St. 365 ouest D

Voir ci-dessus, § “Parures annulaires” (torques).
FIG. 23,10 - St. 395 D

Fragments appartenant a un méme objet en forme
de gouttiere (largeur de la gouttiere : 2 mm, pro-
fondeur : 1 mm)

FIG. 23, 11 - St. 329 D (couche du fond).

Trois fragments, trés oxydés, en forme de gouttiere
(largeur : 5 mm, profondeur de la gouttiere : 2 mm).
Deux de ces fragments sont rectilignes et semblent
appartenir au méme objet. Une de leurs extrémités
porte la trace d'une fracture tandis que l'autre
extrémité, qui est demeurée intacte, s'infléchit lége-
rement en s’élargissant jusqu’a 7 mm. Le troisieme
fragment est en arc de cercle. Comme pour les pré-
cédents, I'une des extrémités est fracturée, 1’autre
étant demeurée intacte et présentant les mémes
caractéristiques que ci-dessus.

FIG. 23,12 - St. 133 D - @ : 18 mm - Hauteur (avec
I’annelet de suspension) : 24 mm
Grelot.

FIG. 23, 13 - St. 399 D - Longueur actuelle : 16 mm

Objet massif, de coupe hexagonale. Il est cassé a la
base, éclaté a I'extrémité supérieure qui comporte
une partie légerement saillante de section circulaire
(D =4 mm)

CONCLUSION

Les objets pour lesquels nous avons pu tenter d’éta-
blir une datation peuvent s’insérer facilement dans
la phase chronologique du La Téne D 2. Certains,
comme ceux qui se rapportent a un usage chirurgi-
cal, ont parfois été trouvés, mais toujours en faible
nombre, sur des gisements antérieurs a la
Conquéte. C’est surtout apres la guerre qu’ils se
développeront, durant toute la période gallo-
romaine. Leur présence en nombre relativement
important a Villeneuve-Saint-Germain, de méme
que celle d'un fragment de statue en bronze, sem-
blent bien témoigner d’une occupation tardive du
site. Certains éléments, notamment de vaisselle
tardo-républicaine, ont pu apparaitre durant la pre-
miere moitié du ler siecle av. J.-C. Mais, outre que
leur fabrication s’est poursuivie sur une période
assez longue, nous avons déja souligné qu'’il s’agis-
sait d’objets de prestige qui devaient étre conserveés
durant une génération au moins et que leur pré-
sence sous forme de déchets destinés a la refonte
suppose un rejet bien postérieur a leur acquisition.
L'étude des fibules (DEBORD, 1996) avait déja mon-
tré la présence d'un nombre non négligeable de
types tardifs. Le mobilier en bronze semble donc
bien confirmer 'appartenance au La Tene D 2 du
site de Villeneuve-Saint-Germain, certains élé-
ments se situant plus particulierement dans la
deuxiéme phase postérieure a la Conquéte.
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