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STRUCTURES D’ATELIER DE POTIERS MEDIEVAL
A PONT-L'EVEQUE (OISE)

Bruno DESACHY *

LE SITE DE PONT L'EVEQUE

Le village de Pont I'Evéque jouxte la commune de
Noyon au sud-ouest. Il est situé sur 1'Oise, non loin
de la confluence de cette derniére avec son affluent
la Verse. Le village se trouve actuellement au
confluent du canal du Nord et du canal latéral a
'Oise (fig. 1).

L'intervention archéologique se situe précisément
dans la cour de la mairie de Pont-l’Evéque, a une
altitude d’environ 39 m NGF. Le contexte géogra-
phique est celui de la basse terrasse de la vallée de
1'Oise, avec un substrat géologique alluvial ancien
formé de sables et graviers, recouvert au niveau du
site par des alluvions argileuses récentes. Il faut
noter que ces alluvions argileuses hétérogenes ne
constituent qu'un matériau de médiocre qualité
pour l'artisanat de la poterie. Les plus proches gise-
ments d’argile sédimentaire, dont 'homogeénéité et
la plasticité sont plus propices au tournage des
poteries, se situent a Sempigny, a 1,5 km au sud-est
dans des affleurements tertiaires — sparnaciens- a la
base du versant sud de 1'Oise (POMEROL 1976).

Pont-I'Evéque est mentionné comme villa des 1142
(Pontus Episcopi). Le toponyme provient d’un pont
sur I'Oise, sur lequel I'évéque percevait un péage
(GUYOT JEANNIN 1987 p. 200) et autour duquel le vil-
lage semble s’étre développé. Un port y est atteste
en 1312 (HEROLD, NAFILYAN, PLOUVIER 1986), témoin
de l'activité économique induite par le trafic fluvial
et la proximité de la ville de Noyon (laquelle n’est
pas directement établie sur I'Oise). Avec I'aména-
gement des canaux aux XIXe et XXe siecles, Pont-
I'Evéque prend l'aspect d'un village de mariniers.

CIRCONSTANCES DE LA DECOUVERTE ET
PREMIERS VESTIGES OBSERVES

En mai 1990, 'aménagement d"un parking et arrét
de car dans la cour devant la mairie-école de Pont
'Evéque entraina le décapage du sol sur 40 cm de
profondeur, sur une surface d’environ 450 m?, ainsi
que l'ouverture d'une tranchée de canalisation au
nord-est de la surface décapée.
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Fig. 1 : situation de Pont-1'Evéque.

Lors du creusement de cette tranchée, les inven-
teurs du site (MM. Gawlick et Liénard) remarque-
rent une concentration de céramique, dans laquelle
ils recueillirent des tessons fendus et déformés
ainsi que deux vases complets (150-1 et 150-2, dont
les dessins sont présentés ci-aprés dans I'étude de
la céramique par M.-C. Lacroix). Poursuivant leur
exploration, ils mirent au jour des amas d’argile
grise et des fragments de tuiles.

A la suite de la déclaration de cette découverte par
M. Liénard, une intervention archéologique d’ur-
gence eut lieu, menée par le Service archéologique
de la ville de Noyon, sous le contrdle du Service
régional de 1’Archéologie. Elle était destinée a véri-
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fier la présence de structures de production céra-
mique, avant que le site ne soit rendu inaccessible
par la pose du nouveau revétement de sol.

Les vestiges et le matériel recueillis par les inven-
teurs semblaient en effet caractéristiques d'un ate-
lier de potiers. Le matériel céramique, d’aspect
médiéval, était concentré sur une zone d’un dia-
metre approximatif de 2 m, recoupée par la tran-
chée de canalisation liée au réaménagement de la
place, au nord de la surface décapée (fig. 2). Les
résidus de matériau argileux gris, tres plastique et
homogene, d’aspect et de texture tres différents des
alluvions formant le substrat naturel du site, se
situaient dans la méme zone.

0 -  25m

Fig. 2 : localisation des fouilles. 1 - mairie-école; 2 - sur-
face terrassée; 3 - surface du sondage; 4 - découverte
d’une probable fosse tessonniére lors du creusement
d’une tranchée de réseau.

Ces indications correspondent vraisemblablement
a l'existence d’une fosse a argile, comblée par une
tessonniere (que nous avons numéroté 150) mar-
quant la réutilisation de la fosse comme lieu de
rejet des ratés de cuisson. Il n’en subsistait plus de
traces en place lors du réexamen de la tranchée et
de la surface décapée avoisinante.

STRUCTURES RECONNUES EN FOUILLE

La surface décapée pour I'aménagement de l'arrét
de car paraissait ponctuellement perturbée par des
creusements et phénomenes récents, dus notam-
ment a la guerre de 1914-1918 (lors de laquelle le
village a été détruit; I'actuelle mairie-école date de
la reconstruction apres 1918). Compte tenu du délai
tres restreint (en cours de chantier) et des moyens
limités (un seul fouilleur, ponctuellement aidé par

M. Liénard et des habitants de Pont-I'Evéque), l'in-
tervention s’est limitée a un sondage de 28 m’ situé
dans une zone moins remaniée, out apparaissaient
des tessons médiévaux dans la couche superficielle
remaniée.
PERTURBATIONS ET STRUCTURES
RECENTES

Les niveaux de sols anciens n’étaient pas conservés.
Le sol vierge argileux est directement apparu sous
10 a 15 cm d'un remblai contenant des éléments
hétérogenes, notamment des tessons (gres, céra-
mique glacurée, faience) datables depuis le XVIe
jusqu’au XXe siecle. Ce remblai (couche 100) est dt
aux perturbations entrainées par le terrassement,
mais aussi sans doute a un nivellement du terrain
lié aux reconstructions d’apres la premieére Guerre
mondiale.

Des structures excavées modernes ou contempo-
raines sont apparues, recoupant le sol vierge et les
vestiges de l'atelier médiéval (fosses 105, 107, 132,
fondations de murs et constructions 128, 129, 131).

L’ATELIER DE POTIERS MEDIEVAL

Dans ce sondage, trois structures excavées (fig. 3)
attribuables a un atelier de potiers, visibles dans le
substrat géologique vierge, ont été reconnues et
partiellement fouillées (fosses 127, 130, 134).

FOSSE 130 ET TESSONNIERE 121

Au nord de l'aire fouillée sont partiellement appa-
rues les limites d'une grande fosse (négatif 130).
Seules les couches les plus récentes du comblement
de cette fosse ont été fouillées. Il s’agit des couches
101, 103 et 121 (fig. 4), appartenant a une tessonnie-
re visible en surface apres le décapage. 101 et 103
formaient la partie supérieure de cette tessonniére,
artificiellement distinguée de la partie inférieure
121. Ces couches reposaient a la surface du remblai
135, seule autre couche observée du comblement
de la fosse 130.

L'étude du matériel de la tessonniere 101-123-121
effectuée par Marie Christine Lacroix est présentée
dans l’article suivant; les observations effectuées
des la fouille et le premier examen du matériel
étaient celles de tres forts impacts thermiques (sco-
rification, vitrification) affectant certains tessons.
Un grand nombre de tessons portaient sur leur face
externe des traces d’argile cuite, couvrantes, avec
parfois des empreintes de doigt. Des fragments
d’argile modelée étaient appliqués a l'intérieur de
certains cols, portant en négatif 'empreinte du
bord.
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Fig. 3 : plan et coupes.

Compte tenu de l'aspect et de I'abondance de ces
traces d’argile modelée sur les poteries, il peut dif-
ficilement s’agir de cales d’enfournement. Ce type
de traces correspond plutét a des vases utilisés ou
réutilisés dans la construction de fours
(DUFOURNIER, PICON 1987). Les avantages de cette
technique résident dans I'économie de matériaux,
la réutilisation des déchets de l'atelier, la facilité de
la construction, et les qualités d’isothermie de celle-
ci ('air emprisonné dans les formes fermées, préfé-
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rentiellement utilisées, jouant un role d’isolant)
favorisant les économies de combustible.

De tels fours sont archéologiquement connus, dans
lesquels des poteries sont utilisées pour la
construction des parois (par exemple a Saint Denis,
four Pinson daté du début du XIVe siecle; MEYER
1986), de la sole (par exemple a Savignies, four a
gres du Détroit, daté du XVle siecle; CARTIER 1989),
ou du voltement, comme le montre une gravure
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Fig. 4 : les tessonnieres 101-103-121.

du Traité des Arts céramiques de Brongniart (1877, pl.
XXXVIID). Tous ces fours sont de type four-tunnel (a
tirage horizontal).

Cette tessonniére est donc interprétable comme
rejet de débris issus de la démolition ou de la réfec-
tion d'un four. Il est tentant de mettre en relation ce
dépot avec le four probable révélé par la fouille de
la fosse 127 voisine, mais rien ne prouve cette rela-
tion.

FOSSE 127

Une deuxiéme grande fosse (négatif 127), au sud
du sondage, aux limites partiellement reconnues, a
fait 'objet d'une fouille trés limitée, destinée a en
reconnaitre la stratification (fig. 5).

Phase d’utilisation

Le fond de cette fosse est tapissé d'une mince
couche sombre trés cendreuse (126), comprenant
quelques tessons et fragments de céramique pla-
qués a plat; elle présente 1'aspect caractéristique
d’une surface piétinée. Quelques pierres a la base
du bord de fosse, contre lesquelles 126 vient s’ap-
puyer, faisaient peut-étre partie d'un aménagement
sommaire de ce bord (enregistré 137).

Cette couche 126 est surmontée par un dépot argi-
leux s’amenuisant jusqu’a disparaitre vers 1'extré-
mité est de la fosse, d’aspect proche de celui du sol
vierge, mais avec présence de quelques tessons et
nodules d’argile cuite (125). Ce dépdt 125 est vrai-
semblablement issu de colluvions ayant affecté le
bord de la fosse.

Fig. 5 : fosse 127 ; au fond, la couche cendreuse piétinée
126 marquant l'utilisation de I'aire de chauffe probable.

Le dépdt de colluvions 125 est recouvert par une
deuxiéme couche mince piétinée cendreuse (124),
d’aspect semblable a 126, et qui vient se confondre
avec cette derniére a l’est, 1a o1 125 n’existe plus.

Le contexte, la taille de la fosse, les couches cen-
dreuses piétinées qui en recouvrent le fond, sugge-
rent d’interpréter cette structure comme une aire de
chauffe (fig. 6). Dans cette hypothese, le four cor-
respondant se situerait dans le prolongement de la
fosse vers 1’ouest ou le sud-ouest, dans la zone non
sondée (dans laquelle remblai remanié et traces
récentes masquaient les éventuels vestiges plus
anciens). La présence du dépdt de colluvion 125
témoigne d'un effondrement de paroi limité, que
I'artisan n’a pas jugé utile de déblayer totalement.

Phase d’abandon et comblement

Une séquence de remblais successifs (120, 119, 118,
116, 115, 111) de nature argileuse, hétérogene, sur-
monte la couche piétinée 124, et receéle un tres
grand nombre de tessons, avec des ratés de cuisson
évidents (fragments de vases différents soudés
ensembles, fendus, scorifiés) ainsi que des nodules
et fragments d’argile cuite modelée (cales, mor-
ceaux de parois de four) et quelques éléments de
construction en terre cuite (carreaux et fragments
de tuile plate).

Ces remblais ne se distinguent que par leur couleur
plus ou moins rouge due a la proportion d’argile
rubéfiée qu’ils contiennent. Ils constituent les
apports successifs d'un méme comblement, sans
doute volontaire et rapide (pas de dépdt de collu-
vions ni de traces d’exposition aux intempéries
entre ces remblais). La surface de la derniére
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couche de cette séquence (111) présente un aspect
ondulé, mais sans traces probantes de recreuse-
ment; cet aspect est probablement d a un apport
progressif (déversement de seaux ou paniers...)
formant des monticules distincts.

La partie supérieure de la stratification, arasée par le
décapage, montre un deuxiéme dépdt de colluvion
(109) semblable a 125, qui recouvre partiellement la
séquence de remblais. Il est recouvert par un dép6t
cendreux (108 — déchets de curage de foyer? -) lui-
méme partiellement recouvert par un dernier dép6t
de colluvion (110) semblable a 109 et 125.

Cette phase de comblement de la fosse 127
témoigne de 1'abandon du four dont elle formait
probablement l'aire de chauffe, et du maintien de
l'activité de l'atelier : ratés de cuisson et déchets
divers indiquent le fonctionnement d’autres fours a
proximité (fig. 6).

FOSSE 134

A lest et a proximité de la fosse 127, recoupée
comme elle par le creusement récent 107, une fosse
(134), s’étendant au-dela du sondage, présentait en
surface une couche de comblement (133) non
fouillée, apparemment riche en céramique (fig. 6).

CONCLUSION

Ces observations rapides témoignent de I'existence
vraisemblable d’un site de production céramique a
Pont-I'Evéque. Le site est actuellement conservé
sous la cour sur rue de la mairie-école. Il s’étend
peut-étre au dela : cour arriere de la mairie, école,
parcelles voisines.

La datation probable de cet atelier, issue de I'étude
du matériel mené par M. C. Lacroix (voir 'article
suivant), se situe au Xlle siecle.

Cette période est historiquement celle d'un déve-
loppement du “péle économique” limitrophe
qu’est le site urbain de Noyon, marqué par l'ex-
pansion spatiale de la ville, le renouvellement de
ses équipements, et la montée en puissance de la
part bourgeoise et commercante de sa population
(charte de commune, accordée par l'évéque des
1109). Ce développement, largement fondé sur
celui des campagnes environnantes, s’accompagne
d’échanges économiques plus actifs. La localisation
de Iatelier de Pont-1Evéque est peut-étre un indice
de ce développement des échanges.

En effet, l'atelier est situé a quelque distance de
sources possibles d’approvisionnement en argile (il
apparait, sous réserve d'une confirmation par une
étude pétrographique ou physico-chimique, que

les alluvions argileuses sur place n’ont vraisembla-
blement pas été utilisées). Mais il est situé au point
de rupture de charge entre 'axe de transport de
marchandises qu’était 'Oise, et la desserte du mar-
ché noyonnais. Il semble donc que les potiers de
Pont-I'Evéque aient recherché une localisation plus
propice a la distribution de leurs produits qu’a leur
fabrication.

Ces questions s’inscrivent dans une étude plus glo-
bale de la céramique en haute vallée de 1'Oise,
incluant 'examen comparé d’ensembles de maté-
riel en contexte de production et de consommation.
Cette étude est maintenant entamée pour la pério-
de médiévale (LACROIX 1995).
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