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A PROPOS DES CONES EN CERAMIQUE
DU FOUR DE POTIER DE LACROIX-SAINT-OUEN (OISE)

Marc DURAND *

La fouille de sauvetage d'un four de potier,
réalisée sous des conditions climatiques exécrables
(pluies, neige, gel, dégel, etc.) a été relatée dans nos
colonnes il y a quelques années dé¢ja (J. CARTIER &
M. DUrAND, 1990, 3/4, p. 127-137).

Un cas social (un agent de I'ONF et sa nombreuse
famille se trouvait sans toit a la suite de l'incendie
de sa maison) nous contraignait a mener cette fouille
dans l'urgence, en moins de deux mois (décembre
1976/février 1977), en plein hiver, avec peu de
moyens matériels et financiers et, bien stir, sans abri
pour protéger le site.

LES DONNEES ARCHEOLOGIQUES
RAPPEL DU DEROULEMENT DE LA FOUILLE

A lintention des lecteurs ne possédant pas
l'article cité plus haut, nous rappelons le
déroulementet les résultats de l'intervention.

Le terrain sur lequel se construisait la maison
forestiere, a 1'orée de la forét de Compiegne, sur
la commune de Lacroix-Saint-Ouen (fig. 1), avait
fait]’objet dans le courant de 1976, d"une prospection
magnétique par 1'équipe d’Alain Tabbagh, du
Centre de Recherches de Garchy (Nievre). Des
batteries de fours avaient été repérées. Les
constructeurs en avaient tenu compte pour les
préserver. Cependant, la tranchée pour les conduits
d’eau et de gaz n’avait pu épargner une partie d'un
des fours et sa tessonniere.
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Fig. 1: plan de situation; maison forestiere du Loup, a
Lacroix-Saint-Ouen, Oise; cadastre de 1934, section D3.
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Ce four avait été abandonné avec sa charge par
le ou les potiers, apres écroulement de celle-ci dans
la chambre de cuisson, pour une raison que nous
ignorons. A une gamme peu variée de récipients
domestiques s’ajoutaient des cones, ou des ogives,
en céramique, de tailles différentes et au nombre
total de 237 individus dont 14 étaient intacts ou
légerement endommagés (fig. 2 a5). Ces «épis »
en bon état se trouvaient parmi la charge, dans la
chambre de cuisson et sur le foyer. Les autres étaient
dispersés dans la tessonniére et aux alentours du
four. Quelques-uns, tres abimés sauf trois sur le coté
sud du foyer, étaient disposés emboités les uns dans
les autres dans les murets limitant I’espace du four

(fig. 6).

Fig. 2 et 3: différents cones en céramique trouvés dans le
four de Lacroix-Saint-Ouen (photos Jean LEMOINE)

DATATION

La datation archéomagnétique effectuée par
Mme Bucur, alors assistante du professeur Thellier,
a la suite des prises de témoins (fig.7), donna le
milieu du XIII* siecle (+ 25 ans). Le gel puis le
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Fig. 4 et5: d’autres cones en céramique provenant du
four de Lacroix-Saint-Ouen (photos Jean LEMOINE).
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Fig. 7: prises de témoins pour la datation archéomagnéti-
que sur la sole du four de Lacroix-Saint-Ouen (photo Marc
DURAND).
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Fig. 6: emplacements des « épis » (E) sur les murets du
foyer du four de Lacroix-Saint-Ouen (dessin Monique
WABON).

dégel avaient altéré tres légerement la stabilité de la
zone rubéfiée de la sole, d’ou cette fourchette de
temps relativement importante proposée par le
Professeur Thellier, par prudence. Sous de meilleures
conditions climatiques, il est certain que la marge
d’erreur aurait été beaucoup plus réduite.

LE MOBILIER CERAMIQUE

Si l'inventaire des formes céramiques n’a pas
posé de problemes, en revanche la typologie des
cones nous a laissés dubitatifs. De volumes et de
diametres allant presque du simple au double,
nous proposons deux exemples, parmi les 14 cones
intacts, qui donneront un apercu plus détaillé de ce
mobilier que les photos (fig. 8 et 9).

A quels usages pouvaient bien étre destinée cette
production? Avec les réserves habituelles, nous
avions suggéré, a l'époque, qu’il s’agissait (en
employant le conditionnel) soit d’épis de faitage,
comme il en existe encore dans le Sud de I’Espagne
ou au Portugal, pour terminer le sommet d’un toit
a quatre pentes ou un toit de chaume de forme
circulaire, soit de creusets pour les quelques petits
modules possédant un bec verseur. Les exemples
d’épis de faitage connus en France, en particulier
ceux du musée du Mans, sont glagurés, tres élaborés
et plus tardifs. Nous sommes donc restés sur une
prudente réserve.
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Fig. 8: creuset provenant du four de potier médiéval de
Lacroix-Saint-Ouen. Pour remettreal’échelle1/1,agrandir
a 300,03 % (dessin de Véronique Pissor).

LES DONNEES ACTUELLES

Les fouilles menées par Nicolas Thomas,
rue des Archives a Paris, en 2003, 'ont conduit a
reconnaitre, parmi les arfefacts mis au jour, des
creusets destinés a la fonderie de métaux non
ferreux dans une échoppe médiévale. Apres
examen et comparaison avec les notres, ou une
certaine similitude morphologique est évidente,
nous pouvons donc pencher pour cette utilisation
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Fig.9: autre exemple de creuset provenant du four
de Lacroix-Saint-Ouen. Pour remettre a 1’échelle 1/1,
agrandir a 300,03 %. Concernant les figures 8 et 9, voir les
commentaires dans le document annexe, page suivante
(dessin Véronique Pissor)

pour la plupartd’entre-eux, quel quesoitleur forme,
leur taille, leur diametre, a l'exception de ceux
ayant un bec verseur qui peuvent avoir deux usages.
D’autres fouilles et recherches ont fourni des
creusets de ce type. Nicolas Thomas nous propose a
titre de référence:

- les fouilles en 2000-2001 du Palais de Justice de
Besangon (Doubs) dont 'étude du matériel est en
cours par ses soins (fouille de L. VAXELAIRE) ;

- fouilles de Hargnies (Ardennes) par Jean-Pierre
Lémant (non publiée);

- Enfin, & Pymont, dans le Jura, dans la forteresse
des XIII¢ et XIVe siecles (fouille ]J.-Cl. JEANJACQUOT;
Catalogue de 'exposition, 1993/1994).
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Toutes ces fouilles, relativement récentes par
rapport a la nétre, donnent des datations, pour ces
creusets de fonderie de métaux non ferreux, qui se
situent au XIV® siecle; celle de Hargnies propose une
datation plus serrée: premier quart du XIV* siecle.

Les creusets, puisqu’il s’agit bien de creusets de
fondeurs de métaux non ferreux, trouvés a Lacroix-
Saint-Ouen datent de la moitié du XIII® siecle et
certainement un peu avant puisque certains
d’entre-eux, présentant des défauts ou des félures,
sont réemployés dans les murets du four.

Nous pouvons donc avancer, sans grand risque
d’erreur, que ce type de creusets est déja d'un usage
courant dans la premiere partie du XIII° siecle, ce
qui fait remonter son emploi d"un siecle par rapport
aux découvertes récentes.

Bien entendu, 1'usage des creusets de fonderie
remonte bien au-dela de cette période médiévale et
se perd presque dans lanuit des temps antiques mais
nous voudrions faire remarquer que ce sont, pour
linstant, les seuls morphologiquement complets
qui se rattachent au Moyen Age, du moins pour
notre région.
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DOCUMENT ANNEXE

CREUSET DE LA FIGURE 8

Forme intacte d’une contenance de 4,20 litres (au
ras bord). Pate de terres cuites tres dure, de couleur
rosée et de surface lisse. Finition peu soignée avec,
par endroits, des empatements d’argile (en particu-
lier au fond du récipient). Traces de tournage bien
visible sur la face interne.

Le récipient est ébreche en deux endroits: sur
la face externe du rebord (cf. fig.8) et a l'autre
extrémité du codne, au niveau de la pointe disque
irrégulier d'un diametre d’environ 6,5 cm, placé de
biais par rapport au centre et sur la face externe.
Partie relativement plane qui permet une meilleure
assise du récipient - tres lourd - quand on le tient
incliné.

Présence en deux endroits d'un dépot poudreux
de couleur blanchatre (larges bandes d'une dizaine
de centimetres) en deux endroits opposés, sur les
faces interne et externe. Noter aussi que la partie
détériorée du cone située au fond, se trouve du
méme cOté que le dépot blanchatre interne. Ce
dépot poudreux ainsi que 1'usure de la surface au
niveau du fond ne seraient-ils pas liés a 1'utilisation
de ces cones?

CREUSET DE LA FIGURE 9

Forme intacte d’une contenance de 2,20 litres (a
ras bord). Pate de terres cuites treés dure, de couleur
rosée. Surface lisse. Finition peu soignée avec, par
endroits, des empatements d’argile. Traces de tour-
nage bien visibles sur la face interne.

Présence d’un bec verseur (?) de la largeur d'un
doigt, réalisé par simple pression dans la pate
fraiche. Présence d'un dép6t poudreux de couleur
blanchatre, sur la face interne (large bande placée
sur le cdté opposé au « bec verseur »).

Etude et commentaires de
Véronique Pissor
INRAP ILE-DE-FRANCE



