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LA CERAMIQUE LATENIENNE D’ESTREES-SAINT-DENIS (OISE)

Stéphane GAUDEFROY *

La zone IV du site des “Sablons” a livré plus
d’une centaine de structures attribuables a la fin du
deuxieme Age du Fer. La qualité des ensembles
céramiques recueillis est hétérogene. La majorité ne
réunit que quelques fragments de vases et seul un
nombre restreint de structures rassemble plus d'une
centaine de tessons.

Le comblement d'un fossé est cependant remar-
quable. La présence de restes humains et de pieces
d’armement dans le comblement de la structure
1352, mélés a de nombreux tessons a, en effet,
induit une fouille quasi exhaustive. II a ainsi livré
un corpus de 2048 tessons, parmi lesquels 264
individus ont été distingués, pour un poids total de
plus de 40 kg.

La caractérisation d’une partie de la céramique
gauloise d’Estrées-Saint-Denis se fonde donc sur
cet ensemble, en analysant les données techno-
logiques ainsi que la composition du corpus.

DONNEES TECHNOLOGIQUES
LES PATES

Le classement des pates a été effectué a partir
d’observations a I'ceil nu, complétées a 'aide d"une
loupe binoculaire (grossissement jusqu’a 56 X).
L'analyse minéralogique n’a pu étre validée par
une étude pétrographique et la caractérisation des
matériaux utilisés est empirique ; elle ne fournit
pas leur liste, mais permet d’opérer un classement
du dégraissant, selon la quantité d’inclusions sili-
ceuses ou calciques.

L'observation des tessons conduit a dégager
quatre groupes de pates, classées de Aa D, en fonction
des inclusions reconnues (fig. 48a).

Le premier (A) est caractérisé par l'absence
d’inclusions visibles dans la pate, méme a fort
grossissement. Au toucher, la texture apparait fine
sans sensation d’abrasion et la surface est dépourvue
de vacuoles. La matrice de base ayant servi a cette
pate semble a dominante silteuse ; son homogénéité
suggere une préparation soignée et un éventuel
calibrage des matériaux. Ce groupe représente 30 %
des pates utilisées pour la confection des récipients ;
il est particulierement attesté pour les coupes et les
terrines. La finesse de cette matrice a permis des
traitements de surface poussés comme le travail au
lissoir (fig. 49, n° 99, page suivante).

Types de dégraissant Traitements de surface externe

rugueux (r)
A (loess) 9%
30% mixte (I/r)
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non décore 78%

92%

Fig. 48 : distributions statistiques du mobilier issu du
fossé 1 352.

Le deuxieme groupe (B) s'oppose en tout point
au précédent. Il est caractérisé par une pate tres sili-
ceuse et trés abrasive. Le dégraissant est souvent
homogene, mais il integre parfois des grains de
quartz laiteux et anguleux, en faible proportion.
L'épiderme peut étre troué de vacuoles témoignant
de la dissolution de calcite (carbonate de calcium
cristallisé sous forme de calcaire coquiller). Bien
que cette pate ait servi a fabriquer des vases bien
finis, la nature de la charge n’a pas permis d’obtenir
une surface lissée. Ce type de pate est attesté pour
seulement 9 % des vases et si elle est employ¢e
pour toutes les catégories, a 'exception des vases
de stockage, elle est mieux représentée parmi les
écuelles (fig. 50).

Le troisieme groupe (C) montre une pate de
texture intermédiaire, légérement abrasive. La
matrice contient une part importante de calcite,
dissoute en surface donnant un aspect poreux a la
pate. La perte de matiere peut parfois étre impor-
tante (fig. 49, n° 114). Cette charge n’est pas calibrée
et semble tenir a la nature de l'argile employée,
a dominante limoneuse. Ce groupe est le plus
important puisqu’il concerne 33 % des récipients. Il
est particulierement bien attesté parmi les pots
ovoides (fig. 49).

* Chargé d’opération et de recherche INRAP
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Fig. 49 : mobilier du fossé 1352 (La Téne D1); pots a profil en esse, micro vases, gobelets, pots ovoides et vases de
stockage.

Fig. 50 : mobilier du fossé 1 352 (La Téne D1) ; coupes, terrines, faisselles, écuelles et jattes.
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Le quatritme groupe (D) est constitué dune
pate fortement chargée en calcite, broyée plus ou
moins finement, parfois calibrée. Ce groupe concerne
28 % des récipients. L'emploi de cette pate caractérise
tous les vases destinés au stockage comme les dolia
et les jarres, ot le dégraissant est souvent grossier.
Un seul récipient présente, par ailleurs, un dégraissant
nummulitique, ot les éléments de petit diametre
(5 mm) sont entiers.

Les pates des trois derniers groupes présentent
parfois des inclusions de nodules d’oxydation
(fer ou manganese) et plus rarement de mica. La
présence de silex pilé ou de chamotte n’est pas
attestée. Les inclusions réellement grossieres sont
exceptionnelles.

LA MISE EN FORME

Distinguer les récipients modelés et les récipients
tournés n’est pas aisé en raison de la mixité des
techniques utilisées pour un méme support.
[’ensemble de la production a un aspect homogene :
il s’agit d’une céramique semi-fine, dont I'épaisseur
ne dépasse pas 1 cm.

Les vases montés suivant la technique du
colombin forment la grande majorité du corpus. La
plupart sont d’aspect assez irrégulier et montrent
fréquemment des profils divergents ainsi que des
ouvertures ovales.

Les finitions par tournassage sont attestées,
mais ne semblent pas étre courantes. Ces reprises
se limitent souvent aux dégagements de la levre et
I'intérieur des vases n’est jamais retravaillé.
L'utilisation du tour lent peut étre supposée pour
faconner les grands vases situliformes dont les
moulures sont dégagées par tournassage (fig. 51).

Les vases tournés représentent au moins 6 % du
corpus, mais ne se distinguent pas sur un plan
typologique des autres récipients : les différences
portent a leur régularité et au soin apporté a leur
finition. La terre utilisée est de texture fine, généra-
lement & dominante silteuse (groupe A), parfois
plus sableuse ou méme calcique (groupes B et D).
Cette technique s’applique surtout aux récipients
de petite taille, principalement des vases situliformes
(fig. 51, n° 64 a 66, 69 et 70), plus rarement aux
écuelles (fig. 50, n° 23).

LA FINITION : TRAITEMENT DE SURFACE ET
DECOR

Les altérations inhérentes a la taphonomie sont
un frein a la reconnaissance des techniques mises
en ceuvre pour créer des effets de surface sur

les vases. Elles sont aussi le fait de l'utilisation des
récipients (pots a cuire, contenant), il est donc
intéressant de rechercher ces témoignages indirects.

L'aspect de surface a été codifié de la fagon
suivante :
1 - lissé sans soins ;
L - léger poli ;
1/r - traitement mixte, col lisse et panse rugueuse ;
r - rugueux (fig. 48b).

Aucun des vases ne présente un polissage
soigné. Ce poli, obtenu au moyen d'un galet, et qui
peut étre accentué par un lustrage a l'aide d'un
morceau de cuir, par exemple, est une technique de
finition plus en cours pour les phases anciennes et
moyennes de La Tene. Ici, le lustrage se limite dans
le meilleur des cas a un lissage horizontal, laissant
visibles les marques du galet, tant a I'extérieur qu’a
I'intérieur du vase. Ce traitement concerne 30 % du
mobilier.

Le lissage, puis le polissage, accentuent I'effet
de ségrégation granulométrique que produit
le séchage. Au cours de l'évaporation de l'eau
excédentaire, du centre de la pate vers l'extérieur,
une partie des particules argileuses les plus fines sont
entrainées vers la surface, formant une « peau ». Un
lissage humide favorise la migration des particules
fines vers la surface, un lissage a sec enfonce les
particules les plus grossieres. Ces actions méca-
niques provoquent la réorientation préférentielle
des minéraux argileux orientés aléatoirement par le
malaxage, favorisant ainsi I'étanchéité.

La finition la plus courante (52 %) consiste
cependant, ici, en un simple lissage effectué avec la
main au moment du fagonnage, sans soins particu-
liers, laissant une surface souvent bosselée. Elle
s’applique aussi bien aux formes basses (coupes et
écuelles) que hautes (situles et pots ovoides), mais
aussi aux vases de stockage (fig. 52). Fréquemment
pourtant, le col fait I'objet d'une attention plus
marquée.

Ce soin apparait clairement dans 9 % des cas,
puisque le col lissé contraste avec la panse rendue
volontairement rugueuse, le plus souvent par un
balayage a l'aide d’un bouchon végétal qui laisse
imprimer de nombreuses marques. Cette pratique
est trés répandue pour les pots ovoides, un peu
moins pour les pots a profil en esse. Quant aux
vases sur lesquels ce traitement a été appliqué sur
’ensemble de la surface, ils représentent également
9 % du corpus ; il s’agit surtout de vases ovoides.
Dans les cas extrémes, cette surface a un aspect gru-
meleux. Souvent les « plis » sur la surface de la
céramique suggerent que la terre est travaillée a
fort taux d’humidité pour permettre un modelage
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Fig. 51 : mobilier du fossé 1 352 (La Tene D1) ; jattes et pots en profil en esse.
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Fig. 52 : analyses des principales catégories de récipients issus du fossé 1 352.

aisé. Une reprise apres un léger séchage existe et se
traduit par des stries paralleles peu marquées
probablement provoquées par des fragments
d’argile séchée sur la main du potier.

Qu’il ait un but fonctionnel ou simplement
esthétique, ce traitement bipartite est parfois sup-
planté par la mise en place d'un décor couvrant
réalisé au peigne, le plus souvent verticalement sur
la panse, plus rarement de maniere oblique. La
réalisation n’est pas soignée, les gestes se chevau-
chent, et I'objectif semble 1’obtention d"une surface
grenue. Cette technique concerne 7 % du corpus
(fig. 48c) et ne se rencontre que sur les situles
(fig. 51, n° 83 a 88), a I'exception d'un vase ovoide
(fig. 49, n° 103). Un autre pot ovoide est orné
d’impressions des dents d'un peigne, complétées
par un bouchonnage (fig. 49, n° 103).

Le lissoir a été employé dans peu de cas (1 % des
individus). Un seul exemplaire, représenté par un
unique tesson, montre ainsi une ligne imprimée
verticalement a lintérieur du récipient (non
illustré). Deux autres récipients sont ornés de lignes
verticales imprimées a l'extérieur au niveau de
la panse (fig. 49, n° 96 et 99). Dans la fosse 1303
(La Tene D2), une situle tournée montre un décor
identique, complété de lignes imprimées croisées
(fig. 53, n° 17).

Des résidus de goudrons sont présents sur une
bonne partie des vases. En effet, 21 % des récipients
portent les traces d'un enduit noir, plus ou moins
encrolté, le plus souvent a I'extérieur sur le col,
parfois sur la panse, plus rarement a l'intérieur
(fig. 48d). Ces goudrons sont souvent interprétés
comme un enduit destiné a étanchéifier le vase.
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Fig. 53 : mobilier des structures attribuées a La Téne D2 ; 1 a 22 - fosse 1 303 ; 23 et 24 - fosse 1487 ;25 a 27 - fosse 1754 ;

28 - fosse 1 330 ; 29 - fosse 1 646 ; 30 - fosse98/29.

347



348

COLLECTIF sous les directions de Pascal QUEREL & Georges-Pierre WOIMANT - Le site antique d'Estrées-Saint-Denis (Oise) — — —

Cependant leur présence sur une partie du col ou
de la levre, en opposition fréquente avec un traite-
ment bipartite, suggere une fonction décorative.
On les rencontre surtout sur les situles mais aussi
sur les écuelles et les jattes de grande taille, les
coupes, les pots ovoides ou les vases de stockage.
La nature exacte de ces goudrons est inconnue,
mais ils sont vraisemblablement issus d’une résine
ou d’un goudron de bois (poix).

LA CUISSON

Il est délicat de déduire de l'observation des
couleurs des tessons I"atmosphere de cuisson, aussi
nous limiterons-nous a des indications générales.
Les récipients présentent des pates de coloration a
dominante sombre, grise a noire, ou parfois brune,
signe de cuissons conduites en atmosphere réduc-
trice, au moins en fin de processus. Les colorations
rougedtres ou orangées sont moins fréquentes.

Certains vases de facture plus soignée, notamment
les écuelles, sont de couleur noire. L'apport de
carbone, par enfumage en atmosphere réductrice
en fin de cuisson, accroit I'étanchéité. En piégeant
le carbone dans la pate, en limitant l'apport
d’oxygene par réduction du tirage dans le four, les
pores se trouvent obturés par un corps insensible
aux liquides. Plus les éléments constitutifs de
l'argile sont fins, plus la température de début de
fusion est abaissée et, ainsi, en favorisant un début
de grésage superficiel, le potier augmente l'imper-
meéabilité du vase. L'épuration de la pate du type A
vise sans doute ce résultat.

COMPOSITION DU CORPUS DU FOSSE 1 352

La classification se fonde sur l'analyse des
formes, leurs spécificités morphologiques et
technologiques, en relation avec leur conception et
leur fonction.

Les classes morphologiques ont été définies de
maniére intuitive et reposent avant tout sur la
distinction des formes basses, moyennes et hautes.
La segmentation des profils permet ensuite de définir
des groupes. Les criteres de morphologie de la levre
et du fond offrent au contraire peu de variabilite,
aussi ne sont-ils pas intégrés dans ce découpage.
Certains cas sont cependant détaillés.

Le vocabulaire employé pour décrire les groupes
distingués inteégre autant que possible la notion de
fonction des récipients. On parle ainsi pour les
vases bas et ouverts : de coupe quand le profil est
curviligne, de terrine quand le profil est rectiligne
(catégorie qui integre les faisselles) et d’écuelles
quand le profil présente un épaulement ; lorsque ce
dernier se trouve sur un récipient plus profond, on

préfere le terme de jatte. Dans le groupe des vases
hauts, on utilise les termes de pot ovoide, quand le
profil est curviligne, et de gobelet quand cette
méme forme est réduite ; les récipients a profil en S
sont désignés sous le terme de pot situliforme et de
vase de stockage selon leurs dimensions.

La finalité de cette approche vise notamment
a distribuer I'ensemble du corpus dans les trois
catégories fonctionnelles traditionnelles : la vaisselle
de consommation, la vaisselle de préparation/
présentation et les récipients destinés au stockage.
Cette attribution doit permettre d’appréhender la
spécificité du mobilier et son inscription dans
I'occupation du site.

LES FORMES BASSES
Les formes ouvertes simples

Elles constituent un ensemble cohérent de
récipients de forme tronconique, rectiligne (terrine)
ou curviligne (coupe), qui représentent 12 % du
mobilier issu du fossé 1 352 (fig. 50 et 54). Souvent
réalisées sommairement, ces formes tres basses
(entre 5 et 10 cm de hauteur) montrent une surface
lissée sans soins. Elles sont dépourvues de décor et
un seul vase est rehaussé d'un léger sillon (fig. 50,
n° 14). De nombreux individus possedent une levre
légerement rentrante et parfois épaissie, suggérant
une utilisation liée a des liquides. Ces récipients
appartiennent  la vaisselle de préparation/présen-
tation. Un exemplaire complet posséde un fond
perforé (fig. 50, n° 15) caractéristique de la faisselle ;
sa surface externe est travaillée au bouchon de
végétaux tandis que la surface interne est lisse.
ainsi au moins quatre de ces individus dans le
fossé. Deux autres fonds de récipients troués apres
cuisson du vase, ont pu servir en réemploi, pour la
transformation des laitages ou simplement comme
« pot de fleur ».

faisselle
vase de 39,
stockage gobelet

micro-vase
2%

5% 2%

pot ovoide
16%

coupe/terrine
12%

écuelle/jatte
33%

pot a profilen S
27%

Fig. 54 : distribution (NMI) des catégories de récipients
issus du fossé 1 352.

Les formes ouvertes composites

Un profil bitronconique tres marqué caractérise
cet ensemble de vases de morphologies variées
représentant 33 % du corpus (fig. 50, 51 et 54). La
caréne forme souvent un épaulement net, parfois
anguleux, fréquemment surmonté de sillons ou
méme de moulures bien prononcées. Le col est
toujours éversé et se termine par une lévre saillante,
épaissie, parfois torique. Les fonds sont plats ou
légerement soulevés ; aucun ombilic n'a été identi-
fié. Le traitement de surface consiste majoritaire-
ment en un lissage léger, parfois plus poussé sans
jamais atteindre un aspect lustré. Aucun individu
n’est décoré.

D’un point de vue fonctionnel, il convient de
distinguer deux groupes. Les formes tres basses et
ouvertes, d’un diametre inférieur a 20 cm et d’une
profondeur maximale de 8 cm, interprétées comme
la vaisselle destinée a la consommation (les écuelles),
et les récipients de grand diametre (jusqu’a 36 cm)
et d’'une profondeur atteignant 15 cm, sans doute
destinés a la préparation des mets et a leur présen-
tation (les jattes). A moins d’envisager 'utilisation
collective de ces plats, ils ne semblent pas propices
a un usage individuel en tant « qu’assiette ».
Hormis leurs dimensions, ces deux groupes consti-
tuent, par ailleurs, un lot homogene, tant d’un
point de vue morphologique que technologique, et
pourraient évoquer un « service de table ». Toutes
les réparations identifiées concernent cette catégorie
de récipients, ce qui suggere un entretien particulier.

La réparation d’au moins cinq individus est
attestée par les trous réalisés en limite d"une fissure
(fig. 50, n° 31 et 41 ; fig. 51, n° 53; deux individus
non représentés). Aucune agrafe ou vestige de
ligature, lien et résine, n’étaient conserveés.

Les formes fermées moyennes et hautes
Les pots a profil en esse

Sous cette dénomination sont regroupés les
vases hauts dont le profil forme une esse plus ou
moins accentuée (27 % du corpus ; fig. 49 et 51). Le
col est éversé et la levre épaissie ou torique tandis
que la panse est galbée, piriforme ou situliforme.
La jonction col/panse est souvent soulignée par un
ou deux sillons qui, parfois, dégagent une moulure.
A partir de ces criteres, il convient de distinguer
deux groupes.

Le premier est constitué de récipients dont le col
est vertical (fig. 51, n° 89) ou sub-vertical (fig. 49,
n° 95), rectiligne ou légerement curviligne. Ils sont
de taille parfois importante, leur surface est souvent
lissée, parfois plus rugueuse. La présence fréquente
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de goudrons suggere une utilisation comme pot a
cuire dans le cadre des préparations culinaires.

Le second groupe est constitué de récipients
dont le profil sinueux est accentué par une levre
nettement saillante et un épaulement bien dégagé.
Ils sont souvent de facture plus soignée et
comprennent la presque totalité des vases réalisés
au tour (fig. 51, n° 64 a 66, 69 et 70). Les parois sont
plus fines et les surfaces lissées. Six individus
portent un décor similaire, peigné et couvrant la
panse. La présence de plusieurs fonds peignés de la
méme maniere indiquerait un type de vase répandu,
constituant a lui seul un groupe a part entiere.
Pourtant, les écarts entre les dimensions font
supposer des fonctions différentes, plus en rapport
avec la présentation et le stockage.

Les pots ovoides

Ils constituent un groupe bien individualisé, qui
représente 16 % du corpus (fig. 49 et 54). Le profil
simple est curviligne, le bord rentrant et la levre
peu marquée ou légerement épaissie. Quand la
surface du vase est lissée, le col est fréquemment
souligné d’un ou deux sillons. En leur absence, la
partie inférieure de la panse est rendue irréguliere
par un balayage irrégulier, a I'aide d'un bouchon
de végétaux, de maniere a contraster avec le col
lissé. Cette bipartition est presque la regle et I'usage
du peigne sur l'un de ces pots (fig. 49, n° 103)
s’inscrit dans cette méme volonté. De tailles
variées, mais de morphologie bien fixée, ces récipients
pourraient intervenir a différent niveau dans la
manipulation des liquides, en qualité de « bouteille »
ou de gobelet. On rencontre ce type de vase aussi
bien en contexte d’habitat que dans les nécropoles.
Celle de Canly, a 7 km d’Estrées-Saint-Denis, en a
livré dans un contexte de La Tene D1 (GAUDEFROY
& PINARD, 1997).

Les vases de stockage

Ces récipients sont caractérisés par une paroi
épaisse atteignant 1,5 cm, par un important diametre
a l'ouverture (de 22 a 38 cm) et par une levre tres
épaissie, formant parfois un méplat et disposée a
angle droit par rapport a la panse (fig. 49). Pour
I'un de ces vases, on peut restituer une hauteur
d’environ 45 cm. Les surfaces sont lissées sans soin
et un seul individu a été bouchonné (fig. 49, n° 120).
A une exception pres, tous ont une pate dégraissée
a la calcite, en proportion souvent importante
et dont la granulométrie est parfois calibrée. Les
levres ne sont pas encore trés larges et aucune
ne porte ici de cannelures concentriques alors que
ce type, évocateur du dolium, est présent dans
certaines fosses.

349



350

COLLECTIF sous les directions de Pascal QUEREL & Georges-Pierre WOIMANT - Le site antique d’Estrées-Saint-Denis (Oise) — — —

DISTRIBUTION FONCTIONNELLE DU CORPUS

Le découpage catégoriel ne rend sans doute pas
compte des besoins et des habitudes culinaires de
la population. La répartition de ce mobilier suivant
les trois classes fonctionnelles habituellement
retenues (consommation, préparation/présentation,
stockage) montre des limites moins tranchées
(fig. 55).

Cette distribution permet cependant de visualiser
les grandes orientations du vaisselier gaulois.
On constate ainsi I'étonnant déséquilibre entre les
récipients de consommation (14 %), écuelles et
gobelets, et ceux qui sont utilisés pour la prépara-
tion/présentation (81 %) ; le décalage reste marqué,
méme si on considere qu'une part de ces derniers
entre également dans la premiere catégorie, comme
les petites coupes et terrines. 11 est d’ailleurs de
régle dans tous les corpus étudiés en contexte
d’habitat. D’'usage pourtant quotidien, tous ces
récipients ont une durée de vie sans doute
comparable. La faiblesse numérique des récipients
de consommation, particulierement celle des
vases dans lesquels on pourrait boire, résulte
peut-étre de I'utilisation de contenants en bois ou
bien encore de récipients dont I'usage est collectif.

Les récipients de la deuxieéme catégorie montrent
la plus forte diversité de traitements de surface, du
vase lissé avec soin a celui que l'on a peigné ou
simplement « barbouillé ». Ces marques, loin de
différencier des formes entre elles, sont peut-étre
un moyen visuel ou méme tactile de distinguer des
individus au sein d’une batterie de cuisine.

Enfin, le groupe de récipients de stockage est
particulierement faible (5 %), mais s'inscrit parfai-
tement dans la moyenne observée sur les sites
d’habitats contemporains. Leur durée de vie est
sans doute beaucoup plus longue puisqu’ils sont
peu déplacés ; elle pourrait atteindre jusqu’a trente
ans (RICE, 1987). Ces récipients sont, ici, de taille
assez moyenne et correspondent certainement a un
stockage domestique.

COMPARAISONS ET CHRONOLOGIE

L'habitat aristocratique de Montmartin, distant
d’Estrées-Saint-Denis de 6 km, appartient au méme
groupe régional (BRUNAUX & MENIEL, 1997).
L'importante collection céramique, associée a diffé-
rentes catégories de matériel métallique bien
datées, fournit d’excellents points de corrélation.

La plupart des formes anciennes découvertes en
faible nombre a Montmartin, comme 1’écuelle
carénée a col droit et la situle biconique, attribuées
a La Tene C1, est totalement absente du mobilier

d’Estrées-Saint-Denis, a I'exclusion d’une écuelle
présente dans la fosse 1370, qui pourrait évoquer
une telle attribution chronologique. Une seule fosse
a livré un fragment décoré d’impressions « a la
baguette » sur la levre : il pourrait étre daté de La
Tene ancienne (structure 1 255). Si, dans 1’habitat,
quelques tessons révelent ainsi, peut-étre, une
occupation au cours de La Téne ancienne et durant
La Tene C1, celle-ci est, sans doute, tres limitée et
sans commune mesure avec le développement
postérieur.

A Montmartin, deux types de vases composent
a part égale les deux tiers du mobilier : les vases
hauts ovoides et les écuelles a col concave ou droit,
que les contextes régionaux permettent d’attribuer
a La Tene C2 et au début de La Téne D1.

A Estrées-Saint-Denis, ces mémes types
composent la moitié du mobilier du fossé 1 352,
mais un trés net déséquilibre existe en faveur des
écuelles (33 %) par rapport aux vases ovoides
(16 %).

La forme ancienne du dolium est présente a
Montmartin comme a Estrées-Saint-Denis. Mais,
alors que dans le premier site les exemplaires a
marli n’existent pas, un individu découvert dans le
fossé 1352 d’Estrées-Saint-Denis (fig. 49, n° 123)
annonce cette forme de levre caractéristique des
ensembles plus récents. On en trouve ainsi en
contexte La Teéne D2, dans la fosse 1303 (fig. 53,
n° 21), dans la fosse 1487 (fig. 53, n° 24) et dans la
structure 98/29 ou, cette fois, le vase est tourné
(fig. 53, n° 30).

Le mobilier tourné représente 6 % du mobilier
du fossé 1 352. Ce chiffre est a rapprocher des 8 %
de vases tournés découverts dans le fossé jouxtant
la zone artisanale de Montmartin (structure 56),
mais bien loin des 26 % composant le mobilier
d’une maison (structure 50) ou, il est vrai, la
concentration de mobilier, tant céramique que
métallique, trahit le statut social élevé de ses
utilisateurs (BRUNAUX & MENIEL, 1997, p. 81).

D’ailleurs, & Estrées-Saint-Denis, on note la rareté
de tous les types de vases de luxe présents dans les
structures d’habitation ou dans les sépultures de
haut rang et présents a Montmartin : vase tonnelet,
au lissage soigné et parfois peint, vase élancé a col
étroit et piédestal. On n’en rencontre a vrai dire
que dans le mobilier de la fosse 1303 ou une
production tres particuliere a été mise en évidence.
Trois récipients tournés montrent en effet une
pate de couleur brune finement lissée, un décor
au brunissoir exécuté sur un vase a paroi affinée
et, enfin, des profils tres travaillés (fig. 53, n° 16
a18).
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Fig. 55 : planche récapitulative des récipients composant les trois catégories fonctionnelles du fossé 1 352.
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Les céramiques importées, enfin, pour autant
qu’il soit possible d’en juger, ne concernent dans les
deux sites que les amphores. Elles sont du type
Dressel la a Montmartin ; a Estrées-Saint-Denis,
I'absence de levre n‘a pas permis la distinction
entre la et 1b (fig. 53, n° 19).

Les travaux menés ces dernieres années sur les
ensembles céramiques issus des sites de la moyenne
vallée de I’Oise mettent en évidence I'importance
du statut des habitants, percu a travers les qualités
de la production céramique (PINARD & GAUDEFROY,
a paraitre). Les batteries de vaisselle provenant des
habitats rattachés a La Tene moyenne et finale
trahissent, ainsi, non seulement la fonction de
certaines unités domestiques, mais aussi les
différences alimentaires.

Rapporté a ce niveau, le mobilier d’Estrées-
Saint-Denis présente des qualités similaires aux
sites plus communs, peu éloignés : des établisse-
ments ruraux comme Jaux, “Le Camp du Roi”,
Verberie, “Les Gats” ou Lacroix-Saint-Ouen, “Le
Pré des Iles”. La distribution des panels céramiques
y témoigne également de la prédominance des
récipients destinés a la préparation des mets et a
leur présentation ou a un stockage limité. Dans le
détail, seule la ferme de Jaux montre d’importantes
variations entre les unités avec, notamment, pour
I'une d’elles, un nombre important de vases de
consommation mais aussi de stockage. La quantité
de vases tournés est également un critere précieux
dans la définition des statuts car elle est le corollaire
des unités les mieux dotées.

La comparaison entre les mobiliers céramiques
de Montmartin et d’Estrées-Saint-Denis met en
lumiere quelques variations, sans doute imputables
a la chronologie, mais certainement aussi en partie
a des contextes différents. Le mobilier d’Estrées-
Saint-Denis n’offre pas la diversité de celui de
Montmartin, que ce soit pour le mobilier céramique
mais aussi pour le mobilier métallique. Si la richesse
des rejets indique dans ce cas un statut particulier
des habitants, I'homogénéité des rejets d’Estrées-
Saint-Denis, en dépit de leur abondance, évoque un
statut beaucoup plus commun. Il s’agit certes d'un
habitat groupé, ouvert ou fermé¢, mais avec son
cortege d’activités domestiques classiques (filage,
tissage). Le mobilier céramique n’est pas luxueux et
l'usage du tour rapide n’est pas généralis¢, loin
s’en faut. Il est important de souligner que, malgré
la proximité du sanctuaire, I'ensemble des structures
appartient & un contexte d’habitat et que I'ensemble
du mobilier recueilli est d’origine détritique, tant
dans le mode de rejet que dans le spectre des
formes. Les différentes campagnes de fouille
réalisées par G.-P. Woimant au sein du sanctuaire
n’avaient livré qu'une rare céramique fragmentée

(WoIMANT, 1985, 1991), comparable a celle des
structures de 1’habitat.

A Estrées-Saint-Denis, l’absence d’unités
domestiques rattachées a ’occupation gauloise fait
cruellement défaut. L'important dépotoir que
constitue la structure 1 352 résulte-t'il de rejets liés
a plusieurs familles ou bien d'un seul et méme
groupe ? La modalité des dépots indique, en tout
cas, des rejets réalisés dans la durée sans corrélation
avec des aires d’activités.

C’est donc certainement au cours de La Tene D1
que le fossé 1352 est creusé. Cet axe structurera
I'ensemble des aménagements a venir. Comme les
vases ovoides y sont en nombre beaucoup plus
restreint qu’a Montmartin, cette différence pourrait
étre d’ordre chronologique. Le comblement du
fossé pourrait alors étre postérieur a 'abandon de
I’habitat de Montmartin, daté aux environs de -100.
Cette postériorité est de plus validée par la présence
du dolium annongant un type courant a La Tene D2
et, surtout, par les éléments métalliques (cf. infra).

Le fossé 1 312, creusé a angle droit du précédent,
a livré un mobilier céramique tout a fait comparable,
composé d’écuelles a col éversé et de vases ovoides.
Comme il n’a pu étre fouillé entierement, ce mobilier
n’a pas de valeur statistique, cependant l'absence
d’éléments plus récents conduit a une attribution a
La Tene D1. A cette phase de I'occupation peuvent
étre ajoutées une quinzaine de fosses.

Dans la fosse 1 303, la production de céramique
tournée est plus importante, les vases ovoides ont
disparu, il y a de 'amphore et du dolium a marli.
Ces indices confortent une attribution a La Tene
D2. Une dizaine de fosses pourraient étre associées
a cette phase (fig. 53). Elle ne semble pourtant pas
étre une époque de grand développement a en
juger par la faiblesse des ensembles. Aucun hiatus
n’existe cependant puisque la transition avec
I'époque augustéenne est assurée par plusieurs
individus.

BIBLIOGRAPHIE

BRUNAUX J.-L. & MENIEL P. (1997) - La résidence
aristocratigue de Montmartin (Oise) du III* au II* s. av.
J.-C., Ed. Maison des sciences de 'Homme, DAF,
n° 64, Paris, 272 p.

GAUDEFROY S. & PINARD E. (1997) - « Les inci-
nérations gauloises de Canly “Les Trois Noyers”
(Oise) », Revue archéologique de Picardie, n° 1/2,
Amiens, p. 89-106.

PINARD E. & GAUDEFROY S. (a paraitre) - « La
culture matérielle » dans MALRAIN F. & PINARD
E., dir., Histoire d’un terroir au second Age du Fer : la
moyenne vallée de I'Oise. Documents d’Archéologie
francaise (DAF), Paris.

RICE P-M. (1987) - Pottery analysis, a sourcebook.
University of Chicago Press, 2 vol.

= COLLECTIF sous les directions de Pascal QUEREL & Georges-Pierre WOIMANT - Le site antique d’Estrées-Saint-Denis (Oise)

WOIMANT G.-P. (1985) - « Le sanctuaire d’Estrées-
Saint-Denis (Oise). Campagnes de fouilles 1984 et
1985 », Revue archéologique de Picardie, n° 3/4,
Amiens, p. 139-142.

WOIMANT G.-P. (1991) - « Organisation spatiale et
chronologie du sanctuaire d’Estrées-Saint-Denis »,
DP3, p. 164-168.

353



