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PRESENTATION GENERALE

La fouille de la place des Hallettes a Compiegne
(Oise) s’est déroulée en deux phases en fonction
des impératifs immobiliers. Le matériel céramique,
issu de la premiere phase des fouilles, dénommeée
ici Hallettes I, a été étudié dans le cadre d’une mai-
trise de second cycle (LACROIX 1992).

Dans ce travail, la céramique a été traitée selon la
méthode élaborée par 'unité d’archéologie de la
ville de Saint-Denis dans le département de la
Seine-Saint-Denis (COLLECTIF 1982; voir aussi note
infrapaginale 1). Cette méthode, a laquelle ont été
apportées quelques modifications, consiste a défi-
nir des “productions” (2) grace a un systeme de
codes. Elle présente le grand avantage de prendre
en compte tous les tessons, lesquels constituent
I'essentiel du corpus. En effet, pour 1'époque
médiévale, les fosses dépotoirs sont rares et la céra-
mique est majoritairement issue de niveaux d’occu-
pation et de remblais, renfermant des petits frag-
ments.

Afin de rendre l'étude lisible et significative, la
céramique a ensuite été répartie en quatre grandes
périodes. Chacune de ces périodes regroupe des
tessons supposés contemporains et correspond a
un moment de I'histoire du site. Il est probable que
ce procédé a gommé des phénomenes d’évolution
fine et toutes les phases de transition. En dépit de
ses défauts, la division de la céramique en périodes
est apparue comme la seule fagon de gérer une
étude sur un site aussi stratifié.

La céramique découverte lors de la seconde phase
des travaux archéologiques, dénommée ici
Hallettes II, a été étudide selon les mémes
méthodes. Cependant, bien qu'une synthese
archéologique ait pu étre réalisée pour les Hallettes
I et II, il a semblé préférable de ne pas injecter les
nouvelles données statistiques a l'intérieur des
périodes précédemment définies. S'appuyant sur
une petite quantité de céramique (27885 grammes),
ces données ne sont pas intrinséquement fiables et
ne sont pas susceptibles de modifier les évolutions
et les caractéristiques générales.

En définitive, pour le haut Moyen Age (période I a
IV), les observations sur les pates et les formes por-
tent sur I’ensemble de la céramique des Hallettes I
et II mais les résultats statistiques exposés sont
exclusivement issus des Hallettes L.

Le mobilier céramique de 1'époque médiévale est
présenté dans une cinquiéme période (période V).
Elle synthétise les données céramologiques prove-
nant des habitats des Hallettes II. Ce mobilier est
apparu plus représentatif que celui, contemporain,
des niveaux de la place Cour-le-roi fouillés lors de
la premiére phase (Hallettes I).

La stratification du site a permis d’établir I’antério-
rité ou la postériorité des structures et, ainsi, du
mobilier (voir Etude des structures, 1ére partie, fig.
6). Ensuite, les datations absolues ont été fournies
par les données historiques, les monnaies et les
comparaisons avec d’autres sites.

PRESENTATION DES PERIODES
PERIODE I

Elle regroupe tous les tessons issus des structures
suivantes :

deux structures linéaires (fossés?) protegent ou
délimitent des habitats en matériaux périssables.
Ces aménagements disparaissent lors de la création
d’un batiment rectangulaire, qui renferme des blocs
de marbre dans ses fondations. Il est éventuelle-
ment contemporain de quelques sépultures. Ce
batiment est détruit lorsque deux fossés paralleles
sont creusés. Le site est ensuite occupé a nouveau
par des habitats en matériaux périssables.

(1) - Que l'unité d’archéologie de la ville de Saint-Denis
soit ici remerciée pour ses conseils et ses encourage-
ments.

(2) - Ce terme désigne un regroupement de tessons pré-
sentant les mémes caractéristiques et non pas la fabrique
issue d’un atelier (voir LEFEVRE 1993, note 1). Dans ce tra-
vail, groupe et production sont synonymes.
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Six monnaies provenant de ces derniers habitats
fournissent une datation de la fin du IXe siecle et
du début du Xe siecle (3).

La succession des événements archéologiques ras-
semblés dans cette période couvre donc logique-
ment le IXe siecle, voire la fin du VIlle siecle. La
présence de céramique lissée-peinte et lissée noire
confirme cette datation. La production lissée-pein-
te, bien connue sur le site de Saint-Denis, est
typique de l'époque carolingienne (LEFEVRE 1993,
p. 278). Elle est ici associée a une production lissée
noire de tradition mérovingienne.

PERIODE I

Elle comprend les tessons issus des niveaux de
construction, d'utilisation et d’abandon du premier
ensemble en pierre (Hallettes I). Celui-ci est proté-
gé par un fossé (4018, Hallettes II).

Les remblais de nivellement antérieurs au batiment
ont livré une monnaie d’Eudes datée entre 887 et
898 (4). Un denier de Charles le Chauve (864-875) a
été trouvé dans un sol d’occupation (5). Une obole
de la fin du Xe siécle a été découverte dans un des
derniers niveaux d’occupation du batiment (6).

L'importante quantité de marbre contenue dans les
remblais et la présence de cet ensemble en pierre
sont peut-étre a mettre en relation avec I'une des
deux reconstructions du palais, réalisées par
Charles le Simple (7).

Ces données numismatiques et historiques fournis-
sent une datation du Xe siecle. Les derniers niveaux
de la période I étant datés au plus tard du début du
Xe siecle, I'ensemble en pierre qui leur succede ne
peut logiquement pas étre daté de la fin du
I[Xe siecle, et ce, malgré les monnaies de Charles le
Chauve et d’Eudes.

De plus, I'apparition de la levre en bandeau durant
cette période correspond a la datation proposée sur
d’autres sites (GENTILI 1988, p. 330).

PERIODE I

Cette période est la plus homogene puisqu’elle
regroupe le matériel issu du second ensemble en
pierre, avec ses transformations. Ce batiment est
protégé par un fossé (3265).

Aucun élément numismatique n’a été découvert
dans ces niveaux. Néanmoins, un ferminus post
quem est fourni par I'obole de la fin du Xe siecle,
provenant des derniers niveaux de la période II.

D’autre part, le mobilier céramique issu des
niveaux d’abandon de la piece E accolée a I'en-

semble en pierre, se caractérise par un type de
décor peint qui n’apparait qu’au cours du
Xle siecle. Cette troisiéme période peut donc étre
datée de cette époque.

PERIODE IV

Elle correspond a une phase de réorganisation du
site. La céramique étudiée est issue de deux aires
artisanales. Ces zones de travail sont limitées a
I'ouest par un mur de 18 metres et au nord par un
fossé (8). Elles disparaissent lors de la création de
latrines doubles. Le mobilier provenant de la fosse
1515 (9) a également été compris dans cette pério-
de. Il est apparu comme contemporain des latrines
doubles.

Les latrines ont livré deux monnaies : une obole du
Xle siécle et une autre de la fin de ce siecle ou du
début du Xlle siecle (10). Deux autres monnaies ont
été mises au jour dans la fosse 1515. Il s’agit d'une
obole de la fin du Xle siecle ou du début du
Xlle siecle et d'un denier du Xle siecle (11).

Cette période de réorganisation correspond au
moins en partie a la donation de la place Cour-le-
roi, de ses maisons, dépendances et castrum par
Louis VII en 1150 a I’abbaye Saint-Corneille (12).

Il existe une différence assez nette entre le mobilier
de cette période et celui de la période précédente.
Les éléments les plus caractéristiques sont I'appari-
tion du pichet a col haut et d'un nouveau type de
pate.

En dépit des données numismatiques, il semble
que cette période corresponde essentiellement au

(3) - Monnaies de Charles le Chauve aprés 864 et
d’Eudes, voir couche 1902.

(4) - Couche 1717
(5) - Couche 1386
(6) - Couche 2377

(7) - Diplome du 26 juillet 917, LAUER, 1940, p. 204-206,
bibliographie des structures.

(8) - 3265, niveaux d’occlusion.

(9) - Localisée dans le quart sud-ouest du site.
(10) - Couches 1460, sup. 1a et le n° 1419.
(11) - Couches 1508 et 1505

(12) - MOREL 1904, p. 118, bibliographie des structures.
Xlle siecle. Les premiers niveaux (aires artisanales),

pourraient éventuellement étre datés de la fin du
Xle siecle.

PERIODE V

Cette période rassemble des tessons issus exclusi-
vement de la seconde phase des travaux (Hallettes
IT). Elle regroupe 'ensemble des niveaux d’habitats
postérieurs aux fossés.

L'installation de ces habitats sur les anciens fossés
montre un déplacement du systeme défensif, modi-
fication qui peut étre attribuée a Philippe Auguste
(13).

Il semble que ces habitats aient été utilisés durant
une longue durée car la stratification est importan-
te et la céramique n’est pas tres homogene.
Cependant, si I'ont peut dire avec certitude que ces
habitats sont postérieurs au Xlle siecle et antérieurs
au XVe siecle (absence totale de gres), il s’est avéré
impossible d’affiner la chronologie entre ces deux
dates.

Le tableau récapitulatif en bas de page (tab.I)
donne le poids de céramique dans chaque période
(en grammes).

A Texception de la fosse 3162 (voir plus loin), la
céramique post-médiévale n’est pas étudiée. Lors
de la seconde phase des fouilles, aucune structure
datable du XVe siecle n’a été retrouvée et pour le
XVle siecle, seules les structures trés profondément
creusées ont été conservées (fosses, puits). Il est
probable qu’au cours du XVlIle siecle, le site a été
arasé. Ceci a pour conséquence de créer un hiatus
dans la connaissance céramologique et ce, a une
période charniére. Néanmoins, afin de ponctuer
I'étude de la céramique médiévale, il est apparu
important de présenter quelques vases provenant
d’un puits (14) du début du XVlIe siécle.

PRESENTATION DES PRODUCTIONS

Cette présentation (fig. 1, 2, 3) ne prétend pas étre
exhaustive. Toutes les pates rencontrées sur le site
des Hallettes ne sont pas décrites en détail. Chaque
groupe (ou production), rassemble des tessons
ayant les mémes caractéristiques. Les groupes ont
été composés selon les criteres discriminants sui-
vants : la taille des inclusions (15), le traitement de
surface et la teinte dominante de la pate.

PRODUCTIONS “COMMUNES”
Commune “claire”, inclusions fines (groupe A)

Ce groupe rassemble les productions a inclusions
invisibles ou fines, cuites en atmosphére oxydante.
Différents types de pates peuvent étre distingués :

- Une pate rouge, d'une teinte assez vive. Les inclu-
sions sont presque invisibles a l'exception de
quelques grains blanc épars (calcaire ?). Cette céra-
mique est fine et bien cuite. Elle apparait dans les
niveaux de construction du premier ensemble
monumental (période II) ou elle compose alors les
deux dixiémes du groupe A. A la période III, elle
n’est plus représentée que par quelques tessons.

- Une péte jaunitre, présentant de nombreuses
paillettes de micas. Cette pate sableuse est tres bien
cuite, presque grésée, et sa fracture est nette. Elle
apparait a la fin de la période III.

- Une pate blanche, présentant un cceur rose ou
gris. Les tessons sont tres fins et fortement grésés.
Cette céramique apparait dans les latrines doubles
et la fosse 1515 (période IV) et elle se retrouve dans
les habitats médiévaux de la période V.

C’est un type de pate en rupture avec les produc-
tions antérieures et caractéristique de l'époque
médiévale.

- Une pate beige ou rosée, tres fine et bien cuite.
Cette pate apparait dans les derniers niveaux d’ha-
bitats de la période V et elle est également présente
dans le puits 4239. Son apparition coincide avec
celle des anses rondes. Elle est en revanche totale-
ment absente de la fosse 3162.

Commune “claire”, inclusions moyennes
(groupe B)

Mise a part la taille des inclusions, les divers types
de pates sont les mémes que ceux précédemment
décrits (en particulier le dernier). Une péte diffé-
rente est a remarquer :

(13) - BARRE, 1952, p. 86, bibliographie des structures.
(14) - Puits 4239, datation étayée par plusieurs monnaies.

(15) - Fin : moins de 0,2 mm.; moyen : de 0,2 a 0,5 mm.;
gros : plus de 0,5 mm.

Période | I 11 1A% \Y% Total

Hallettes I 24610 33400 35550 27830 121390
Hallettes II 9385 2175 4 880 11445 26850 54735
TOTAL 33995 35575 40430 39275 26850 176125

Tab. I
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Fig. 1 (A a H) et 2 (Ia P) : proportions détaillées de chaque groupe de péte.
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- Une pate rose vif avec de rares inclusions calcaires
et/ou des grains noirs indéterminés. Cette produc-
tion apparait tardivement, durant la période III.
Elle est tendre et friable.

Commune “foncée”, inclusions fines (groupe C)

Ce groupe rassemble les pates a inclusions invi-
sibles ou fines, cuites en atmosphere réductrice. Les
tessons présentent des couleurs et des degrés de
cuisson variés, les inclusions se composent de
quartz.

Une production facilement reconnaissable se dis-
tingue de 'ensemble :

- Une pate gris clair sur la tranche et la face interne,
gris foncé sur la surface externe. Elle a subi une
cuisson poussée et bien contrélée (pas de “coups de
feu”). Des pates semblables ont été découvertes
dans les Pays-Bas méridionaux (VERHOEVEN 1993,
p. 211), sur le site de Sorrus, et méme en Grande-
Bretagne, ot elles sont datées du IXe siecle (HODGES
1976, p. 67-70).

A priori, Compiegne est le site le plus méridional
qui a livré ce type de pate. Il ne s’agit pas forcément
de la méme “production” (au sens cette fois d’ate-
lier) mais, peut-étre, d’influences. Stratigraphique-
ment, cette pate est majoritaire dans la période I,
puis sa proportion s’amenuise ensuite rapidement.
Elle est donc datée également du IXe siecle.

Commune “foncée”, inclusions moyennes
(groupe D)

Les inclusions sont des sables assez fins : quartz et
micas. Deux productions présentent des caractéris-
tiques particulieres :

- Une pate noire, avec des inclusions de quartz et
des gros grains de chamotte épars. Les grains ont
fragilisé la céramique qui s’est craquelée. Cette pate
est peu représentée et se situe uniquement dans les
niveaux de la période L.

- Une pate gris foncée, tres légere et poreuse. Elle
est bien cuite et rend un son cristallin lorsque les
tessons sont heurtés. La légereté de cette céramique
contraste avec son épaisseur et sa grossiereté. Elle
est truffée de petits grains calcaire et sa surface
externe est largement boursouflée et craquelée.
Cette pate trés particuliére n’est pas sans rappeler
la “pierre ponce” volcanique. Assez rare, un seul
tesson a été trouvé dans la période II et une quin-
zaine dans la période III (Hallettes I exclusive-
ment).

Granuleuse, inclusions moyennes (groupe E)
Ce groupe rassemble les tessons qui ne pouvaient

étre classés dans les groupes B ou D et qui présen-
taient une ressemblance avec les pates du groupe F

(voir plus loin) malgré la différence de granulomé-
trie. Il est possible de distinguer deux pates :

- Une pate rouge vif, présentant une cassure feuille-
tée et des inclusions de nature variable : calcaire,
quartz, grains noirs. Cette céramique est friable et
tendre. Cette pate est présente dans toutes les
périodes mais en proportions plus importantes a la
période I. Il semble que cette céramique est une
production locale. Des tessons du méme type ont
été mis au jour dans des fours domestiques médié-
vaux d’un site de la moyenne vallée de I'Oise, a
quelques kilometres du cceur de Compiegne (16).

- Une péte rouge-violacée, aux inclusions trés nom-
breuses (quartz?), présentant une cuisson assez
poussée. Cette production apparait a la période I et
connait son plus grand développement a la période
II.

Granuleuse, grosses inclusions (groupe F)

L'atmosphere de cuisson est variable et les teintes
sont noires, rouges ou beiges. Mises a part ces
nuances de couleurs, ce groupe rassemble une pro-
duction homogene. Les inclusions (de gros grains
de quartz translucides) sont nombreuses et don-
nent une impression de rugosité de la pate au tou-
cher. La cassure est feuilletée mais la pate est dure
et peu poreuse. Il est possible de distinguer deux
types de pates :

- Une pate présentant de trés nombreuses traces de
lissage et de frottement (a I'aide de végétaux?) sur
sa surface externe, dans le but probable de recou-
vrir les grains de quartz saillant. Lors du séchage
et/ou de la cuisson, des craquelures sont apparues
au niveau de ces grains.

- Une pate “brute”, exempte de tout traitement de
surface. Les grains de quartz n’ont pas été recou-
verts, ce qui a pour effet d’accentuer la rugosité au
toucher.

Cette production est bien connue et elle est large-
ment attestée a Villiers-le-Sec (Val-d’Oise) ou a
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ot elle compose 70
a 80 % de la céramique du haut Moyen Age
(GENTILI 1988, p. 323; LEFEVRE 1993, p. 284). Sur le
site des Hallettes, sa proportion décroit de la pério-
de I ala période III. Aux périodes IV et V, cette pate
est vraisemblablement résiduelle.

PRODUCTIONS “LISSEES”

Lissée-rouge, inclusions fines ou moyennes
(groupe G)

Cuite en atmosphere oxydante, cette production est
polie sur sa surface externe de fagon uniforme dans
I'ensemble. La quantité de céramique classée dans

(16) - La Croix-Saint-Ouen, station d’épuration, TALON,
1992, p. 61.
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Fig. 3 : part des groupes de pate dans chaque période.

ce groupe est trop faible pour pouvoir distinguer
des types de pates.

Lissée-noire, inclusions fines (groupe H)

Production a inclusions invisibles ou fines, présen-
tant un traitement de surface poli. Ce polissage
s’effectue de différentes maniéres : apres un sécha-
ge partiel du vase, a I'aide d"une pointe mousse ou
avec la “main mouillée”. Ce traitement étant géné-
ralement limité au bas de la panse (face externe), il
est certain que de nombreux tessons isolés ont été
classé en céramiques commune (groupe C) alors
qu'ils appartenaient, peut-étre, a cette production.
Trois pates se distinguent particulierement :

- Une pate gris foncée a l'intérieur et noir pur a l'ex-
térieur. Cette pate est généralement polie a la poin-
te mousse (traits réguliers), perpendiculairement
au tournage.

- Une pate uniformément gris clair, polie sur toute
sa surface externe (a I’aide de la main ou par racla-
ge?). Cette céramique lissée-noire est majoritaire
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dans la période I, correspondant approximative-
ment au IXe siecle. Cette production est inconnue
sur le site de Saint-Denis (17) mais elle peut étre
rapprochée des poteries lissées découvertes sur
plusieurs sites du Nord de la France (VERHAEGHE
1989, p. 218; FLORIN et JACQUES 1985, p. 316). Si ces
deux productions sont semblables, I'existence d'un
courant d’échanges entre Compiegne et le Nord
pourrait étre mis en évidence.

- Une pate noire a inclusions invisibles. Il s’agit
d’une vingtaine de tessons, issus des niveaux les
plus anciens du site (Hallettes IT) et associés au
groupe ] (lissée-peinte). De facture particuliere-
ment soignée, la surface externe a été polie unifor-
mément de facon a obtenir un effet de brillance
soutenue. Certains fragments ont pu étre comparés
a la production dite de “Tating”, dont quelques tes-
sons ont été découverts a Saint-Denis (MEYER-

(17) - Renseignement A. Lefévre.

RODRIGUES 1993). Malgré l'absence du placage
d’étain caractéristique, les tessons de Compiegne
ont une facture trés proche de ceux de Saint-Denis
(18). Cependant, il convient de ne pas conclure
hativement a la présence de tessons de “Tating” sur
le site des Hallettes puisque le placage d’étain n’a
pas été retrouvé. De plus, I'hypothése a été émise
selon laquelle la production lissée-noire est influen-
cée par la “Tating-Ware” ou tout au moins, qu’elle
en constitue une alternative autochtone (DEMOLON
et VERHEAGUE 1993, p. 394). Elle doit en tout cas étre
comprise comme une continuité de la tradition
mérovingienne.

Lissée-noire inclusions moyennes (groupe I)

Mise a part la taille des inclusions, ce groupe est le
méme que celui précédemment décrit. Il est tres
peu important quantitativement et il n’a pas été
possible de distinguer des groupes de pates.

Lissée-peinte, inclusions fines ou moyennes
(groupe J)

La pate est peinte et lissée sur toute sa surface
externe. La cuisson est généralement oxydante.
Aucun vase complet n’a été mis au jour sur le site
mais il est possible de restituer les étapes et les
registres du décor.

La peinture rouge est appliquée uniformément.
Apres un séchage partiel, on obtient un effet de
brillance en polissant verticalement la surface a I'ai-
de d’une pointe mousse (traits de 1 a 3 mm). La
peinture est posée a l'aide d'un pinceau, de fagon
parfois assez grossiére (coups de pinceau dans tous
les sens), jusqu’aux deux tiers de la hauteur du
vase. Le tiers supérieur est dépourvu de peinture
couvrante. La surface est simplement polie hori-
zontalement et un fin décor peint est dessiné par-
dessus (cercles et points, voir la partie consacrée
aux décors). La levre est peinte et polie uniformé-
ment.

Cette céramique est bien connue en Ile-de-France,
ot elle représente méme a Saint-Denis une produc-
tion majeure de 1'époque carolingienne (LEFEVRE
1993, p. 278). La carte de répartition géographique
(encore incompléte), confirme l’hypothese d'une
production parisienne au sens large (GENTILI 1988,
p- 325), mais plus étendue vers le nord que vers le
sud. Compiegne semble étre le site le plus septen-
trional qui en a livré une bonne quantité (fig. 4).

Majoritaire dans les périodes I et II (IXe-Xe siecles),
cette production décline ensuite rapidement. Cette
donnée chronologique correspond a ce qui a été
observé sur d’autres sites (op. cit.).

km
() 50

Fig. 4 : carte de diffusion de la céramique lissée-peinte
(groupe J). 1 - Beauvais (Oise), rares tessons de lissée-
peinte (FRICHET, 1987, p. 25) ; 2 - Noyon (Oise), pas ou
trés peu de lissée-peinte (observations sur le site des
«Deux Bornes», fouille M. TALON) ; 3 - Compiegne
(Oise), 9% de lissée-peinte dans la période I et 6% dans la
période 11 ; 4 - Sites ruraux du Parisis (Val-d’Oise), céra-
mique lissée-peinte tres fréquente (GENTILI, 1988, p.
325) ; 5 - Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), environ 30% de
lissé-peinte dans les contextes du haut Moyen Age
(LEFEVRE, 1993, p. 284) ; 6 - Paris (Seine), lissée-peinte
trés fréquente (GENTILI, 1988, p. 325) ; 7 - Saint-Pierre-
du-Perray (Essonne), site de «La Tour Maury», vases
complets en céramique lissée-peinte (renseignement
G.E.R.AM.E); 8 - La Grande-Paroisse (Seine-et-Marne),
aucun tesson de lissée-peinte (LANGLOIS, 1988) ; 9 -
Saint-Chéron (Essonne), site «Le Marais», pas de lissée-
peinte (renseignement V. GOUSTARD) ; 10 - Chartres
(Eure-et-Loir), pas de lissée-peinte (COLLECTIF, 1988).

PRODUCTIONS “DECOREES”
Peinte, inclusions fines (groupe K)

Les pates sont les mémes que celles du groupe
A. La part de cette production augmente considé-
rablement a chaque période. Les décors sont décrits
dans le chapitre correspondant.

Peinte, inclusions moyennes (groupe L)
-

Les pates sont semblables a celles présentées pour
le groupe B.

Granuleuse peinte, grosses inclusions (groupe M)
Cette céramique est la seule production peinte dont
la quantité décroit de la période I a la période V, a

l'instar de la céramique granuleuse. La peinture est

(18) - Renseignement Nicole Meyer-Rodrigues.
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toujours appliquée sur une pate granuleuse “lis-
sée” (groupe F).

Glagurée, inclusions fines et parfois moyennes
(groupe N)

Les pates sont rouges ou blanches, rarement grises.
Etant donné la difficulté de déterminer si les tes-
sons tachés de glagure 'ont été volontairement ou
s'il s’agit d'un accident, tous les fragments compor-
tant une trace de glagure sont classés dans ce grou-
pe. Ces tessons simplement “éclaboussés” ou sup-
posés comme tels représentent environ un tiers de
I'ensemble.

Aux périodes IV et V, la glagure est le plus souvent
posée sur une pate de couleur rouge aux inclusions
invisibles.

Imprimée, inclusions fines et moyennes
(groupe O)

Ce groupe concerne les tessons décorés en creux :
molettes, incisions, motifs imprimés. En I'occurren-
ce, il s’agit surtout de décors a la molette. Les pates
sont généralement cuites en atmosphere réductrice
et la nature des inclusions est variable : quartz,
grains noirs et chamotte. Cette production est
constamment présente dans les diverses périodes
mais en quantité variable.

Engobée, toutes inclusions (groupe P)

L'engobe est usuellement défini comme un “lait”
d’argile dans lequel le vase est trempé ou dont il est
badigeonné. La pellicule qui se forme sur les sur-
faces est plutot épaisse : parfois plus d'un milli-
metre. Ce groupe rassemble des tessons isolés, de
facture trés diverses et il n'a pas été possible de
définir des types de pates.

Le tableau II, récapitule les groupes de pates et les
représentations graphiques associées.

PRESENTATION DES FORMES

Pour l'époque médiévale, les formes répertoriées
sur le site des Hallettes sont peu nombreuses. Les
formes completes ou archéologiquement compleétes
sont a peine une vingtaine, dont le quart appartient
a une seule fosse. Certaines autres céramiques, bien
que fragmentaires, peuvent cependant étre identi-
fiées lorsque le haut de la panse est conservé (col,
lévre, bec, anse...). Malgré cela et quelques identifi-
cations hypothétiques sur de gros fragments, le
corpus demeure maigre : certaines formes ne sont
représentées que par quelques tessons.

A la fin du Moyen Age, phénomeéne bien connu, les
formes céramiques se multiplient et se spécialisent.
De fagon a montrer cette évolution, l'inventaire

groupes définitions renvoils figures

A commune claire, inclusions fines fig.5 n°5; fig.6 n°2; fig.7 n°2-8; fig.9; fig.10
n°2; fig.11 n°3; fig.17 n°6; fig.18 n°9; fi1g.20
n°1-8.

B commune claire, inclusions moyennes fig.7n°1; fig. 18 n°2-3-4-5.

C commune foncée, inclusions fines fig.5 n°1-6; fig.6 n°4; fig. 17 n°4-8-9; fig.18 n°8;
fig.20n°2a7et9all.

D commune foncée, inclusions moyennes | fig.5n°3; fig.7 n°5.

E granuleuse, inclusions moyennes fig.7 n°7; fig.11 n°L.

F granuleuse, grosses inclusions tig.5 n°2; fig.7 n°3-4.

G lissée-rouge, incl. fines et moyennes ‘

H lissée-noire, inclusions fines fig.5 n°4; fig. 7 n°6. *

I lissée-noire, inclusions moyennes

J lissée-peinte, incl. fines et moyennes fig.16; fig.17 n°2.

K peinte, inclusions fines fig.6 n°3; fig.12 n°2-3; fig.15 n°2; fig.18 n°6;
fig.19 n°1; fig.22 n°3-8-9-10; fig.26 n°1-4.

L peinte, inclusions moyennes fig.6 n°1; fig.12 n°1; fig.15 n°l; fig.19 n°2-3;
fig.22 n°6-7: fig.26 n°2-3-5-7.

M granuleuse peinte, grosses inclusions fig.22 n°1-2-4-5; fig.26 n°6-8.

N glagurée, incl. fines et parfois moyennes | fig.10n°1-3; fig. 11 n°2; fig. 17 n°5-7: fig. 18 n°7.

O imprimée, inclusions fines et moyennes | fig. 17 n°3; fig. 18 n°1-5; fig.25.

P engobée, inclusions fines et moyennes

Tab. II : récapitulatif des groupes.

comprend quelques formes issues d'un puits du
début du XVle siecle (coquemar, réchauffoir), a
défaut d’un contexte du XVe siecle.

A T'exception de la figurine, toutes les formes sont
faconnées au tour.

FORMES FERMEES
Qule

L'oule est un vase globulaire ou ovoide, dépourvu
de dispositif verseur et d’appendice de préhension
(NICOURT 1986, p. 85). C’est la forme la plus fré-
quente sur l'ensemble de la céramique. Neuf
formes sont complétes et une dizaine de fragments
peuvent étre rattachés a cette forme de fagon cer-
taine. De plus, un trés grand nombre de tessons de
lévre semblent appartenir a cette forme (fig. 5 a 8).

L'oule présente différentes variantes de tailles et de
profils. La plus petite des oules conservées mesure
11,5 cm de hauteur pour un diametre a I’ouverture
de 7,5 cm. La plus grande oule est haute de 20 cm
pour 15 cm de diamétre a 'ouverture. La majorité
des oules présente un profil globulaire et “trapu”.
Elles sont souvent aussi hautes que larges, avec un
épaulement situé vers le milieu de la panse. L'une
d’entre elles a un profil plus élancé, dG a un épau-
lement situé plus haut sur la panse et a une base
rétrécie (fig. 5 n° 2).

Ce type morphologique est fréquent a Saint-Denis,
ot il est associé a une pate granuleuse (groupe F)
comme c’est ici le cas (LEFEVRE 1993, p. 275).

Les autres oules sont également classées dans des
catégories de pates communes, claires ou foncées,
mais plus fines. Les décors sont rares : lissage, pein-
ture, molette ne concernent que quelques exem-
plaires (fig. 6 n° 3).

L'oule est la forme la plus répandue sur le site des
Hallettes comme sur la majorité des sites du haut
Moyen Age. C'est, par excellence, le “pot a tout
faire” de I'époque médiévale (FAURE-BOURCHALAT
dir,, 1990, p. 60). La quasi-totalité des oules présen-
tées (fig. 5, 6, 7 sont antérieures au Xllle siecle
(périodes I a IV). Un seul vase (fig. 6 n° 4) peut étre
daté du XIlIe siecle. Cette proportion différentielle
est due en grande partie a la fragmentation du
mobilier de la période V mais, également, dans une
moindre mesure, a la raréfaction de cette forme a la
fin du Moyen Age. Le pot a tout faire est alors pro-
gressivement supplanté par des récipients plus
spécifiques.

Certaines des oules présentent de fortes traces de
calcination, conduisant parfois a une altération des

parois. Le noir de fumée couvre les deux tiers infé-
rieurs de la panse et la levre (fig. 8). Il existe donc
une partie vierge de toute trace de fumée sur le
haut de la panse, dont les limites ne sont jamais
parfaitement dessinées (effet diffus et flou du noir-
cissement). Cette “trace fantdme” a aussi été remar-
quée sur les oules de méme époque a Saint-Denis
(19). L'hypothése d'un cerclage métallique mobile,
sorte de “pince” de préhension, peut étre envisa-
gée.

De méme, une “trace fantdme” située sur la partie
interne de la lévre a été observée sur des oules du
site de Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire) ou elle
est interprétée comme un témoin de l'usage du
couvercle (DE BOUARD 1976, p. 265). A Compiégne,
quelques vases montrent une marque identique,
mais dans de nombreux cas, le noir de fumée
recouvre toute la levre, faces interne et externe et
s’étend parfois sur l'intérieur du col.

Certaines oules ne portent aucune trace de suie, ce
qui indique qu’elles n’étaient pas forcément utili-
sées comme pot a cuire et, par 1a méme, confirme la
multiplicité des fonctions pour une seule forme.
Ces oules ont pu servir a stocker des aliments, des
onguents, des produits divers.

Coquemar

Le coquemar (fig. 9 n° 2) est un « vase de moyenne
ou de petite dimension, globulaire ou ovoide, a col
court et 2 embouchure largement ouverte, sans bec
tubulaire et le plus souvent sans bec verseur, équi-
pé d’'une seule anse verticale » (NICOURT 1986,

p. 85).

Cette forme n’apparait que tardivement au cours
du Moyen Age, vers la fin du Xllle siécle ou au
début du XIVe siecle (NICOURT 1986, p. 273-274).
Malgré la présence de céramique de cette période
sur le site des Hallettes, aucun coquemar n’a pu
étre identifié. Il faut attendre le début du
XVle siecle pour que cette forme fasse son appari-
tion. Il est certain que l'absence de niveaux du
XVe siécle sur le site des Hallettes crée un hiatus
dans la connaissance de l'évolution de ce pot a
cuire.

Marmite

La marmite est un vase tripode de grande dimen-
sion, a large embouchure, muni de deux anses cou-
dées (fig. 10 n° 2). Cette forme est désormais bien
attestée pour la fin du Moyen Age et le début de
I’époque moderne.

(19) - Renseignement A. Lefevre.



Fig. 5 : oules de la période L. m

Fig. 6 : oules de la période III (n° 1 et 2), IV (n° 3) et V (n° 4).
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Fig. 7 : fragments d’oules des périodes I et III (n° 2 et 8).

Fig. 8 : oules, fin IXe ou début Xe siecle. Hauteur du pot de gauche, 17,5 cm (cliché Michel Degenne).

™ ™ ™ ™ )
Fig. 9 : bassin et coquemar du puits 4239 (XVIe siecle).

Sur le site des Hallettes, les premiéres marmites ont
été mises au jour dans le puits 4239, daté du début
du XVlIe siecle. Leur morphologie générale confir-
me l'évolution constatée sur des marmites du site
de « I'llot des Deux-Bornes » a Noyon (Oise). Les
exemplaires les plus anciens montrent un profil
plus élancé et moins globuleux que les pieces plus
récentes (BERNARD et TALON 1989, p. 197; voir aussi
note infrapaginale 20).

Les marmites disposent d’une contenance nette-
ment supérieure a celle des oules et des coquemars.
Peut-étre faut-il y voir les prémisses d'un nouvel
art culinaire qui se développe a la Renaissance et
aux siécles suivants (RAVOIRE 1991, p. 235 et 240)?

Pichet

Le pichet (fig. 11) est un “vase soit globulaire, soit
ovoide, soit piriforme, a col cylindrique ou légere-
ment évasé, muni d'une anse verticale, équipé ou
non d’un bec verseur mais jamais d"un bec tubulai-
re” (NICOURT 1986, p. 85).

Sur le site des Hallettes, peu de vases ont pu étre
apparentés a cette forme.

Les deux types de pichets, A (fig. 11 n° 2) et B
(fig. 11 n° 1 et 3), définis par ]J. Nicourt sont repré-
sentés (NICOURT 1986, p. 301-302). Leur petit
nombre et leur fragmentation ne permettent pas de
les confronter a 'ensemble parisien (décor, évolu-
tion morphologique).

Le diametre a l'ouverture se situe entre 9 cm et
11 ecm. Chaque pichet présente des variantes dans
la hauteur du col, les types de levre, les décors et
traitements de surface. Les anses sont décorées de
bandes rapportées digitées dans deux cas, un seul
des pichets est doté d'un bec pincé. Les pates sont
trés variées : granuleuse ou fine et le pichet le plus
récent est recouvert d'une glagure jaune. Un exem-
plaire presque semblable a été mis au jour a Noyon

(20) - Voir aussi les marmites de la fosse 3162.
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Fig. 10 : réchauffoir, marmite et figurine du puits 4239 (XVle siecle).

(Oise), il est daté du Xlle siecle (DESACHY 1993, p.
38).

Le pichet, vase a liquides, est un ustensile intermé-
diaire entre la cruche, peu maniable, et le récipient
pour boire. Son développement au Xlle siecle pour-
rait étre un indice de la généralisation des repas
pris sur une table (GOURARIER 1985, p. 103).

Cruche

La cruche est un « vase globulaire ou ovoide, a col
cylindrique de faible hauteur, équipé d’une ou de

plusieurs anses verticales assez courtes et toujours
muni d’un bec verseur tubulaire » (NICOURT 1986,
p- 85).

Cette forme est représentée par trois vases com-
plets, dans la méme fosse 1449 (fig. 12 et 13), et par
de nombreux tessons (lévre, bec tubulaire, anse)
laissant supposer l'existence de plusieurs autres
individus.

La plus petite de ces trois cruches mesure 19,8 cm
de haut et la plus grande 30 cm. Leur profil est sem-
blable a celui des oules : globulaire, avec un épau-

Fig. 11 : pichets des périodes I (n° 1) et IV (n° 2 et 3).

lement situé légerement plus bas pour laisser la
place aux éléments additionnels.

Les cruches sont toujours fagonnées dans une pate
claire de maniere a faire ressortir le décor peint
dont elle sont systématiquement ornées. Il peut
s'agir d'un simple décor au pinceau (fig. 14 et

2

T

1] 10

fig. 15 n° 2) ou d’une ornementation plus élaborée
avec lissage et peinture. L'association de cette der-
niére technique décorative et de la cruche est bien
attestée en Ile-de-France, en milieux rural et urbain
(GENTILI 1988, p. 225 et 326; LEFEVRE 1993, p. 281).

Les dimensions, le positionnement des anses et le
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Fig. 13 : cruches et écuelle de la fosse 1449 (période III). Hauteur de la cruche de gauche, 30 cm (cliché Michel Degenne).

poids de ces vases témoignent en défaveur d'un
usage comme récipient de service courant.
Cependant, leur facture soignée indique que les
cruches disposaient d'un emplacement de choix.
Elles n’étaient vraisemblablement pas confinées
dans une piece de réserve.

Bouteille

La bouteille est un « vase a goulot vertical dans
l'axe de la panse et sans dispositif de préhension »
(NICOURT 1986, p. 85).

Le site des Hallettes a livré une petite bouteille

intacte (fig. 17 n° 4). C’est d’ailleurs la seule céra-
mique qui puisse étre identifiée comme telle. Sa

Fig. 14 : cruche peinte de la fosse 1449 (période III).

[ s 10

Fig. 15 : écuelle, vue du dessous (en haut) et cruche de la
fosse 1449, période III.

forme carénée rappelle les productions mérovin-
giennes. Vraisemblablement utilisé comme vase a
liquides, la fonction exacte de ce vase demeure
incertaine.

« Pot »

Certaines céramiques n‘ont pas pu étre classées
parmi les formes connues en raison de leur frag-
mentation ou de leur caractére atypique. Il s’agit en
général de petit récipients fermés, dépourvus
d’anses et de bec verseur (fig. 17)

Cette catégorie regroupe donc un petit pot lissé-
peint (fig. 17 n° 2), un vase présentant un décor
incisé ondé (fig. 17 n° 3), un fragment de levre en
céramique lissée-noire (fig. 17 n° 1) et, enfin, un tes-
son cannelé, semblable & un exemplaire complet de
Beauvais (FRICHET 1986, t. II, p. 93).

Un vase tubulaire glaguré jaune, pourvu d'un large
rebord (fig. 17 n° 5) peut également étre classé dans
ce groupe. Il est néanmoins beaucoup plus récent
puisqu’il provient du puits 4239, daté du début du
XVle siecle.

Il est difficile d’attribuer une fonction a ces pots. Ils
n’avaient peut-étre pas un usage défini et n’étaient
pas forcément lié a la cuisine.

FORMES OUVERTES
Ecuelle

Cette catégorie d’objet regroupe en fait deux réali-
tés fort différentes. La premiére concerne les
écuelles fagonnées directement par le potier. Deux
formes seulement sont archéologiquement com-
pletes, elles sont datées des périodes I (fig. 18 n° 8)
etV (fig. 18 n° 9). Plusieurs autres tessons attestent
de l'existence du type dit a “collerette” dans les
périodes I et IV. Deux fragments, au profil légere-
ment caréné, évoquent des formes de tradition
mérovingienne mais ils sont ici associés a une pate
claire non lissée (fig. 18).

Le second groupe d’écuelles est composé par les
pieces issues de la récupération d'une forme fer-
mée (fig. 18). En effet, les cruches ou les oules
devenues inutilisables peuvent étre taillées au tiers
de leur hauteur. Le bord de I'écuelle ainsi obtenue
est aminci par raclage et polissage (GENTILI 1988,
p- 225; MEYER 1985, note 30).

De nombreux essais se soldaient par un échec, les
petits chocs portés sur le vase pour le couper en
deux parties devaient provoquer des fissures et
parfois méme le bris. Dans les fosses 1449 et 1912,
de nombreux fonds de vases ont ainsi une partie de
la cassure bien rectiligne mais non polie alors que le
reste est brisé irrégulierement. Inversement, des
oules et des cruches présentent une cassure tres
nette et réguliere.

Deux écuelles ainsi réalisées peuvent étre considé-
rées comme archéologiquement completes (fig. 13).
Une demi-douzaine d’autres céramiques appar-
tiennent vraisemblablement a cette forme.

Les pates et les décors dépendent du vase dans
lequel I'écuelle a été taillée. Dans la fosse 1449, la
moitié des écuelles supposées n'a aucun décor et
présente des traces de suie (utilisation d’oules),
d’autres écuelles sont peintes (utilisation de
cruches, fig. 15 n° 1, fig. 19).

Sur le site des Hallettes, les écuelles récupérées
constituent la majeure partie des formes ouvertes
adaptées a la consommation des aliments. Elles ne
sont cependant pas trés nombreuses et il est certain
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Fig. 16 : tessons lissés-peints de la période II.

1
\/\/\[y/\/\ o
2 3 L —
-
.\)
/"‘
/ /
4 7 5 _
L/ .

Fig. 17 : formes diverses, périodeI (n° 1,2, 4 et9), période V (n° 3, 6 et 8) et puits 4239 du XVle siécle (n° 5 et 7).
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Fig. 18 : écuelles des périodes I (n° 1), I (n° 2 et 3), I (n° 4), IV (n° 5 et 6), V (n° 8 et 9) et du puits 4239 du XVle siecle

(n° 7).

que ce sont surtout les récipients en bois et en métal
qui remplissaient cette fonction.

Creuset

Le creuset est un petit récipient tronconique parfois
pourvu d'un bec verseur pincé. De nombreux creu-
sets ont été découverts sur le site des Hallettes a
toutes les époques (fig. 20). Cependant, la majorité
d’entre eux provient des niveaux datés de la fin du
VlIlle siecle ou du début du IXe siecle (Hallettes II).
La granulométrie et la teinte des pates sont
variables mais elles sont toujours dépourvues de
traitement de surface.

La grande diversité de taille implique des usages
divers mais toujours liés a une activité artisanale.
C’est le cas notamment de l’artisanat du verre, ou
les creuset étaient fabriqués a l'intérieur de la ver-
rerie. Il en existait de deux types : de gros récipients
tronconiques qui servaient a la fonte du verre non
coloré et de petites cupules (contenance inférieure a
20 centilitres), qui étaient utilisés pour le mélange
du verre avec des colorants (FOY, SENNEQUIER dir.,
1989, p. 92).

Les fragments de creuset trouvés sur le site des
Hallettes appartiennent plutdét a ce dernier type
(fig. 21). L'intérieur des tessons est souvent recou-

vert d'une épaisse couche de verre irisé de teinte
verte. L'un d’entre eux présente une fine pellicule
vitreuse bleu outremer. Cette teinte est générale-
ment attribuée au cobalt. Coloré en bleu (cobalt) ou
en rouge (cuivre), le verre était employé pour des
décors de gouttes ou de filets rapportés (op. cit.).

La découverte de tessons de creuset sur le site des
Hallettes confirme l'existence et la pérennité de
I'artisanat du verre dans le Compiégnois depuis
I"époque romaine (DOSSIN-SAUTAI 1974, p. 353).

L’artisanat des métaux utilisait également des creu-
sets pour la fonte de 1’01, de ’argent ou des alliages
cuivreux (LE Roux 1988, p. 296).

Il est probable que certains creusets, de tres petite
taille, ont plutdt servi a cet usage : les dépdts dont
ils sont couverts ne sont pas de nature vitreuse. les
ateliers d’orfevres fouillés en France ou a I'étranger,
livrent de nombreux petits creusets trés proches de
ceux des Hallettes (ELUERE dir., 1993, p. 131 et 148).
De plus, la découverte d'un trébuchet & métaux
précieux est un indice supplémentaire en faveur de
cette hypothese.

Bassin

Le bassin est un « récipient largement ouvert, peu

Fig. 19 : écuelles de la fosse 1449, période III.

profond, a panse en forme de segment sphérique a
deux bases, muni d’une ou de deux anses verti-
cales » (NICOURT 1986, p. 85).

Comme pour beaucoup de formes ouvertes, le bas-
sin n’apparait qu’a la fin du Moyen Age. Sur le site
des Hallettes, le premier exemplaire a été mis au
jour dans le puits 4239 du début du XVle siecle
(fig. 9 n° 1). Il ne possede qu'une anse ronde et est
faconné dans une péate rouge a cceur gris, d’origine
extra-locale.

Réchauffoir

Le réchauffoir ou réchaud de table est un récipient
a panse cylindrique sur piédouche, muni de deux
petites anses verticales (RAVOIRE 1991, p. 228). La
cavité était remplie d’eau chaude ou de braises et le
plat contenant les aliments étaient posé tel un cou-
vercle.

Le réchauffoir présenté provient du puits 4239
(fig. 10 n° 1). Il s’agit en effet d"une forme moderne,
qui, si elle est connue des le Moyen Age, se déve-
loppe surtout a partir du XVle siecle. Elle témoigne
alors d’une modification dans les pratiques alimen-
taires et les manieres de table (op. cit.).

Couvre-braises

Le couvre-braises ou couvre-feu est un objet en
forme de cloche aplatie, muni d’au moins une anse.
Il est posé sur les braises rassemblées pour la nuit
et a le double avantage de conserver le feu et de
préserver des dangers d'un incendie (THIEGHEM et
al., 1989, p. 183).

Cette forme ne concerne qu'un seul tesson peint,
renforcé par des bandes rapportées (fig. 22 n° 10 et
fig. 23). I s’agit la vraisemblablement d'un des plus
anciens couvre-braises répertorié puisqu’il est daté
du XIe siecle (période III).

Mortier

Le mortier est une forme connue sur les sites du
haut Moyen Age, & Saint-Denis par exemple
(LEFEVRE 1993, p. 278). Néanmoins, sur le site des
Hallettes, un seul petit tesson en pate grise a pu
étre identifié comme mortier, grace aux gros grains
de quartz inclus dans le fond (fig. 17 n° 9).

La fonction de broyage était également assurée par
des récipients fagonnés dans d’autres matériaux, tel
l'objet en pierre calcaire blanche présenté fig. 24
(n° 2). Les traces d’usure et de polissage sur le fond
attestent de son utilisation comme mortier.

AUTRES FORMES
Luminaire

Cette catégorie regroupe 1'ensemble des fragments
de lampe (a huile, a graisse) découverts sur le site
(fig. 17 n° 6, 7, 8). La lampe se compose toujours
d’un réservoir, auquel peut étre ajouté un appendi-
ce, un pied et une coupelle intermédiaire (LEVEVRE
1989, p. 199).

Les tessons de lampe sont peu nombreux et ils ont
tous été mis au jour lors de la seconde phase des
travaux (Hallettes II). Il s’agit d'une part dun
réservoir muni d’un bec verseur pincé, et d’autre
part d'un pied massif. Ces deux fragments sont
faconnés dans des pates communes, claire et fon-
cée. [Is faisaient chacun partie d'un luminaire com-
plexe avec un pied et peut-étre une coupelle inter-
médiaire. La seule lampe complete a été mise au
jour dans le puits 4239 du début du XVle siecle.
Elle est simple et ne se compose que d"un réservoir.
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Fig. 20 : creusets des périodesI (n°1a4, 6,7 et 11), V (n° 5, 9, 10) et du puits 4239 du XVle siécle (n° 8).
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Fig. 21 : fragments de creusets. La mire mesure 10 cm.

A ces lampes en céramique, il faut ajouter une
lampe en pierre calcaire avec pied et coupelle
(fig. 24 n° 1), ainsi qu'un luminaire en verre trans-
parent destiné a étre suspendu.

Couvercle

Cette forme est particulierement rare sur le site des
Hallettes et n’est représentée que par un petit bou-
ton en pate grise recouvert d'une épaisse glagure
jaune (21). A sa base, il est possible d’observer des
traces de “colle”, montrant que ce tenon a été tour-
né séparément du couvercle proprement dit. Un
couvercle presque complet a également été réperto-
rié dans le puits 4239. Il est en pate orangée tres
cuite et est muni d’'une petite anse plate a son som-
met.

La rareté des couvercles a I'époque médiévale et
méme post-médiévale procede du méme phénome-
ne que pour les formes ouvertes. Il est fort probable
que le bois, le textile et le métal jouaient alors un
role majeur dans la fermeture des récipients.

Figurine

La seule figurine trouvée sur le site des Hallettes
provient du puits 4239 (fig. 10 n° 3). Représentant
une téte humaine chapeautée, elle est modelée en
pate blanche, les inclusions sont fines et elle est
recouverte de glacure verte. La pate suggere une
origine beauvaisienne, qu'il reste a confirmer.

Enfin, pour clore ce chapitre sur les différentes
formes, le tableau III (page 159) donne les relations
entre celles-ci et les groupes de pates déja exami-
nés.

DETAILS MORPHOLOGIQUES, DECORS

Remarques sur les levres

L'observation des nombreux tessons de lévre de la

céramique de la place des Hallettes n’a pas été par-
ticulierement poussée. En effet, comme le fait juste-
ment remarquer D. Dufournier, il n’est guere inté-
ressant de réaliser des « planches de lévres ot sont
décrits et figurés autant de types qu’il existe de
nuances morphologiques pour un méme genre »
(DUFOURNIER 1989, p. 11). Cependant, apres l'exa-
men, méme sommaire, de plusieurs dizaines de tes-
sons de levre de pots a cuire, quelques tendances se
dégagent.

Vers la fin du VIlIe siécle et au début du IXe siecle,
la levre est a peine marquée. Elle est le prolonge-
ment direct du col et s'infléchit légerement vers
I'extérieur (fig. 17 n° 1, fig. 25 n® 4).

Au cours du IXe siecle, la levre a des arétes plus
vives et se courbe davantage vers l'extérieur. Elle
forme ainsi un rebord bien net. Les faces supérieu-
re et inférieure sont parfois presque planes et
constituent ainsi la levre dite “en baguette”.
Considérée comme typique de l'époque carolin-
gienne (GENTILI 1988, p. 327), cette levre en baguet-
te est assez peu représentée a Compiegne (fig. 7
n® 5). Sur le site de Doué-la-Fontaine (Maine-et-
Loire), ce type disparait progressivement au cours
du IXe siécle (DE BOUARD 1976).

A Compieégne, le modéle de lévre le plus caractéris-
tique des IXe-Xle siécles présente une face inférieu-
re rectiligne et une face supérieure marquée d'une
gorge interne. Ce creux permet de poser un cou-
vercle (fig. 5 n° 2). Durant les Xe-Xle siécles, cette
gorge interne prend des arétes plus vives, si bien
que le couvercle peut reposer sur une surface plane
et est bloqué par un rebord (fig. 6 n° 1).

Parallelement a cette levre a gorge, se développent
le rebord dit “en bandeau”, typique de I'époque
médiévale. Sur le site des Hallettes, les premiers
cols en bandeau apparaissent dans les niveaux
d’occupation du premier ensemble monumental,
datés de la premiére moitié du Xe siecle. Ce n’est
véritablement qu’au Xlle siécle que le col en ban-
deau se généralise et supplante les autres types de
levres. Il demeure minoritaire dans les périodes II,
I et IV et se révele omniprésent dans la période V.

La datation de l'apparition du col en bandeau au
début du Xe siécle n’est pas une nouveauté. Une
position chronologique semblable a été proposée
pour les sites de La Grande-Paroisse en Seine-et-
Marne (LANGLOIS 1988) et de Villiers-le-Sec dans le
Val-d'Oise (GENTILI 1988, p. 330). Sur certains sites
de Basse-Normandie et de Bretagne orientale, la
lévre en bandeau semble méme faire son apparition
deés la fin du IXe siecle (COUANON et al. 1993, p. 370).

(21) - Fig. 29, a droite au centre.
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Fig. 22 : tessons peints des périodes I (n°5et7), I (n°1, 2, 6 et 9), III (n° 10), IV (n° 3 et 8).
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Couvercle | X
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Tab. I1T : relation entre les groupes de pétes et les formes. X - relation siire;? - relation probable; case blanche - relation

inconnue ou inexistante.

Il est remarquable que ce type de bord surgisse de
maniere quasi-simultanée sur des sites éloignés et
sans rapports les uns avec les autres. Faut-il I'envi-
sager comme un épiphénomene, indice de la modi-
fication profonde des structures sociales a la fin de
I"époque carolingienne ? Ou bien, plus simplement,
comme la découverte d'une technique de fabrica-
tion plus rationnelle?

ATlinstar de la levre a gorge interne, le bord en ban-
deau présente une infinité de types et de variantes
morphologiques. Il tend cependant a s’allonger au
cours des siecles et les exemplaires les plus tardifs,
vers le XIVe siecle, montrent un petit bourrelet
arrondi sur le bord supérieur. A Compiegne, la dis-
parition du col en bandeau semble se produire vers
la fin du XIVe siecle ou au début du XVe siecle.

Fig. 23 : fragments de couvre-braises de la fosse 1449
(période III).

Remarques sur les fonds

La majeure partie des fonds de vases du site des
Hallettes présente des traces de décollage a la ficel-
le. Le tournassage et le raclage, permettant d’affi-
ner cette partie du vase, sont des techniques fré-
quentes. Pour les périodes I et II, les fonds sont
plats, voire concaves. Les fonds bombés ou lenticu-
laires, n"apparaissent que tardivement, a la fin du
Xle siecle ou au début du Xlle siecle (fig. 6 n° 4).
Une tendance identique a été observée sur le site de
Saint-Denis en Seine-Saint-Denis (LEFEVRE 1993,
p. 284).

Des vases a fonds lenticulaires ont été remarqués

e
™

Fig. 24 : lampe et mortier (?) en pierre calcaire
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en Angleterre saxonne, a Badorf et Mayen ainsi
qu’a Dorestad (Allemagne) pour les VIle-IXe siecle-
sen (DE BOUARD 1976, p. 255). En France, ce type de
fond est rare pour la période carolingienne, comme
l’attestent les sites d’Andone en Charente (DEBORT
et LEENHARDT 1975, p. 219), de Doué-la-Fontaine
dans le Maine et Loire (DE BOUARD 1976, p. 255) et
de Saran dans le Loiret (CHAPELOT 1970, p. 70-71).

Toutefois, le site de Villiers-le-Sec (Val-d’Oise) en a
livré de nombreux exemplaires ainsi qu'une brique

réfractaire destinée a stabiliser I'oule sur le foyer
(GENTILI 1988, p. 264).

La suppression de la liaison panse/fond permet-
trait d’orienter 1'ouverture du pot vers l'extérieur
du foyer et de faciliter ainsi les manipulations
(NICOURT 1986, p. 271). Cependant, la variété des
types de fonds présents sur les céramiques du haut
Moyen Age remet en cause l'intérét de cet élément
et sa signification réelle.

La présence de pieds, par adjonction de matiere ou
déformation est assez rare et tardive. A la période
V, la base de certains vases (pichets?) est festonnée
par pincements.

Remarques sur les adjonctions
Les dispositifs verseurs

La variété des dispositifs verseurs présents sur le
site des Hallettes est assez restreinte. Il s’agit en
majorité de becs tubulaires. Le second type est celui
des becs pincés, représenté par une vingtaine de
tessons répartis dans la période IV.

Les becs tubulaires sont de petits cylindres de pate
amincis a leur extrémité, et mesurant entre 3 et 6
centimétres de longueur. Seules les trois cruches de
la fosse 1449 (fig. 12) permettent de saisir I'empla-
cement exact du bec sur la panse. L'observation des
autres fragments de verseur indique qu’ils ne sont
pas systématiquement tangents a la levre et peu-
vent étre placés a des hauteurs diverses sur la
panse.

Le mode de fixation sur la cruche est un bon élé-
ment chronologique. Durant les périodes les plus
anciennes, le bec tubulaire est introduit dans un
orifice aménagé dans la panse. Pour assurer I'étan-
chéité, la pate de la panse est rabattue vers I'exté-
rieur et appliquée par pression sur le bec. Un petit
bourrelet est alors nettement visible a I'intérieur de
la cruche (LEFEVRE 1993, p. 278). Cette technique
évolue au cours de la période II, soit vers le milieu
du Xe siecle. Le bec est alors simplement posé sur
lorifice et fixé sur la panse a l'extérieur (ibid.

p. 284). Ce mode de fixation externe supplante
rapidement le précédent, apreés une courte coexis-
tence durant la période II. Ce changement suit
immédiatement 1’apparition du col en bandeau.

Les moyens de préhension

La céramique de la place des Hallettes comporte
peu de tessons d’anses dans les deux premieres
périodes. Ils deviennent plus fréquents par la suite.
Il s'agit exclusivement d’anses plates a bourrelets
inversés, larges de quatre a six centimetres. Leur
longueur et leur courbure sont tres variables selon
qu’elles appartiennent a des cruches ou des pichets.
Durant la période IV, pendant laquelle se dévelop-
pe la forme du pichet, les anses deviennent plus
longues, parfois jusqu’a quinze centimetres, et sont
a peine courbées.

Dans tous les exemples reconnaissables, la cruche
ou le pichet sont pourvus d’une anse unique dia-
métralement opposée au bec. Elle s’attache directe-
ment sur la levre, qu’elle enveloppe parfois com-
pletement. Ces anses portent souvent des
empreintes digitales, imprimées au moment de
I'application.

Les anses rondes sont fréquentes a partir des Xlle-
XllIe siecles sur les pichets parisiens (NICOURT 1986,
p- 316) mais on ne retrouve pas cette caractéristique
a Compieégne. Les premiéres anses rondes semblent
apparaitre dans les derniers niveaux d’habitats de
la période V, datés du XIVe siecle. Néanmoins, cette
donnée nécessite d’étre vérifiée lors d’études céra-
mologiques ultérieures a Compiegne.

Les bandes rapportées

De petits rubans de pate, d’épaisseur et de largeur
variables, sont collés et repoussés au doigt
(pouce?) pour créer un relief. L'application de
petites laniéres colorées recouvertes de glagure est
comprise comme un décor, évoqué dans le chapitre
concernant les glagures.

A Compiegne, cette technique est présente deés la
période II mais sur quelques tessons seulement.
Elle ne connait un développement important qu’au
cours de la période IV.

Dans la majorité des cas, les rubans sont fixés sur
des anses plates (fig. 11) et, plus rarement, sur la
paroi méme du vase (fig. 22 n° 10). Sans négliger
leur aspect décoratif, les bandes rapportées servent
essentiellement & renforcer les grandes pieces et
facilitent la préhension. Jusqu'a la période 1V, la
pose des bandes s’effectue avec soin et régularité,
les empreintes digitées sont souvent profondes.

Les décors
La peinture

Les peintures observées sur les tessons ont une
palette de couleurs qui s’échelonne du rose clair au
brun foncé en passant par toutes les nuances de
rouge. Ces teintes sont dues a la combinaison de
différents facteurs : quantité d’oxydes de fer, pré-
paration de la surface, degré et atmosphere de cuis-
son, altération postérieure a 1'abandon.

Certaines peintures sont fragiles et s’effritent au
toucher, surtout lorsqu’elles sont appliquées sur
une surface exempte de tout traitement. Dans la
majeure partie des cas, les péates sont préparées
avant de recevoir le décor : lissage, engobe (fine
pellicule d’argile) ou premiére couche de peinture.
De trés nombreux tessons ont été classés dans les
productions peintes alors qu’ils n’avaient requs que
cette premiére couche, dénommée « peinture cou-
vrante ». [l est impossible de savoir si ce traitement
de surface est systématiquement associé a des des-
sins définis ou s'il constitue un décor en propre.

La réalisation des motifs peints s’effectue au moyen
de pinceaux, de différentes épaisseurs et parfois a
branches multiples ou a l'aide d'un doigt trempé
dans la peinture. Ces différents modes d’applica-
tion déterminent la diversité des sujets.

Les périodes I et II se caractérisent par des décors
fins et variés :

- grille : bandes paralleles croisées réalisées au pin-
ceau a branches multiples (fig. 22 n° 3, 4, 6, 7).

- échelle : série de traits paralleles horizontaux for-
mant des “barreaux” placés entre deux traits paral-
Ieles verticaux, “montants” de 1’échelle (fig. 26 n° 4,
8).

- arétes de poisson : échelle double évoquant le
squelette des poissons (fig. 26 n° 3, 7).

- zigzag ou onde : trait continu formant des angles
arrondis (fig. 26, n° 1, 2, 5, 8).

- simple trait : réalisé au pinceau ou a l'aide des
doigts (fig. 22n° 1,5, 9, 10).

- virgule : doigt trempé dans la peinture et appliqué
sur la surface dans un mouvement tournant (fig. 26
n° 6).

- coulure : grosse goutte de peinture qui forme un
trait irrégulier en coulant, cela peut étre accidentel
(fig. 22 n° 2).

Tous ces motifs peints sont dans 1’ensemble réalisés
avec soins. IlIs sont parfois combinés entre eux et
s'organisent en différents registres. Malheureu-
sement, un seul fragment est suffisamment conser-
vé pour saisir I'ensemble du décor. Il s’agit de deux
tessons non jointifs appartenant a la méme céra-
mique, trouvés dans la couche 1759 (fig. 26 n° 8).

Les registres du bas et du haut sont séparés par un
trait continu horizontal. Deux séries de lignes
paralléles formées chacune de trois traits verticaux
(pinceau multi-branches) viennent buter contre ce
trait. Dans le registre supérieur, des échelles s’acco-
lent les unes aux autres. Leurs barreaux semblent
réalisés au pinceau a une seule branche. Des zig-
zags et des ondes occupent les espaces restés libres.

Un décor identique est connu a Beauvais sur une
cruche a bec tubulaire (FRICHET 1986, p. 47). Une
origine beauvaisienne parait fort probable pour ce
fragment dont la pate est grésée. De méme, les
motifs peints de plusieurs autres tessons peuvent
étre apparentés au registre beauvaisien (LACROIX
1996).

La céramique lissée-peinte se caractérise par des
motifs différents et bien particuliers sur le haut de
la panse (fig. 16). Le décor le plus fréquent est celui
des quatre demi-cercles, tournés vers le bas ou vers
le haut, entre lesquels s’alignent des petits points
(fig. 27). Le second type d’ornementation présent
sur les céramiques lissées-peintes, se compose
d’arétes de poisson ou d’échelles, assez irrégu-
lieres.

Des décors identiques ont été reconnus a Saint-
Denis en Seine-Saint-Denis et a Paris, rue de
Lutece. IlIs ornaient des vases datés de 1'époque
carolingienne et, plus précisément, du Xe siecle
(LEFEVRE 1993, p. 281; GENTILI 1988, p. 333-335). Les
tessons du site des Hallettes présentant ces motifs
appartiennent a la période II, datée également du
Xe siécle.

Au cours des périodes III et IV, les décors peints
évoluent (fig. 15 et 19). Ils se simplifient et se limi-
tent désormais a des séries de traits irréguliers réa-
lisés au pinceau. La peinture ne semble plus étre
appliquée avec beaucoup de minutie ni avec un
souci d’organisation.

Cette modification importante dans la pose de la
peinture a déja été remarquée a Beauvais (FRICHET
1986, p. 79). C’est au cours du XIe siecle que se pro-
duit cette rupture dans le soin apporté aux décors
peints. Paradoxalement, la quantité de céramique
peinte augmente considérablement.

A la période V, la proportion de céramique peinte
devient moins importante et se caractérise surtout
par des aplats plutot que par des motifs définis.

Les molettes
Le remplacement des décors a la molette par 1'or-

nementation peinte et la glagure est un fait bien
attesté a I'époque carolingienne. La quantité de

161



A q “.""‘ as

Fig. 25 : tessons décorés en creux des périodes I (n°4 a7, 9), IV (n°2), V(n°1, 3 et 8).

céramique présentant ce type de décor est en effet
trés faible sur I'ensemble considéré. Les molettes
sont peu profondément imprimées et ne sont par-
fois visibles qu’en lumiére rasante.

Certaines sont réalisées au rouleau comme l'in-
dique la régularité des bords et la répétition du

162 motif (fig. 25 n° 2). D’autres sont simplement impri-

meées a 'aide d'un poingon ou d’un stylet (fig 25 n°
5, 9). Quelques tessons présentent des décors en
demi-oves, caractéristiques des registres mérovin-
giens (fig. 25 n° 4). Ils ont été mis au jour dans les
niveaux les plus anciens de la période I.

A l'exception de ces derniers fragments, les motifs
rencontrés sont simples et se résument le plus sou-

Fig. 26 : tessons peints des périodes I (n° 1, 2, 5,7, 8) et Il (n° 3,4 et 6).

vent a des séries de petits carrés, losanges ou tri-
angles.

Dans la période IV, la quantité de céramique ornée
a la molette augmente légerement. Il s’agit d’une
production particuliére, datée de la fin du IXe siecle
ou du Xlle siécle (fig. 25 n° 2). A la période V, le
décor a la molette se rencontre encore parfois sur
des levres en bandeau (fig. 25 n° 1, 3).

La glagure

Les tessons glagurés rencontrés sur le site des
Hallettes sont peu nombreux sur 'ensemble de la
céramique étudiée. Cependant, ils sont présents de
facon constante dans chaque période, y compris
dans les niveaux les plus anciens de la période 1.

L'apparition de la glagure a Compiegne est donc a
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Fig. 27 : tessons lissés-peints (période II)

Fig. 28 : tessons incisés glagurés (période II).

situer au cours du IXe siecle. Cette précocité a déja
été signalée a Doué-la-Fontaine dans le Maine-et-
Loire (DE Bouarp 1976, p. 269), a Andone en
Charente (DEBORT et LEENHARDT 1975, p. 223) et a
Paris, rue de Lutece (GENTILI 1988, p. 335-336).

Les glagures sont de couleur jaune ou verte mais
ces nuances sont le seul fait du hasard. La couche
de glagure est transparente et elle doit sa teinte aux
impuretés qu’elle contient (RANDOIN 1981, p. 110).

Ces glagures plombiferes sont souvent dénommées
« glagures primitives » par opposition aux vernis
médiévaux vert bouteille. Cependant, cette glagure

Fig. 29 : tessons glagurés (toutes périodes).

primitive est encore utilisée au Xlle siecle comme
I’atteste un pichet de la fosse 1515, période IV.

Dans la période II, quelques tessons semblent
constituer une production tout a fait originale. Ils
sont recouverts d"une glagure jaune d’or, épaisse de
deux a trois millimétres. Le vernis est strié de lignes
profondément incisées, évoquant les nervures
d’une feuille (fig. 28).

De méme, I'association de glagure a d’autres tech-
niques ornementales est exceptionnelle. Un tesson
peint décoré d’'un motif d’échelle montre égale-

ment des coulures de glagure vert pale (fig. 26 n° 5).
Cinqg autres fragments comportent un décor a la
molette et une glagure couvrante (fig. 25 n° 8, 9 et
fig. 29).

Le groupe céramique dit “trés décoré” semble faire
une apparition timide au cours du XIle siecle. Il est
illustré par un petit tesson en pate blanche, orné
d’une bande rapportée et de deux pastilles rouges.
L’ensemble est recouvert de glacure jaunatre
(fig. 29, en bas a droite). Cette datation précoce et la
simplicité du décor correspondent aux observa-
tions les plus récentes concernant la céramique tres
décorée a Noyon dans I'Oise (LACROIX 1995) et a
Douai dans le Nord (Louis 1996).

CONCLUSION

Au terme de cette étude, il convient de rappeler
que le corpus céramique se compose essentielle-
ment de petits tessons. Grace a une méthode inspi-
rée de celle employée a l'unité d’archéologie de
Saint-Denis, il a été possible de dégager les caracté-
ristiques de la céramique du site des Hallettes, du
IXe au XIle siécle, et dans une moindre mesure, du
XIIIe au XVle siecle (voir article p. 169).

Les productions majoritaires de la période I sont
celles qui ont subi une cuisson en atmosphere
réductrice. Le lissage est le traitement de surface
préférentiel (lissée-noire et lissée-peinte), mais le
décor a la molette est encore fréquent et la glagure
est déja présente. Le calibre des inclusions est
moyen ou gros.

La période II se caractérise par la réduction impor-
tante de la céramique lissée-noire et par 'augmen-
tation de la céramique cuite en atmosphere oxy-
dante et de la céramique peinte. La proportion de
tessons lissés-peints est encore importante mais la
céramique granuleuse se raréfie.

Les productions de la période III marquent une
évolution trés nette vers une chute du calibre des
inclusions, le choix de I’atmosphere de cuisson oxy-
dante et la préférence accordée a la peinture aux
dépends des autres techniques décoratives (molet-
te et lissage).

La période IV confirme l'évolution largement
amorcée lors de la phase précédente III. On consta-
te cependant une remontée de la proportion de
céramique commune cuite en atmosphere réductri-
ce. augmentation légere, mais significative, de la
céramique glagurée est aussi a remarquer.

La période V voit une réduction spectaculaire de la
proportion de céramique peinte et une augmenta-
tion notable de la céramique commune a pate clai-

re et foncée ainsi que de la céramique glacurée. Il
faut cependant rappeler que les statistiques de cette
période ont été établies d’apres la céramique issue
de la seconde phase du chantier. En I'occurrence, il
n’est pas impossible que les différences constatées
soient dues a une modification dans I'utilisation du
site et/ou dans le niveau social des habitants.

Pour le haut Moyen Age, cette évolution s'integre
dans un schéma global déja défini sur d’autres sites
proches, notamment en Ile-de-France. Néanmoins,
la trés grande variété des productions indique que
Compiégne est ouverte a toutes les influences. Les
courants majeurs pourraient étre le Nord (lissée
noire), le Beauvaisis (peinte) et I'Ile-de-France (lis-
sée-peinte). Il n’est cependant pas possible d’affir-
mer s'il s’agit d’importations ou de copies locales.

La faiblesse quantitative du corpus constitue une
seconde singularité. En effet, dans les périodes I a
IV, celui-ci est évalué a 150 kilogrammes pour un
site de 4000 m?sur plusieurs metres de niveaux
archéologiques. Cette caractéristique peut s’expli-
quer par I'éviction des zones de rejets hors des aires
d’habitats fouillées, indice d’'un souci hygiénique.
Elle témoigne aussi de l'existence de récipients
faconnés dans d’autres matériaux : bois, osier,
métal.

D’autre part, pour des raisons symboliques, il
semble que 'alimentation des privilégiés du royau-
me se compose principalement de viande grillée.
En revanche, les paysans la consommaient bouillie,
de maniére a en retirer toute la substance
(FLANDRIN, MONTANARI dir. 1996, p. 296). Or, la
grillade et le rotissage ne requiérent pas I'emploi de
pots, ce qui pourrait expliquer leur rareté.

La multiplicité de productions et la carence de
dépotoirs doivent également étre mis en relation
avec la nature méme du site, partie de l'aire pala-
tiale. Comme l'attestent des études historiques, le
palais n’est occupé qu’épisodiquement. A chaque
voyage, le roi et sa suite emportent tout ce qui est
nécessaire pour leur séjour. La vaisselle et tous les
ustensiles de cuisine pouvaient faire partie des
bagages et étre renouvelés en des lieux fort divers.
De méme, les foires de Compiegne ont, sans doute,
favorisé les échanges.

BIBLIOGRAPHIE

BERNARD Vincent et TALON Marc (1989) - « Un
ensemble stratifié du XIVe au XVIe siécle sur I'flot
des Deux Bornes a Noyon (Oise). Présentation pré-
liminaire », Nord-Ouest Archéologie, numéro hors-
série, Actes du colloque de Lille (26-27 mars 1988),

165



166

Travaux du Groupe de Recherches et d'Etudes sur
la Céramique dans le Nord/Pas-de-Calais, Berck-
sur-Mer, p. 191-198.

BLIECK Gilles et VADET Alain (1986) - « Vaisselle
et nourriture du XVle siecle a Lille (Nord) », Revue
archéologique de Picardie, n°1/2, Amiens, p. 109-135.

BOUARD Michel de (1976) - « La céramique de
Doué-la-Fontaine (IXe-Xle siecles) », Archéologie
médi¢vale, T. VI, Caen, p. 247-286.

CALDERONI Paola, LECAIN Bérangere, LECLER
Elisabeth et LOTTI Pascal (1996) - « Notice sur les
découvertes de céramiques beauvaisines en Haute-
Normandie », Bulletin du Groupe de Recherches et
d’Etudes sur la Céramique du Beauvaisis, n° 18,
Beauvais, p. 61-89.

CARTIER Jean et DURAND Marc (1990) - «Un four
de potier médiéval a La Croix-Saint-Ouen (Oise) a
la limite de la forét de Compiegne », Revue archéolo-
Qique de Picardie, n° 3-4, Amiens, p. 127-137.

CHAPELOT Jean (1970) - « L'atelier céramique
carolingien de Saran (Loiret). Les fouilles de 1969 a
1972 », Bulletin de la Société archéologique et historique
de I'Orléanais, T. VI, n® 43, Orléans, p. 49-72.

COLLECTIF (1982) - Saint-Denis 1982, tiré a part,
Rapport 1982, p. 176-198 et annexes.

COLLECTIF (1988) - Chartres 1978/1988, 10 années
d’archéologie, 20 siécles d’histoire, catalogue d’exposi-
tion, 12 juin-31 juillet 1988, Association pour le
développement de l’archéologie urbaine a
Chartres, Chartres.

COUANON Pascal, DUFOURNIER Daniel,
FICHET de CLAIRFONTAINE Francois,
FLAMBARD Anne-Marie, LORREN Claude et
PILET Christian (1993) - « Les productions céra-
miques en Basse-Normandie et en Bretagne orien-
tale du Ve au Xle siécle », Nord-Ouest Archéologie,
Actes du colloque d’Outreau (10-12 avril 1992), n°
hors-série, Travaux du Groupe de Recherches et
d’Etudes sur la Céramique dans le Nord/Pas-de-
Calais, Berck-sur-Mer, p. 355-374.

COXALL Dave (1994) - sous la direction de, Chelles,
site de 'ancienne Abbaye royale 1991-1992, Chelles.

DEBORD André et LEENHARDT Marie (1975) -
« La céramique d’Andone », Archéologie médiévale,
T. VI, Caen, p. 210-242.

DELOFFRE Véronique, FRICHET-COLZY Hélene,
JOBIC Frangoise et PEIXOTO Xavier (1991) - « Le
mobilier archéologique des fouilles de 'hotel-Dieu

a Beauvais (Oise) », Revue archéologique de Picardie,
n° 3-4, Amiens, p. 203-261.

DEMOLON Pierre et VERHEAGHE Frans (1993) -
« La céramique du Ve au Xe siécle dans le Nord de
la France et la Flandre belge : Etat de la question »,
Nord-Ouest  Archéologie, Actes du colloque
d’Outreau (10-12 avril 1992), n° hors-série, Travaux
du Groupe de Recherches et d’Etudes sur la
Céramique dans le Nord /Pas-de-Calais, Berck-sur-
Mer, p. 385-407.

DESACHY Bruno (1993) - Minutes du document
d’évolution du patrimoine archéologique urbain de
Noyon, document provisoire, non publié, Service
archéologique de la Ville de Noyon.

DILLY Georges (1996) - « Produits beauvaisins a
Grigny (62) et en Artois - XVe-XVlIle siecles »,
Bulletin du Groupe de Recherches et d’Etudes sur la
Céramique du Beauvaisis, n° 18, Beauvais, p. 91-108.

DOSSIN-SAUTAI Anne-Véronique (1974) - « Vieux
Moulin. Premiéres recherches sur les verreries en
forét de Compiegne », Archéologie médiévale, T. I1I-
IV, Caen, p. 353-360.

ELUERE Christiane (1993) - sous la direction de,
Outils et ateliers d’orfevres des temps anciens, Mémoire
2, Antiquités nationales, Société des Amis du
Musée des Antiquités nationales et du Chateau de
Saint-Germain-en-Laye.

FAURE-BOUCHARLAT E. (1990) - sous la direc-
tion de, A la fortune du pot. La cuisine et la table a Lyon
et a Vienne Xe-XIXe siécles d’apres les fouilles archéolo-
giques, catalogue d’exposition, Lyon.

FLANDRIN Jean-Louis et MONTANARI Massimo
(1996) - sous la direction de, Histoire de I'alimenta-
tion, Paris.

FLORIN Bernard et JACQUES Alain (1985) -
« Céramiques provenant de divers sites du Nord de
la France », La Neustrie. Les pays au Nord de la Loire,
de Dagobert a Charles le Chauve (VIlle-IXe siécles),
catalogue d’exposition, Rouen, p. 316-317.

FOY Daniele et SENNEQUIER Genevieve (1989) -
sous la direction de, A travers le verre du Moyen Age
a la Renaissance, catalogue d’exposition, Rouen.

FRICHET Hélene (1986) - La céramique du haut
Moyen Age a4 Beauwvais, Mémoire de Maitrise, sous la
dir. de Léon Pressouyre, Université de Paris I
Panthéon-Sorbonne.

FRICHET Hélene (1987) - Classement de la céramique
du haut Moyen Age de la Basse-Oeuvre de Beauvais i

partir d’un code descriptif, Mémoire de D.E.A, sous
la dir. de Léon Pressouyre, Université de Paris I
Panthéon-Sorbonne.

FRICHET Colette et Roger (1996) - « Céramique du
XVIle siecle du Beauvaisis, de Normandie et de la
Puisaye au vieux chateau Tourvoie-Montbron de
Sourdun (Seine-et-Marne) », Bulletin du Groupe de
Recherches et d’Etudes sur la Céramique du Beauvaisis,
n° 18, Beauvais, p. 109-129.

GENTILI Frangois (1988) - « L'équipement domes-
tique » et « La céramique des habitats ruraux du
Parisis », Un village au temps de Charlemagne, cata-
logue d’exposition, Paris, p. 254-267, p. 271-274,
p- 318-339.

GOURARIER Zeev (1985) - « Le repas au Moyen
Age (VIIle-XIVe siécles) d’aprés les recherches
archéologiques » et « Charavines (Xe siecle)», Les
Frangais et la Table, catalogue d’exposition, Paris,
p- 101-104 et p. 108-115.

HODGES R. (1976) - « La céramique de Sorrus.
Essai de mise au point sur un four de potier du
haut Moyen Age et sa production », Septentrion,
n° 6, p. 67-70.

LACROIX Marie-Christine (1992) - La céramique du
haut Moyen Age du site de la place des Hallettes a
Compiégne (Oise), Mémoire de Maitrise, sous la dir.
de Claire Mabire-La Caille, Université de Paris I
Panthéon-Sorbonne, Paris.

LACROIX Marie-Christine (1995) - La céramique
médiévale des régions de Noyon et Compiegne (Oise) :
bilan des connaissances, Mémoire de D.E.A, sous la
dir. de Claire Mabire-La Caille, Université de Paris
I Panthéon-Sorbonne, Paris.

LACROIX Marie-Christine (1996) - « Tessons peints
du haut Moyen Age du site des Hallettes a
Compiegne (Oise) présumés d’origine beauvai-
sine » ; « Présentation de trois céramiques décorées
a sgraffinto découvertes a Amiens (Somme) » ;
«Aménagement d'une pature a La Chapelle-aux-
Pots (Qise). Structure et mobilier du XVIe et XVIle
siecles», Bulletin du Groupe de Recherches et d "Etudes
sur la Céramique du Beauvaisis (GRECB), Beauvais,
n° 18, p. 131-194.

LANGLOIS Olivier (1988) - La céramique du haut
Moyen Age du site de La Grande Paroisse, Mémoire de
Maitrise, sous la dir. de Léon Pressouyre,
Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris.

LEFEVRE Annie (1989) - « Lampes en céramique
médiévales et post-médiévales de Saint-Denis »,
Nord-Ouest Archéologie, numéro hors-série, Actes

du colloque de Lille (26-27 mars 1988), Travaux du
Groupe de Recherches et d’Etudes sur la
Céramique dans le Nord /Pas-de-Calais, Berck-sur-
Mer, p. 199-201.

LEFEVRE Annie (1993) - « Panorama de la céra-
mique carolingienne de Saint-Denis », Nord-Ouest
Archéologie, Actes du colloque d’Outreau (10-12
avril 1992), n° hors-série, Travaux du Groupe de
Recherches et d’Etudes sur la Céramique dans le
Nord /Pas-de-Calais, Berck-sur-Mer, p. 275-290.

LE ROUX Joélle (1988) - « La métallurgie », Un vil-
lage au temps de Charlemagne, catalogue d’exposi-
tion, Paris, p. 291-300.

LOUIS Etienne (1996) - « La céramique tres décorée
a Douai. L'état de la question. », Nord-Ouest
Archéologie, n° 7, La céramique trés décorée dans
I'Burope du Nord-Ouest, Actes du colloque de
Douai (7-8 avril 1995), Travaux du Groupe de
Recherches et d’Etudes sur la Céramique dans le
Nord /Pas-de-Calais, Berck-sur-Mer, p. 105-120.

MEYER Olivier (1985) - « Saint-Denis VIe-XVIe
siecle », Les Frangais et la Table, catalogue d’exposi-
tion, Paris, p. 115-130.

MEYER Olivier et Nicole (1987) - « Analyse de la
distribution de la céramique dans les stratigraphies
d’habitat de Saint-Denis », La céramique (Ve-XIXe s.).
Fabrication-Commercialisation-Utilisation, Actes du
premier colloque international d’archéologie
médiévale (Paris 1985), Caen, p. 43-53.

MEYER-RODRIGUES Nicole (1993) - « Tessons de
céramique dite de “Tating” découverts a Saint-
Denis », in Nord-Ouest Archéologie, Actes du col-
loque d’Outreau (10-12 avril 1992), n° hors-série,
Travaux du Groupe de Recherches et d’Etudes sur
la Céramique dans le Nord/Pas-de-Calais, Berck-
sur-Mer, p. 267-274.

MONNET Catherine (1992) - sous la direction de,
L'évacuation des déchets en milieu urbain au bas Moyen
Age : I'exemple des fosses 4 fond perdu de la cour
Napoléon du Louvre a Paris (XIlle-XVe siecles) et
mesures diverses pour assainir les villes, Document
d’Archéologie Régionale, Louvain-la-Neuve.

MORISSON Henri (1970-1971) - « Pots et godets du
Beauvaisis », Bulletin du Groupe de Recherches et d 'E-
tudes sur la Céramique du Beauvaisis, n° 3, Beauvais,
p- 43-75.

NICOURT Jacques (1986) - Céramiques médiévales
parisiennes. Classification et typologie, ] P.G.E, Paris.

ORSSAUD Dominique (1985) - La céramique médié-

167



168

vale orléanaise, Revue archéologique du Loiret,
n° 11, Orléans.

PETIT Bernard (1990) - « Fouilles dans les souter-
rains de Montdidier (Somme) », Revue archéologique
de Picardie, n° 3/4, Amiens, p. 139-160.

RANDOUIN Bernard (1981) - « Essai de classifica-
tion chronologique de la céramique de Tours du
VIe au Xle siécle », Recherches sur Tours, recueil
d’études, Tours, p. 103-114.

RAVOIRE Fabienne (1990) - « Terres cuites glagu-
rées du Beauvaisis des XVIe et XVIle siecles.
Trouvées cour Napoléon du Louvre et secteur Sud
du Carrousel a Paris », Bulletin du Groupe de
Recherches et d’Etudes sur la Céramique du Beauvaisis,
n® 12, Beauvais, p. 87-198.

RAVOIRE Fabienne (1991) - « Un ensemble céra-
mique du XVle siécle : la fosse L1 des Thermes de
Cluny a Paris », Archéologie médiévale, tome XXI,
Paris, p. 209-270.

REY-DELQUE Monique (1992) - sous la direction
de, Plaisirs et Maniéres de Table aux XIVe et
XVe siecles, catalogue de l'exposition, Musée des
Augustins (23 avril-29 juin 1992), Toulouse.

TALON Marc (1992) - « La Croix-Saint-Ouen, sta-
tion d’épuration », Bilan scientifique, SRA de
Picardie, Amiens, p. 61-62.

TIEGHEM Gilbert et CARTIER B. (1976) - « Evolu-
tion de la tele a lait du XIVe au XIXe siécle au
manoir de Quiquempois (Villeneuve d’Ascq) »,

Revue du Nord, n° 228, Villeneuve d’Ascq, p. 113-
136.

TIEGHEM Gilbert, SINGER Michel et DELECAUT
Michel (1989) - « Le couvre-feu dans le Nord de la
France aux Xllle-XIVe siécles », Nord-Ouest
Archéologie, numéro hors-série, Actes du colloque
de Lille (26-27 mars 1988), Travaux du Groupe de
Recherches et d’Etudes sur la Céramique dans le
Nord /Pas-de-Calais, Berck-sur-Mer, p. 183-190.

TOUZET Pascale (1978) - « Un lot de céramiques
provenant d’une fosse dépotoir datée du
XVle siécle & Amiens », Cahiers archéologiques de
Picardie, n° 5, Amiens, p. 263-278.

VERHAEGHE Frans (1989) - « La céramique tres
décorée du bas Moyen Age en Flandre » et
« Rapport introductif», Nord-Ouest Archéologie,
numéro hors-série, Actes du colloque de Lille (26-
27 mars 1988), Travaux du Groupe de Recherches et
d’Etudes sur la Céramique dans le Nord/Pas-de-
Calais, Berck-sur-Mer, p. 19-113, p. 215-223.

VERHOEVEN Arno (1993) - « L'évolution de la
céramique dans les Pays-Bas méridionaux avant
I'an mil. », Nord-Ouest Archéologie, Actes du col-
loque d’Outreau (10-12 avril 1992), n° hors-série,
Travaux du Groupe de Recherches et d’Etudes sur
la Céramique dans le Nord/Pas-de-Calais, Berck-
sur-Mer, p. 209-215.

WOIMANT Georges-Pierre (1979) - « Salle Marcel
Hemery, antiquités historiques», Revue archéolo-
gique de I'Oise, n° 17, Compiegne, p. 20-32.



