UN MOULE A ROUELLES GAULOIS
TROUVE A VARISCOURT (02190)

par G. LOBJOIST et A-M ANCIEN

L'oppidum du « Vieux Reims » est si-
tué sur les terroirs de Variscourt et
de Condé-sur-Suippe (Condate).

Un rempart, dont on apercoit en-
core la levée de terre, qui allait de
la riviere d’Aisne a la riviere de
Suippe délimitait en l'isolant une
ville de 170 ha. Cet oppidum de
confluent fut, a notre avis, la capi-
tale des Rémes indépendants.
C’est un site privilégié qui fut oc-
cupé sans interruption du néolithi-
que jusqu’a la conquéte romaine.

La ville gauloise de I'époque de la
Tene lll est trés importante mais
malheureusement elle fut soumise
a de nombreuses destructions. D‘a-
bord, dans la seconde moitié du sie-
cle dernier, la construction de la
ligne de chemin de fer de Laon a
Reims et le creusement du canal la-
téral a I’Aisne ont détruit de nom-
breux documents archéologiques.
Quelques rares documents ont été
publiés a I'époque: un moule bi-
valve de hache a douille en bronze
ainsi que deux haches a douilles;
un soc de charrue de I'époque de la
Tene lll et un statére en or des Mo-
rins qui a été déposé au Musée de
Laon et qui porte le n® 1214. Il s'a-
git du statére 8707 du catalogue La
Tour.

Depuis la derniére guerre, I'exploi-
tation des graviers fluviatiles de la
basse terrasse alluviale détruisent
inexorablement la plus grande par-
tie du site.

Quelques collectionneurs ont pu ré-
cupérer des objets intéressants
malheureusement sans étude du
contexte. Ainsi M. et Mme
Lachaud de Reims se sont-ils
constitués une importante collec-
tion qui restera peut-étre inédite.

Nous remercions, M. Thomas RE-
NARD, domicilié a la Sucrerie de
Guignicourt, qui a bien voulu nous
signaler qu’il avait dernierement
trouvé, dans une fosse d'une ballas-
tiere, un poids de filet en craie, une
poterie et un demi-moule bivalve a
rouelles de I'époque de la Tene lll.

C’est ce moule que nous présen-
tons ici: il a été préparé a partir
d’'une plaquette de grés a granulo-
meétrie trés fine qui lui permet d’ac-

quérir une surface plane et un poli
parfait. Malheureusement la pla-
quette de grés a été cassée et
M. RENARD n’en a trouvé qu’un
morceau.

Description du moule

A l'origine ce moule bivalve devait
étre constitué par au moins deux
plaquettes de grés poli de forme pa-
rallélépipédique.

Le diametre externe du négatif de
la rouelle mesure 59 mm ; le céne
central 8 mm de diametre et 5 mm
de profondeur, les rayons mesu-
rent 9 mm de longueur.

FACE B

Sur la face opposée a la précédente
nous trouvons la valve d'un moule
a plus petites rouelles.
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Fig. 1

Il n'a été trouvé que le morceau
d'un élément du moule cassé vers
son milieu et qui mesure 73 mm de
long sur 55 mm de large et 22 mm
d’épaisseur.

FACE A

Sur la grande face A, (photo 2,
on remarque, en creux, le demi-né-
gatif d’'une grande rouelle a céne
central a partir duquel partaient, a
I'origine, huit rayons en creux per-
pendiculaires au cercle externe
mais dont il ne reste plus que cinqg
rayons a cause de la cassure.

J
10cm

Fig. 2




Partant de la base proximale du
moule, nous remarquons, en creux,
les deux cones de coulée du métal
en fusion se prolongeant par uneri-
gole de coulée menant aux négatifs
des rouelles.

Sur le morceau cassé, restent in-
tacts, les négatifs de deux petites
rouelles complétes et les arcs de
deux autres rouelles résultant de la
cassure du moule.

Chaque négatif est formé parun an-
neau creux et quatre rayons par-
tant d’'un cone central a la perpendi-
culaire.

Diameétre externe de I|'anneau
23 mm et 20 mm pour le diamétre
de I'anneau voisin. M. RENARD a
eu la chance de retrouver dans la
méme fosse une rouelle en potin
de 21 mm de diametre externe et
de 2 mm d’épaisseur.

A La Tene lll, il existait deux types
de rouelles.

a) Les grandes rouelles, épaisses,
a plusieurs rayons.

b) Les petites rouelles toujours fa-
briquées en série et en potin de la
méme facon que les monnaies.

Les milliers de rouelles trouvées
sur l'oppidum de BOVIOLLES
(Meuse) ont pu induire en erreur
nos collégues qui ont cru, & tort,
que ces rouelles avaient un usage
monétaire.

Nous remercions notre collegue
Alain DUVAL qui a bien voulu nous
signaler qu’'un moule en grés a
rouelles, du - méme type que le
moule de Variscourt se trouvait
dans les collections du Musée des
Antiquités nationales et que, a La
Tene lll, beaucoup de moules
étaient fabriqués sur des maté-
riaux divers voire des tessons tail-
Iés.

Le dessin du moule a été exécuté
par Mile A.-M. ANCIEN.

G. LOBJOIS_t-

Notre regretté G. LOBJOIS, dont
l'un des derniers articles concerne
le moule a rouelles de Variscourt,
n‘aurait pas manqué de parler, s’il
["avait vue, de la petite rouelle trou-
vée par Mme MENU au méme en-
droit. Il nous a semblé intéressant
de présenter cet objet et les quel-
ques débris qui 'accompagnaient,
en un seul ensemble, avec I'accord
de B. LAMBOT et de J.C. BLAN-
CHET que nous remercions particu-
lierement pour leur aide et leurs
conseils.

ROUELLE ET AUTRES OBJETS
EGALEMENT TROUVES A VA-
RISCOURT

Circonstances des trouvailles :

Sur la commune de Variscourt, en
bordure de la route, une gréviere

4| avait été ouverte a l'intérieur de

% 500 Jgoom

'GUIGNICOURT R

Fig. 3 - Variscourt/Condé-sur-Suippe (Aisne) - Oppidum du « Vieux - Reims »

1 gréviére ol ont été trouvés les objets

2 «Chemin des Huns », levée de terre du mur d’oppidum -
3 levée de terre ayant été utilisée pour un chemin de Fer a voie étroite

4 levée de terre détruite
5 cercles de I'époque du Bronze

I'enceinte du « Vieux Reims » (fig. 3).

Aussitdt aprés le décapage effec-
tué par I'entreprise, des taches cen-
dreuses apparaissaient en grand
nombre, de couleur foncée, sur la
gréve blanche. C'est 1a que M. et
Mme LACHAUD ont effectué des
fouilles consistant a recueillir la
plus grande partie du matériel mis
a jour par les engins de |'extrac-
tion. A défaut de publication, il
n‘existe qu'un article de journal
montrant sur six photographies
une partie de la collection d’objets
de métal et de poterie présentée
par leurs propriétaires (L'«U-
NION », le 12 VIII 65, p. 3).
Intéressés par ces découvertes, les
habitants de Variscourt ont, eux
aussi, participé au sauvetage de
ces vestiges. C'est ainsi que Mme
MENU et ses enfants ont conservé
dans une boite a chaussures, les
trois objets métalliques et les tes-
sons de cette description. Seuls les
bords et les portions décorées sont
décrits ici. Avec eux se trouvaient
de nombreux fragments d'os de
gros animaux et des dents de che-
val, le tout enfoui dans des fosses
de cendre et de charbon (certains
de la grosseur d'une noix). Nous re-
mercions Mme MENU et Philippe
LANGLOIS de nous avoir confié
ces objets pendant quelques
temps.

Environnement archéologique

Les restes de civilisations paléoli-
thiques qu’on retrouve dans les tas
de ballast des grévieres de toute la
vallée de I'Aisne indiquent seule-
ment le passage d’hommes de
cette époque, mais il est certain
que le confluent de la Suippe et de
I’Aisne a été occupé en perma-
nence depuis I'époque néolithique

jusqu’a la conquéte romaine,
comme l'affirme M. LOBJOIS qui
connait particulierement le site.

A la derniéere période de la Tene, la
construction du retranchement a
remanié les traces d‘occupations
précédentes, en particulier un en-
semble d’enclos circulaires du
bronze final dont la fouille de sauve-
tage vient de se terminer, et qui est
coupé par la levée de terre.

Cette levée subsiste par endroits
sur une hauteur d’'au moins deux
meétres, sauf dans la gréviere ou
elle est completement détruite.
Elle est utilisée comme chemin sur-
élevé bordé d’arbres le long de la
Suippe et elle a servi de plate-
forme a un petit chemin de fer a
voie étroite a partir du carrefour de
la route D-623 et D-62 jusqu’a
I’Aisne, permettant de franchir
cette zone marécageuse.

Ce retranchement protégeait une
quantité d’habitations ayant été
étudiées jusqu'a présent, seule-
ment par quelques sondages.

Les fosses d’oll vient le matériel dé-
crit ici, faisaient partie de cette im-
portante agglomération de la pé-
riode précédant la conquéte de Cé-
sar. (Le camp de Mauchamp est a 2
km).

Les tessons et les objets métalli-
ques (de quelque époque précé-
dente qu’ils soient) ont donc été en-
fouis a I'époque de la Tene lll, pé-
riode ou la forte occupation a eu
pour conséquence un travail impor-
tant du sol, notamment le nivelle-
ment des sépultures de I'age du
Bronze et leur destruction partielle
par I'édification du retranchement.
Ceci explique la présence parfois,
de vestiges plus anciens mélés au
remplissage dans les fosses de la
Tene Il

NOMENCLATURE

01 — Rouelle en bronze a 4
rayons en croix (fig. 4 n° 1)

Diametre extérieur = 16,5 mm non
compris les bavures de coulée de
0,9 mm maximum.

Diameétre intérieur = 11,5 mm.

Largeur des rayons = 1,6 4 2 mm
non compris les bavures de coulée.

Epaisseur de la roue = 1,9 mm.
Epaisseur des rayons = 1,7 mm.
Epaisseur de I'axe = 2,8 mm.

Epaisseur du trou de coulée = 2,5
mm.

Ces mesures sont prises aux en-
droits épargnés par I'oxydation.
Poids = 1,65 g.

Lors de sa fabrication, cette rouelle
était en bout de chapelet car elle ne
présente qu'un seul orifice de cou-
lée dont la cassure a été lissée (on
voit des rayures faites par /a
meule).

Face antérieure = La roue et les
rayons sont bombés donnant I'as-
pect d’un fil de section circulaire, a
condition de faire abstraction des
bavures.

Les rayons ont une section sembla-
ble a celle de la roue, mais sont dis-
POSEs un peu en retrait par rapport
a celle-ci.

La croisée centrale des rayons est
légerement proéminente.

Face postérieure = Son aspect brut
montre que le moule ou cette partie
était en contact, avait seulement
été creusé grossiérement.

On peut comparer avec la rouelle
du moule de la collection de M. RE-
NARD (Guignicourt), celle-ci est
d’un diametre plus grand, et, pro-
portionnellement, d’épaisseur
moindre. Elle s’emboite parfaite-
ment dans le moule.

Les deux objets ont été trouvés sur
le méme oppidum de Condé-sur-
Suippe. Des rouelles semblables
ont été publiées par DECHELETTE.

02 — Fragment de fibule en
bronze (fig. 4 n° 2)

Arc filiforme de diamétre = 3 mm
descendant a angle droit vers le res-
sort et en direction du porte-ardil-
lon dont il ne reste que quelques
millimétres.

Ardillon absent.

Ressort & quatre spires a corde ex-
térieure, traversé par un axe en fer
qui indique une réparation remé-
diant a la cassure au niveau de la
derniere spire au départ de la
corde. Ceci ressemble a une fibule
du Musée Vivenel (Les fibules du
Musée Vivenel trouvées en forét de
Compiegne sous Napoléon Ill — B.
LAMBOT — C.A. de Picardie).
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Fig. 4 - Variscourt (Aisne) matériel de la Téne finale Ill.

Les fibules a arc filiforme, a ressort
nu a corde extérieure ont été exécu-
tées pendant toute la période de la
Tene. L’absence de pied empéche
de dater avec plus de précision,
seul le contexte dans lequel a été
trouvé cet objet indique qu’il a été
déposé dans le sol a la Tene /.

TESSONS
03 — Col (fig. 4 n° 3)

Diameétre de ['ouverture = 26 cm
environ.

Epaisseur a la levre = 6,5 mm.
Epaisseur a la panse = 5,2 mm.

Terre a dégraissant de sable fin et
de grains calcaires de 1 mm maxi-
mum, bien cuite, du gris foncé au
brun rouge.

Décor . des incisions faites de haut
en bas de 7 mm de haut sur 4 mm
de large dans la terre encore mal-
léable (I'argile arrachée par cette
opération se déverse vers le bas),
elles sont espacéesde 1,4cma 2,2
cm irrégulierement.

Surface mal lissée a cause des
grains calcaires.

Le col est bien marqué, le bord est
droit amorcant un essai de levre.

Poterie non tournée, attribuée a la
Tene /.

04 — Col (fig. 6 n° 4)

Diametre de ['ouverture = 15 cm.
Epaisseur a la levre = 4,4 mm.
Epaisseur a la panse = 3 mm.
Poterie tournée.

Levre et col bien marqués.

Péte gréseuse (sonore au choc), a
dégraissant de sable fin, trés so-
lide, beige clair, bien lissée. Peut
étre attribuée a la Tene /.

05 — Col de vase et fragment de
panse (fig. 6 n° 5)

Col — diamétre de l'ouverture =12
cm.

Epaisseur a la levre = 7,5 mm.
Epaisseur a la panse = & mm.
Pate gréseuse, dégraissant de sa-
ble fin, trés solidement cuite, de
couleur noire non seulement en

surface, mais dans I'épaisseur, lé-
vre et col bien marqués.

Poterie tournée, attribuée égale-
ment a la Tene //l.

Panse — diamétre de ['ouverture =
30 cm environ.

Epaisseur = 5,6 mm.

Méme texture que 05.5

Décor . filets imprimés formants
des paralleles luisantes espacées
soit de 4 4 5 mm pour la plupart,
soit de 1,56 mm a 2 mm rarement.
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06 — Col (fig. 6 n° 6)

Diamétre de ['ouverture = 15 cm
environ.

Epaisseur a la levre = 9 mm.
Epaisseur a la panse = 7 mm.

Pate fine, bien cuite, bien lissée, de
couleur noire.

Un bourrelet intérieur est formé
par un sillon suivant le bord de /a /é-
vre a moins de 1 cm de celui-ci, non
tournée.

07 — Col (fig. 6 n® 7)

Diametre de l'ouverture = 10,5.
Epaisseur a la levre = 6 mm.
Epaisseur a la panse = 4 mm.

Pate homogene, fine, bien lissée,
bien cuite, dure, de couleur noire.
Cette poterie a été tournée.

08 — Fragment de panse (fig. 6 n°8)

Diameétre = 19 a 20 cm.
Epaisseur = 6 a 8 mm.

Péte fine, dégraissant peu visible,
de couleur noire a I'intérieur, beige
a l'extérieur.

Le mode de fabrication est assez
peu soigné.

Décor : traits paralléles gravés par
un peigne a 3 dents. Certains
groupes de traits se chevauchent.
A comparer avec n® 234, 238 ... Va-
riscourt (C-5) et BAILLOUD au
Mont-sans-pain.

09 — Fragment de panse (fig. 5n°9)

Diametre = 21 cm.

Epaisseur = 4 mm.

Pate fine, bien lissée, feuilletée,
tres bien cuite, de couleur grise, po-
terie tournée.

Décor : un trait gravé encercle la
panse.

10 — Panse (fig. 5 n° 10)

Epaisseur = entre 6 et 8 mm.

Pate fine, feuilletée, assez bien
cuite, tres argileuse, de couleur
noire a beige.

Décor . un rang d’impressions du
bout de l'ongle, paralléles les unes
aux autres encerclant le vase. Tes-
son a rapprochker de 03 dont le dé-
cor était incisé par le bout d’'une ba-
guette et de 72, non tourné.

11 — Fragment d’anneau en po-
tain (fig. 4 n® 11)

Diameétre : 2 cm.

Section [losangique aux arrétes
émoussées.

Recouvert par le vert-de-gris d'un
objet de cuivre voisin compléte-

6| ment oxydé.

Fig. 5 - Variscourt (Aisne). Céramique de la Téne finale lll.

12 — Col (fig. 5 n® 12)
Diameétre = 14 cm.

Epaisseur a la levre = 8 mm.
Epaisseur a la panse = 5 mm.

Pate & dégraissant de poudre de
craie et de gravier pouvant attein-
dre 3 mm, bien cuite solidement,
de couleur beige rosé. Poterie non
tournée, au profil déformé par les
empreintes de doigts repoussant
de I'intérieur les parois de la panse
(aucun souci décoratif).

Décor:a1,60u2cmdelalevre ob-
tenu au moyen d'un poincon en-
foncé obliqguement dans /la péate
fraiche & intervalles assez régu-
liers (6 mm).

Cette poterie a été trouvée par Phi-
lippe LANGLOIS sur le méme site
que les objets précédents et mérite
d’étre mentionnée avec eux.

A.-M. ANCIEN
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