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INTONACI DI PINTI E TIPOLOGIE COSTRUTTIVE : LA NUOVA
DOCUMENTAZIONE DALLO SCAVO DELL'UNIVERSITA” CATTOLICA
DI MILANO

Silvana MIRANDA *

Si esaminamo alcuni frammenti di intonaci dipinti
di eta romana, recuperati nel corso delle indagini
archeologiche condotte negli anni 1991 e 1992
nell’area di espansione dell’Universita Cattolica
del Sacro Cuore, nel centro storico di Milano (1).
Tali frammenti, oltre ad arricchire il panorama
della pittura parietale della citta -notoriamente
alquanto limitato (2)-, consentono di fare alcune
osservazioni sulle tecniche di costruzione delle
murature in eta imperiale.

Per una migliore comprensione dei dati che si pre-
sentano, & opportuno descrivere, sia pure breve-
mente, il contesto archeologico dal quale
provengono i frammenti. L’area di scavo oggetto di
analisi, di notevole ampiezza (ca 2000 mq), € ubica-
ta nei cortili dell’Univ. Cattolica ed interessa la fa-
scia extramurana dell’immediato suburbio
sud-occidentale di Mediolanum (3).

Relativamente allo sviluppo delle attivita di inda-
gine, va detto che sia I'analisi della documentazio-
ne di scavo, in fase gia avanzata, sia lo studio delle
diverse classi di reperti sono tuttora in corso. E’
tuttavia possibile, in via preliminare, delineare le
principali fasi insediative dell’area, indicando le
caratteristiche generali delle pil1 antiche, seguendo
quanto ¢ stato proposto dalla Prof. M. P.
Rossignani.

A partire dalla seconda meta del I sec. a. C. (I fase)
il terreno viene sfruttato a scopi agricoli.

In eta augusteo-tiberiana (II fase) compaiono le
prime strutture abitative stabili ed un’iniziale orga-
nizzazione di percorsi stradali con fondo in ghiaia.
Il sistema di divisione dell’area con strade glareate
si definisce poco dopo la meta del I sec. d. C. (III
fase) : sorgono edifici con funzione abitativa, vero-
similmente di dimensioni limitate e dalla planime-
tria semplice e ripetitiva, caratterizzati dalla
presenza di fosse di drenaggio con anfore.

Dal II al III sec. d. C. (IV fase) le strutture abitative
vengono abbandonate e parzialmente distrutte; si
aprono grandi “cave”, successivamente riempite e

* via Sant'Agata, 6
1-27100 PAVIA

livellate con macerie ricavate dalla demolizione di
edifici.

A partire dai primi decenni del III sec. d. C. I'area
viene adibita a necropoli con tombe a rituale misto.

Durante la campagna 1991-92 sono stati prelevati
intonaci da almeno trenta US ; di particolare inte-
resse i due insiemi : 1° insieme US 4532 ; 2° insieme
US 1327, 3100, 3292, 3296, 3491.

I materiali provengono da strati di scarico e di
demolizione fortemente rimaneggiati, il cui prelie-
vo @ stato reso ancor pilt delicato da condizioni cli-
matiche avverse (4). Dato l’elevato numero dei
frammenti e data la loro disomogeneita, non si
ancora proceduto, se non in casi isolati, a tentativi
di ricostruzione, preferendo al momento elencare
alcuni motivi decorativi piu significativi per il pre-

(1) - Lo scavo & al momento inedito ; un primo resoconto
¢ stato presentato da M. P. ROSSIGNANTI, "Ricerche
archeologiche nel suburbio di Milano", in Milano in eta
imperiale (I-1I1 sec. d. C.), 1° Conv. A. L. A,, Milano 7 nov.
1992, in c.d.s., ivi bibl. Lo scavo & stato reso possibile gra-
zie all’intervento finanziario dell’Univ. Catt. ; desidero
ringraziare la prof. M. P. Rossignani, responsabile scien-
tifica delle attivita archeologiche, che ha acconsentito alla
presentazione di questi materiali prima dell’edizione
integrale dei risultati scientifici dello scavo, ed ha seguito
questo lavoro. Le fotografie, eccetto la fig. 6, sono di L.
Bezze. Il disegno e dell’autore.

(2) - Milano non si sottrae alla generale lacunosita di
documentazione pittorica di eta romana dell’Iltalia
Settentrionale ; peraltro, la continuita di insediamento in
contesto urbano intensivamente costruito nel corso dei
secoli, con una stratificazione disturbata e asportata in
profondita, costringe gli studiosi ad operare su materiale
estremamente frammentario, proveniente da strati di
distruzione, abbandono, riporti per livellamento, per lo
pitt fortemente rimaneggiati ; eccezionali sono i docu-
menti in situ, rari gli strati di crollo. Cfr. C. PAGANI,
nel congresso.

(3) - Per la pianta di Milano ¢fr. C. PAGANI], fig. 1, p.
270 questo libro.

(4) - Si é dovuto operare in stato di emergenza con tem-
perature per settimane ferme sotto lo zero.



sente discorso (5).
INSIEME 1

Comprende frammenti in numero esiguo (6) ma
particolarmente significativi per raffinatezza di
esecuzione e vivacita cromatica. Essi provengono
da un’ampia buca (US 4532) stratigraficamente
della III fase, databile intorno alla meta del I sec. d.
C. ; quindi gli intonaci dovevano essere in uso
prima.

INTONACI

Otto frr. combacianti formano un motivo (27 x 13
cm) costituito da una parte superiore di colore
rosso, con sovraddipinto un fine elemento vegeta-
le, con fiori (7) intercalati a rosette, in bianco, lilla e
rosso-marrone, e una parte inferiore gialla con una
cornice colore ocra a perle e astragali, con una fonte
di luce immaginata a destra (fig. 1, stampa colore V
p- 289).

La decorazione, eseguita a mano libera e senza
alcun tracciato preparatorio, risulta molto accurata
con linee precise, sempre dello stesso spessore. Nel
motivo fitomorfo, realizzato con pennellate rapide,
& particolarmente attento 1'uso dei colori : molto
liquidi per una decorazione piu delicata e quasi
trasparente, pilt densi per i colpi di luce ; il passag-
gio dal lilla al bianco rende il naturalismo dello
stelo. Si noti, inoltre, nel punto in cui il pittore ha
staccato il pennello dalla parete, una goccia di
colore piti denso e la torsione del motivo nel chiu-
dersi della pennellata.

Sette frr. combacianti formano un motivo (11 x 13
cm) nel quale si susseguono una zona rossa con
linea bianca, separata, tramite un’altra linea bianca,
da una fascia azzurra di 2 cm, con sovraddipinta
una linea bianca ; seguono una linea nera, quindi
una fascia di 4 cm prugna con un raffinato motivo
a fiori bianchi ed azzurri con volute giallo-dorate ;
ancora una linea rosso-marrone, e infine una zona
rossa(8 ; fig. 2, stampa colore V, p. 289).

Particolare cura ¢ dedicata alla resa dell’incidenza
della luce e dell’ombra portata : le linee bianche,
nera e rosso-marrone vogliono riprodurre un ele-
mento aggettante, evocando le parti cave ed in
rilievo di una modanatura (9). I colori sono usati
pit1 densi che nell’esempio precedente ; anche qui
sono assenti tracciati preparatori.

Dal gruppo di frr. (10) colore prugna con sovraddi-
pinture in rosso, bianco, giallo, verde, azzurro si
illustra un fr. con denti di lupo con punto al verti-
ce, in rosso(11 ; fig. 3, stampa colore V, p. 289).

Rispetto ai due motivi precedenti ¢ evidente una
minore precisione, tuttavia, dettagli tecnico-stilisti-
ci (la goccia di colore e la torsione della pennellata)
ne fanno un insieme omogeneo. Si trovavano forse
in altra zona della parete, come sembra fra 1'altro
indicare 'esame microstratigrafico dei frammenti
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STUCCHI

Si tratta di frr. (13) di stucchi appartenenti al rive-
stimento di una semicolonna di circa 32-33 cm

(5) - Si rimanda ad altra sede per 'approfondimento di
alcune problematiche affrontate in congresso, ed all’edi-
zione integrale dei risultati scientifici delle indagini per
la presentazione di tutto il materiale pittorico. I dati
quantitativi sui frr., espressi in m?2 di parete dipinta, sono
indicativi. Per le indagini di carattere mineralogico-
petrografico cfr. G. ALESSANDRINI, R. BUGINI, L.
FOLLI, Studio petrografico di intonaci provenienti da una
necropoli di etd romana imperiale nel sito dell’Universita
Cattolica di Milano, Centro C. N. R. “G. Bozza”, Milano
1994 ; sono stati analizzati 23 campioni, di cui 6 dal 1°
insieme e 17 dal 2°. Per la terminologia degli elementi
decorativi si fa riferimento al vocabolario elaborato
dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione : Pitture e pavimenti di Pompei. Indici I-
III, Roma 1992.

(6) - Poco pitt di 1 m? di intonaci, di cui una gran parte
monocromi rossi, prugna, gialli.

(7) - Confronto puntuale : C. ALLAG, "Un peintre sous
influence", in Pictores per Provincias, Avenches, 1987, fig.
10 b.

(8) - Unico confronto stringente a Milano con un fr.
conservato nei magazzini del Castello Sforzesco (devo la
segnalazione alla dott. C. Pagani, e alla cortesia della
dott. P. Frontini di avere potuto visionare il pezzo),
dell'A. "Nota intorno ad un frammento di intonaco
dipinto di eta romane” in Sibrium, XXII, 1992-93 (1995),
inc. d. s. Per altri confronti puntuali : i fregi di loti della
Farnesina, I. BRAGANTINI, M. De VOS, Museo Nazionale
Romano. Le pitture II, 1. Le decorazioni della villa romana
della Farnesina, Roma 1982, tav. F.

(9) - In un’ipotesi di ricostruzione, tali elementi potranno
forse imporre il senso di lettura dei frr. Questo raffinato
linearismo si ritrova in alcuni frr. rossi con sottili linee
nere o bianche che, pur nella loro semplicita, spiccano
per finezza e precisione.

(10) - Un totale di circa 0,35 m? di parete dipinta.

(11) - Per i denti di lupo : M. De VOS, "Scavi nuovi sco-
nosciuti (19, 13) : pitture e pavimenti della casa di
Cerere", MNIR, XXXVIII, 1976, pp. 58, 68 n. 60 ; per il
motivo arricchito del punto : C. STELLA, La decorazione
pittorica, in Brescia romana. Materiali per un museo. 11, 1,
Brescia, 1979, pp. 35-37, figg. 11 19, 21 ; BRAGANTINI-De
VOS, 1982, cit., tav. 102 ; C. ALLAG, "Une peinture
augustéenne a Bolsena", MEFRA, 97,1985, pp. 284-285,
fig. 14 ; vari cfr. a Pompei.

(12) - Tutti i campioni presentano un legante con struttu-
ra a grumi e un aggregato di sabbia quarzoso-calcarea ;
nell’esemplare del gruppo colore prugna si nota
’aggiunta di cocciopesto, il che lascia presupporre un
diverso impiego degli intonaci.

(13) - Pari a circa 0,2 m2 di stucco. I frr. presentano lo
strato superficiale modanato e il 2° strato di malta liscio :
M. FRIZOT, Stucs de Gaule et des provinces romaines, Motifs
et techniques, Dijon, 1977, pp. 33, 36. 11 1° strato, bianco, e
composto da quarzo (abbondante) e calcite (frequente) ;
il 2°, di colore brunastro, da quarzo (abbondante), quar-
zo metamorfico (frequente/poco), calcite (frequente/
poca), plagioclasio, selce (poca), coccio (raro).

di diametro. Le scanalature sono del tipo convesso,
separate da un semplice listello aggettante, ad imi-
tazione della colonna rudentata (fig. 4, stampa
colore V, p. 290). Tre frr. presentano, fra l'altro,
tracce di colore rosso, corrispondenti al punto di
raccordo al piano della parete (14).

La parete era scandita, dunque, da semicolonne
precise e nitide, dotate di un volume vero e pro-
prio.

ANALISI STILISTICA E DATAZIONE

Per dati di scavo, stile, tecnica di esecuzione, i
frammenti costituiscono un insieme omogeneo,
probabilmente riconnettibile ad un’unica parete o
ambiente. Bisogna sottolinearne I'eccezionalita per
cromatismo, per accuratezza, per finezza e scelta
dei motivi decorativi nel quadro della pittura
parietale di Milano e, tenuto conto dello stato della
documentazione, dell’area padana. Essi, infatti,
sembrano rimandare alle decorazioni della capitale
e si possono inquadrare nell’ultima fase del II stile
pompeiano, negli anni 40-20 a.C. (15). Datazione
che ben si allinea col panorama storico-sociale e
artistico della Milano del I sec. a. C., quale emerge
dalle piti recenti indagini archeologiche (16), e che
conferma la tesi della contemporanea applicazione
degli stili sia nelle province che a Roma ed in
Campania (17).

La precisione dei dati forniti dallo scavo stratigrafi-
co consente, inoltre, di analizzare il problema, pit
volte affrontato dagli studiosi (18), dell’arco di vita
della parete dipinta. Sulla base di notazioni stili-
stiche abbiamo avanzato una datazione dei fram-
menti agli anni 40-20 a. C. ; l'unita stratigrafica e
databile intorno alla meta del I sec.d. C. (19) ; si puo
quindi ipotizzare un periodo di vita della decora-
zione in esame pari a circa due-tre generazioni, e
cid & in linea con la finezza ed il buono stato di
conservazione delle pitture che non avrebbero
indotto prima a demolirle (20).

L’ottima qualita dei materiali sembra rimandare ad
un edificio sontuoso che con forte probabilita non
doveva insistere sull’area indagata dell’Univ. Catt.,
nella quale mancano prima della III fase di insedia-
mento tracce di strutture stabili di tale entita.

Insieme I1

E’ costituito da un elevato numero di frammenti,
inseribili in diversi gruppi per materiali e tecnica
impiegati (21).

I frammenti sono stati prelevati da estesi strati, fra i
quali si distinguono un livello superiore (US 1327,
3296), di colore rossastro, contenente macerie di
prodotti laterizi e materiale cotto, ed un livello
inferiore (US 3100, 3491), di argilla limosa gialla,
molto compatta, contenente fra I'altro frammenti di
pavimentazione. Si tratta di veri e propri strati di
macerie provenienti dalla demolizione di edifici,
stratigraficamente inquadrabili nell’ultimo inter-

vento della IV fase. Sulla base dell’elevata percen-
tuale di materiale ceramico di eta flavia (22) prove-

(14) - Per gli stucchi a rivestimento di colonna : C.
ALLAG, "L'utilisation du stuc dans la décoration murale
du Ier siécle apres J. C.", in Peinture murale en Gaule,
Actes des séminaires Lyon - Narbonne - Paris 1979
(Dijon 1980), pp. 92-93 ; a Milano : M. UBOLDI, "Gli stuc-
chi", in Santa Maria alla Porta : uno scavo nel centro storico
di Milano, Studi Archeologici, 5, Bergamo, 1986, pp. 82-83.

(15) - BRAGANTINI-De VOS, 1982, passim ; G. CARET-
TONI, "La decorazione pittorica della casa di Augusto
sul Palatino", MDAI(R), 90, 1983, pp. 412-417, figg. 8-9 ;
A. BARBET, La peinture murale romaine. Les styles décora-
tifs pompeéiens, Paris 1985, pp. 40-43.

(16) - Come é stato evidenziato dagli scavi condotti per la
realizzazione della terza linea metropolitana, i primi
documenti di edilizia stabile a Milano (pubblica o priva-
ta ? ) devono collocarsi nell’eta tra Cesare ed Augusto.
Quindi la costruzione dell’edificio cui appartengono i
frr. potrebbe essere cronologicamente inserita in tale fase
di sviluppo edilizio. Non & questa la sede per affrontare
le problematiche della romanizzazione dell’Italia setten-
trionale e del conseguente adeguamento dei centri cisal-
pini al nuovo concetto di urbanitas propugnato da
Roma, si veda dunque per gli aspetti giuridici : G.
LURASCHI, Foedus ius Latii civitas. Aspetti costituzionali
della romanizzazione in Transpadana, Padova, 1979 ; per
Brescia e Milano : M. P. ROSSIGNANI, "Gli edifici pub-
blici dell’Ttalia settentrionale fra 1'89 a. C. e I'eta augus-
tea", in La citta nell'Italia settentrionale in eta romana, Atti
conv. Trieste, 1987 (Roma 1990), pp. 334-339, E. A. ARS-
LAN - D. CAPORUSSO, "I rinvenimenti archeologici
degli scavi MM3 nel contesto storico di Milano", in Scavi
MM3, 1, Milano, 1991, p. 351-358 ; sul problema : M.
TORELLI, "Il modello urbano e I'immagine della citta",
in Civilta dei Romani, 1, Milano, 1990, pp. 43-64 ; sintesi
bibl. : C. SALETT], "L’archeologia nella Cisalpina roma-
na negli studi italiani", in L'Inpero romano fra storia gene-
rale e storia locale, Como, 1991, pp. 151-173.

(17) - R. LING, Roman painting, Cambridge, 19922, pp-
168-174, bibl. a pp. 230-231 ; A. ALLROGGEN-BEDEL, "T
quattro stili pompeiani ed il loro ruolo nelle provincie",
in Coloquio de pintura mural en Espafia, Actas Valencia
- Alicante 1989, (Valencia, 1992), pp. 25-34. Si rende sicu-
ramente opportuna una pitt attenta valutazione del lega-
me fra questi frr. e le decorazioni della capitale, sul
problema cfr. ALLAG, 1987, cit., pp. 119-125.

(18) - A. BARBET, "La peinture murale romaine", in
Datation-Caractérisation des peintures pariétales et murales,
Cours postgradué européen, 4, Ravello - Valbonne 1985,
“PACT” 17, 1987, p.98.

(19) - Datazione, preliminare, basata su dati stratigrafici
e sull’esame autoptico dei materiali.

(20) - Alcune pitture di Bolsena, ad es., sarebbero state
staccate dalle pareti 50-60 anni dopo la loro fabbricazio-
ne, ¢fr. ALLAG 1985, cit., p. 293.

(21) - Sono conservati in 26 cassette, indicativamente pari
a 4,5 m2 di parete dipinta. Si tratta per lo pit di frr.
monocromi, poi di frr. con linee e fasce che formano
angoli, frr. con decorazione a spruzzatura, pochi frr. con
motivi decorativi.

(22) - Esame autoptico del materiale.
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niente da tali US, si pud con verosimiglianza ipo-
tizzare che gli edifici demoliti debbano risalire a
questo periodo. Tale cronologia trova conferma
nell’analisi degli intonaci.

INTONACI

L’esame macroscopico della diversa stratigrafia dei
frammenti consente di operare un’ulteriore suddi-
visione in due gruppi (23).

GRUPPO I

Preparazione : pellicola pittorica spessa e ben
stesa, talvolta precolorata in rosa ; intonachino
spesso, bianco, con marmo ; uno-due strati di arric-
cio in cocciopesto, di colore rosa, talvolta con sab-
bia e/ o paglia. Tutti gli strati sono molto compatti.

-Tre frr. (13 x 22 ; 22 x 24 ; 36 x 48 cm) non comba-
cianti, a fondo nero, con ghirlanda composta da
ciuffi di foglie di colore verde chiaro con pennella-
te verde scuro ; un fr. presenta una fascia gialla
bordata da linee bianche disposta perpendicolar-
mente alla ghirlanda.

Si formula una proposta di ricomposizione e di re-
stituzione grafica (nota 24 e fig. 5) sulla base del
verso delle pennellate e di un confronto (fig. 6,
stampa colore V, p. 290) con uno zoccolo rinvenuto
a Milano, presso la torre di Massimiano -a circa 450
m dall’area di scavo in oggetto-, e datato ad eta fla-
via da M. Mirabella Roberti (25).

GRUPPO I

Preparazione : la stratigrafia € meno omogenea di
quella precedente ; elemento caratterizzante e
I'arriccio di due-tre strati, formato da inerti sabbio-
si di colore grigio chiaro o rosa pallido ; intonachi-

Fig. 5.

no e pellicola pittorica sono di varia composizione
e qualita.

Due frr. combacianti (11 x 18 cm) a fondo bianco
con bordo di tappeto in rosso posto perpendicolar-
mente rispetto ad una fascia gialla. Il bordo di tap-
peto & formato da due linee parallele con, da un
lato, una fila di gocce con punto alternate a palmet-
te a tre petali con punto su quello centrale e,
dall’altro, una fila di gocce con punto (nota 26 ; fig.
7, stampa colore V, p. 290).

Datazione : IV stile pompeiano.

(23) - 117 campioni di cui a nota 5 sono di natura molto
disparata, difficile risulta pertanto un’associazione su
basi scientifiche. Si riportano, in sintesi, i dati delle de-
scrizioni microscopiche : si tratta di aggregati composti
da sabbia quarzosa-silcatica con aggiunta di cocciopesto
negli strati di arriccio (1° gruppo) e marmo frantumato
nell’intonachino (sempre nel 1° gruppo, raramente nel
2°), e di aggregati composti da sabbia quarzoso-calcarea.
La sabbia quarzosa-silcatica proviene dal bacino del
fiume Ticino, quella quarzoso-calcarea dal bacino del
fiume Olona.

(24) - La peinture murale antique. Restitution et iconographie,
Actes du IX séminaire de I’ A.F.P.M.A., Paris, 1985 (1987).

(25) - M. MIRABELLA ROBERTI, Milano romana,
Milano, 1984, pp. 225, 227, fig. 226. Sulla pittura provin-
ciale di eta flavia : H. ERISTOV, "Les peintures murales
provinciales d’époque flavienne", in Picfores per
Provincias, cit., pp. 45-55. Per un motivo simile datato
alla seconda meta del I sec. d. C. ad Avenches : M.
FUCHS, "Peintures romaines dans les collections
suisses", Bulletin de liaison, 9, 1989, pp. 16-17, fig. 6 c.

(26) - A. BARBET, "Les bordures ajourées dans le IV style
de Pompéi, essai de typologie", MEFRA, 93, 1981, pp.
921, 949-954, figg. 5 (30 a-d), 6 (33 f), 7 (33 q, v).

0 ch

IPOTESI SUGLI ALZATI

Si pud ora estendere l'indagine alle tecniche edili-
zie impiegate nei muri sui quali aderivano tali
frammenti, sulla linea di recenti ricerche condotte
dalla Soprintendenza Archeologica della
Lombardia (27). Abbiamo ipotizzato 1'uso di alme-
no tre tecniche costruttive : muri in laterizi e ciotto-
li, muri in cotto, muri in terra e forse legno.

E’ opportuna una piccola premessa metodologica :
il rinvenimento di un cosi gran numero di fram-
menti pone, infatti, alcuni problemi (28). E" noto
che la pratica pit diffusa nel caso di rifacimenti di
pitture parietali consisteva nel picchiettare le pareti
che si intendevano abolire, piuttosto che rimuover-
le, in modo da migliorare la presa del nuovo strato
di intonaco (29). Il fatto che questi frammenti non
presentino segni degli strumenti usati per rimuo-
verli né fratture nette, e risultino fortemente me-
scolati con macerie pud essere considerato l'indizio
di una distruzione intenzionale, che ha coinvolto
contemporaneamente la decorazione pittorica e gli
alzati. L’esame degli strati dai quali sono stati pre-
levati gli intonaci rende tale ipotesi attendibile.

Come abbiamo gia detto, questi strati sono caratte-
rizzati da pacchi rossastri che coprono pacchi di
argilla limosa gialla compatta.

I primi indicano macerie di strutture in laterizi e in
cotto. Non a caso, alcuni frammenti di intonaco
attestano 'uso di muri in ciottoli e laterizi : sul
retro (fig. 8, stampa colore V, p. 290) presentano
impronte arrotondate di ciottoli, alternate ad
impronte piatte di mattoni alte 6 cm (30). Altri
frammenti aderiscono ancora oggi a resti di mura-
tura in cotto (fig. 9, stampa colore V, p. 290) verosi-
milmente argilla impastata con paglia, di cui sono
visibili le fibre, poi cotta (31).

Gli strati di argilla limosa gialla possono, con mol-

ta probabilita, essere connessi a strutture in terra e

forse legno, anche se & impossibile comprendere
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con certezza se si tratti di muri in “pisé”, “a colom-
bage”, o “pan de bois” (32).

Materiali “poveri”, oltre che come elementi struttu-
rali, sono attestati anche negli strati di rivestimen-
to : nella stratigrafia di alcuni frammenti (fig. 10,
stampa colore V, p. 290) & presente uno strato di
argilla utilizzata per livellare la parete, come rin-
zaffo vero e proprio. Allo stato attuale della docu-
mentazione, questo tipo di tecnica struttiva non
sembra trovare confronti a Milano (33).

Questa documentazione, sicuramente attribuibile
all’eta flavia, consente quindi di aggiungere un
nuovo dato cronologico sull’'uso a Milano di tec-
niche edilizie miste (34).

E’ attualmente all’esame l'ipotesi di una possibile
connessione fra tali macerie e le strutture di III fase
indagate nell’area di scavo (35) ; I'assenza di crolli
in situ potrebbe, infatti, indicare una distruzione

intenzionale delle murature, con asportazione inte-
grale degli alzati, e scarico delle macerie nell’area
in esame.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Nonostante i numerosi quesiti lasciati in sospeso,
questi frammenti appaiono ricchi di informazioni.

Il primo insieme aggiunge nuovi documenti all’esi-
guo elenco della pittura parietale romana di
Milano di etd proto-augustea. I frammenti si collo-
cano nell’ultima fase del II stile pompeiano e attes-
tano l'attivita, fra il 40 e il 20 a. C., di una bottega di
pittori di elevato livello, i cui motivi decorativi
sembrano influenzati da modelli colti e trovano, al
momento, confronti solo in area centro-italica.

Il secondo insieme, oltre al valore intrinseco delle
pitture, documenta l'uso, a Milano, in eta flavia, di
molteplici tecniche costruttive : murature in ciottoli
e laterizi, murature in cotto, murature in terra e
forse legno.

(27) - La tecnica edilizia povera in eta romana, Conv. S. A.
L., Milano 26 mag. 1992.

(28) - I. BRAGANTINI, "Intonaci", in Ricerche archeolo-
giche a Napoli. Lo scavo di Palazzo Corigliano, Partel,
“AION” Quad. 7, 1991, p. 115-116, ivi bibl.

(29) - A. BARBET, C. ALLAG, "Techniques de prépara-
tion des parois dans la peinture murale romaine”,
MEFRA, 84,1972, pp. 958.

(30) - L’altezza del laterizio in uso a Milano oscilla fra 6 e
7 cm : M. UBOLDY, "Prodotti laterizi", in Scavi MM3, 3.
2, cit., p. 152.

(31) - Si tratta di uno strato a cotto di colore rosso, con
presenza di paglia, di aspetto arenaceo, tenace.

(32) - Architectures de terre et de bois, Actes du 2e congres
archéologique de Gaule méridionale, Lyon 1983 (Paris
1985), passim, e in particolare C. GOUDINEAU p. 14. Su
tali tecniche in Italia settentrionale v. Conv. cit. ; a
Milano : Scavi MM3, cit., pp. 45, 119, 217-218, 249, 353 e
passim.

(33) - A. DESBAT, "La région de Lyon et de Vienne", in
Architectures, pp. 78-79 ; v. H. ERISTOV nel convegno.
La stratigrafia completa di tali frr. ¢ la seguente : intona-
chino bianco con marmo, spesso 0,6-0,7 cm, strato grigio
sabbioso, spesso 2,3-2,5 cm, strato di colore bruno di
argilla, spessore massimo 3 cm, coppo o ciottolo.

(34) - Per muri a tecnica mista : E. REGOLI, "Tecnica e
tipologia delle costruzioni”, in Settefinestre. Una villa
schiavistica nell’Etruria romana, 1%, Modena 1985, pp. 61-
73.

(35) - Da un punto di vista metodologico, non si pud
escludere che frammenti cosi diversi provengano da un
medesimo edificio. Cid sulla base delle due seguenti
considerazioni : I'uso, altrove attestato (Settefinestre), di
tecnica mista, con base dei muri in ciottoli e laterizi ed
alzati in terra ; muri esterni di un tipo e muri interni o
piani superiori di altro tipo (intonaci con cocciopesto,
per es., su muri interessati da umidita).
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