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L'étude des marbres se heurte a I’absence d’'un cor-
pus de référence pour le haut Moyen Age.
Cependant les premiéres analyses permettent d’en
dégager certaines caractéristiques.

ORIGINE DES MARBRES

Les marbres sont de qualités et de coloris variés. Le
marbre blanc provient principalement de
I’Apennin (BRAEMER 1983, p. 297, n° III, 1), des iles
Cyclades (IBID p. 289, n° I, 1), de la haute vallée de
la Garonne (IBID p. 301, n° V, 2). Les marbres colo-
rés (rouge, vert, jaune) ont été extraits a Chemtou
dans la province de Numidie (IBD p. 293, n° I, 9),
dans les Pyrénées pour la griotte verte et rouge
(IBID p. 296, n° 11, 7), en Laconie pour le porphyre
vert (IBID p. 292, n° I, 4), a Scyros pour le marbre
veiné (IBID p. 294, n° I, 13), dans I'lle d’Eubée pour
le cipolin (IBiD p. 289, n° I, 2), dans la haute vallée
de la Garonne pour la bréche de La Péne-Saint-
Martin (Isip p. 301, n° V, 3) et dans la région de
Phillippeville en Belgique (IiD p. 306, n° VII, 5). Les
calcaires noirs seraient tirés des carrieres de Bavai,
toujours en Belgique, (IBiD p. 305, n° VI, 6) puis
vraisemblablement de la vallée de I'Escaut
(BRAEMER 1992, p. 237, n° VIII, 7) et éventuellement
de celle de la Meuse (marbres en cours d’analyse
par Eric Groessens).

Les zones de productions des roches nobles, exploi-
tées au haut Moyen Age, sont peu connues. Et, il
n’est pas possible de préciser si les marbres de
Compiegne ont été extraits dans des carrieres au
haut Moyen Age, ou s'ils ont été récupérés dans
des batiments gallo-romains. La récupération de
matériaux est une pratique courante au Moyen
Age. Charlemagne fait venir des colonnes de
marbre de Ravenne pour décorer Aix-La-Chapelle.
En 859, Charles le Chauve fait apporter des
colonnes d’Arles pour orner Saint-Germain
d’ Auxerre (VIEILLARD-TROIEKOUROFF 1971, p. 91).

Les fragments de marbre de Compiegne ont pu étre
ramenés des sites gallo-romains proches comme
ceux de Soissons (1), « Pont-Ancy » a Limé (2), ces
deux communes dans 1’Aisne, Trosly-Breuil (3),
Champlieu (4), le Mont-Berny (5), ces trois derniers
lieux-dits étant situés dans 1'Oise ou, plus lointains,
comme Reims ou encore le Midi de la France.

L'accés a Champlieu et au Mont-Berny se fait par
voie terrestre; la voie fluviale peut étre utilisée
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(1) - Du marbre, dit-on, a été découvert au lieu-dit, le
« chateau d’Albatre ». Certains des fragments auraient
été retaillés pour la réalisation d'un « tableau », au
XIXe siécle. Document conservé au dépdt du musée de
Soissons.

(2) - Allag C. « Pont d’Ancy (Aisne). La disparition d"un
site » dans Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie
de I’ Aisne., Mémoires, XXXVI, 1991, p. 124-139. Le maté-
riel est entreposé au dép6t municipal de Soissons.

(3) - Observations faites au XIXe siecle par A. de Roucy.
« Je dois surtout signaler le lieu-dit « Le Champ a
Carreaux » a proximité et a droite de la route impériale
vers Soissons. Ce lieu-dit doit avoir été le siege d'une
habitation relativement considérable. On y rencontrait
des pavages en mosaiques polychromes et des débris de
marbre, matiére fort peu commune dans les ruines
antiques de nos contrées du Nord ». De Roucy A. Fouilles
archéologiques dans la forét de Compiégne, rapport adressé a
I’empereur Napoléon III, 1861, p. 6. Documents regrou-
pés par Dubail C. « Les anciennes collections mérovin-
giennes du Musée Vivenel » dans R.A.P. 1992, p. 126-130.

(4) - Des fragments architecturaux en marbre y ont été
découverts. Renseignements oraux de G.-P. Woimant,
conservateur départemental.

(5) - Découvertes de divers objets en marbre, au
XIXe siecle et au début du XXe siecle.
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pour se rendre a Soissons et Trosly-Breuil, assises le
long de I"Aisne. La Villa de « Pont-Ancy » se locali-
se sur la Vesles, affluent de 1’Aisne. Cette villa, a
I'époque gallo-romaine, est une exploitation agrico-
le prospeére et « aussi un atelier ol arrivaient les
marbres et pierres d’importation, taillés et tra-
vaillés sur place pour les mosaiques, les pavements
ou les lambris » (ALLAG 1991, p. 136).

L’acheminement du marbre a Compiegne a pu se
faire par voie d’eau. Située sur la rive gauche de
'Oise, a proximité du confluent de I’Aisne et de
I'Aronde, Compiégne se trouve intégrée dans un
vaste réseau de communication. Au Moyen Age,

Fig. 1: A (en bas, a gauche) - répartition spatiale des frag-
ments de marbre sur le site. En foncé : + de 64 % de frag-
ments de marbre ; en plus clair : 33 % de fragments de
marbre ; en blanc : 3 % de fragments de marbre.

B (en haut, & droite) - répartition des marbres par
périodes. I - premiéres occupations antérieures a la fin
du IXe s. et fossés méridionaux ; II - habitats en maté-
riaux périssables et niveaux de nivellement pour I’éléva-
tion du premier ensemble de constructions fin IXe s. ou
début du Xe s. ; III - niveaux du Xe s. Utilisation et aban-
don du premier ensemble de constructions ; IV - niveaux
du Xle s. Utilisation et abandon du deuxiéme ensemble
de constructions ; V - niveaux du Xlle et XIlle s. ; VI -
niveaux du XIVe et XIX e s.

C (en bas, a droite) - répartition des marbres par groupe
de couleur. 1 - groupe des marbres noirs ; 2 - groupe des
marbres blancs ; 3 - groupe des marbres rouges ; 4 -
groupe des marbres verts ; 5 - groupe des marbres jau-
nes; 6 - groupe des marbres cipolins ; 7 - groupe des por-

phyre.
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les Compiégnois ont tiré profit de cette position. Le
trafic des vins, par voie fluviale, en provenance de
Bourgogne pour les Flandres, a été I'une de ses
principales richesses (CAROLUS-BARRE 1981, p. 317).

PRESENTATION DU CORPUS

Quatre cent quarante deux fragments ou éléments
de marbre ont été comptabilisés provenant des
couches antérieures au début du Xe siecle. Le cor-
pus total des marbres du site est de 583 morceaux.
Parmi ceux-ci, 61 sont des éclats; 390 fragments ont
au moins une face travaillée, 55 sont des éléments
moulurés et 77 des tesselles (fig. 1).
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Fig. 2 : planche de tesselles. Les marbres jugés intéressants ont été dessinés. La face supérieure en position centrale entou-
rée des vues de cotés projetées. La face inférieure a été dessinée lorsqu’elle présentait un intérét particulier. Dans ce tra-
vail, une seule planche est présentée a titre d’exemple ; 2388 a - datation IXe ou Xe s. L. 42 mm, 1. 42 mm, ép. 15 mm.
Forme carrée . Faces et cotés adoucis, 1 coté droit, 3 cotés inclinés vers l'intérieur. Les 4 c6tés sont recouverts d’un mor-
tier. Marbre vert, provenance : vallée de la Haute-Garonne ? 2045 d - datation fin IXe-début Xe s. L. 46 mm, 1. 36 mm, ép.
19mm. Forme triangulaire. Faces et cdtés adoucis, 1 c6té droit, 2 cOtés inclinés vers l'intérieur. La face inférieure est recou-
verte d'un mortier. Marbre blanc «nuance jaune», provenance indéterminée ; 1837 a - antérieur a la fin du IXe s. L. 40 mm,
1. 40 mm, ép. 17mm. Forme carrée . Face supérieure et cotés adoucis, face inférieure brute de taille. 4 c6tés inclinés vers
l'intérieur. Les 4 cotés et la face inférieure sont recouverts d’un mortier. Marbre rouge veiné noir, provenance Belgique
(Philippeville ?).3611 a - datation IXe-Xe s. L. 63 mm, 1. 31 mm, ép. 11 mm. Forme triangulaire. Deux faces et deux cotés
droits adoucis, un coté est brut de taille dans sa partie inférieure. Calcaire tendre de couleur blanche, provenance indé-
terminée ; 2054 e - datation fin IXe-début Xe s. L. 35 mm, 1. 35 mm, ép. 13 mm. Forme carrée. Faces et c6tés adoucis, cotés
droits. Mortier sur la face inférieure et sur les cotés. Marbre noir, provenance Nord de la France ou Belgique ; 2004 a -
datation antérieure au Xe s. L. 51 mm, 1. 51 mm, ép. 20 mm. Forme triangulaire. Faces et cotés adoucis, 3 cOtés droits. La
face inférieure est taillée en pyramide tronquée. Marbre noir, provenance Nord de la France ou Belgique.
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On entend ici par « tesselle » un petit pavé de plan
losangique, carré, rectangulaire ou triangulaire. Sur
le chantier des Hallettes, quelle que soit leur forme,
I'un des c6tés a toujours une longueur d’au moins
2,5 cm pour une épaisseur de 1 a 2,5 cm (fig. 2 page
précédente).

Leurs faces sont soit adoucies (6), soit I'une est
adoucie et l'autre brute de taille et, enfin, soit 'une
est adoucie et I'autre en pyramide tronquée (fig. 3).
Leur profil varie. Tous les cotés peuvent étre taillés
en biais vers l'intérieur ou sont droits. Sur une
méme tesselle coexiste parfois un bord droit et un
bord en biais.

Sur le site des Hallettes, les tesselles ont été tra-
vaillées dans des marbres denses et a fins cristaux
invisibles a I'ceil nu. Elles ont été taillées en parti-
culier dans les marbres jaune, rouge de Belgique,
vert des Pyrénées. Les éléments moulurés sont,
pour la plupart, effectués dans des marbres blancs
a moyens et gros cristaux.

UNE TECHNIQUE DE TRAVAIL DU MARBRE
SPECIFIQUE AU HAUT MOYEN AGE?

Le taux de fragmentation des roches nobles, mis au
jour dans des remblais, est élevé. Une identification
précise de leur fonction demeure hypothétique :
placage mural ou dallage.

Parmi les marbres noirs, les tesselles (26) et des €élé-
ments moulurés (35) sont minoritaires par rapport
a I'ensemble du lot (197). Les marbres noirs ont pu
servir principalement de dallage. Ce type d’emploi
est fréquent aux époques moderne et contemporai-
ne (plaque funéraire, dallage d’église).

A l'origine, les fragments moulurés proviennent de
panneaux décoratifs, mais ils ont pu étre réutilisés
pour la fabrication d"un sol (7).

Certains éléments, du lot de Compiegne, présen-
tent des caractéristiques particulieres. En effet, les
tesselles ayant des modules supérieurs a ceux géné-
ralement usités a I'époque gallo-romaine suggerent
un fagonnage et un emploi au haut Moyen Age. Les
mémes observations ont été faites lors des fouilles
de la « Basse-Oeuvre » de Beauvais (Oise). Les tes-
selles de cette église forment un sol, daté de la
deuxiéme moitié du Xle siécle (Informations orales
de J. Bardagi).

Des 1954, A. Grabar avait soupgonné un travail
particulier du marbre au haut Moyen Age, importé
sans doute d’Italie (8). Il a constaté que dans la cha-
pelle carolingienne de Germigny-des-Prés, dans le
Loiret, I'une des mosaiques a pour bordure des
« fragments de marbres polychromes et de nacre

beaucoup plus grand que les cubes habituels des
mosaiques » (9). Ainsi, le fagonnage des tesselles de
grande taille semble perdurer au moins jusqu’a la
fin du XIe siécle (apres quoi se répandent d’autres
techniques de pavement, en particulier celles des
carreaux glagurés). L'étude d’autres échantillons de
marbre s’averent nécessaires pour affiner ses pre-
miers résultats.

(6) - Un fragment a une surface adoucie lorsqu’elle est
plane et lisse mais celle-ci na pas été polie. Un fragment
a une surface brute de taille lorsqu’elle est rugueuse ou
bosselée et plus ou moins plane.

(7) - A Lyon, les fouilles de l'avenue Adolphe-Max ont
permis de découvrir deux sols, datés des Ile-Ille siécles,
composés en partie de morceaux d’entablement. Ils sont
noyés dans du mortier, sans étre ordonnés (AYALA 1992,
p. 40-47).

(8) - GRABAR A. « Les mosaiques de Germigny-des-Prés »
dans Bull. monumental, 1954, p. 178-179.

(9) - GRABAR A. « Les mosaiques de Germigny-des-Prés »
dans Bull. monumental, 1954, p. 178.

DIMENSIONS DES TESSELLES, REGROUPEES PAR CLASSES DE 10 MM.

Groupe de
marbre noir blanc rouge vert jaune cipolin total

Forme et
dimensions

Carrée <30-40¢< 3 2 1 1
<40-50¢
<50-60¢

sw

Rectangulaire

<30x20> 3 <41x29> 1 3 2 1 1
<50x30> a <61x29> 1 3 1

<60x50> a <81x30> 1 3 1

FNFNEY

Triangulaire
-triangle équilatéral
<30x30> & <39X39> 1

<40x40> a <49x49> 2 2 4
<50x50> 3 <59x59> 1 1

-triangle rectangle
<30x20> & <39x29>
<40x20> <49%29>
<40x30>
<40x40>

a
a <49x39>
a <49x49>
<50x20> & <59x29>
<50x40> 3@ <59x49>
<50x50> & <59x59>
<60x30> 3 <69x39>

a

a

a

a

a

a

e
»i

<60x40> <69x49>
<60x50> <69x59>
<70x40> <79%49> 1
<70x60> <79%x69> 1
<80x20>
<80x60>

<89x29> 1
<89x69> 1

-
e e e N e D W N

Quadrangulaire
<90x20> a <99x29> 1 1

Trapézoidale

<30x30> & <39x39> 1

<40x30> & <49x39> 1

<50x30> & <59x39> 1 1
<80x30> & <89x39> 2

<90x60> a <99x69> 1

-

Losangique

<70x40> a <79x49> % 1
<80x50> 3 <89x59> L 1
<110x60> a <119x69> 1 1
<120x60> & <139x69>1 1 1

Fig. 3 - dimensions des tesselles.
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