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ANALYSES METALLOGRAPHIQUES D'OBJETS
CHAUDRONNES EN METAL BASE CUIVRE DE BEAUVAIS
PAR LE LABORATOIRE DES MUSEES DE FRANCE

Georges Pierre WOIMANT *

Avec le Musée départemental de I’Oise a Beauvais,
nous avons demandé au Laboratoire de Recherche
des Musées de France de réaliser |’analyse métallo-
graphique de six objets en métal base cuivre chau-
dronnés, découverts & Beauvais, ''Les Aulnes du
Canada’.

L’objectif était de savoir si du zing entrait dans la
composition de ces objets. En effet, les recherches
réalisées par ce méme laboratoire (1) lors de I'étude
du Dieu-guerrier gaulois de Saint-Maur, Oise (2), et
par comparaison avec plusieurs autres objets de
méme type, tels, entre autres, les masques de la
Croix-Saint-Ouen, les sangliers de Neuvy-en-Sullias
et le Dieu de Bouray, avaient mis en évidence un
alliage allant jusqu’a 20 % de zing.

Cet alliage donne au métal, qui est donc un laiton,
une couleur plus ou moins jaune qui varie et tend
vers |'aspect de I’ or suivant les pourcentages. Cet art
mineur de la statuaire en tole qui est d'époque
romaine, trouvait par ce subterfuge un moyen d’étre
plus attrayant. Les monnaies romaines possédent
aussi du zing en proportion variable suivant les pério-
des, de méme les monnaies dites gallo-romaines
comme les émissions Auguste-Tibere dites a "’I’ Autel
de Lyon'' et les ““Germanus Indutilli”’ présentent
environ 20 % de zing. Ces derniéres sont fréquentes
dans les dépots monétaires des sanctuaires et ont pu
étre refondues pour fournir la matiere premiére a des
ex-votos et a des statuettes. || semble que le pouvoir
émetteur de Rome ait eu le monopole du zing.

L’essentiel des analyses métallographiques réalisées
ces derniéres années, concernaient les bronzes trou-
vés en Gaule, et le zing ne paraissait pas un élément
directeur. Un nouveau théme de recherches parais-
sait donc s’offrir aprés ces premiéres observations.
Ceci était d’autant plus intéressant que la chaudron-
nerie du métal en alliage base cuivre est assez fré-
guente a la période de La Téne finale antérieure a la
conquéte romaine, contrairement aux bronzes dont
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les périodes les plus florissantes sont antérieures et
postérieures. En supposant que le zing n’entre pas
dans la composition des alliages avant la conquéte
romaine, un indice de datation pouvait ainsi étre
déterminé.

Les six objets analysés sont décrits dans notre article
sur les fouilles de Beauvais sous les numéros 360,
361, 363, 364, 365 et 367. Ce sont deux brace-
lets, deux plaques décoratives et deux feuilles de
revétement de téte de clou en fer. Le tableau ci-joint
dont l'inteprétation appartient aux chercheurs du
Laboratoire du Louvre, est présenté ici avec |'aimable
autorisation du Directeur de ce laboratoire. L'analyse
du métal a été réalisée par spectrométrie d’émission
dans I'ultraviolet avec source a plasma d’argon. Les
résultats font observer que le zing n’est présent qu’a
I’état de traces.

Ainsi donc, dans un contexte bien précis, antérieur a
la conquéte romaine, méme a travers seulement six
échantillons, le probléme de la présence du zing dans
les alliages base cuivre avant et aprés la conquéte
romaine trouve une premiére approche positive.

Nous espérons qu’'une suite sera donnée a cette
recherche et que de nombreuses autres analyses
seront réalisées a I'avenir par des chercheurs indé-
pendants ou dans le cadre de programmes. Les mon-
naies gauloises postérieures a la Conquéte qui sont
de mieux en mieux datées devraient d’ailleurs étre de
bons échantillons.
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Spectrométrie d’émission dans l'ultra-violet

ANALYSE QUANTITATIVE

Objets

Labo "t‘;’l‘:: Cu In Pb Sn As Sb Fe Ag Ni Bi Co Au

Bracelet cylindrique | 20211 360 XXXXX | <001 040 5.0 093 056 006 004 023 <003 004 0001
Petit bracelet 20212 | 381 | xxxxx | <oo1| 134 | 73 | 134 | o067 | 324 | o001 | o097 | <o03| 031 | oot
EZ%':;‘::‘J&"" plague | 50013 | 363 | xxxxx | 013 | 030 | 84 | 023 | 082 | 370 |<o0001| 093 | <003 | 0001 | < 0001
Plaque décorative | 20214 | 384 | xxxxx | 003 | 270 | 92 | o015 | 032 | o0 | 188 | o008 | <oo3| ooot | ooot

Feuille de revé-
tement d'un clou 20215 366 XXXXX 011 029 6.7 155 017 309 | <0001| 016 <003 053 002
en fer

Feuille de revé-
tement d'un clou 20216 367 XXXXX 010 495 1.6 290 053 338 | <0001 057 <003 074 003
en fer

nd = présence non décelée Cu = cuivre Sn = étain Fe = fer Bi = bismuth
X = élément de base Zn = zinc As = arsenic Ag = argent Co = cobalt
Pb = plomb Sb = antimoine Ni = nickel Au = or
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